2015年有色标样工作会议预安排
	序号
	项目名称
	项目计划号
	研、
复制
	国、
行标
	研制单位
	鉴定
时间

	1. 
	硅青铜光谱标准样品
	S2010041
	研制
	国标
	白银有色西北铜加工有限公司
	11月

	2. 
	硅青铜化学标准样品（硅0.1） 
	S2010042
	研制
	国标
	白银有色西北铜加工有限公司
	11月

	3. 
	硅青铜化学标准样品（硅0.2）
	S2010043
	研制
	国标
	白银有色西北铜加工有限公司
	11月

	4. 
	硅青铜化学标准样品（硅0.5）
	S2010044
	研制
	国标
	白银有色西北铜加工有限公司
	11月

	5. 
	硅青铜化学标准样品（硅1.0）
	S2010045
	研制
	国标
	白银有色西北铜加工有限公司
	11月

	6. 
	硅青铜化学标准样品（硅2.0）
	S2010046
	研制
	国标
	白银有色西北铜加工有限公司
	11月

	7. 
	硅青铜化学标准样品（硅5.0）
	S2010047
	研制
	国标
	白银有色西北铜加工有限公司
	11月

	8. 
	硅青铜化学标准样品（硅3.0）
	S2010048
	研制
	国标
	白银有色西北铜加工有限公司
	11月

	9. 
	铅精矿标准样品
	S2012065
	研制
	国标
	株洲冶炼集团股份有限公司
	11月

	10. 
	铟标准样品
	S2012066
	研制
	国标
	株洲冶炼集团股份有限公司
	11月

	11. 
	镍基体及光谱分析用标准样品
	发改办工业[2006]1093,四,2
	研制
	行标
	金川集团有限公司
	6月

	12. 
	钴基体及光谱分析用标准样品
	发改办工业[2006]1093,四,3
	研制
	行标
	金川集团有限公司
	6月

	13. 
	氧化铜光谱标准样品
	2014-1589T-YS
	研制
	行标
	金川集团有限公司
	6月

	14. 
	ADC12压铸铝合金光谱标准样品
	S2014266
	复制
	国标
	抚顺华晟铝标准样品研发有限公司 
	6月

	15. 
	铝合金5083铸态单点光谱标准样品
	2014-1582T-YS
	研制
	行标
	东北轻合金有限责任公司
	6月

	16. 
	铝合金5A02铸态单点光谱标准样品
	2014-1583T-YS
	研制
	行标
	东北轻合金有限责任公司
	6月

	17. 
	铝合金5A03铸态单点光谱标准样品
	2014-1584T-YS
	研制
	行标
	东北轻合金有限责任公司
	6月

	18. 
	铝合金5A05铸态单点光谱标准样品
	2014-1585T-YS
	研制
	行标
	东北轻合金有限责任公司
	6月

	19. 
	铝合金5A06铸态单点光谱标准样品
	2014-1586T-YS
	研制
	行标
	东北轻合金有限责任公司
	6月

	20. 
	铝合金5A12铸态单点光谱标准样品
	2014-1587T-YS
	研制
	行标
	东北轻合金有限责任公司
	6月

	21. 
	铝合金5A70铸态单点光谱标准样品
	2014-1588T-YS
	研制
	行标
	东北轻合金有限责任公司
	6月

	22. 
	纯铝块状光谱标准样品
	S2014588
	复制
	国标
	中国铝业股份有限公司郑州研究院
	6月

	23. 
	铅锭光谱与化学标准样品
	S2014589
	复制
	国标
	沈阳准源科技有限公司
	6月

	24. 
	汽车尾气净化催化剂贵金属分析用标准样品
	S2014226
	研制
	国标
	贵研检测科技（云南）有限公司
	6月

	25. 
	焙烧等效温度测定用煅后石油焦标准样品
	S2014229
	研制
	国标
	中国铝业股份有限公司郑州研究院
	6月

	26. 
	锗精矿标准样品（Ge 5%）	
	立项待批准
	研制
	国标
	云南东昌金属加工有限公司等单位
	6月

	27. 
	锗精矿标准样品（Ge 10%）	
	立项待批准
	研制
	国标
	云南东昌金属加工有限公司等单位
	6月

	28. 
	锗精矿标准样品（Ge 19%）	
	立项待批准
	研制
	国标
	云南东昌金属加工有限公司等单位
	6月

	29. 
	锗精矿标准样品（Ge 24%）	
	立项待批准
	研制
	国标
	云南东昌金属加工有限公司等单位
	6月

	30. 
	白云鄂博稀土精矿标准样品(REO 30)	
	立项待批准
	研制
	国标
	包头稀土研究院等单位
	11月

	31. 
	白云鄂博稀土精矿标准样品(REO 40)	
	立项待批准
	研制
	国标
	包头稀土研究院等单位
	11月

	32. 
	白云鄂博稀土精矿标准样品(REO 50)	
	立项待批准
	研制
	国标
	包头稀土研究院等单位
	11月




