
意见汇总处理表
国家标准名称：热锻水暖管件用黄铜棒                                 

负责起草单位：浙江海亮股份有限公司         

承办人：魏连运
     电话：0575－87660776          2015年7月15日填写　　　　　　　　
	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备 注

	1
	3.1.1
	对连续铸造状态进行备注：该连续铸造后，进行剥皮或拉伸处理。
	各参加单位 
	采纳
	

	2
	牌号
	增加HSi62-0.6牌号
	路达
	采纳
	由路达提供相应的数据

	3
	3.1.2
	棒材截面形状示意图字母表示方法进行修改
	安徽鑫科
	采纳
	按照制图标准的表示方法进行了修改

	4
	3.2
	化学成分表中的杂质是指其他杂质总和。
	江苏海门江

滨永久铜业

有限公司
	采纳
	

	5
	3.3.1
	将棒材的尺寸及其允许偏差分挤制态、拉制态和铸态分别进行了规定。
	金田
	采纳
	具体见标准正文

	6
	3.3.6
	对棒材的端部要求重新组织描述，将倒角和切斜统一为端部要求。
	苏州撼力
	采纳
	具体见标准正文

	7
	3.4
	
	
	
	


说明：①发送《征求意见稿》的单位数：  15 个；

      ②收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 10个；

      ③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 5   个

      ④没有回函的单位数： 5   
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