意 见 汇 总 处 理 表

标准项目名称：《超高纯碲》
标准项目负责起草单位：峨嵋半导体材料研究所   
承办人：种娜  
电话：15883369945
	序号
	准编号号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	3.1
	Ga杂质要求是否改为Na的杂质要求？
	广东先导
	开会商定
	可增加Na元素，定值待现场开会确定

	2
	5.4.1
	应告知取样方法
	广东先导
	
	见5.4

	3
	6.1.1
	包装方式增加PP瓶
	广东先导
	采纳
	

	4
	3.1
	建议删去Cd;增加Na、Si、S
	上海技术物理所
	不采纳
	受主要用途限制，Cd需保留。由于检测方法及检测设备的局限，测定Si、S困难。对于有特殊要求的，可双方协商约定。

	5
	3.1
	是否需要增加Li和Na
	武汉高芯科技
	不采纳
	Li含量低无意义。

	6
	5.2
	标准中标点符合中英文格式需统一
	宁波江丰电子
	采纳
	

	7
	3.1
	建议将Ca修订为0.02
	四川鑫龙碲业
	不采纳
	从搜集意见来看，其他单位或客户都比较认可Ca的定值。

	8
	表1
	将“注1”改成“注”
	四川鑫炬
	采纳
	

	9
	1
	太阳能电池对原料要求不需要7N，使用范围中应删除
	武汉高芯科技
	采纳
	

	10
	3.1
	未标注是重量百分比还是摩尔百分比
	武汉高芯科技
	采纳
	重量百分比

	11
	3.2
	“锭状”有歧义，是否增加“不规则形状”
	武汉高芯科技
	不采纳
	锭状大小一般根据合同约定，不规则形状的定义没有实质意义

	12
	5.5
	增加包装完好判定标准
	武汉高芯科技
	不采纳
	塑料包装为无破损，玻璃包装无裂缝，行业默认

	13
	6.2.1
	牌号改为“牌号和批号”
	武汉高芯科技
	不采纳
	此标签为外箱标签，注明牌号即可，内标签及质量证明书中注明批次

	14
	4
	列举主要检测方法，如ICP-MS，GDMS，并明确取样方法
	武汉高芯科技
	不采纳
	没有正式发布的检测7N产品的标准,采用合同约定方式进行

	15
	4.1
	化学成分分析可否由需方确定
	兵器集团
	不采纳
	本标准为推荐性标准，具体可根据供需双方约定

	16
	5.4.1
	“碾成粉末”如何避免二次沾污
	武汉太芯
	不采纳
	所用器皿经过处理，不易造成二次沾污

	17
	
	无意见
	石棉阔山新材料有限公司
	
	

	18
	
	无意见
	石棉县质监局
	
	

	19
	
	无意见
	石棉县科技局
	
	


说明：

（1） 发送《征求意见稿》的单位数：9个；
（2） 收到《征求意见稿》后，回函的单位数：9个；
（3） 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6个；
（4） 没有回函的单位数：0个。

