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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备 注

	1
	3.1.1
	表1，直径数字前的Ф去掉
	宁波博威合金材料股份有限公司
	采纳
	回函有意见的单位

	2
	3.2
	表2，成分中应增加AL2O3整体指标
	有色标委会
	采纳
	

	3
	3.3.4
	仲  不平度应修改为平整度
	
	
	

	4
	3.3.4
	    表4中的±符号应放在数字前
	
	
	

	5
	3.4
	表5，增加一栏拉伸试验
	
	
	

	6
	5.4
	表9，取样与制样方法用文字描述。
	
	
	

	7
	3.7
	表面质量：“片材表面应光滑、清洁，不允许有裂纹、起皮、气泡、夹杂、裂边、氧化、绿锈等缺陷”修改为“片材表面应光滑、清洁，不允许有影响使用的缺陷。”
	金龙精密铜管集团股份有限公司
	采纳
	

	8
	
	
	江西铜业股份有限公司
	
	回函无意见的单位

	9
	
	
	阳谷祥光铜业有限公司
	
	

	10
	
	
	山东亨圆铜业有限公司
	
	

	11
	
	
	大冶有色设计研究院有限公司
	
	

	 12
	
	
	防城港出入境检验检疫局
	
	

	13
	
	
	广东龙丰精密铜管有限公司
	
	

	14
	
	
	江苏天荣高新科技股份有限公司
	
	

	15
	
	
	苏州有色金属研究院有限公司
	
	

	16
	
	
	宁波兴业电子铜带有限公司
	
	

	17
	
	
	浙江海亮股份有限公司
	
	

	18
	
	
	中色奥博特铜铝业有限公司
	
	

	19
	
	
	苏州东金机械金属有限公司
	
	

	20
	
	
	艾欧史密斯（中国）热水器有限公司
	
	

	21
	
	
	湖南有色金属研究院测试所
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	22
	
	
	黄石出入境检验检疫局
	
	未回函单位

	23
	
	
	南京金利检验有限公司
	
	

	24
	
	
	中国检验认证集团湖北有限公司
	
	

	25
	
	
	北京有色金属研究总院
	
	

	26
	
	
	江苏海门江滨永久铜管有限公司
	
	

	27
	
	
	南通出入境检验检疫局
	
	

	28
	
	
	江苏萃隆精密铜管股份有限公司
	
	

	29
	
	
	上虞市金鹰铜业有限公司
	
	

	30
	
	
	铜陵有色集团股份有限公司
	
	

	31
	
	
	青岛宏泰铜业有限公司
	
	

	32
	
	
	宁波出入境检验检疫局
	
	

	33
	
	
	苏州富瑞合金科技股份有限公司
	
	

	34
	
	
	北京矿冶研究总院
	
	

	35
	
	
	鲅鱼圈出入境检验检疫局
	
	

	36
	
	
	紫金铜业有限公司
	
	

	37
	
	
	上海英斯贝克商品检验有限公司
	
	

	38
	
	
	广州有色金属研究院
	
	

	39
	
	
	福建紫金矿冶测试技术有限公司
	
	

	40
	
	
	上海天祥质量技术服务有限公司
	
	


说明：①发送《征求意见稿》的单位数：  36 个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 16个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 3 个

④没有回函的单位数： 20 个。

