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	序 号


	标准章条编号
	意   见   内   容
	提出单位
	处理

意见
	备注

	1
	1
	建议将 “ 本标准适用于铸造和加工铜中含氧量的显微镜偏光检验”改为“本标准适用于无氧铜、银无氧铜、纯铜、磷脱氧铜和电子韧铜等铸造和加工铜中含氧量的显微镜偏光检验”

	全国有色金属标准化技术委员会
	采纳
	

	2
	3
	建议将“原理”改为“方法提要”
	浙江海亮股份有限公司
	采纳
	

	3
	4.3
	建议将“具有偏光功能的金相显微镜，倍率：100×～1000×”改为“具有线偏光功能的金相显微镜，倍率：100×～1000×”


	中铝洛阳铜加工有限公司
	采纳
	

	4
	6.2.1
	建议将“从铸锭的头、中、尾部各切取一个试样”改为“从铸锭的头、尾部截面中心、1/4厚度(或1/2半径)和表面处各切取一个试样”


	宁波长振铜业有限公司
	采纳
	

	5
	6.4
	建议将“铸锭和退火后的产品受检面应为垂直于主变形方向的横截面”改为“铸锭和退火后的产品受检面应为横截面。”

	宁波金田铜业股份有限公司
	采纳
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	6
	5.1
	建议将“Cu-Cu2O亚共晶合金中的含氧量可用公式1确定”改为“Cu-Cu2O亚共晶合金中的含氧量(X)可用公式1确定”


	中铝材料应用研究院
	采纳
	

	7
	
	没有意见
	苏州有色金属研究院
	
	

	8
	
	没有意见
	中铝昆明铜业有限公司
	
	

	9
	
	没有意见
	安徽鑫科新材料股份有限公司
	
	

	10
	
	没有意见
	宁波兴业盛泰集团有限公司
	
	

	11
	
	没有回函
	中铝华中铜业有限公司
	
	

	12
	
	没有回函
	山东阳谷祥光铜业有限公司
	
	

	13
	
	没有回函
	菏泽广源铜带股份有限公司
	
	


说明：① 发送《讨论稿》的单位数：10个；

② 收到《讨论稿》后回函没有意见的单位数：4个；

③ 收到《讨论稿》后回函并提出意见和建议的单位数：3个；

④ 没有回函的单位数：3个；

⑤ 参加标准讨论会的单位12个，提出整改意见单位6个，没有提出意见的单位6个。 

