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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备 注

	1
	1
	建议将“35.0%～36.0%”改为“35.00%~37.00%”。
	贵研资源（易门）有限公司
	采纳
	

	2
	2
	将“试料用盐酸溶解，以丁二酮肟沉淀钯，烘干沉淀，恒重，并计算钯的质量分数。”改为“试料用盐酸溶解。在稀盐酸介质中，丁二酮肟沉淀钯与共存离子分离，重量法测定钯的质量分数。
	贵研资源（易门）有限公司
	采纳
	

	3
	5.3
	修改5.3测定的表述
	贵研资源（易门）有限公司
	采纳
	

	4
	5.1试料
	标准文本“称取0.15g试样”与实验报告“称取0.12 g试样”不一致，请统一称样量
	中国有色桂林矿产地质研究院有限公司  
	采纳
	

	5
	6分析结果的计算
	计算公式中点号“•”改为乘号“×”
	中国有色桂林矿产地质研究院有限公司  
	采纳
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：①发送《征求意见稿》的单位数：10 个；

      ②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：10 个；

      ③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：5 个

      ④没有回函的单位数：0个。

