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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备 注

	1
	2规范性引用文件
	增加“GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定”
	有色标委
	采纳
	回函有意见的单位

	2
	2规范性引用文件


	“GB/T 32791  铜及铜合金导电率涡流测试方法”替代“YS/478铜及铜合金导电率涡流检测方法”
	有色标委
	采纳
	

	3
	4.1.1表1


	表1中镀锡层厚度用“mm”表示改成用“μm”表示
	太原晋西春雷铜业有限公司

铜陵金威铜业有限公司
	采纳
	

	4
	4.1.1表1

4.4表12

4.5表13
	牌号顺序按国标排列
	聊城市产品质量监督检验所

国际（北京）检验认证有限公司
	采纳
	

	5
	4.2表4、表5、表6


	镀层化学成分是否检测要说明清楚
	有色标委

中铝洛阳铜业有限公司
	采纳
	

	6
	4.3.1表7
	表下方注改成：当需方要求允许偏差全为（+）或全为（-）单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍。
	有色标委
	采纳
	

	7
	4.3.2表8、表9


	表8、表9右上方增加“单位为微米”
	中色（宁夏）东方集团有限公司

佛山市华鸿铜管有限公司
	采纳
	

	8
	4.3.3表10


	表10右上方增加“单位为毫米”
	绍兴市质量技术检测院


	采纳
	

	9
	
	
	富威科技（吴江）有限公司
	
	回函无意见的单位

	10
	
	
	安徽楚江科技新材料股份有限公司
	
	

	11
	
	
	精龙精密铜管集团股份有限公司
	
	

	12
	
	
	佛山市华鸿铜管有限公司
	
	

	13
	
	
	芜湖恒鑫铜业集团有限公司
	
	

	14
	
	
	无
	
	未回函单位


说明：①发送《征求意见稿》的单位数：14个；

      ②收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：9个；
      ③收到《征求意见稿》后，回函没意见的单位数：5个；

      ④没有回函的单位数： 0个。
