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《二氯二氨钯化学分析方法 第1部分：钯量的测定 水合肼还原重量法》编制说明

（预审稿）

一 工作简况
1任务来源及计划要求

根据全国有色金属标准化技术委员会《关于转发2017年第二批有色金属国家标准、行业、协会标准制（修）订项目计划的通知》（有色标委[2017]31号）和《工业和信息化部办公厅关于印发2017年第一批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2017]40号）的要求，《二氯二氨钯化学分析方法 第1部分：钯量的测定 水合肼还原重量法》行业标准由徐州浩通新材料科技股份有限公司负责起草，广东省工业分析检测中心、北京有色金属与稀土应用研究所、国标（北京）检验认证有限公司、浙江省冶金研究院有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、铜陵有色金属集团控股有限公司、北矿检测技术有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司、西安凯立新材料股份有限公司参与起草。该项目计划编号为2017-0145T-YS（工信厅科[2017]40号），计划完成年限：2019年。
2 项目所涉及的方法简况

对国内外相关方面文献及标准进行了详细的查新检索，二氯二氨钯中钯含量的测定通常采用二甲基乙二醛肟重量法、ICP光谱法进行测定，然而二甲基乙二醛肟重量法测定流程长，ICP光谱法误差较大，这两种检测方法难以满足实际生产与贸易需要。经过长期的检测经验积累，试样用稀氨水溶解，在加热条件下，用水合肼还原得钯粉，烘干至恒重，根据所得钯粉的重量计算二氯二氨钯中钯含量，方法操作简单，周期短、可操作性强，经验证单位验证可作为二氯二氨钯中钯含量的测定方法，能够满足实际生产及贸易需要。

3 起草单位情况

徐州浩通新材料科技股份有限公司成立于2005年，主营业务为贵金属二次资源综合回收利用，主要产品包括铂、钯、铑、银及其系列深加工产品等。公司是徐州市绿色企业，江苏省第一批省级循环经济试点单位，江苏省资源综合利用类企业和国家火炬计划重点高新技术企业，被国家发改委列为“循环经济和资源节约重大示范项目”工程基地，设有江苏省（浩通）贵金属综合利用工程技术研究中心和省级企业院士工作站，主持制定了多项国家及行业标准，并有多项发明专利，成功研发了综合回收处理含贵金属废催化剂再生资源的全新生产工艺技术，成为国内技术领先的贵金属二次资源综合利用企业。公司以清洁生产、绿色环保和健康安全为追求目标，打造高科技、环保型的循环经济产业，努力追求企业的持续发展和永续经营。

4 主要工作过程

2017年5月在接到标准制定任务后，成立了标准编制工作组，确定了各成员的工作职能和任务，制订了工作计划和进度安排，填写了“推荐性行业标准项目任务书”。
2017年8月在泰安召开的有色金属标准工作会议（工作会第一次会议）对本标准任务落实，确定国标（北京）检验认证有限公司、广东省工业分析检测中心、北京有色金属与稀土应用研究所为第一验证单位，浙江省冶金研究院有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、北矿检测技术有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、西安凯立新材料股份有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司为第二验证单位。
2017年11月编制工作组完成相应方法的调研，收集、整理相关文献资料，形成了试验方法的整体思路并开始方法试验等工作。
2018年5月编制工作组完成相应方法的研究，形成了行业标准《二氯二氨钯化学分析方法 第1部分：钯量的测定 水合肼还原重量法》试验报告、标准征求意见稿和标准编制说明，并将标准征求意见稿、试验报告和验证样品一同寄至各验证单位进行验证，广泛征求意见。截至2019年1月，陆续收到各验证单位的验证报告，相关专家对本标准提出了宝贵的意见与建议，标准编制小组对所有建议与意见讨论后对标准征求意见稿进行了修改完善，形成了讨论稿。
2019年3月28～29日由全国有色金属标准化技术委员会主持，在湖南株洲召开了标准讨论会，来自贵研铂业股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、紫金矿冶测试技术有限公司、铜陵有色金属集团公司、广东省工业分析检测中心、西安凯立新材料股份有限公司、北矿检测技术有限公司、北京有色金属与稀土应用研究院、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、浙江微通新材料有限公司、株洲冶炼集团有限公司等单位40余名专家代表参会，与会代表在对标准讨论稿内容进行认真细致的评审，主要提出了以下的意见和建议：
a) “1 范围”中测定范围由49.00% ~ 51.00%调整为40.00% ~ 51.00%；

b) “3 试剂与材料”中，除非另有说明，在分析中使用确认为优级纯的试剂或更高纯度的试剂和分析实验室用二级水不给序列号，各序列号进行重新排列；

c) 全文中数字与单位之间应键入空格；

d) 将标准“6.3.5 补加2 mL水合肼（3.2），盖上表面皿，将溶液加热至微沸，保持30分钟，使悬浮的钯粉凝聚于烧杯底部，取下稍冷，将上层溶液过滤，钯粉保留于烧杯中。”与“6.3.6 向烧杯内加入80 ml水，加热至近沸，清洗钯粉，洗液过滤，反复清洗烧杯内钯粉直至洗液呈中性”表述调整为“6.3.5 补加2 mL水合肼（3.2），盖上表面皿，将溶液加热至微沸，保持30分钟，使悬浮的钯粉凝聚于烧杯底部，取下稍冷，将上层溶液经滤纸过滤，钯粉保留于烧杯中。”与“向烧杯内加入80 ml水，加热至近沸，清洗钯粉，洗液经上述滤纸过滤，反复清洗烧杯内钯粉直至洗液呈中性。”

e) 增加验证样品。

标准编制小组对各专家提出的意见与建议进行了汇总，认真讨论后采纳了专家提出的上述建议，同时编制小组对标准其它相关的内容进行了修改与完善，形成了本标准的预审稿。
二 标准编制原则
（1）二氯二氨钯是重要的催化剂前驱体，是合成多种钯化合物的原料，也应用于电镀等其他领域，制定本标准应满足现行产品标准技术参数与生产检测需要，能够正确反应二氯二氨钯产品实际检测水平。

（2）在试验设计上以方法的可操作性强、精密度高为原则且兼顾国家法律、安全、卫生与环保相关要求。

（3）本标准完全按照GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构与编写》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求进行编写。

三 确定标准主要内容的依据

经文献检索，二氯二氨钯中钯含量的测定通常采用二甲基乙二醛肟重量法、ICP光谱法进行测定，然而二甲基乙二醛肟重量法测定流程长，ICP光谱法误差较大，这两种检测方法难以满足实际生产与贸易需要。

经过长期的经验积累，水合肼具有较强的还原性，且对钯的还原效果较为理想。因此试样用稀氨水溶解，在加热条件下，用水合肼还原得钯粉，烘干至恒重，根据所得钯粉的重量计算二氯二氨钯中钯含量，方法操作简单，周期短、可操作性强，经验证单位验证可作为二氯二氨钯中钯含量的测定方法。确定标准主要内容及其依据如下：

1氨水加入量

称取4份相同质量的样品，加入不同体积的氨水，由于此还原反应为放热反应且反应剧烈，故选择150℃低温溶解，按照上述方法在足量水合肼的情况下还原二氯二氨钯，钯含量详见表1。

表1 氨水溶解及氨水对钯含量的影响
	取样量g
	氨水加入量mL
	溶解状态
	钯含量%

	3
	1
	部分溶解
	/

	
	3
	全溶
	50.245

	
	5
	全溶
	50.262

	
	7
	全溶
	50.253


由表1可以看出，在样品完全溶解的情况下，氨水的加入量对钯含量无实质性影响，综合考虑用5mL氨水溶解样品较为适宜。

2 水合肼加入量
称取4份相同质量的样品，用5mL氨水溶解样品，加入不同体积的水合肼还原二氯二氨钯，钯含量详见表2。

表2 水合肼加入量对钯含量的影响
	取样量g
	水合肼加入量mL
	溶液状态
	钯含量%

	3
	0.5
	浅黄色
	45.022

	
	1.0
	无色透明
	50.209

	
	3.0
	无色透明
	50.260

	
	5.0
	无色透明
	50.259


由表2可以看出，保证足量的水合肼即可将钯离子全部还原，故综合考虑，加入水合肼直至无气泡产生。

3 取样量
称取不同质量的样品，按照上述优化条件还原二氯二氨钯，检测结果见表3。

表3 水合肼加入量对钯含量的影响
	取样量g
	钯含量%
	均值%
	标准偏差

	1
	49.970
	50.350
	50.138
	0.131

	
	50.072
	50.072
	
	

	
	50.167
	50.198
	
	

	2
	50.226
	50.185
	50.200
	0.069

	
	50.302
	50.169
	
	

	
	50.096
	50.222
	
	

	3
	50.265
	50.282
	50.266
	0.013

	
	50.271
	50.272
	
	

	
	50.259
	50.245
	
	

	4
	50.300
	50.249
	50.258
	0.037

	
	50.255
	50.295
	
	

	
	50.199
	50.250
	
	

	5
	50.255
	50.260
	50.263
	0.011

	
	50.260
	50.275
	
	

	
	50.280
	50.250
	
	


取样量越少，样品钯含量受恒重因素影响越加明显，而恒重效果又受样品于干燥器冷却时间与实验室湿度等因素影响较为严重，因此合理的增加取样量可以有效规避上述不利影响。由表3看出，随着取样量的增加，样品的平行性较好。
4 滤纸残留与还原滤液中钯含量占比

将反洗后的滤纸于瓷坩埚内灰化，加入0.5mL水合肼还原微量的钯并低温浓缩至近干，加入5mL王水溶解钯，定容至100mL，稀释适量倍数后于ICP-OES检测钯含量，结果详见表4。将过滤液浓缩至80mL左右，定容至100mL，稀释适量倍数后于ICP-OES检测钯含量，结果详见表4。

表4 滤纸残留与还原滤液中钯含量占比

	取样量g
	滤纸残留占比%
	滤液残留占比%

	1
	0.052
	0.0024

	2
	0.018
	0.0007

	3
	0.008
	0.0008

	4
	0.007
	0.0005

	5
	0.005
	0.0002


由表4可以看出，滤液残留占比极低，水合肼对于钯的还原效果较为理想。随着取样量的增加，滤纸残留占比降低，结合表3与表4综合考虑，取样量定为3g较为理想。

5 加标回收率

称取不等质量的钯粉（纯度＞99.99%），用王水溶解，赶硝后加入适量的氨水氨化，直至溶液澄清，用少量的水转移至样品溶解液中，混匀，用上述优化条件还原钯，样品钯含量以50.266%计，回收结果详见表5。

表5 加标回收率

	取样量g
	钯粉称取量g
	还钯粉量g
	回收率%

	3.0087
	0.1002
	1.6125
	99.95

	3.0012
	0.4982
	2.0060
	99.84

	2.9998
	1.0006
	2.5091
	100.06


由表5看出，方法回收率于99.8%～100.1之间，满足实验要求。

6 精密度

各验证单位的验证结论同意将本标准作为行业标准。各单位验证结果详见表6。

表6 各实验室验证数据

	公司名称
	Pd%
	平均%
	SD%
	RSD%

	徐州浩通新材料科技股份有限公司
	50.24
	50.29
	50.26
	50.28
	50.27
	0.02
	0.04

	
	50.28
	50.25
	50.29
	50.30
	
	
	

	
	50.26
	50.25
	50.24
	/
	
	
	

	国标（北京）检验认证（一验）
	50.27
	50.28
	50.29
	50.29
	50.28
	0.02
	0.03

	
	50.28
	50.27
	50.28
	50.29
	
	
	

	
	50.26
	50.27
	50.29
	/
	
	
	

	广东省工业分析检测中心（一验）
	50.38
	20.27
	50.26
	50.28
	50.27
	0.06
	0.11

	
	50.20
	50.30
	50.23
	/
	
	
	

	
	/
	/
	/
	/
	
	
	

	北京有色金属与稀土应用（一验）
	50.30
	50.32
	50.30
	50.42
	50.36
	0.058
	0.12

	
	50.36
	50.45
	/
	/
	
	
	

	
	/
	/
	/
	/
	
	
	

	深圳市中金岭南有色金属（二验）
	50.31
	50.30
	50.31
	50.31
	50.31
	0.008
	0.02

	
	50.32
	/
	/
	/
	
	
	

	
	/
	/
	/
	/
	
	
	

	北矿检测技术有限公司（二验）
	50.20
	50.25
	50.24
	/
	50.23
	0.026
	0.053

	
	/
	/
	/
	/
	
	
	

	
	/
	/
	/
	/
	
	
	

	各实验室

均值
	/
	50.29
	0.04
	0.1


6.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况下应不超过5%。重复性限（r）按表7数据采用线性内插法或外延法求得。
表7 重复性限

	wpt%
	49.50
	50.29
	51.00

	r/%
	0.08
	0.10
	0.15


6.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况下不超过5%。再现性限（R）按表8数据采用线性内插法或外延法求得。

表8 再现性限

	wpt%
	
	
	

	R/%
	
	
	


四 标准水平分析

经查，本标准目前尚无相应的国际标准，本标准技术内容达到国内先进水平。

五 与现行法律、法规和强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准的制定过程、技术指标选定、检验项目的设置等符合现行法律、法规及相关性的国家标准或行业标准。

六 标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准无涉及专利情况。

七 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八 标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议
建议该标准为推荐性行业标准。
九 贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡方法）

无。

十 废止现行有关标准的建议
无。

十一 其他应予说明的事项 

无。

十二 预期效果
随着科学技术的进步，二氯二氨钯的应用越来越广泛，对二氯二氨钯检验技术的要求也会随之提高，本标准的建立，充分考虑了国内二氯二氨钯生产的实际质量水平及检验情况，内容全面，切实可行。因此标准的发布、实施，对于规范市场、促进企业竞争和良性发展以及产业的有序进步有极其重要的影响和意义。

标准修订组

                                                           2019.04.04
