标准预审稿意见汇总表
项目名称：高纯海绵铂

标准项目负责起草单位：贵研资源（易门）有限公司                                                   2019年6月10 日填写

	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	3.2.1
	SM-Pt99.999牌号中规定的杂质元素下限全部相加为0.0023%，Pt含量达不到99.999%的要求，建议修改下限，增加GDMS测定方法。
	有研亿金新材料有限公司
	采纳。修改Si下限为0.0001%，其余元素下限均为0.00005%，增加引用GDMS测定方法。
	

	2
	3.2.1
	增加表中未列出的杂质元素的相关规定和说明
	有色金属技术经济研究院
	采纳。备注增加表中未列出的杂质元素的相关规定和说明。
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