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标准项目负责起草单位：上海交通大学                    电话：021－67697643    2019年9月16日填写
	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	1
	范围中“裸眼检查”修改为“外观检查”、“成分分析”修改为“化学成分”
	国家有色金属质量监督检验中心
	采纳
	

	2
	2
	规范性引用文件中删除ISO 3116 镁及镁合金  变形镁合金
	国家有色金属质量监督检验中心
	采纳
	

	3
	3
	采用“裸眼方法”修改为“目视方法”，“收缩或杂质”修改为“杂质或表面污染”
	中国铝业郑州有色金属研究院有限公司
	采纳
	

	4
	4
	“成分分析”修改为“化学成分”。删除“分析镁及镁合金锭的化学成分。镁及镁合金锭的化学成分分析方法由供需双方商定，并应记录于检验报告中。”
	东北轻合金有限责任公司
	采纳
	

	5
	5
	“亮度检测”修改为“纯净度检测”
	东北轻合金有限责任公司
	采纳
	

	6
	5.1
	“亮度检测原理”改为“纯净度检测原理”。增加“同种材料在标准实验条件下制备的试样，采用亮度测试仪所测量的试样断口亮度与该断口上的缺陷成反比，通过检测的断口亮度值评定材料的纯净度。”
	东北轻合金有限责任公司
	采纳
	

	7
	5.5
	“亮度检测步骤”改为“试验步骤”
	东北轻合金有限责任公司
	采纳
	

	8
	5.6
	“数据处理”改为“试验数据处理”
	东北轻合金有限责任公司
	采纳
	

	9
	5.6
	将Φ29.5增加公差，公差为0+0.3
	东莞宜安科技股份有限公司
	采纳
	

	10
	6
	纯净度评定标准移至资料性附录
	贵州省分析测试研究院
	采纳
	

	11
	
	回函同意，无意见
	青元泛镁科技有限公司
	
	

	12
	
	回函同意，无意见
	重庆市科学技术研究院
	
	

	13
	
	回函同意，无意见
	上海美格力轻合金制品有限公司
	
	

	14
	
	回函同意，无意见
	上海爱尔思轻合金制品有限公司
	
	

	15
	
	回函同意，无意见
	上海轻合金精密成型国家工程研究中心有限公司
	
	

	16
	
	回函同意，无意见
	国家镁合金材料工程技术研究中心
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	17
	
	回函同意，无意见
	广东伟业铝厂集团有限公司
	
	

	18
	
	回函同意，无意见
	有研集团有研特材
	
	

	19
	
	回函同意，无意见
	贵州理工学院
	
	

	20
	
	回函同意，无意见
	辽宁忠旺集团有限公司
	
	

	21
	
	回函同意，无意见
	云南冶金集团技术中心
	
	

	22
	
	回函同意，无意见
	东北大学
	
	

	23
	
	回函同意，无意见
	山东省科学院新材料研究所
	
	

	24
	
	回函同意，无意见
	广东兴发铝业有限公司
	
	

	25
	
	回函同意，无意见
	中南大学
	
	

	26
	
	回函同意，无意见
	江苏鸿发新材料有限公司
	
	

	27
	
	回函同意，无意见
	上海方科汽车部件有限公司
	
	

	28
	
	回函同意，无意见
	巢湖宜安云海科技有限公司
	
	

	29
	
	回函同意，无意见
	沪创医疗科技（上海）有限公司
	
	

	30
	
	回函同意，无意见
	北京科技大学
	
	

	31
	
	回函同意，无意见
	西安四方超轻材料有限公司
	
	


说明：（1）发送《征求意见稿》的单位数：  26个；

     （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：  26个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 5个；

（4）没有回函的单位数：0个。

