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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	3.1
	增加3.1.1 牌号及状态和3.1.2标记示例
	西北有色金属研究院
	采纳
	

	2
	3.1
	增加：多晶硅制备炉衬用银板材按化学成分分为2个牌号：Ag99.99、Ag99.95。
	西北有色金属研究院
	采纳
	

	3
	3.1.1
	将3.1.1 牌号及化学成分改为3.2化学成分，后面的标准章条编号依次修改。
	西北有色金属研究院
	采纳
	

	4
	3.1.1
	将表1的%放入表内。
	西北有色金属研究院
	采纳
	

	5
	3.3
	将表2的单位为毫米放入表内。
	西北有色金属研究院
	采纳
	

	6
	3.4
	粗糙度是顺着轧制方向，还是垂直于轧制方向测量，结果是否不同？
	西安天力金属复合材料股份有限公司
	粗糙度一致
	

	7
	3.5
	平直度控制建议再严格一些，不应有波浪弯
	西安天力金属复合材料股份有限公司
	采纳
	

	8
	4.5
	建议细化平直度的测量方法
	贵研中希（上海）新材料科技有限公司
	采纳
	

	9
	
	回函无意见
	贵研铂业股份有限公司
	
	

	10
	
	回函无意见
	黄山顺钛新材料科技有限公司
	
	

	11
	
	回函无意见
	四川惊雷科技股份有限公司
	
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：6个；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：6个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：3个；
    （4）没有回函的单位数：3个。
