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本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件等同采用ISO 4496:2017《金属粉末  铁、铜、锡和青铜金属粉末中酸不溶物含量的测定》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
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金属粉末  铁、铜、锡和青铜粉末中酸不溶物含量的测定
1 范围
本文件规定了铁、铜、锡和青铜金属粉末中，不溶于普通矿物酸的非金属材料含量的测定方法。
不溶物质指原材料或生产过程中引入的不溶于酸的二氧化硅和硅酸盐、碳化物、氧化铝、粘土或其它耐火氧化物。
2 规范性引用文件
本文件没有规范性引用文件。
3 术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
4 用途
此方法可应用于未添加润滑剂的铁粉、铜粉、锡粉、青铜合金粉以及铜锡混合粉末。
5 试剂
分析过程中，仅采用分析纯的试剂和蒸馏水或与其纯度相当的水，所需试剂见表1。

表1  所需试剂
	粉末种类
	试剂
	密度，ρ
g/mL
	溶液浓度

	铁
	盐酸（5.1）
	1.19
	1+1

	
	盐酸（5.2）
	1.19
	1+25

	
	硫氰化钾（5.3）
	——
	5%

	
	硝酸（5.4）
	1.42
	浓缩

	铜
锡
青铜
	盐酸（5.5）
	1.19
	浓缩

	
	硝酸（5.6）
	1.42
	1+1

	
	过氧化氢（5.7）
	——
	30%

	
	乙酸铵（5.8）
	——
	200g/L

	铜
青铜
	二乙基二硫代氨基甲酸钠（5.9）
	——
	4%

	锡
	硫化钠（5.10）
硫化氢（5.11）
	——
	——



6 [bookmark: _GoBack]设备
[bookmark: _Toc466296731]6.1 试验室天平，有足够量程且称量精确到±0.0001g。
6.2 玻璃过滤漏斗，直径约70mm。
6.3 过滤纸，无灰分等级（残留灰分小于0.01％），中速沉淀，直径约110mm。
6.4 烧结炉，温度可达900℃~1000℃。
6.5石英或陶瓷坩埚，在900℃~1000℃下预处理至恒定重量，贮存在干燥器中。
7 试样
7.1 试样的数量
[bookmark: _Toc466296739]测量两个试样以确定不溶物质的含量。
7.2 试样的质量
试样的质量应约为5g。
8 试验步骤
8.1 铁粉
8.1.1 称取约5克（精确到0.0001g）粉末作为测试试样（质量为m1），并将试样放置在玻璃烧杯中。
8.1.2 小心添加100ml的盐酸（5.1），用表面皿盖在玻璃烧杯上，室温下直立放置至反应结束（无多余氢气产生）。
如果需要酸不溶物不包括碳化物，参考步骤8.1.2，盐酸（5.1）中再添加20ml的硝酸（5.4）。之后根据步骤8.1.3~8.1.6操作。
8.1.3 将玻璃烧杯放置在电炉上，加热溶液至沸腾，保持沸腾1min。再添加150ml水，加热至沸腾，保持沸腾1min，溶液冷却后静置5min。
8.1.4 采用中速滤纸过滤溶液，交替用热水和热盐酸（5.2）清洗残留物。重复清洗，直至水中用硫氰化钾（5.3）检测不出铁盐。
8.1.5 称量坩埚（质量为m2），精确到0.0001g。将有残留物的过滤纸放在坩埚内，将坩埚放在电炉上干燥，烧焦滤纸。900℃~1000℃下，在烧结炉内烧结坩埚，直至装有残留物的坩埚冷却后连续称重相差不超过0.0001g，将坩埚在干燥器中完全冷却。
8.1.6 称量装有残留物的坩埚的质量，精确到0.0001g（质量为m3）。
8.2 铜、锡和青铜粉末
8.2.1 称取约5克（精确到0.0001g）粉末作为测试试样（质量为m1），并将试样放置在玻璃烧杯中。
8.2.2 小心添加50ml的盐酸（5.5），用表面皿盖在玻璃烧杯上。将玻璃烧杯放置在电炉边缘，在低温下分解最少30min。
8.2.3 取出玻璃烧杯，冷却后，小心添加50ml硝酸（5.6）等待初期反应，初期反应一般在添加硝酸10min后出现。反应完成后，再添加50ml硝酸（5.6）。
8.2.4 将玻璃烧杯放置在电炉上，加热至沸腾，保持沸腾至溶液体积减半。
如果残留物为黑色，从电炉中取出玻璃烧杯，小心添加少量过氧化氢（5.7），保持沸腾2min。重复添加过氧化氢（5.7）的步骤至无黑色残留物。
8.2.5 缓慢添加50ml热水，再加热至沸腾，保持沸腾1min后使溶液冷却并静置5min。
8.2.6 采用中号滤纸过滤溶液，首先用热盐酸（5.5）清洗残留物，最后用热水清洗。重复用热水清洗至：
——对于铜粉和青铜粉，水中用二乙基二硫代氨基甲酸钠（5.9）不能检测出铜盐，或
——对于锡粉，水中用硫化钠（5.10）或硫化氢（5.11）不能检测出铜盐。
若担心存在硫酸铅，先用热乙酸铵（5.8）清洗1或2次，再用水清洗。
8.2.7 称量坩埚（质量为m2），精确到0.0001g，将有残留物的过滤纸放在坩埚内。将坩埚放在电炉上干燥，烧焦滤纸。900℃~1000℃下，在烧结炉内烧结坩埚，至装有残留物的坩埚冷却后连续称重相差不超过0.0001g，将坩埚在干燥器中完全冷却。
8.2.8 称量装有残留物的坩埚的质量，精确到0.0001g（质量为m3）。
9 计算结果的表示
9.1 酸不溶物含量计算
酸不溶物含量（AIC），用质量分数表示，如公式（1）所示：

        （1）
其中，
m1为测试试样的质量，单位为g；
m2为干燥、预处理前的空坩埚质量，单位为g；
m3为装有残留物的坩埚质量，单位为g。
9.2 精度
计算结果精确到0.01%。
9.3 允许差
两次测定结果最大允许差不超过平均值的10%或绝对值的0.02%，以较大值为准。
9.4 平均值
报告两次测定结果的算术平均值，酸不溶物含量≤0.25％时，两次测定结果修约至0.02%，酸不溶物含量＞0.25％，两次测定结果修约至0.05％。
10 试验报告
测试报告应包括如下信息：
a）本文件编号ISO 4496；
b）鉴定测试试样所需的所有详细信息；
c）获得的结果；
d）本标准中未指定或视为可选的所有操作；
e）可能影响测试结果的任何事件的详细信息。
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