
附件4：
本次会议鉴定和复审的有色金属标准样品项目
	序号
	标准样品项目名称
	项目计划编号
	研制单位
	备注

	1. 
	氧化铝α-相粉末衍射法测定用标准样品
	S2021011
	中铝郑州有色金属研究院有限公司
	

	1. 
	铝合金2219成分系列标准样品（块状）
	S2021257
	西南铝业（集团）有限责任公司熔铸厂
	计划下达名称：铝合金2219光谱标准样品

	1. 
	含铒铝合金1561成分标准样品（块状）
	S2022011
	西南铝业（集团）有限责任公司熔铸厂
	

	1. 
	铝合金7055成分标准样品（块状）
	S2022012
	西南铝业（集团）有限责任公司熔铸厂
	

	1. 
	铸造铝合金319Z.3成分标准样品（块状）
	S2022010
	西南铝业（集团）有限责任公司熔铸厂
	

	1. 
	铝合金6061成分标准样品（块状）
	待计划下达
	西南铝业（集团）有限责任公司熔铸厂
	复审

	1. 
	铸造铝合金383成分标准样品（块状）
	待计划下达
	
	

	1. 
	铝合金6063成分标准样品（块状）
	待计划下达
	
	

	1. 
	铝合金6063铸态成分标准样品（块状）
	待计划下达
	东北轻合金有限责任公司
	复审

	1. 
	铝合金4004铸态成分标准样品（块状）
	待计划下达
	
	

	1. 
	铝合金7075铸态成分标准样品（块状）
	待计划下达
	
	

	1. 
	铝合金7050铸态成分标准样品（块状）
	待计划下达
	
	

	1. 
	铝合金7050成分标准样品（屑状）
	待计划下达
	
	

	1. 
	铸造铝合金356Z.4铸态成分标准样品（块状）
	待计划下达
	河北新立中有色金属集团有限公司
	

	1. 
	铸造铝合金383Y.3铸态成分标准样品（块状）
	待计划下达
	河北新立中有色金属集团有限公司
	

	1. 
	高银铅精矿中银量系列标准样品
	S2021113
	通标标准技术服务（天津）有限公司
	

	1. 
	含钨锡精矿成分标准样品
	S2021115
	云南锡业矿冶检测中心有限公司
	计划下达名称：含钨锡精矿标准样品

	1. 
	热镀锌合金Al56ZnSi1.5成分系列标准样品（块状）
	S2021112
	辽宁连石检验检测有限公司
	计划下达名称：热镀锌合金Al56ZnSi1.5光谱系列标准样品

	1. 
	金饰品（含Pb、Cd等12个元素）成分系列标准样品（片状）
	S2021258
	沈阳聚准科技有限公司
	计划下达名称：金饰品（含Pb、Cd等12个元素）标准样品

	1. 
	铌钨钼锆合金成分标准样品（粉状）
	S2022002
	株洲硬质合金集团有限公司
	




