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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理
意见
	备注

	1
	1
	“铝硅合金粉末的要求”修改为：“铝硅合金粉末的产品分类、技术要求”。
	金川集团粉体材料有限公司
	采纳
	

	2
	4
	增加章节4产品分类
	西安欧中材料科技有限公司
	采纳
	

	3
	4
	“FAlSi-02代表粒度规格为小于等于45μm”删除“等于”。
	北京有研粉末新材料研究院有限公司
	采纳
	

	4
	5.1
	“Zn＜0.6”改为“Zn＜0.3”。
	西北有色金属研究院
	采纳
	

	5
	5.2、5.3
	表2、3单位增加换行，删除粒度规格
	安徽相邦复合材料有限公司
	采纳
	

	6
	6.1.1
	“产品的Si含量的化学分析按GB/T 20975.5的规定进行”修改为：“产品Si含量的测定按GB/T 20975.5的规定进行”
	全国有色金属标准化技术委员会
	采纳
	

	7
	6.1.2
	“产品的Fe、Cu、Zn含量的化学分析按GB/T 20975.25的规定进行”修改为：“产品Fe、Cu、Zn含量的测定按GB/T 20975.25的规定进行”
	全国有色金属标准化技术委员会
	采纳
	

	8
	6.1.3
	“产品的氧含量的化学分析按GB/T 11261的规定进行”修改为：“产品氧含量的测定按GB/T 11261的规定进行”
	全国有色金属标准化技术委员会
	采纳
	

	9
	7.1.1
	“本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书”修改为：“本文件及订货单的规定，并填写随行文件”
	深圳市注成科技股份有限公司
	采纳
	

	10
	7.1.2
	“需方应对”改为“需方可对”。
	中南大学粉末治金研究院
	采纳
	

	11
	7.2
	“同一生产工艺制取的、同一牌号的、同一粒度规格的粉末混合组成。每批重量不超过500kg”修改为：“同一生产工艺、同一类别的粉末混合组成”。
	浙江华友钴业股份有限公司
	采纳
	

	12
	7.3
	表3修改格式，增加取样数量
	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
	采纳
	

	13
	8.1
	增加a）b）c）及分行
	贵研资源（易门）有限公司
	采纳
	

	14
	8.2
	“按需方的要求”修改为：“由供需双方协商确定”。
	北京当升材料科技股份有限公司
	采纳
	

	15
	9
	b)“产品牌号”改为“产品类别”
	洛阳栾川钼业集团股份有限公司
	采纳
	

	16
	
	无
	中伟新材料股份有限公司
	
	


说明：（1）发送《征求意见稿》的单位数：16个；
     （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：16个；

     （3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：15个；
     （4）没有回函的单位数：0个。

