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	序号
	标准章

条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	前言
	细化主要技术变化的内容
	陕西标准化研究院
	采纳
	

	2
	1
	适用范围修改为“本文件适用于化工…用的镍及镍合金无缝圆形管（以下简称产品）”。
	宝鸡海吉钛镍有限公司
	采纳
	

	3
	2
	核实规范性引用文件名称
	新疆湘润新材料科技有限公司
	采纳
	

	4
	4.2
	核实示例2标记写法 
	三线有色金属制造有限公司
	采纳
	与GB/T 1.1-2020保持一致

	5
	4.2
	标识顺序说明应与标记示例一致
	西部金属材料股份有限公司
	采纳
	调整描述

	6
	5.2.2

5.2.3
	镍管壁厚0.05-0.06mm是否已研制出来；φ90-φ115外径偏差±0.55mm能否达到
	苏州富瑞合金科技股份有限公司
	采纳
	调研核实,工艺设备满足

	7
	5.3
	标题“力学性能”建议改为“室温力学性能”
	西安庄信新材料科技有限公司
	采纳
	

	8
	表7
	建议对原标准未考核项目，本标准进行实测或数据积累，为后续完善标准做支撑；同时对于表注中“供农用飞机作喷头用…”建议改为“特殊用途用…”
	全国有色金属标准化技术委员会
	采纳
	

	9
	5.4
	“扩口试验的顶心锥度…”修改为“扩口试验的顶芯角度…”
	中南大学
	采纳
	

	10
	5.4、5.5、5.6
	删除“需方要求并在订货单中注明”描述，统一在7.2检验项目中明确要求
	陕西标准化研究院
	采纳
	

	11
	6.4
	建议试样类型按GB/T 228.1中的规定执行（GB/T 228.1中对于管材已有试样的明确规定）
	绍兴市质量技术监督检测院
	采纳
	

	12
	7.1.2
	“外观质量”改为“表面质量”，与前文保持一致
	湖南天麓新材料有限责任公司
	采纳
	

	13
	7.5.4
	将“…或逐根检验，合格者交货”修改为“…但允许供方逐根对不合格项目进行检验，产品逐根判定”。 
	陕西标准化研究院
	采纳
	

	14
	/
	回函无意见
	北京有色金属研究总院
	/
	

	15
	/
	回函无意见
	陕西兴盛新材料股份有限责任公司
	/
	

	16
	/
	回函无意见
	宝武特种冶金有限公司
	/
	

	17
	/
	回函无意见
	西北有色金属研究院
	/
	

	18
	/
	回函无意见
	沈阳中科院金属研究所
	/
	

	19
	/
	回函无意见
	湖南柿竹园有色金属有限责任公司
	/
	

	20
	/
	回函无意见
	陕西兴盛新材料股份有限公司
	/
	

	21
	/
	回函无意见
	湖北万润新能源科技股份有限公司
	/
	

	22
	/
	回函无意见
	赣州有色冶金研究所有限公司
	/
	

	23
	/
	回函无意见
	国合通用（青岛）测试评价有限公司
	/
	

	24
	/
	回函无意见
	广东广晟稀有金属光电新材料有限公司
	/
	

	25
	/
	回函无意见
	新疆有色金属研究所
	/
	

	26
	/
	回函无意见
	江西东鹏新材料有限责任公司
	/
	

	27
	/
	回函无意见
	大连融德特种材料有限公司
	/
	

	28
	/
	回函无意见
	株洲科能新材料有限责任公司
	/
	

	29
	/
	无回函
	广西冶金产品质量检验站
	/
	


注：在征求意见阶段，共发函28家相关生产应用单位和科研院所，回函的单位共27家、回函并有建议或意见的单位共12家、没有回函的单位共1家。

