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本次会议鉴定的有色金属标准样品项目
	序号
	标准样品项目名称
	项目计划编号
	研制单位
	备注

	1. 
	铝合金5383成分标准样品（块状）
	S2022148
	西南铝业（集团）有限责任公司熔铸厂
	

	1. 
	铝合金7022成分标准样品（块状）
	S2022149
	西南铝业（集团）有限责任公司熔铸厂
	

	1. 
	铝合金3A21成分标准样品（块状）
	计划待下达
	西南铝业（集团）有限责任公司
	

	1. 
	铝合金5A02成分标准样品（块状）
	计划待下达
	西南铝业（集团）有限责任公司
	

	1. 
	铸造铝合金380Y.2铸态成分标准样品（块状）
	S2022153
	河北新立中有色金属集团有限公司
	

	1. 
	铸造铝合金413Z.4铸态成分标准样品（块状）
	S2022155
	河北新立中有色金属集团有限公司
	

	1. 
	铪中锆成分标准样品（屑状）
	S2021116
	西北有色金属研究院、西安诺博尔稀贵金属股份有限公司
	计划下达名称：铪中锆量标准样品

	1. 
	锆合金（608低锡低铌）成分标准样品（屑状）
	S2021117
	西北有色金属研究院、西部新锆核材料科技有限公司
	计划下达名称：锆合金（608低锡低铌）成分标准样品

	1. 
	粗锡成分标准样品(Sn90%，粒状)
	S2022169
	云南锡业矿冶检测中心有限公司
	

	1. 
	镧铈氧化物成分标准样品（REO38%）
	S2022167
	北矿检测技术股份有限公司
	

	1. 
	镨钕氧化物成分标准样品（REO29%）
	S2022168
	北矿检测技术股份有限公司
	

	1. 
	氧化钇成分标准样品
	S2022065
	包头稀土研究院
	

	1. 
	钙、钾、镁、钠混合溶液标准样品（100 mg/L）
	S2022019
	国标（北京）检验认证有限公司
	

	1. 
	钙、钾、锂、镁、钠、铵合溶液标准样品（1000 mg/L）
	S2022020
	国标（北京）检验认证有限公司
	

	1. 
	锇溶液系列标准样品
	S2022026
	国标（北京）检验认证有限公司
	




