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1 工作简况
1.1 任务来源

2021年10月有色行业国家标准委下达《贵金属合金电镀废水化学分析方法 第1部分：金、银、铂、钯、铱含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱》的制定任务，项目起止时间为2021年～2023年，计划文号：国标委发〔2021〕28号，计划编号：20214311-T-610。技术归口单位为全国有色金属标准技术委员会，起草单位为山东辰远检测服务有限公司、山东梦金园珠宝首饰有限公司。
1.2 主要参加单位和工作组成员及其工作

标准主编单位山东辰远检测服务有限公司、山东梦金园珠宝首饰有限公司在标准的编制过程中，积极主动收集贵金属合金电镀废水的分析测试标准，跟据收集到的标准开展试验，编写现场试验过程报告模板，编制实测数据统计表，公司能够带领编制组成员单位认真细致修改标准文本，征求多家企业的修改意见，最终带领编制组完成标准的编制工作。
各验证单位，积极参加标准调研工作，针对标准的讨论稿和征求意见稿提出修改意见，主要负责标准中检测范围文本内容编写把关。针对贵金属合金电镀废水分析条件试验、加标回收、精密度进行可靠的数据分析确定，承担标准中的试验验证工作，为标准技术要求提供有力保障。
参与验证单位对贵金属合金电镀废水中金、银、铂、钯、铱含量分析精密度试验进行可靠的数据分析确定，承担标准中的试验验证工作，为标准技术要求提供有力保障。
本文件主要起草人：孙芳、邵文英、刘振江、向磊、王建军、王绍娟、李晓梅、严鹏、吕茜茜、郁丰善、黄庆、杨页好、林翠芳、梁海敏、唐国进、黄雅娟、廖彬玲、王纯清、张辰子、张硕、曾静、魏文、王皓莹、车晓婷、张圣欢、黄兴、温炜炜、吴卓葵、邱彩淋、李杰、郭玲玲、刘含笑、王世敏、黄艳杰、郝晶晶、李梅、王冠群、施春苗、潘剑明、罗靖迪、杨霞、邸卫利。

各单位在本文件编制过程中的工作职责见表 1 所示：

表 1 各单位及其工作职责

	负责单位
	工作职责

	山东辰远检测服务有限公司、

山东梦金园珠宝首饰有限公司
	样品收集、起草试验研究，数据处理；标准文本、试验报告和编制说明的撰写

负责标准的工作指导、组织协调及编写的技术把关

	山东招金金银精炼有限公司、贵研铂业股份有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司、铜陵有色、中国检验认证集团广西有限公司、紫金铜业有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、江西省君鑫金属科技材料有限公司、河南省地质局地质灾害防治中心、广东省科学院工业分析检测中心、中船重工黄冈贵金属有限公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、北京科技大学、江苏北矿金属循环利用科技有限公司、金川集团股份有限公司、大冶有色设计院有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司
	试验方案和试验条件的验证；

提供精密度和准确度测试数据；

对标准文本提出修改意见

	浙江微通催化新材料有限公司、

河南豫光金铅股份公司检测中心、

大连融德特种材料有限公司。
	提供精密度测试数据；

对标准文本提出修改意


1.2 主要工作过程、标准主要起草人及其所做工作
接到标准制定任务后，山东辰远检测服务有限公司、山东梦金园珠宝首饰有限公司明确了标准制定的进度安排、任务分工，确定了编制标准的工作计划及技术路线。主要工作过程经历以下阶段：

（1）前期工作

在工作前期，山东辰远检测服务有限公司、山东梦金园珠宝首饰有限公司根据国内贵金属合金电镀企业对电镀废水检测的需求，对全国范围内从事贵金属电镀行业的多家企业进行调研（包括山东招金金银精炼有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、山东梦金园珠宝首饰有限公司、大连融德特种材料有限公司、科宇鹏展（天津）金属表面处理有限公司等），发现目前国内、国外均没有专门针对贵金属合金电镀废水中金、银、铂、钯、铱量的测定的标准。通过对相关资料的收集整理和文献借鉴，初步形成《贵金属合金电镀废水化学分析方法 第1部分：金、银、铂、钯、铱含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱》技术标准草案。

2020年10月全国有色金属标准化年会（浙江-桐乡）, 山东辰远检测服务有限公司、山东梦金园珠宝首饰有限公司向全国有色金属标准化技术委员会提交了制订《贵金属合金电镀废水化学分析方法 第1部分：金、银、铂、钯、铱含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱》国家标准建议书及立项报告。

（2）任务落实

在2021年10月在江苏常州的全国有色金属标准化技术委员会年会上进行了任务落实，确定了项目完成期限和验证单位。根据任务落实会会议精神和与会专家的意见，于2023年4月完成讨论稿。第一验证单位为：山东招金金银精炼有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、中船重工黄冈贵金属有限公司、铜陵有色、北京科技大学、江西省君鑫金属科技材料有限公司、紫金铜业有限公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、江苏北矿金属循环利用科技有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、金川集团股份有限公司、大冶有色设计院有限公司、河南省地质局地质灾害防治中心、国合通用（青岛）测试评价有限公司、贵研铂业股份有限公司、中国检验认证集团广西有限公司；第二验证单位为：浙江微通催化新材料有限公司、河南豫光金铅股份公司检测中心、大连融德特种材料有限公司。

为确保制定标准的质量和水平，于2022年6月初，山东辰远检测服务有限公司、山东梦金园珠宝首饰有限公司主持召开了该标准的内部预审会。

（3）样品收集及试验研究：
2022年6月～2022年12月，共收集到来自深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂的含氰镀银电镀废水、来自山东招金金银精炼有限公司的含氰镀金电镀废水及山东梦金园珠宝首饰有限公司的无氰镀金电镀废水。

在此期间我们同步对收集到的三种废水做了检测研究，包括仪器条件实验、试样量的确定实验、试样介质实验、定容酸度实验、干扰实验、杂质元素的检出限试验、样品全过程加标回收以及精密度试验，形成了标准文本和试验报告。

2023年4月，收集到来自科宇鹏展（天津）金属表面处理有限公司的无氰金电镀废水和无氰银电镀废水，同月做检测研究，修改了试验报告。
（4）试验验证：

2022年12月下旬，根据全国有色金属标准化技术委员会的要求，起草单位将相关方法讨论稿和样品寄送验证单位进行验证。验证单位发来的验证报告和反馈意见，随即采用 GB/T 6379 对精密度试验数据进行汇总、统计和分析，完善标准征求意见稿和编制说明。

（5）征求意见：

2023年3月27日～3月29日在湖南省衡阳市召开了标准讨论会，本次研讨会对《贵金属合金电镀废水化学分析方法 第1部分：金、银、铂、钯、铱含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱》进行讨论，会上各位专家及验证单位提出如下意见：

1、增加电子及饰品类样品的贵金属合金电镀废水的取样，以扩大涵盖范围。
2、增加样品定容过程中有盐类物质析出的详细描述
3、减少样品加标数量，每个样品加标点1-2个。

4、建议补充酸度实验（加15%的盐酸实验）；标准系列溶液8.4.1增加同样酸度。
5、标准溶液分梯度拉开，不同的浓度分高低两段设置浓度梯度。
6、Be、Cr、Cd元素的回收率＜90%建议增大取样量，同时注意银含量较高时，需要修正实验酸度。

（6）报批阶段

 2023年7月，标准起草工作组根据审查会提出的修改意见和建议对标准进行了进一步的修改整理，形成了本标准的报批稿。报标委会秘书处。

2 标准编制原则和确定标准主要内容的依据

2.1编制原则
编制本文件的目的是以能满足电镀废水中贵金属含量的准确、快速测定要求为基础，兼顾解决废水回收，资源重复利用的需求。编制本文件的原则是准确、具有一定的先进性和操作简单性。满足国内生产现状及技术进步，与同类国家标准保持协调，促进相关技术的进步，为国内相关产业提供技术指导，根据国情制订技术规范并力求与国外先进技术接轨。
本文件按照GB/T 1.1—2020和GB/T 20001.4—2015的规定开展本标准的编写工作。
本文件编写过程遵循的基本原则：

a)符合性原则：本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构起草规则》和GB/T 20001.4—2015《标准编写规则 第4部分：实验方法标准》GB/T6379.2-2001《测量方法与结果的准确度》的规定开展本标准的编写工作。

b)适用性和先进性原则：结合贵金属合金电镀行业生产实际需求，确定测定方法和测定范围，提高标准的适用性。通过充分调研，选取操作简单灵、敏度高、精密度和准确度好、行业普遍采用的方法，能很好的满足贵金属合金电镀行业对电镀废水的分析要求，提高了本标准的可操作性和先进性。
c)一致性原则。制订国家标准贯彻国家的有关方针、政策、法律、法规，标准条款及内容应与现行相关法律法规、引用标准准则之规定保持一致，不与之抵触；其格式、语言形式等规范，不标新立异。

d)科学适用原则。国家标准的制修订过程中一切结论的获得均有充分的科学论据给予支持，采用的方法、使用设备等与当前社会发展相协调，制修订出的标准有利于开发和利用国家资源、推广科学技术成果；有利于促进对外经济技术合作与对外贸易的发展；有利于保障人民的安全、身体健康，保护生态环境；有利于维护消费者的利益等，总之做到“技术先进、经济合理、安全可靠、协调配套”的科学理念。

2.2 确定标准主要内容的依据

2.2.1 贵金属元素含量范围确定及使用检测手段确定

根据贵金属合金电镀行业生产可能涉及的贵金属，另考虑到贵金属合金电镀废水回其贵金属所产生的成本问题及环保问题，确定本标准确定的检测元素及范围为：Ag、Au、Pt、Pd、Ir为0.0001mg/mL～0.1000mg/mL。对于多元素的检测，从普及程度及成本方面考虑，电感耦合等离子体发射光谱仪无疑是首选。

根据国内贵金属合金电镀企业对电镀废水检测的需求和中国检验认证集团广西有限公司、铜陵有色等几家提出的建议及贵金属合金电镀废水中杂质元素的允许量最低0.0010mg/mL；最高0.07mg/mL，确定本标准确定的检测元素及范围为：Ag、Au、Pt、Pd、Ir为0.0001mg/mL～0.1000mg/mL。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.2.2 样品溶解试验及样品用量确定
经条件实验确定，贵金属合金电镀废水试样准确移取5mL至100 mL烧杯中，加入5mL高氯酸，加热溶解至湿盐状，取下，加20mL水、再加入15mL盐酸，加入10mL王水溶解试液至清亮，取下，冷却，转入100mL容量瓶中，用二次水洗涤杯盖及杯壁，合并洗涤液至容量瓶中并用水稀释至刻度。混匀。待测。 
2.2.3仪器参数的选择及干扰及消除

2.2.3.1仪器参数的选择

对本试验所用仪器的几个重要参数，采用波长矫正溶液按仪器使用手册对仪器工作条件进行最佳化选择。综合分析电感耦合等离子体原子发射光谱仪的优化程序，考察了射频发生器功率、雾化气流量、辅助气流量、等离子气流量、进液泵速、观测方式等对被测元素强度的影响，选择了本实验室的最佳仪器测量参数如下表2。
表2  最佳仪器测量参数
	工作参数
	设定值
	工作参数
	设定值

	功率
冷却气（Ar）
辅助气（Ar）接口
雾化器流速（Ar）

进样泵速
	1200W
12.0L/min
1.0L/min
0.8L/min

12rpm
	积分时间

进样冲洗时间
稳定时间
观测位高度
观测方式

积分方式
	5s

15s
30s
8mm
双向（轴）

峰面积


2.2.3.2干扰及消除
贵金属合金电镀废水中对贵金属元素含量测定产生干扰的主要有有机物基体的干扰、基体盐度干扰等。通过干扰实验，确定了下列检测波长可避开大部分的干扰。而对于基体效应，可以通过选择合适的测定波长背景点进行扣除。选取的测定波长见表3。

表3   推荐的分析线波长

	元素
	Ag
	A u
	Ir
	Pd
	Pt

	推荐波长
nm
	328.068
	242.794
	212.681
	340.458
	214.424

	
	338.289
	267.594
	236.804
	360.955
	299.796



2.2.4  贵金属元素的检出限实验

在上述仪器条件下，通过标准溶液制作工作曲线，以5mL贵金属合金电镀废水为本底样品测定其在各贵金属元素所选波长处的质量浓度值，平行测定11次，计算标准偏差，以标准偏差的3倍来作为方法的检出限。贵金属合金电镀废水中各贵金属元素的检出限分别列于表4。

表4  贵金属合金电镀废水中各贵金属元素的检出限  

	元素
	Ag
	Au
	Ir
	Pd
	Pt

	检出限mg/mL
	0.0009
	0.0008
	0.0003
	0.0003
	0.0006


2.2.5 样品加标回收率
 分别移取1#：山东招金金银精炼有限公司提供有氰金电镀液样品、2#：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂提供有氰银电镀液样品、3#：山东梦金园珠宝首饰有限公司提供无氰金电镀液样品各6份，每份5mL，一份做空白，另外5份加入不同含量的贵金属标准溶液，按实验方法处理后进行5次实验测定，统计测定平均值和回收率平均值，结果见表5。

从表5可以看出，1#：山东招金金银精炼有限公司提供有氰金电镀液样品回收率为88.01%～111.91%，2#：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂提供有氰银电镀液样品回收率为91.47%～106.52%，3#：山东梦金园珠宝首饰有限公司提供无氰金电镀液样品回收率为97.35%～104.36%，能够满足实际样品分析对准确度的要求。

表5  贵金属合金电镀废水样品加标回收率1

	                                           元素
	加标量μg
	1#
	2#
	3#

	
	
	测定值μg
	回收率%
	测定值μg
	回收率%
	测定值μg
	回收率%

	Ag
	20
	17.60
	88.01
	19.44
	97.20
	20.24
	101.19

	Au
	20
	21.54
	107.71
	19.21
	96.06
	19.86
	99.32

	Ir
	20
	18.80
	94.01
	21.30
	106.52
	19.47
	97.35

	Pd
	20
	20.28
	101.42
	20.74
	103.70
	20.37
	101.83

	Pt
	20
	20.26
	101.32
	21.23
	106.17
	19.62
	98.12

	Ag
	50
	47.76
	95.51
	51.60
	103.21
	51.15
	102.31

	Au
	50
	53.93
	107.86
	46.07
	92.14
	52.07
	104.14

	Ir
	50
	48.14
	96.28
	47.31
	94.62
	50.40
	100.80

	Pd
	50
	49.85
	99.70
	51.61
	103.21
	50.22
	100.43

	Pt
	50
	50.10
	100.19
	50.97
	101.94
	49.37
	98.74

	Ag
	100
	99.98
	99.98
	100.42
	100.42
	101.96
	101.96

	Au
	100
	111.91
	111.91
	91.47
	91.47
	102.68
	102.68

	Ir
	100
	100.11
	100.11
	101.56
	101.56
	99.07
	99.07

	Pd
	100
	101.00
	101.00
	102.28
	102.28
	102.31
	102.31

	Pt
	100
	100.86
	100.86
	101.47
	101.47
	99.94
	99.94

	Ag
	200
	206.55
	103.27
	188.01
	94.01
	198.70
	99.35

	Au
	200
	210.76
	105.38
	185.26
	92.63
	206.61
	103.30

	Ir
	200
	203.16
	101.58
	209.27
	104.63
	208.34
	104.17

	Pd
	200
	201.88
	100.94
	203.81
	101.91
	208.72
	104.36

	Pt
	200
	203.51
	101.76
	206.80
	103.40
	202.27
	101.14

	Ag
	500
	504.76
	100.95
	500.04
	100.01
	495.44
	99.09

	Au
	500
	520.82
	104.16
	498.22
	99.64
	505.49
	101.10

	Ir
	500
	469.16
	93.83
	515.60
	103.12
	504.00
	100.80

	Pd
	500
	509.11
	101.82
	499.90
	99.98
	506.24
	101.25

	Pt
	500
	503.58
	100.72
	499.81
	99.96
	499.64
	99.93


2.2.6 方法精密度

每个试验样重复测定7份，统计平均值和RSD，结果列入表6~表18。

表6  验证单位一方法精密度
	样品编号
	银（Ag）
                                                          mg/mL

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	STD
	RSD

	1#
	0.0003
	0.0003
	0.0003
	0.0004
	0.0003
	0.0003
	0.0003
	0.0003
	0.0000
	2.64

	1#-1
	0.0203
	0.0204
	0.0203
	0.0204
	0.0203
	0.0204
	0.0202
	0.0204
	0.0000
	0.22

	2#
	0.0454
	0.0454
	0.0453
	0.0453
	0.0455
	0.0454
	0.0455
	0.0453
	0.0001
	0.18

	2#-1
	0.0954
	0.0953
	0.0955
	0.0950
	0.0954
	0.0957
	0.0954
	0.0954
	0.0002
	0.21

	3#
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0000
	0.68

	3#-1
	0.1001
	0.1001
	0.0998
	0.1006
	0.1007
	0.1002
	0.0996
	0.0997
	0.0004
	0.42

	4#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4#-1
	0.0050
	0.0051
	0.0049
	0.0051
	0.0051
	0.0049
	0.0050
	0.0049
	0.0001
	1.41

	5#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5#-1
	0.0101
	0.0100
	0.0102
	0.0102
	0.0102
	0.0102
	0.0100
	0.0100
	0.0001
	1.17

	样品编号
	金（Au）
                                                          mg/mL

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	STD
	RSD

	1#
	0.0131
	0.0130
	0.0134
	0.0129
	0.0133
	0.0129
	0.0133
	0.0130
	0.0002
	1.82

	1#-1
	0.0329
	0.0327
	0.0328
	0.0331
	0.0331
	0.0330
	0.0329
	0.0327
	0.0002
	0.58

	2#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	2#-1
	0.0498
	0.0495
	0.0495
	0.0499
	0.0499
	0.0499
	0.0499
	0.0503
	0.0003
	0.54

	3#
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0000
	2.29

	3#-1
	0.1014
	0.1010
	0.1015
	0.1012
	0.1014
	0.1015
	0.1015
	0.1015
	0.0002
	0.20

	4#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	—
	—

	4#-1
	0.0053
	0.0053
	0.0052
	0.0052
	0.0053
	0.0053
	0.0053
	0.0053
	0.0000
	0.75

	5#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	—
	—

	5#-1
	0.0102
	0.0101
	0.0103
	0.0101
	0.0104
	0.0102
	0.0102
	0.0102
	0.0001
	0.96

	样品编号
	铱（Ir）
                                                          mg/mL

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	STD
	RSD

	1#
	0.0072
	0.0073
	0.0074
	0.0070
	0.0072
	0.0074
	0.0071
	0.0073
	0.0001
	1.76

	1#-1
	0.0278
	0.0278
	0.0277
	0.0281
	0.0276
	0.0275
	0.0277
	0.0280
	0.0002
	0.75

	2#
	0.0118
	0.0112
	0.0115
	0.0117
	0.0118
	0.0119
	0.0122
	0.0122
	0.0004
	3.19

	2#-1
	0.0632
	0.0632
	0.0631
	0.0629
	0.0634
	0.0632
	0.0632
	0.0637
	0.0002
	0.36

	3#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	—
	—

	3#-1
	0.1008
	0.1010
	0.1009
	0.1005
	0.1009
	0.1009
	0.1009
	0.1009
	0.0002
	0.15

	4#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4#-1
	0.0051
	0.0050
	0.0050
	0.0051
	0.0051
	0.0051
	0.0050
	0.0051
	0.0000
	0.53

	5#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5#-1
	0.0100
	0.0100
	0.0100
	0.0100
	0.0100
	0.0101
	0.0101
	0.0101
	0.0001
	0.72

	样品编号
	钯（Pd）
                                                          mg/mL

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	STD
	RSD

	1#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	1#-1
	0.0202
	0.0201
	0.0203
	0.0205
	0.0200
	0.0202
	0.0202
	0.0205
	0.0002
	1.04

	2#
	#DIV/0!
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	2#-1
	0.0500
	0.0498
	0.0497
	0.0501
	0.0500
	0.0502
	0.0502
	0.0502
	0.0002
	0.38

	3#
	#DIV/0!
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3#-1
	0.1013
	0.1009
	0.1013
	0.1012
	0.1013
	0.1013
	0.1014
	0.1014
	0.0002
	0.16

	4#
	#DIV/0!
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4#-1
	0.0050
	0.0050
	0.0050
	0.0050
	0.0050
	0.0050
	0.0050
	0.0050
	0.0000
	0.20

	5#
	#DIV/0!
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	—

	5#-1
	0.0100
	0.0100
	0.0100
	0.0101
	0.0099
	0.0099
	0.0100
	0.0101
	0.0001
	1.01

	样品编号
	铂（Pt）
                                                          mg/mL

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	STD
	RSD

	1#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	1#-1
	0.0201
	0.0201
	0.0202
	0.0202
	0.0202
	0.0199
	0.0199
	0.0199
	0.0002
	0.78

	2#
	#DIV/0!
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	2#-1
	0.0499
	0.0497
	0.0500
	0.0497
	0.0500
	0.0499
	0.0500
	0.0501
	0.0002
	0.36

	3#
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0000
	2.39

	3#-1
	0.1000
	0.0997
	0.0995
	0.0996
	0.1001
	0.1003
	0.1003
	0.1004
	0.0004
	0.38

	4#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4#-1
	0.0050
	0.0050
	0.0049
	0.0050
	0.0050
	0.0049
	0.0050
	0.0049
	0.0000
	0.68

	5#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5#-1
	0.0101
	0.0099
	0.0100
	0.0101
	0.0101
	0.0101
	0.0101
	0.0101
	0.0001
	0.74


表7  验证单位二方法精密度

	样品
编号
	银（Ag）
                                        mg/mL

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	RSD

	1#
	0.0003
	0.0003
	0.0003
	0.0003
	0.0003
	0.0003
	0.0003
	0.0003
	4.29

	1#-1
	0.0199
	0.0197
	0.0204
	0.0204
	0.0199
	0.0196
	0.0199
	0.0197
	1.72

	2#
	0.0458
	0.0459
	0.0464
	0.0455
	0.0467
	0.0457
	0.0452
	0.0454
	1.19

	2#-1
	0.0971
	0.0977
	0.0964
	0.0961
	0.0979
	0.0978
	0.0976
	0.0965
	0.80

	3#
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	2.52

	3#-1
	0.1006
	0.1010
	0.1002
	0.1003
	0.1003
	0.1007
	0.1011
	0.1003
	0.38

	4#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4#-1
	0.0052
	0.0050
	0.0049
	0.0050
	0.0054
	0.0053
	0.0053
	0.0055
	4.85

	5#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5#-1
	0.0100
	0.0098
	0.0102
	0.0101
	0.0099
	0.0098
	0.0099
	0.0101
	1.45

	样品
编号
	金（Au）
                                        mg/mL

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	RSD

	1#
	0.0131
	0.0131
	0.0132
	0.0130
	0.0130
	0.0134
	0.0130
	0.0130
	1.07

	1#-1
	0.0337
	0.0338
	0.0335
	0.0333
	0.0342
	0.0333
	0.0338
	0.0340
	0.96

	2#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	2#-1
	0.0499
	0.0494
	0.0506
	0.0501
	0.0501
	0.0491
	0.0502
	0.0497
	1.05

	3#
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	6.04

	3#-1
	0.1006
	0.1001
	0.1005
	0.1018
	0.1019
	0.1002
	0.1000
	0.0994
	0.94

	4#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4#-1
	0.0050
	0.0048
	0.0051
	0.0050
	0.0050
	0.0048
	0.0050
	0.0052
	2.74

	5#
	—
	
	
	
	
	
	
	
	—

	5#-1
	0.0101
	0.0100
	0.0102
	0.0099
	0.0099
	0.0099
	0.0108
	0.0101
	3.29

	样品
编号
	铱（Ir）
                                        mg/mL

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	RSD

	1#
	0.0069
	0.0069
	0.0070
	0.0070
	0.0067
	0.0070
	0.0069
	0.0070
	1.66

	1#-1
	0.0280
	0.0279
	0.0278
	0.0282
	0.0280
	0.0280
	0.0281
	0.0279
	0.43

	2#
	0.0109
	0.0110
	0.0109
	0.0109
	0.0107
	0.0106
	0.0109
	0.0110
	1.19

	2#-1
	0.0609
	0.0607
	0.0608
	0.0610
	0.0611
	0.0609
	0.0609
	0.0609
	0.20

	3#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3#-1
	0.1011
	0.1013
	0.1004
	0.1010
	0.1011
	0.1015
	0.1011
	0.1017
	0.42

	4#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4#-1
	0.0050
	0.0048
	0.0050
	0.0048
	0.0049
	0.0052
	0.0051
	0.0052
	3.36

	5#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5#-1
	0.0098
	0.0098
	0.0097
	0.0098
	0.0100
	0.0100
	0.0099
	0.0097
	1.28

	样品
编号
	钯（Pd）
                                        mg/mL

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	RSD

	1#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	1#-1
	0.0202
	0.0204
	0.0203
	0.0204
	0.0200
	0.0200
	0.0202
	0.0204
	0.96

	2#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	2#-1
	0.0500
	0.0506
	0.0504
	0.0496
	0.0501
	0.0493
	0.0499
	0.0499
	0.88

	3#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3#-1
	0.1001
	0.1002
	0.0998
	0.1006
	0.1008
	0.0999
	0.0989
	0.1003
	0.61

	4#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4#-1
	0.0050
	0.0049
	0.0050
	0.0050
	0.0051
	0.0050
	0.0050
	0.0051
	1.51

	5#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5#-1
	0.0100
	0.0099
	0.0100
	0.0101
	0.0101
	0.0099
	0.0101
	0.0100
	0.83

	样品
编号
	铂（Pt）
                                        mg/mL

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	RSD

	1#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	1#-1
	0.0199
	0.0199
	0.0201
	0.0201
	0.0198
	0.0199
	0.0198
	0.0199
	0.66

	2#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	2#-1
	0.0503
	0.0500
	0.0497
	0.0506
	0.0504
	0.0508
	0.0505
	0.0498
	0.89

	3#
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0001
	0.0002
	0.0001
	0.0002
	4.27

	3#-1
	0.1006
	0.1001
	0.0996
	0.1021
	0.1013
	0.0999
	0.1009
	0.1006
	0.85

	4#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4#-1
	0.0050
	0.0051
	0.0052
	0.0050
	0.0050
	0.0048
	0.0048
	0.0049
	3.11

	5#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5#-1
	0.0100
	0.0100
	0.0100
	0.0100
	0.0102
	0.0099
	0.0101
	0.0099
	1.12


表8  验证单位三方法精密度

	Au/
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	平均值
	SD
	RSD

	mg/mL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1#
	0.013
	0.0134
	0.0126
	0.0133
	0.0126
	0.013
	0.0128
	0.013
	0.0003
	2.48

	1#-1
	0.0315
	0.0325
	0.0336
	0.0331
	0.033
	0.0319
	0.0317
	0.0326
	0.0008
	2.29

	2#
	0.0007
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	-
	-
	-

	2#-1
	0.0518
	0.0496
	0.05
	0.0497
	0.0501
	0.0508
	0.0497
	0.0502
	0.0008
	1.6

	3#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	-
	-
	-

	3#-1
	0.1125
	0.11
	0.1091
	0.1102
	0.1089
	0.1118
	0.1083
	0.1101
	0.0016
	1.41

	4#
	0.0009
	0.0007
	0.0007
	0.0008
	0.0008
	0.0008
	0.0008
	0.0008
	0.0001
	10.67

	4#-1
	0.0046
	0.0047
	0.0046
	0.005
	0.0047
	0.0047
	0.0047
	0.0047
	0.0001
	3.02

	5#
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0002
	0.0001
	0.0001
	0.0000
	14.89

	5#-1
	0.0123
	0.012
	0.0122
	0.0121
	0.0118
	0.012
	0.0123
	0.0121
	0.0002
	1.45


	Ag/
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	平均值
	SD
	RSD

	mg/mL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1#
	0.0003
	0.0003
	0.0002
	0.0004
	0.0004
	0.0003
	0.0003
	0.0003
	0.0001
	18.87

	1#-1
	0.0186
	0.0188
	0.0183
	0.0186
	0.0191
	0.0185
	0.0188
	0.0188
	0.0003
	1.36

	2#
	0.0447
	0.0449
	0.0449
	0.0443
	0.0446
	0.0442
	0.0441
	0.0445
	0.0003
	0.74

	2#-1
	0.0959
	0.0972
	0.0958
	0.096
	0.0966
	0.0968
	0.0962
	0.0963
	0.0005
	0.55

	3#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	-
	-
	-

	3#-1
	0.0928
	0.0947
	0.1076
	0.0954
	0.1082
	0.0936
	0.0926
	0.0978
	0.0069
	7.09

	4#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	-
	-
	-

	4#-1
	0.0052
	0.0053
	0.0053
	0.0055
	0.0054
	0.0053
	0.0053
	0.0053
	0.0001
	1.72

	5#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	-
	-
	-

	5#-1
	0.0109
	0.0109
	0.0106
	0.0107
	0.0108
	0.0109
	0.0107
	0.0108
	0.0001
	0.93

	Pt/
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	平均值
	SD
	RSD

	mg/mL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	-
	-
	-

	1#-1
	0.0181
	0.0192
	0.0216
	0.0185
	0.0196
	0.0203
	0.0194
	0.0198
	0.0011
	5.45

	2#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	-
	-
	-

	2#-1
	0.048
	0.0514
	0.0499
	0.0501
	0.0497
	0.0504
	0.0492
	0.0498
	0.0011
	2.1

	3#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	-
	-
	-

	3#-1
	0.1056
	0.1038
	0.1032
	0.1035
	0.1047
	0.1031
	0.1049
	0.1041
	0.0010
	0.92

	4#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	-
	-
	-

	4#-1
	0.0046
	0.0047
	0.0046
	0.005
	0.0047
	0.0047
	0.0047
	0.0047
	0.0001
	3.02

	5#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	-
	-
	-

	5#-1
	0.0099
	0.01
	0.01
	0.0102
	0.01
	0.0101
	0.0101
	0.01
	0.0001
	1.07

	Pd/
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	平均值
	SD
	RSD

	mg/mL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	-
	-
	-

	1#-1
	0.018
	0.0186
	0.0209
	0.0189
	0.0179
	0.0202
	0.0187
	0.0192
	0.0012
	5.97

	2#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	-
	-
	-

	2#-1
	0.0473
	0.0486
	0.0468
	0.0463
	0.0478
	0.0467
	0.0489
	0.0475
	0.0010
	2.1

	3#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	-
	-
	-

	3#-1
	0.1056
	0.1045
	0.1036
	0.1046
	0.1032
	0.1048
	0.1037
	0.1043
	0.0008
	0.81

	4#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	-
	-
	-

	4#-1
	0.005
	0.005
	0.005
	0.0054
	0.0051
	0.0051
	0.0051
	0.0051
	0.0001
	2.71

	5#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	-
	-
	-

	5#-1
	0.0102
	0.0103
	0.0103
	0.0104
	0.0103
	0.0103
	0.0105
	0.0103
	0.0001
	1.02

	Ir/
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	平均值
	SD
	RSD

	mg/mL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1#
	0.0073
	0.0074
	0.007
	0.0072
	0.0074
	0.0071
	0.0073
	0.0072
	0.0001
	1.76

	1#-1
	0.0231
	0.0252
	0.0287
	0.0257
	0.0253
	0.0269
	0.0231
	0.0258
	0.0019
	7.22

	2#
	0.0125
	0.0139
	0.0134
	0.0137
	0.0132
	0.0136
	0.013
	0.0133
	0.0005
	3.57

	2#-1
	0.0612
	0.0616
	0.0606
	0.0612
	0.0607
	0.0613
	0.061
	0.0611
	0.0004
	0.6

	3#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	-
	-
	-

	3#-1
	0.1023
	0.1008
	0.0999
	0.1009
	0.1001
	0.0997
	0.1011
	0.1007
	0.0009
	0.87

	4#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	-
	-
	-

	4#-1
	0.0048
	0.0047
	0.0047
	0.0051
	0.0048
	0.0047
	0.0048
	0.0048
	0.0001
	2.59

	5#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	-
	-
	-

	5#-1
	0.0098
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.0001
	0.64


表9  验证单位四方法精密度

	金含量精密度实验数据

	样品编号
	结果（mg/mL）
	平均值（mg/mL）          
	RSD/%

	1#
	0.0129
	0.0133
	0.0132
	0.0132
	0.0133
	0.0134
	0.0134
	0.0132
	1.13

	1#-1
	0.0325
	0.0325
	0.0326
	0.0325
	0.0324
	0.0325
	0.0323
	0.0325
	0.3

	2#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	/
	/

	2#-1
	0.0467
	0.048
	0.0464
	0.0489
	0.0485
	0.0478
	0.0483
	0.0478
	1.94

	3#
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	7.92

	3#-1
	0.0988
	0.1005
	0.0995
	0.1004
	0.1005
	0.0998
	0.0992
	0.0998
	0.67

	4#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	/
	/

	4#-1
	0.0047
	0.0046
	0.0049
	0.0043
	0.0047
	0.0045
	0.0049
	0.0047
	4.61

	5#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	/
	/

	5#-1
	0.0092
	0.009
	0.0093
	0.0092
	0.0093
	0.0092
	0.0095
	0.0092
	1.64

	     银含量精密度实验数据

	样品编号
	结果（mg/mL）
	平均值（mg/mL）          
	RSD/%

	1#
	0.0004
	0.0004
	0.0004
	0.0004
	0.0004
	0.0004
	0.0004
	0.0004
	1.86

	1#-1
	0.0199
	0.0199
	0.02
	0.0198
	0.0198
	0.0198
	0.0197
	0.0198
	0.45

	2#
	0.0469
	0.045
	0.0451
	0.0461
	0.045
	0.0452
	0.0449
	0.0455
	1.66

	2#-1
	0.0993
	0.0989
	0.098
	0.0976
	0.0969
	0.0985
	0.0975
	0.0981
	0.86

	3#
	0.0004
	0.0004
	0.0003
	0.0004
	0.0004
	0.0004
	0.0004
	0.0004
	7.49

	3#-1
	0.094
	0.0945
	0.0948
	0.0948
	0.0948
	0.0951
	0.0945
	0.0946
	0.38

	4#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	/
	/

	4#-1
	0.0045
	0.005
	0.0047
	0.0048
	0.0046
	0.0051
	0.005
	0.0048
	4.71

	5#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	/
	/

	5#-1
	0.0103
	0.0102
	0.0101
	0.01
	0.0098
	0.0102
	0.0102
	0.0101
	1.66

	 铂含量精密度实验数据

	样品编号
	结果（mg/mL）
	平均值（mg/mL）          
	RSD/%

	1#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	/
	/

	1#-1
	0.0198
	0.0176
	0.0196
	0.0198
	0.0195
	0.0194
	0.0195
	0.0193
	3.94

	2#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	/
	/

	2#-1
	0.0495
	0.0507
	0.0513
	0.0498
	0.0502
	0.0503
	0.0495
	0.0502
	1.31

	3#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	/
	/

	3#-1
	0.1014
	0.1008
	0.1015
	0.1015
	0.1014
	0.1017
	0.1014
	0.1014
	0.28

	4#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	/
	/

	4#-1
	0.0048
	0.0048
	0.0048
	0.0048
	0.0049
	0.0051
	0.005
	0.0049
	2.49

	5#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	/
	/

	5#-1
	0.0097
	0.0097
	0.0097
	0.0097
	0.0098
	0.0098
	0.0097
	0.0097
	0.48

	钯含量精密度实验数据

	样品编号
	结果（mg/mL）
	平均值（mg/mL）
	RSD/%

	1#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	/
	/

	1#-1
	0.0198
	0.0196
	0.0197
	0.0197
	0.0196
	0.0197
	0.0197
	0.0197
	0.27

	2#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	/
	/

	2#-1
	0.0515
	0.0507
	0.0498
	0.0501
	0.0502
	0.0497
	0.0499
	0.0503
	1.26

	3#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	/
	/

	3#-1
	0.1016
	0.1027
	0.1015
	0.1019
	0.1019
	0.1013
	0.1014
	0.1018
	0.47

	4#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	/
	/

	4#-1
	0.0045
	0.0047
	0.0046
	0.0048
	0.0049
	0.0045
	0.0046
	0.0047
	3.25

	5#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	/
	/

	5#-1
	0.0093
	0.0093
	0.0093
	0.0094
	0.0095
	0.0094
	0.0096
	0.0094
	1.23

	铱含量精密度实验数据

	样品编号
	结果（mg/mL）
	平均值（mg/mL）
	RSD/%

	1#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	/
	/

	1#-1
	0.0185
	0.0186
	0.0188
	0.0189
	0.0188
	0.019
	0.0189
	0.0188
	0.94

	2#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	/
	/

	2#-1
	0.0474
	0.0466
	0.0449
	0.0473
	0.0465
	0.0468
	0.0472
	0.0467
	1.83

	3#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	/
	/

	3#-1
	0.1036
	0.1033
	0.1038
	0.1035
	0.1037
	0.1038
	0.1032
	0.1036
	0.23

	4#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	/
	/

	4#-1
	0.0042
	0.0043
	0.0041
	0.0043
	0.0044
	0.0042
	0.0042
	0.0042
	2.3

	5#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	/
	/

	5#-1
	0.0097
	0.0096
	0.0095
	0.0094
	0.0097
	0.0096
	0.0098
	0.0096
	1.4


表10  验证单位五方法精密度

	银含量精密度实验数据

	样品编号
	测定值（mg/mL）
	平均值
	RSD

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	（mg/mL）
	（%）

	1#
	0.0003
	0.0003
	0.0004
	0.0004
	0.0004
	0.0003
	0.0003
	0.0003
	1.99

	1#-1
	0.0201
	0.0203
	0.0203
	0.0204
	0.0201
	0.0204
	0.0202
	0.0203
	0.51

	2#
	0.0455
	0.0456
	0.0453
	0.0453
	0.0455
	0.0454
	0.0453
	0.0454
	0.26

	2#-1
	0.0947
	0.0953
	0.0951
	0.0950
	0.0953
	0.0949
	0.0950
	0.0950
	0.16

	3#
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.53

	3#-1
	0.1000
	0.1010
	0.0980
	0.0970
	0.1010
	0.1040
	0.1030
	0.1006
	2.49

	4#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4#-1
	0.0050
	0.0050
	0.0050
	0.0049
	0.0049
	0.0050
	0.0050
	0.0050
	0.81

	5#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5#-1
	0.0103
	0.0099
	0.0105
	0.0106
	0.0103
	0.0102
	0.0103
	0.0103
	2.1

	金含量精密度实验数据

	样品编号
	测定值（mg/mL）
	平均值
	RSD

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	（mg/mL）
	（%）

	1#
	0.0128
	0.0126
	0.0129
	0.0127
	0.0129
	0.0128
	0.013
	0.01281
	1.02

	1#-1
	0.0333
	0.0326
	0.033
	0.0331
	0.0329
	0.0326
	0.0327
	0.0329
	0.63

	2#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	2#-1
	0.049
	0.0491
	0.049
	0.0492
	0.0493
	0.0496
	0.0492
	0.0492
	0.38

	3#
	0.0001
	0.00011
	0.0001
	0.00011
	0.00011
	0.0001
	0.00012
	0.0001
	6.73

	3#-1
	0.1013
	0.1017
	0.1015
	0.1016
	0.1017
	0.1015
	0.1016
	0.10156
	0.08

	4#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4#-1
	0.0055
	0.0053
	0.0054
	0.0053
	0.0053
	0.0053
	0.0055
	0.0054
	1.41

	5#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5#-1
	0.0096
	0.0097
	0.0099
	0.0099
	0.0097
	0.0096
	0.0099
	0.0098
	1.25

	铱含量精密度实验数据

	样品编号
	测定值（mg/mL）
	平均值
	RSD

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	（mg/mL）
	（%）

	1#
	0.007
	0.007
	0.007
	0.0069
	0.0071
	0.0071
	0.0073
	0.00705
	1.57

	1#-1
	0.0273
	0.0273
	0.0276
	0.0276
	0.0272
	0.0272
	0.0273
	0.0274
	0.6

	2#
	0.0109
	0.0111
	0.0113
	0.0113
	0.0114
	0.0122
	0.0122
	0.0115
	3.95

	2#-1
	0.0636
	0.0637
	0.0632
	0.0634
	0.0635
	0.0635
	0.0633
	0.0635
	0.26

	3#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3#-1
	0.101
	0.1007
	0.1002
	0.1003
	0.1008
	0.1009
	0.1011
	0.10071
	0.32

	4#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4#-1
	0.0052
	0.005
	0.0049
	0.0051
	0.005
	0.005
	0.0052
	0.0051
	1.78

	5#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5#-1
	0.0099
	0.0097
	0.01
	0.0103
	0.0102
	0.0101
	0.0096
	0.01
	2.57

	钯含量精密度实验数据

	样品编号
	测定值（mg/mL）
	平均值
	RSD

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	（mg/mL）
	（%）

	1#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	1#-1
	0.0205
	0.02
	0.0202
	0.02
	0.0201
	0.0202
	0.0205
	0.02021
	0.9

	2#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	2#-1
	0.0493
	0.0495
	0.0503
	0.05
	0.0502
	0.0496
	0.0498
	0.0498
	0.6

	3#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3#-1
	0.1005
	0.1005
	0.1004
	0.101
	0.1007
	0.1006
	0.1008
	0.1006
	0.2

	4#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4#-1
	0.0051
	0.0052
	0.005
	0.0052
	0.0052
	0.0055
	0.0053
	0.0052
	2.73

	5#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5#-1
	0.0096
	0.0094
	0.0093
	0.009
	0.0092
	0.0094
	0.0093
	0.00931
	1.49

	铂含量精密度实验数据

	样品编号
	测定值（mg/mL）
	平均值
	RSD

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	（mg/mL）
	（%）

	1#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	1#-1
	0.0201
	0.0196
	0.0202
	0.0202
	0.0199
	0.0199
	0.0199
	0.0202
	1.18

	2#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	2#-1
	0.0497
	0.05
	0.0497
	0.05
	0.0499
	0.05
	0.0501
	0.0499
	0.31

	3#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3#-1
	0.099
	0.0992
	0.0994
	0.1001
	0.1
	0.0996
	0.0998
	0.1001
	0.34

	4#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4#-1
	0.005
	0.0049
	0.005
	0.005
	0.0049
	0.005
	0.0049
	0.005
	0.75

	5#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5#-1
	0.0099
	0.01
	0.0101
	0.0101
	0.0101
	0.0101
	0.0101
	0.0101
	0.74


表11  验证单位六方法精密度

	元素
	样品编号
	测定值/mg/mL
	平均值
	RSD/%

	Au
	4#-1
	0.0050
	0.0050
	0.0050
	0.0050
	0.0050
	0.0050
	0.0049
	0.0050
	0.78

	
	5#-1
	0.0099
	0.0103
	0.0105
	0.0100
	0.0104
	0.0100
	0.0100
	0.0101
	2.48

	Ag
	4#-1
	0.0049
	0.0050
	0.0050
	0.0050
	0.0051
	0.0049
	0.0050
	0.0050
	1.09

	
	5#-1
	0.0100
	0.0102
	0.0101
	0.0100
	0.0104
	0.0100
	0.0100
	0.0101
	1.65

	Pt
	4#-1
	0.0049
	0.0049
	0.0050
	0.0050
	0.0051
	0.0050
	0.0050
	0.0050
	0.91

	
	5#-1
	0.0100
	0.0099
	0.0102
	0.0103
	0.0099
	0.0101
	0.0101
	0.0101
	1.54

	Pd
	4#-1
	0.0050
	0.0050
	0.0051
	0.0051
	0.0050
	0.0050
	0.0051
	0.0050
	0.98

	
	5#-1
	0.0100
	0.0101
	0.0103
	0.0100
	0.0102
	0.0100
	0.0103
	0.0101
	1.55

	Ir
	4#-1
	0.0050
	0.0050
	0.0050
	0.0051
	0.0050
	0.0050
	0.0050
	0.0050
	1.06

	
	5#-1
	0.0102
	0.0102
	0.0100
	0.0103
	0.0099
	0.0100
	0.0104
	0.0101
	1.86


表12  验证单位七方法精密度
	样品
编号
	元素
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	平均值
	RSD

	4#-1
	Ag
	0.005
	0.0051
	0.0048
	0.0048
	0.0049
	0.0051
	0.0049
	0.0049
	2.57

	
	Au
	0.0046
	0.0054
	0.0049
	0.0049
	0.005
	0.0049
	0.005
	0.0050
	4.78

	
	Ir
	0.0046
	0.0048
	0.0046
	0.0046
	0.0046
	0.0047
	0.0047
	0.0047
	1.69

	
	Pd
	0.0049
	0.0051
	0.0051
	0.0051
	0.0051
	0.005
	0.005
	0.0050
	1.56

	
	Pt
	0.0049
	0.0054
	0.0053
	0.0053
	0.0051
	0.0051
	0.0051
	0.0052
	3.30

	5#-1
	Ag
	0.0099
	0.0098
	0.0104
	0.0101
	0.0101
	0.0103
	0.0101
	0.0101
	2.06

	
	Au
	0.0097
	0.0091
	0.0097
	0.0095
	0.0095
	0.0098
	0.0096
	0.0096
	2.41

	
	Ir
	0.0098
	0.0093
	0.0098
	0.0096
	0.0095
	0.0097
	0.0097
	0.0096
	1.87

	
	Pd
	0.0101
	0.01
	0.0104
	0.0103
	0.0103
	0.0101
	0.0102
	0.0102
	1.39

	
	Pt
	0.0099
	0.0097
	0.0097
	0.0098
	0.0098
	0.0099
	0.0099
	0.0098
	0.92


表13  验证单位八方法精密度
	金含量精密度实验数据

	样品编号
	结果（mg/mL）
	平均值（mg/mL）
	RSD/%

	1#
	0.0132
	0.0133
	0.0133
	0.0134
	0.0133
	0.0137
	0.0138
	0.0134
	1.87

	1#-1
	0.0318
	0.0315
	0.0321
	0.0319
	0.0321
	0.0320
	0.0322
	0.0319
	0.79

	2#
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	-
	-


	2#-1
	0.0486
	0.0488
	0.0480
	0.0491
	0.0488
	0.0482
	0.0484
	0.0486
	0.77

	3#
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	8.02

	3#-1
	0.0984
	0.0979
	0.0985
	0.0987
	0.0980
	0.0983
	0.0987
	0.0984
	0.33

	4#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4#-1
	0.0049
	0.0048
	0.0048
	0.0049
	0.0049
	0.0049
	0.0049
	0.0049
	1.12

	5#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5#-1
	0.0099
	0.0100
	0.0099
	0.0100
	0.0099
	0.0100
	0.0099
	0.0996
	0.48

	银含量精密度实验数据

	样品编号
	结果（mg/mL）
	平均值（mg/mL）
	RSD/%

	1#
	0.00032
	0.00029
	0.00031
	0.00028
	0.00029
	0.00031
	0.00028
	0.0003
	5.4

	1#-1
	0.01939
	0.0201
	0.01962
	0.01993
	0.02056
	0.01947
	0.0198
	0.01984
	2.04

	2#
	0.04341
	0.04352
	0.0429
	0.04361
	0.04392
	0.04414
	0.04441
	0.0437
	1.13

	2#-1
	0.09214
	0.09316
	0.09234
	0.09277
	0.09301
	0.09227
	0.09204
	0.09253
	0.48

	3#
	0.00011
	0.00012
	0.00011
	0.0001
	0.00012
	0.00011
	0.00011
	0.00011
	6.19

	3#-1
	0.09731
	0.09832
	0.09697
	0.09698
	0.09822
	0.09671
	0.09736
	0.09741
	0.64

	4#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4#-1
	0.00508
	0.00498
	0.00488
	0.00495
	0.00493
	0.00504
	0.00508
	0.00499
	1.55

	5#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5#-1
	0.01016
	0.01059
	0.01001
	0.01013
	0.01012
	0.00989
	0.00994
	0.01012
	2.28

	铂含量精密度实验数据

	样品编号
	结果（mg/mL）
	平均值（mg/mL）
	RSD/%

	1#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1#-1
	0.01994
	0.0201
	0.01973
	0.01965
	0.02104
	0.01943
	0.01979
	0.01995
	2.62

	2#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2#-1
	0.04776
	0.04698
	0.04812
	0.04836
	0.04794
	0.04867
	0.04873
	0.04808
	1.25

	3#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3#-1
	0.09446
	0.09416
	0.09564
	0.09635
	0.09487
	0.09534
	0.09568
	0.09521
	0.8

	4#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4#-1
	0.005006
	0.005154
	0.00491
	0.00489
	0.00504
	0.00495
	0.00493
	0.00498
	1.85

	5#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5#-1
	0.01022
	0.01002
	0.01005
	0.01029
	0.01046
	0.00987
	0.01008
	0.01014
	1.93

	钯含量精密度实验数据

	样品编号
	结果（mg/mL）
	平均值（mg/mL）
	RSD/%

	1#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1#-1
	0.01871
	0.01855
	0.018655
	0.01869
	0.01964
	0.01946
	0.01957
	0.01904
	2.57

	2#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2#-1
	0.04797
	0.04736
	0.04856
	0.04826
	0.04849
	0.04881
	0.04879
	0.04832
	1.07

	3#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3#-1
	0.09398
	0.09464
	0.09664
	0.09635
	0.09687
	0.09634
	0.09598
	0.09583
	1.14

	4#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4#-1
	0.004886
	0.004914
	0.00489
	0.00508
	0.00496
	0.00489
	0.00502
	0.00495
	1.53

	5#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5#-1
	0.009678
	0.01011
	0.00974
	0.00987
	0.01003
	0.00986
	0.00978
	0.00987
	1.58

	铱含量精密度实验数据

	样品编号
	结果（mg/mL）
	平均值（mg/mL）
	RSD/%

	1#
	0.00642
	0.00638
	0.00653
	0.00641
	0.00657
	0.00649
	0.00651
	0.00647
	1.09

	1#-1
	0.02616
	0.02641
	0.02597
	0.02716
	0.02843
	0.02643
	0.02711
	0.02681
	3.15

	2#
	0.01081
	0.01094
	0.01064
	0.01049
	0.01044
	0.01076
	0.01068
	0.01068
	1.65

	2#-1
	0.05984
	0.06014
	0.05979
	0.06017
	0.05964
	0.05994
	0.06024
	0.05996
	0.37

	3#
	0.00011
	0.00013
	0.00012
	0.00011
	0.00011
	0.00012
	0.00013
	0.00012
	7.59

	3#-1
	0.1016
	0.1036
	0.1019
	0.0998
	0.1044
	0.0997
	0.1037
	0.1021
	1.85

	4#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4#-1
	0.00491
	0.00487
	0.00502
	0.00479
	0.00486
	0.00497
	0.00504
	0.00492
	1.85

	5#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5#-1
	0.00976
	0.00967
	0.00973
	0.00968
	0.00984
	0.00952
	0.00961
	0.00969
	1.07


表14  验证单位九方法精密度

	样品编号
	银（Ag）
                                                          mg/mL
	RSD

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1#
	0.0003
	0.0004
	0.0003
	0.0003
	0.0003
	0.0004
	0.0003
	0.0003
	14.85

	1#-1
	0.0202
	0.0201
	0.0203
	0.0198
	0.0202
	0.0205
	0.0199
	0.0204
	1.27

	2#
	0.0470
	0.0472
	0.0468
	0.0468
	0.0473
	0.0470
	0.0462
	0.0475
	0.91

	2#-1
	0.0959
	0.0962
	0.0952
	0.0967
	0.0961
	0.0957
	0.0952
	0.0965
	0.62

	3#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	—

	3#-1
	0.1021
	0.1020
	0.1030
	0.1010
	0.1020
	0.1040
	0.1020
	0.1010
	1.05

	4#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	—

	4#-1
	0.0051
	0.0051
	0.0049
	0.0053
	0.0052
	0.0051
	0.0048
	0.0050
	3.26

	5#
	　
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	—

	5#-1
	0.0101
	0.0099
	0.0103
	0.0101
	0.0102
	0.0100
	0.0103
	0.0102
	1.49

	样品编号
	金（Au）
                                                          mg/mL
	RSD

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1#
	0.0125
	0.0125
	0.0126
	0.0124
	0.0125
	0.0128
	0.0127
	0.0123
	1.37

	1#-1
	0.0327
	0.0324
	0.0323
	0.0329
	0.0330
	0.0332
	0.0326
	0.0328
	1.00

	2#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	2#-1
	0.0501
	0.0498
	0.0505
	0.0503
	0.0506
	0.0502
	0.0499
	0.0496
	0.74

	3#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3#-1
	0.1006
	0.1006
	0.1003
	0.1007
	0.1005
	0.1011
	0.1004
	0.1004
	0.27

	4#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	—

	4#-1
	0.0051
	0.0053
	0.0052
	0.0048
	0.0054
	0.0052
	0.0051
	0.0050
	3.87

	5#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	—

	5#-1
	0.0102
	0.0103
	0.0101
	0.0105
	0.0103
	0.0101
	0.0102
	0.0100
	1.64

	样品编号
	铱（Ir）
                                                          mg/mL
	RSD

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1#
	0.0065
	0.0068
	0.0063
	0.0065
	0.0064
	0.0066
	0.0067
	0.0064
	2.76

	1#-1
	0.0264
	0.0263
	0.0264
	0.0266
	0.0267
	0.0265
	0.0261
	0.0260
	0.97

	2#
	0.0099
	0.0097
	0.0096
	0.0098
	0.0099
	0.0101
	0.0100
	0.0099
	1.74

	2#-1
	0.0602
	0.0607
	0.0602
	0.0597
	0.0606
	0.0598
	0.0603
	0.0604
	0.63

	3#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	—

	3#-1
	0.1007
	0.1005
	0.1007
	0.1006
	0.1012
	0.1008
	0.1003
	0.1006
	0.28

	4#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4#-1
	0.0050
	0.0049
	0.0052
	0.0048
	0.0050
	0.0051
	0.0049
	0.0050
	2.70

	5#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5#-1
	0.0102
	0.0103
	0.0102
	0.0101
	0.0103
	0.0100
	0.0101
	0.0102
	1.09

	样品编号
	钯（Pd）
                                                          mg/mL
	RSD

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	1#-1
	0.0203
	0.0204
	0.0203
	0.0205
	0.0204
	0.0202
	0.0200
	0.0204
	0.83

	2#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	2#-1
	0.0501
	0.0503
	0.0501
	0.0505
	0.0502
	0.0501
	0.0499
	0.0498
	0.47

	3#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3#-1
	0.1006
	0.1009
	0.1008
	0.1006
	0.1007
	0.1005
	0.1007
	0.1002
	0.23

	4#
	—
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4#-1
	0.0051
	0.0049
	0.0050
	0.0051
	0.0052
	0.0051
	0.0050
	0.0054
	3.20

	5#
	—
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	—

	5#-1
	0.0101
	0.0102
	0.0104
	0.0101
	0.0103
	0.0100
	0.0099
	0.0101
	1.69

	样品编号
	铂（Pt）
                                                          mg/mL
	RSD

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	1#-1
	0.0204
	0.0206
	0.0204
	0.0203
	0.0204
	0.0201
	0.0205
	0.0202
	0.84

	2#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	2#-1
	0.0501
	0.0499
	0.0498
	0.0501
	0.0503
	0.0504
	0.0502
	0.0500
	0.43

	3#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3#-1
	0.0997
	0.0997
	0.1003
	0.0992
	0.0994
	0.0998
	0.0995
	0.1001
	0.39

	4#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4#-1
	0.0049
	0.0048
	0.0050
	0.0049
	0.0048
	0.0047
	0.0049
	0.0050
	2.28

	5#
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5#-1
	0.0102
	0.0101
	0.0102
	0.0100
	0.0102
	0.0101
	0.0103
	0.0104
	1.32


表15  验证单位十方法精密度

	样品编号
	银（Ag）
                                                          mg/mL
	RSD

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1#
	0.0003 
	0.0003 
	0.0003 
	0.0003 
	0.0003 
	0.0003 
	0.0003 
	0.0003 
	3.85

	1#-1
	0.0202 
	0.0202 
	0.0202 
	0.0202 
	0.0202 
	0.0203 
	0.0201 
	0.0202 
	0.34

	2#
	0.0454 
	0.0455 
	0.0454 
	0.0453 
	0.0453 
	0.0454 
	0.0454 
	0.0454 
	0.13

	2#-1
	0.0952 
	0.0952 
	0.0952 
	0.0954 
	0.0952 
	0.0953 
	0.0953 
	0.0952 
	0.07

	3#
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	4.39

	3#-1
	0.1022 
	0.1019 
	0.1017 
	0.1022 
	0.1026 
	0.1020 
	0.1024 
	0.1024 
	0.31

	4#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4#-1
	0.0050 
	0.0050 
	0.0050 
	0.0050 
	0.0050 
	0.0050 
	0.0051 
	0.0050 
	0.76

	5#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5#-1
	0.0100 
	0.0099 
	0.0099 
	0.0101 
	0.0101 
	0.0099 
	0.0102 
	0.0101 
	1.36

	样品编号
	金（Au）
                                                          mg/mL
	RSD

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1#
	0.0130 
	0.0130 
	0.0130 
	0.0130 
	0.0130 
	0.0130 
	0.0132 
	0.0131 
	0.55

	1#-1
	0.0330 
	0.0330 
	0.0329 
	0.0329 
	0.0330 
	0.0331 
	0.0332 
	0.0330 
	0.29

	2#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	2#-1
	0.0500 
	0.0501 
	0.0501 
	0.0500 
	0.0501 
	0.0500 
	0.0500 
	0.0500 
	0.11

	3#
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	5.06

	3#-1
	0.1002 
	0.0999 
	0.1001 
	0.1001 
	0.1003 
	0.1004 
	0.1003 
	0.1002 
	0.16

	4#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4#-1
	0.0052 
	0.0051 
	0.0052 
	0.0052 
	0.0052 
	0.0051 
	0.0053 
	0.0053 
	1.29

	5#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5#-1
	0.0099 
	0.0099 
	0.0100 
	0.0097 
	0.0099 
	0.0099 
	0.0099 
	0.0101 
	1.12

	样品编号
	铱（Ir）
                                                          mg/mL
	RSD

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1#
	0.0071 
	0.0073 
	0.0072 
	0.0071 
	0.0071 
	0.0070 
	0.0071 
	0.0071 
	1.44

	1#-1
	0.0272 
	0.0273 
	0.0272 
	0.0272 
	0.0271 
	0.0271 
	0.0271 
	0.0272 
	0.27

	2#
	0.0110 
	0.0110 
	0.0111 
	0.0109 
	0.0110 
	0.0109 
	0.0111 
	0.0111 
	0.86

	2#-1
	0.0612 
	0.0611 
	0.0612 
	0.0614 
	0.0611 
	0.0612 
	0.0613 
	0.0612 
	0.21

	3#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3#-1
	0.1005 
	0.1006 
	0.1003 
	0.1003 
	0.1006 
	0.1007 
	0.1006 
	0.1005 
	0.14

	4#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4#-1
	0.0049 
	0.0050 
	0.0048 
	0.0049 
	0.0049 
	0.0050 
	0.0050 
	0.0050 
	1.40

	5#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5#-1
	0.0099 
	0.0099 
	0.0099 
	0.0098 
	0.0099 
	0.0099 
	0.0099 
	0.0101 
	1.04

	样品编号
	钯（Pd）
                                                          mg/mL
	RSD

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	1#-1
	0.0201 
	0.0201 
	0.0200 
	0.0200 
	0.0201 
	0.0201 
	0.0201 
	0.0203 
	0.42

	2#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	2#-1
	0.0499 
	0.0498 
	0.0499 
	0.0499 
	0.0498 
	0.0498 
	0.0499 
	0.0499 
	0.12

	3#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3#-1
	0.1000 
	0.0999 
	0.1005 
	0.1002 
	0.0999 
	0.1001 
	0.0997 
	0.0998 
	0.28

	4#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4#-1
	0.0049 
	0.0049 
	0.0050 
	0.0050 
	0.0050 
	0.0049 
	0.0049 
	0.0049 
	1.15

	5#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5#-1
	0.0102 
	0.0101 
	0.0102 
	0.0102 
	0.0102 
	0.0102 
	0.0103 
	0.0103 
	0.71

	样品编号
	铂（Pt）
                                                          mg/mL
	RSD

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	1#-1
	0.0201 
	0.0201 
	0.0200 
	0.0200 
	0.0201 
	0.0201 
	0.0201 
	0.0203 
	0.42

	2#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	2#-1
	0.0499 
	0.0498 
	0.0499 
	0.0499 
	0.0498 
	0.0498 
	0.0499 
	0.0499 
	0.12

	3#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3#-1
	0.1000 
	0.0999 
	0.1005 
	0.1002 
	0.0999 
	0.1001 
	0.0997 
	0.0998 
	0.28

	4#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4#-1
	0.0049 
	0.0049 
	0.0050 
	0.0050 
	0.0050 
	0.0049 
	0.0049 
	0.0049 
	1.15

	5#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5#-1
	0.0102 
	0.0101 
	0.0102 
	0.0102 
	0.0102 
	0.0102 
	0.0103 
	0.0103 
	0.71


表16  验证单位十一方法精密度
	样品编号
	银（Ag）
                                                          mg/mL
	RSD

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1#
	0.0003 
	0.0003 
	0.0003 
	0.0003 
	0.0003 
	0.0003 
	0.0003 
	0.0003 
	3.74

	1#-1
	0.0200 
	0.0204 
	0.0196 
	0.0202 
	0.0198 
	0.0194 
	0.0203 
	0.0200 
	1.86

	2#
	0.0457 
	0.0454 
	0.0455 
	0.0460 
	0.0448 
	0.0465 
	0.0460 
	0.0455 
	1.14

	2#-1
	0.0970 
	0.0968 
	0.0974 
	0.0969 
	0.0963 
	0.0969 
	0.0974 
	0.0969 
	0.36

	3#
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	3.82

	3#-1
	0.1004 
	0.1010 
	0.1001 
	0.1002 
	0.1002 
	0.1003 
	0.1003 
	0.1010 
	0.37

	4#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4#-1
	0.0049 
	0.0048 
	0.0050 
	0.0048 
	0.0048 
	0.0048 
	0.0051 
	0.0048 
	2.15

	5#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5#-1
	0.0099 
	0.0101 
	0.0103 
	0.0101 
	0.0099 
	0.0097 
	0.0097 
	0.0098 
	2.42

	样品编号
	金（Au）
                                                          mg/mL
	RSD

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1#
	0.0132 
	0.0133 
	0.0132 
	0.0131 
	0.0129 
	0.0131 
	0.0131 
	0.0134 
	1.09

	1#-1
	0.0339 
	0.0337 
	0.0335 
	0.0340 
	0.0338 
	0.0341 
	0.0345 
	0.0336 
	0.98

	2#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	2#-1
	0.0491 
	0.0491 
	0.0485 
	0.0499 
	0.0484 
	0.0491 
	0.0498 
	0.0490 
	1.16

	3#
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	4.70

	3#-1
	0.1015 
	0.1015 
	0.1013 
	0.1012 
	0.1009 
	0.1023 
	0.1010 
	0.1020 
	0.52

	4#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4#-1
	0.0050 
	0.0050 
	0.0050 
	0.0051 
	0.0048 
	0.0050 
	0.0049 
	0.0050 
	1.90

	5#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5#-1
	0.0105 
	0.0109 
	0.0104 
	0.0102 
	0.0106 
	0.0107 
	0.0105 
	0.0101 
	2.81

	样品编号
	铱（Ir）
                                                          mg/mL
	RSD

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1#
	0.0070 
	0.0070 
	0.0070 
	0.0069 
	0.0069 
	0.0069 
	0.0069 
	0.0071 
	1.38

	1#-1
	0.0281 
	0.0279 
	0.0280 
	0.0281 
	0.0279 
	0.0281 
	0.0283 
	0.0283 
	0.60

	2#
	0.0109 
	0.0109 
	0.0110 
	0.0108 
	0.0108 
	0.0108 
	0.0110 
	0.0107 
	0.96

	2#-1
	0.0609 
	0.0608 
	0.0609 
	0.0610 
	0.0610 
	0.0609 
	0.0608 
	0.0611 
	0.19

	3#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3#-1
	0.1003 
	0.1000 
	0.0997 
	0.1008 
	0.1007 
	0.1004 
	0.1006 
	0.0999 
	0.45

	4#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4#-1
	0.0050 
	0.0051 
	0.0051 
	0.0050 
	0.0052 
	0.0049 
	0.0049 
	0.0051 
	2.45

	5#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5#-1
	0.0099 
	0.0100 
	0.0099 
	0.0100 
	0.0098 
	0.0098 
	0.0099 
	0.0100 
	0.88

	样品编号
	钯（Pd）
                                                          mg/mL
	RSD

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	1#-1
	0.0200 
	0.0202 
	0.0198 
	0.0199 
	0.0200 
	0.0201 
	0.0201 
	0.0197 
	0.96

	2#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	2#-1
	0.0500 
	0.0498 
	0.0498 
	0.0499 
	0.0501 
	0.0503 
	0.0496 
	0.0506 
	0.65

	3#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3#-1
	0.1017 
	0.1015 
	0.1029 
	0.1011 
	0.1014 
	0.1030 
	0.1009 
	0.1012 
	0.85

	4#
	—
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	—

	4#-1
	0.0051 
	0.0051 
	0.0050 
	0.0052 
	0.0050 
	0.0052 
	0.0051 
	0.0050 
	1.70

	5#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5#-1
	0.0101 
	0.0102 
	0.0101 
	0.0101 
	0.0100 
	0.0100 
	0.0101 
	0.0100 
	0.84

	样品编号
	铂（Pt）
                                                          mg/mL
	RSD

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	1#-1
	0.0199 
	0.0198 
	0.0200 
	0.0199 
	0.0200 
	0.0201 
	0.0199 
	0.0200 
	0.58

	2#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	2#-1
	0.0504 
	0.0504 
	0.0498 
	0.0506 
	0.0507 
	0.0507 
	0.0499 
	0.0505 
	0.73

	3#
	0.0002 
	0.0001 
	0.0002 
	0.0002 
	0.0002 
	0.0002 
	0.0002 
	0.0002 
	3.12

	3#-1
	0.1007 
	0.1003 
	0.1003 
	0.1003 
	0.1022 
	0.1003 
	0.1015 
	0.1004 
	0.76

	4#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4#-1
	0.0049 
	0.0048 
	0.0049 
	0.0049 
	0.0051 
	0.0050 
	0.0048 
	0.0048 
	2.68

	5#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5#-1
	0.0101 
	0.0101 
	0.0101 
	0.0101 
	0.0099 
	0.0102 
	0.0101 
	0.0100 
	0.90


表17  验证单位十二方法精密度
	样品编号
	银（Ag）
                                                          mg/mL
	RSD

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1#
	0.0003 
	0.0003 
	0.0003 
	0.0003 
	0.0003 
	0.0003 
	0.0003 
	0.0003 
	2.09

	1#-1
	0.0200 
	0.0200 
	0.0196 
	0.0201 
	0.0197 
	0.0204 
	0.0202 
	0.0197 
	1.42

	2#
	0.0459 
	0.0455 
	0.0466 
	0.0459 
	0.0464 
	0.0457 
	0.0454 
	0.0459 
	0.95

	2#-1
	0.0970 
	0.0978 
	0.0978 
	0.0967 
	0.0961 
	0.0960 
	0.0968 
	0.0978 
	0.83

	3#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3#-1
	0.1003 
	0.0999 
	0.1005 
	0.1000 
	0.1008 
	0.1003 
	0.1003 
	0.1003 
	0.30

	4#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4#-1
	0.0050 
	0.0052 
	0.0052 
	0.0052 
	0.0048 
	0.0052 
	0.0048 
	0.0049 
	4.21

	5#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5#-1
	0.0099 
	0.0099 
	0.0098 
	0.0102 
	0.0097 
	0.0099 
	0.0100 
	0.0097 
	1.64

	样品编号
	金（Au）
                                                          mg/mL
	RSD

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1#
	0.0132 
	0.0132 
	0.0133 
	0.0134 
	0.0130 
	0.0131 
	0.0134 
	0.0133 
	1.12

	1#-1
	0.0340 
	0.0345 
	0.0341 
	0.0334 
	0.0339 
	0.0330 
	0.0353 
	0.0338 
	2.18

	2#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	2#-1
	0.0497 
	0.0484 
	0.0502 
	0.0487 
	0.0506 
	0.0498 
	0.0511 
	0.0493 
	2.01

	3#
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	8.17

	3#-1
	0.1006 
	0.1002 
	0.1009 
	0.1001 
	0.1006 
	0.1001 
	0.1013 
	0.1007 
	0.42

	4#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4#-1
	0.0050 
	0.0050 
	0.0048 
	0.0051 
	0.0052 
	0.0049 
	0.0049 
	0.0049 
	3.07

	5#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5#-1
	0.0103 
	0.0113 
	0.0108 
	0.0098 
	0.0108 
	0.0098 
	0.0097 
	0.0098 
	6.54

	样品编号
	铱（Ir）
                                                          mg/mL
	RSD

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1#
	0.0070 
	0.0070 
	0.0068 
	0.0068 
	0.0071 
	0.0070 
	0.0071 
	0.0070 
	1.76

	1#-1
	0.0283 
	0.0284 
	0.0281 
	0.0284 
	0.0285 
	0.0283 
	0.0281 
	0.0284 
	0.55

	2#
	0.0108 
	0.0108 
	0.0108 
	0.0108 
	0.0109 
	0.0109 
	0.0107 
	0.0107 
	0.85

	2#-1
	0.0609 
	0.0611 
	0.0609 
	0.0607 
	0.0610 
	0.0610 
	0.0608 
	0.0609 
	0.21

	3#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3#-1
	0.1015 
	0.1011 
	0.1001 
	0.1023 
	0.1017 
	0.1015 
	0.1017 
	0.1019 
	0.70

	4#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4#-1
	0.0051 
	0.0052 
	0.0049 
	0.0048 
	0.0052 
	0.0052 
	0.0050 
	0.0051 
	3.31

	5#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5#-1
	0.0098 
	0.0098 
	0.0100 
	0.0098 
	0.0098 
	0.0100 
	0.0097 
	0.0098 
	1.06

	样品编号
	钯（Pd）
                                                          mg/mL
	RSD

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	1#-1
	0.0202 
	0.0202 
	0.0201 
	0.0201 
	0.0204 
	0.0201 
	0.0200 
	0.0202 
	0.76

	2#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	2#-1
	0.0498 
	0.0492 
	0.0494 
	0.0497 
	0.0503 
	0.0499 
	0.0499 
	0.0505 
	0.89

	3#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3#-1
	0.1003 
	0.0998 
	0.1008 
	0.0995 
	0.1001 
	0.1016 
	0.1002 
	0.0999 
	0.72

	4#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4#-1
	0.0050 
	0.0049 
	0.0051 
	0.0051 
	0.0050 
	0.0050 
	0.0051 
	0.0050 
	1.77

	5#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5#-1
	0.0100 
	0.0101 
	0.0100 
	0.0100 
	0.0101 
	0.0100 
	0.0100 
	0.0100 
	0.59

	样品编号
	铂（Pt）
                                                          mg/mL
	RSD

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	1#-1
	0.0201 
	0.0202 
	0.0202 
	0.0201 
	0.0201 
	0.0201 
	0.0202 
	0.0201 
	0.14

	2#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	2#-1
	0.0502 
	0.0505 
	0.0497 
	0.0501 
	0.0502 
	0.0501 
	0.0509 
	0.0502 
	0.75

	3#
	0.0002 
	0.0002 
	0.0002 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0002 
	0.0002 
	0.0001 
	4.60

	3#-1
	0.1004 
	0.0993 
	0.1008 
	0.1003 
	0.1003 
	0.1009 
	0.1012 
	0.1004 
	0.61

	4#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4#-1
	0.0050 
	0.0051 
	0.0049 
	0.0050 
	0.0052 
	0.0051 
	0.0048 
	0.0049 
	2.98

	5#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5#-1
	0.0101 
	0.0101 
	0.0101 
	0.0101 
	0.0101 
	0.0100 
	0.0099 
	0.0103 
	1.18


表18  验证单位十三方法精密度

	样品编号
	银（Ag）
                                                          mg/mL
	RSD

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1#
	0.0003 
	0.0003 
	0.0003 
	0.0003 
	0.0003 
	0.0003 
	0.0003 
	0.0003 
	2.09

	1#-1
	0.0199 
	0.0204 
	0.0198 
	0.0198 
	0.0200 
	0.0194 
	0.0203 
	0.0196 
	1.42

	2#
	0.0460 
	0.0465 
	0.0454 
	0.0458 
	0.0462 
	0.0468 
	0.0454 
	0.0455 
	0.95

	2#-1
	0.0968 
	0.0978 
	0.0967 
	0.0961 
	0.0973 
	0.0961 
	0.0974 
	0.0963 
	0.83

	3#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3#-1
	0.1003 
	0.1005 
	0.1002 
	0.1003 
	0.1003 
	0.1002 
	0.1003 
	0.1005 
	0.30

	4#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4#-1
	0.0051 
	0.0049 
	0.0051 
	0.0053 
	0.0052 
	0.0054 
	0.0049 
	0.0051 
	4.21

	5#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5#-1
	0.0100 
	0.0099 
	0.0098 
	0.0104 
	0.0098 
	0.0102 
	0.0101 
	0.0097 
	1.64

	样品编号
	金（Au）
                                                          mg/mL
	RSD

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1#
	0.0131 
	0.0130 
	0.0132 
	0.0133 
	0.0130 
	0.0132 
	0.0131 
	0.0130 
	0.97

	1#-1
	0.0337 
	0.0340 
	0.0339 
	0.0335 
	0.0334 
	0.0333 
	0.0344 
	0.0334 
	1.27

	2#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	2#-1
	0.0494 
	0.0492 
	0.0495 
	0.0485 
	0.0489 
	0.0512 
	0.0497 
	0.0490 
	1.79

	3#
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	6.18

	3#-1
	0.1011 
	0.1010 
	0.1014 
	0.1007 
	0.1005 
	0.1013 
	0.1013 
	0.1013 
	0.34

	4#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4#-1
	0.0050 
	0.0048 
	0.0049 
	0.0050 
	0.0052 
	0.0051 
	0.0052 
	0.0049 
	3.02

	5#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5#-1
	0.0109 
	0.0106 
	0.0112 
	0.0113 
	0.0110 
	0.0108 
	0.0110 
	0.0106 
	2.56

	样品编号
	铱（Ir）
                                                          mg/mL
	RSD

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1#
	0.0070 
	0.0071 
	0.0070 
	0.0069 
	0.0070 
	0.0070 
	0.0069 
	0.0068 
	1.46

	1#-1
	0.0281 
	0.0283 
	0.0282 
	0.0283 
	0.0279 
	0.0282 
	0.0280 
	0.0280 
	0.58

	2#
	0.0109 
	0.0110 
	0.0110 
	0.0107 
	0.0110 
	0.0108 
	0.0110 
	0.0109 
	1.08

	2#-1
	0.0610 
	0.0611 
	0.0611 
	0.0609 
	0.0610 
	0.0610 
	0.0608 
	0.0611 
	0.16

	3#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3#-1
	0.1010 
	0.1016 
	0.1002 
	0.1003 
	0.1010 
	0.1007 
	0.1011 
	0.1020 
	0.64

	4#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4#-1
	0.0050 
	0.0050 
	0.0052 
	0.0049 
	0.0049 
	0.0052 
	0.0050 
	0.0049 
	3.00

	5#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5#-1
	0.0099 
	0.0098 
	0.0098 
	0.0099 
	0.0100 
	0.0099 
	0.0100 
	0.0097 
	1.00

	样品编号
	钯（Pd）
                                                          mg/mL
	RSD

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	1#-1
	0.0202 
	0.0202 
	0.0200 
	0.0204 
	0.0204 
	0.0202 
	0.0203 
	0.0202 
	0.70

	2#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	2#-1
	0.0498 
	0.0499 
	0.0502 
	0.0497 
	0.0488 
	0.0500 
	0.0496 
	0.0502 
	0.98

	3#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3#-1
	0.1026 
	0.1019 
	0.1023 
	0.1030 
	0.1028 
	0.1022 
	0.1032 
	0.1030 
	0.49

	4#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4#-1
	0.0050 
	0.0051 
	0.0050 
	0.0051 
	0.0050 
	0.0051 
	0.0050 
	0.0050 
	1.40

	5#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5#-1
	0.0100 
	0.0101 
	0.0100 
	0.0100 
	0.0099 
	0.0100 
	0.0101 
	0.0101 
	0.67

	样品编号
	铂（Pt）
                                                          mg/mL
	RSD

	
	平均值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	1#-1
	0.0199 
	0.0199 
	0.0198 
	0.0200 
	0.0199 
	0.0201 
	0.0199 
	0.0198 
	0.55

	2#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	2#-1
	0.0502 
	0.0495 
	0.0496 
	0.0496 
	0.0503 
	0.0512 
	0.0506 
	0.0503 
	1.26

	3#
	0.0002 
	0.0002 
	0.0002 
	0.0002 
	0.0002 
	0.0002 
	0.0001 
	0.0002 
	3.26

	3#-1
	0.1009 
	0.1017 
	0.1016 
	0.0991 
	0.1012 
	0.1010 
	0.1012 
	0.1006 
	0.87

	4#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4#-1
	0.0049 
	0.0048 
	0.0049 
	0.0050 
	0.0049 
	0.0049 
	0.0048 
	0.0050 
	1.81

	5#
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5#-1
	0.0101 
	0.0099 
	0.0102 
	0.0101 
	0.0100 
	0.0101 
	0.0102 
	0.0099 
	1.09


三、标准水平分析

本文件为我国首次制定。经查，本文件与国内外现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。本文件未采用（包括等同采用、修改采用及非等效采用）国际标准或国外先进标准。本文件与其他标准配套使用，整体可达国内先进水平。

四、标准中涉及的专利情况

本文件不涉及专利问题

五、标准预期达到的社会效益等情况

通过本次标准文件的制定，满足企业对相关标准的需求，有利于企业优化工艺控制参数，精准计算物料平衡，提高低品位贵金属合金电镀废水中贵金属的回收，为国家资源领域的综合回收利用和可持续健康发展提供更强有力的技术支撑。

5.1  标准制定的目的及意义

贵金属合金电镀行业在生产过程中会产生大量废水，其中不乏含贵金属元素的废水，如黄金电镀生产过程中的废水等含有较多贵金属，价值高。

电镀废水水质复杂。贵金属电镀工厂以及首饰加工厂产生的废水，如镀件漂洗水、废槽液、设备冷却水和冲洗首饰、地面水等混合水，若未达到排放标准直接进入环境，必定会对生态环境及人类产生广泛而严重的危害，而且还会造成资源浪费等不必要成本损失，加重企业负担，因此电镀废水中的贵金属离子的回收就显得尤为重要。那么在做回收与处理前的有针对性的对所需处理元素进行检测是非常有必要的。在这一过程中，可以推动产业链的更新改造和生产率的提升，推动和促进产业经济的发展，从而能够直接、间接的推动经济发展。并且还具备社会发展所必备的环境保护功效，有益于绿色发展和绿色经济的发展趋势，合乎将来社会经济发展的整体发展趋势。

5.2  预期的经济效果

电镀废水属于工业废水、污水的一种，处理好废水从水质角度来说可以保护环境，降低工业发展对环境带来的危害是建立资源节约型社会的途径之一；从水量角度来说可以提高城市再生水的利用，改善气候条件；从工业建设角度来讲可以促进工业的繁荣和发展，提高工业企业的竞争力，增强企业实力；从经济角度来讲，废水处理既可以节省纯净水资源，而且又可以降低相关的排污费用，让其成本得到更大的降低，同时又有了更加显著的经济效益。

通过本次国家标准的修订，满足企业对国家标准的需求，有利于企业优化电镀工艺控制参数，精准控制电镀生产中物料消耗、控制生产成本、提高各贵金属的综合回收率，为整个贵金属合金电镀行业的综合资源回收利用和可持续健康发展提供更强有力的技术支撑。

六、与现行法规、标准的关系
本文件与现行法律、法规和相关标准相协调、无冲突，完全满足现行国家法规的要求，标准格式规范。

七、重大分歧意见的处理和依据

本文件在制定过程中未出现重大分歧意见。

八、标准实施的建议
建议该标准作为推荐性国家标准。
十、贯彻标准的要求和措施建议
1.首先应在实施前保证标准文本的充足供应，使每个检测机构以及相关单位等都能及时得到标准文本，这是保证新标准贯彻实施的基础。

2.本次制定的《贵金属合金电镀废水化学分析方法 第1部分：金、银、铂、钯、铱含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱》，不仅与检测机构有关，而且与产品生产、使用企业相关。对于标准使用过程中容易出现的疑问，起草单位有义务进行必要的解释。

3.可以对相关部门进行标准的培训宣贯，以保证标准的贯彻实施。

4.建议本标准批准发布6个月后实施。

九、废止现行有关标准的建议
本标准为首次制定，不涉及相关标准的废止。

十一、 参考文献
无

十二、其他应予说明的事项

无
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