

行业标准《高纯铋化学分析方法  第2部分：痕量杂质元素含量的测定  辉光放电质谱法》编制说明（预审稿）

1、 工作简况

1、 任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函【2021】94号）的要求，由国标（北京）检验认证有限公司负责行业标准《高纯铋化学分析方法 第2部分：痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法》的修订工作，计划编号为2022-0104T-YS。项目起止时间为2022年07月～2023年10月，由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。
2、 


3、 项目编制组单位情况和人员分工

牵头单位国标（北京）检验认证有限公司隶属于有研科技集团有限公司，是国家新材料测试评价平台-主中心承建单位，为中国新材料测试评价联盟秘书处挂靠单位。公司自成立以来，积极整合完善现有测试评价、设计应用、大数据等平台资源，逐步形成立足北京、布点全国、服务全行业的国家新材料测试评价平台。国标（北京）检验认证有限公司作为国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，前身是北京有色金属研究总院分析测试技术研究所，是国家有色金属行业最知名的第三方检验机构。国标（北京）检验认证有限公司运营管理着国家有色金属及电子材料分析测试中心和国家有色金属质量监督检验中心，拥有一支基础理论扎实、实践经验丰富的研究和服务队伍，自2004年至今共承担了国家科技支撑计划、国家863计划、国家自然科学基金、军工配套等省部级科技项目40余项；曾获国家科技进步奖6项，国家发明奖3项，省部级科技进步一等奖10项，二、三等奖107项；近5年获得国家发明专利20余项；负责和参加起草制订分析方法国家标准、行业标准300余项；国家标准物质/标准样品120个，在国内外科技期刊上发表论文800余篇，撰写论著22部。
表1主要起草人及工作职责
	起草人
	工作职责

	刘红
	负责标准的工作指导、行业调研，查阅相关标准、资料、确定标准制定方案标准的编写、试验方案确定

	刘鹏宇、陈雄飞、
	组织协调

	孙道儒/杨复光、胡芳菲、赵景鑫
	负责试验方案的实施及实验数据的收集


	贾晓琪、张秀艳、栾海光、王应进、朱赞芳
	负责标准验证工作


4、 起草过程

3.1 起草阶段
本项目在下达计划后，于2022年7月在河南省洛阳市召开了任务落实会和讨论会。会上决定由国标（北京）检验认证有限公司为标准起草牵头单位，由广东先导稀材股份有限公司、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、江西金德铅业股份有限公司负责样品制备，由广东先导稀材股份有限公司、贵研铂业股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司负责一验、包头稀土研究院、山东恒邦、昆明冶金院
负责二验工作。
根据任务要求，我公司组建了《高纯铋化学分析方法  第2部分：痕量杂质元素含量的测定  辉光放电质谱法》编制小组。编著编制小组技术人员查阅相关产品和分析方法的资料，拟定了试验方案，同时与国内生产厂家进行充分沟通，了解产品实际纯度水平以及对测试方法下限的要求，经过积累大量试验数据，论证方法的可行性。并采用江西金德铅业股份有限公司生产的高纯铋产品对方法进行开发和验证。按照行业标准的格式要求起草了本标准，形成了标准预审稿。

2、 标准编制原则、主要内容及其确定依据
1、标准编制原则

本标准起草单位自接受起草任务后，成立了标准编制组负责收集生产统计、检验数据、市场需求及客户要求等信息，初步确定了《高纯铋化学分析方法  第2部分：痕量杂质元素含量的测定  辉光放电质谱法》标准起草所遵循的基本原则和编制依据：
（1）查阅相关标准和客户的相关技术要求；
（2）根据国内生产企业的具体情况，力求做到标准的合理性和实用性；
（3）根据技术发展水平及测试数据确定技术指标取值范围；
（4）本文按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的原则进行起草。
2、标准主要内容

本标准为了能够真实反映当前国内高纯铋中杂质的含量水平，结合我国高纯铋的实际生产和使用情况而制定。
标准主要内容：前言
、1.范围、2.规范性引用文件、3.方法提要、4.干扰因素、5.试剂和材料、6.仪器设备、7.试样准备、8.试验步骤、9.试验数据处理、10.精密度、11.试验报告。
2.1方法原理的确定

高纯铋样品作为放电阴极进行辉光放电，其表面原子被等离子体中带电粒子轰击发生溅射，溅射产生的原子被离子化后，离子束通过电场加速进入质谱仪进行测定。在每一待测元素选择的同位素质量处以预设的扫描点数和积分时间对应谱峰积分，所得面积为谱峰强度。无标准样品时，计算机根据仪器软件中的“典型相对灵敏度因子”自动计算出各元素的质量分数；有标准样品时，需通过与被测试样相同的分析条件、离子源结构以及测试条件下对标准样品进行独立测定获得相对灵敏度因子，应用该相对灵敏度因子计算出各元素的质量分数。
2.2 测试范围的确定
高纯铋中多数元素检测下限可以达到0.001ug/g，F、S、Cl、K、Br、Se、I等8种元素由于灵敏度稍差，因此检测下限设定为0.05ug/g，Na、Mg、Al、Si、P、Ca、Ga、Ge、As等9种元素属于易沾污以及质谱干扰严重的情况，因此下限设定为0.005ug/g。
表2 测定范围
	元素
	测定范围

/μg/g
	元素
	测定范围/μg/g
	元素
	测定范围

/μg/g
	元素
	测定范围

/μg/g
	元素
	测定范围

/μg/g

	Li
	0.001~50
	V
	0.001~50
	Y
	0.001~50
	Ba
	0.001~50
	Hf
	0.001~50

	Be
	0.001~50
	Cr
	0.001~50
	Zr
	0.001~50
	La
	0.001~50
	Ta
	0.001~50

	B
	0.001~50
	Mn
	0.001~50
	Nb
	0.001~50
	Ce
	0.001~50
	W
	0.001~50

	F
	0.05~50
	Fe
	0.001~50
	Mo
	0.001~50
	Pr
	0.001~50
	Re
	0.001~50

	Na
	0.005~50
	Co
	0.001~50
	Ru
	0.001~50
	Nd
	0.001~50
	Os
	0.001~50

	Mg
	0.005~50
	Ni
	0.001~50
	Rh
	0.001~50
	Sm
	0.001~50
	Ir
	0.001~50

	Al
	0.005~50
	Cu
	0.001~50
	Pd
	0.001~50
	Eu
	0.001~50
	Pt
	0.001~50

	Si
	0.005~50
	Zn
	0.001~50
	Ag
	0.001~50
	Gd
	0.001~50
	Au
	0.001~50

	P
	0.005~50
	Ga
	0.005~50
	Cd
	0.001~50
	Tb
	0.001~50
	Hg
	0.001~50

	S
	0.05~50
	Ge
	0.005~50
	In
	0.001~50
	Dy
	0.001~50
	Tl
	0.001~50

	K
	0.05~50
	As
	0.005~50
	Sn
	0.001~50
	Ho
	0.001~50
	Pb
	0.001~50

	Cl
	0.05~50
	Br
	0.05~50
	Sb
	0.001~50
	Er
	0.001~50
	Th
	0.001~50

	Ca
	0.005~50
	Se
	0.05~50
	I
	0.05~50
	Tm
	0.001~50
	U
	0.001~50

	Sc
	0.001~50
	Rb
	0.001~50
	Te
	0.001~50
	Yb
	0.001~50
	-
	-

	Ti
	0.001~50
	Sr
	0.001~50
	Cs
	0.001~50
	Lu
	0.001~50
	-
	-


2.3 样品制备
样品尺寸应能放入辉光放电离子源内并且能够稳定地进行辉光放电。常规样品指棒状或片状的金属样品，棒状是指直径为2 mm~3 mm、长约20 mm~25 mm的棒状
，片状是指直径为12 mm~60 mm、厚度为1 mm~20 mm的片状，保持样品表面光洁和平整。在装样之前，试样的表面应通过腐蚀清洗：用无水乙醇（7.5）浸泡样品4 min~5min，清洗掉表面上的油污，用盐酸（7.3）腐蚀8 min~10 min，用水超声清洗8 min~10 min，冲洗10次，再用高纯氮气（7.6）吹干，待测。

2.4 试验工作条件选择
2.4.1 仪器工作参数选择调节
    辉光放电质谱仪工作参数中，放电气体氩气的流速Gas Flow（mL/min）、放电电流I(mA)、放电电压U(V)是最重要的调节参数。以下分别考察三者对铋基体离子信号强度的影响情况。
2.4.1.1 放电气体流量调节
设定放电电流为20mA，放电电压为1100V，调节放电气体流速，观察铋基体离子信号强度的变化见图1。从图中可以看出，在固定放电电流和放电电压情况下，铋基体信号随放电气体流量增加而变大，470mL/min后信号不再变化，实验选择氩气流速为470mL/min。
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图1 Bi信号强度随放电气体变化曲线
2.4.1.2 放电电流的调节
固定放电气体流速Gas值为470mL/min，放电电压为1100V，调节放电电流，观察放电电流变化和铋基体离子信号强度的变化见图2。从图中可以看出，放电电流增加，进入质谱仪的离子束强度增大，从而使离子信号强度增大。但电流太大，会使样品溅射速率增大，但长时间溅射产生的粒子会沉积在阳极帽、导流管、锥口，影响离子传输效率，降低仪器灵敏度，甚至导致短路，当铋基体信号中分辨模式达到1×109cps时已满足分析要求，此时电流强度为20mA。实验选择放电电流为20mA。
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图2 Bi信号强度随放电电流变化曲线
2.4.1.3 放电电压的调节
设定放电电流为20mA，放电气体流量为470mL，调节放电电压，观察铋基体信号强度随放电电压变化曲线。见图3，电压从600V增加到1400V，随放电电压变化，信号强度逐渐增大，1100V后信号强度增加不明显，因此选择放电电压为1100V。
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图3 Bi信号强度随放电电压变化曲线
2.4.2 预溅射时间的选择

  在选定的仪器工作条件下，考察易污染元素钠、钙随溅射时间的变化，见图4、5，结果表明，随溅射时间的增加，各元素信号强度逐渐下降，溅射时间20min以后，信号达到稳定，因此选择预溅射时间为20min。    
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图4 Na信号强度随溅射时间变化曲线
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图5 Ca信号强度随溅射时间变化曲线

2.4 试验数据
分别对4个高纯铋样品进行检测，重复6次读数，考察方法测定精密度，结果表明，含量大于0.01ug/g元素的相对标准偏差均小于20%，精密度较好，见表3。
表3.1 1#高纯铋精密度检测结果
	元素
	测定次数/ug/g
	平均值/ug/g

/ug/g /ug/g
	标准偏差
	相对标准偏差

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	AVG
	STDEV
	RSD/%

	Li
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.000
	/

	Be
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.000
	/

	B
	0.002
	0.004
	0.001
	0.002
	0
	0
	0.002
	0.002
	101

	F
	12.43
	12.433
	12.895
	11.523
	13.506
	12.276
	12.5
	0.661
	5

	Na
	0.022
	0.022
	0.008
	0.016
	0.019
	0.016
	0.017
	0.005
	30

	Mg
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0
	0
	＜0.005
	0.001
	/

	Al
	0.074
	0.058
	0.032
	0.04
	0.026
	0.012
	0.040
	0.022
	56

	Si
	0.469
	0.247
	0.223
	0.307
	0.247
	0.009
	0.25
	0.148
	59

	P
	0.005
	0.002
	0.001
	0.001
	0.002
	0
	＜0.005
	0.002
	/

	S
	0.458
	0.31
	0.29
	0.43
	0.29
	0.104
	0.31
	0.126
	40

	Cl
	3.736
	4.848
	5.12
	7.337
	6.789
	5.242
	5.5
	1.325
	24

	K
	0.757
	0.813
	0.578
	0.789
	0.706
	0.555
	0.70
	0.109
	16

	Ca
	0.053
	0.051
	0.046
	0.03
	0.036
	0.043
	0.043
	0.009
	20

	Sc
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.000
	/

	Ti
	0.003
	0.004
	0.002
	0.003
	0.002
	0.001
	0.003
	0.001
	42

	V
	0.001
	0.001
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.001
	/

	Cr
	0.035
	0.028
	0.034
	0.032
	0.028
	0.025
	0.030
	0.004
	13

	Mn
	0.004
	0.003
	0.003
	0.003
	0.002
	0.002
	0.003
	0.001
	27

	Fe
	0.075
	0.085
	0.068
	0.077
	0.058
	0.05
	0.069
	0.013
	19

	Ni
	0.16
	0.224
	0.1
	0.153
	0.132
	0.136
	0.15
	0.041
	27

	Co
	0.007
	0.008
	0.009
	0.007
	0.008
	0.003
	0.007
	0.002
	30

	Cu
	0.917
	0.48
	0.393
	0.328
	0.521
	0.516
	0.53
	0.206
	39

	Zn
	0.018
	0.015
	0.013
	0.01
	0.02
	0.006
	0.014
	0.005
	38

	Ga
	0.009
	0.004
	0.001
	0.003
	0
	0.006
	＜0.005
	0.003
	/

	Ge
	0.104
	0.058
	0.009
	0.024
	0.044
	0.035
	0.046
	0.033
	73

	As
	0.006
	0.004
	0.004
	0.005
	0.003
	0.001
	＜0.005
	0.002
	/

	Br
	0.041
	0.022
	0.014
	0.026
	0.017
	0.019
	＜0.05
	0.010
	/

	Se
	0.05
	0.018
	0.015
	0.033
	0.016
	0.047
	＜0.05
	0.016
	/

	Rb
	0.001
	0
	0
	0.001
	0
	0
	＜0.001
	0.001
	/

	Sr
	0.001
	0.001
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.001
	/

	Y
	0
	0
	0
	0.001
	0
	0
	＜0.001
	0.000
	/

	Zr
	0.009
	0.004
	0
	0
	0.001
	0.001
	0.003
	0.004
	140

	Nb
	0.006
	0.002
	0.003
	0.004
	0.003
	0.001
	0.003
	0.002
	54

	Mo
	0.037
	0.051
	0.054
	0.07
	0.062
	0.044
	0.053
	0.012
	23

	Ru
	0.004
	0.002
	0.004
	0.003
	0.003
	0.007
	0.004
	0.002
	45

	Rh
	0.012
	0.011
	0.004
	0.004
	0.005
	0.003
	0.007
	0.004
	61

	Pd
	0.007
	0.003
	0.003
	0.008
	0.006
	0.007
	0.006
	0.002
	38

	Ag
	9.454
	8.014
	9.214
	9.887
	10.69
	9.275
	9.42
	0.880
	9

	Cd
	0.17
	0.084
	0.051
	0.094
	0.08
	0.058
	0.09
	0.043
	48

	In
	0.021
	0.007
	0.032
	0.023
	0.03
	0.013
	0.021
	0.010
	46

	Sn
	0.003
	0.002
	0
	0.001
	0
	0
	0.001
	0.001
	126

	Sb
	0.005
	0.005
	0.002
	0.004
	0.006
	0.007
	0.005
	0.002
	36

	I
	0.001
	0
	0
	0.001
	0
	0.001
	＜0.05
	0.001
	/

	Te
	0.137
	0.103
	0.12
	0.146
	0.091
	0.094
	0.12
	0.023
	20

	Cs
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0
	0
	0.001
	0.001
	77

	Ba
	0.002
	0.001
	0
	0
	0
	0
	0.001
	0.001
	167

	La
	0.002
	0.001
	0
	0
	0
	0
	0.001
	0.001
	167

	Ce
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.000
	/

	Pr
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.000
	/


	Nd
	0.006
	0
	0.001
	0.004
	0.004
	0
	0.003
	0.003
	100

	Sm
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.000
	/

	Eu
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.000
	/

	Gd
	0.003
	0
	0
	0.001
	0
	0
	0.001
	0.001
	182

	Tb
	0
	0
	0.001
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.000
	/

	Dy
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.000
	/

	Ho
	0
	0
	0
	0.001
	0
	0
	＜0.001
	0.000
	/

	Er
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.000
	/

	Tm
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.000
	/

	Yb
	0.001
	0
	0
	0.001
	0.001
	0.002
	0.001
	0.001
	90

	Lu
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.000
	/

	Hf
	0.002
	0.002
	0
	0.002
	0.001
	0.003
	0.002
	0.001
	62

	Ta
	0.07
	0.111
	0.147
	0.371
	0.112
	0.039
	0.14
	0.118
	84

	W
	0.026
	0.003
	0.007
	0.017
	0.014
	0.02
	0.015
	0.008
	58

	Re
	0.008
	0.001
	0.004
	0.002
	0.001
	0
	0.003
	0.003
	110

	Os
	0.002
	0.004
	0.004
	0.002
	0.003
	0.004
	0.003
	0.001
	31

	Ir
	0.002
	0.005
	0.006
	0.002
	0
	0
	0.003
	0.003
	100

	Pt
	0.007
	0.005
	0.007
	0.024
	0.008
	0.002
	0.009
	0.008
	88

	Au
	0.025
	0.015
	0.087
	0.097
	0.055
	0.061
	0.057
	0.033
	57

	Hg
	0.182
	0.044
	0.146
	0.173
	0.271
	0.154
	0.16
	0.073
	45

	Tl
	0.11
	0.011
	0.108
	0.101
	0.124
	0.085
	0.090
	0.041
	45

	Pb
	1.837
	1.804
	1.802
	1.717
	1.848
	1.569
	1.76
	0.106
	6

	Bi
	1000000
	1000000
	1000000
	1000000
	1000000
	1000000
	1000000
	0.000
	0

	Th
	0
	0.001
	0
	0
	0
	0.001
	＜0.001
	0.001
	/

	U
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.000
	/


表3.2 2#高纯铋精密度检测结果
	元素
	测定次数/ug/g
	平均值/ug/g

/ug/g /ug/g
	标准偏差
	相对标准偏差

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	AVG
	STDEV
	RSD/%

	Li
	0.001
	0
	0
	0.001
	0
	0
	＜0.001
	0.001
	/

	Be
	<=0.001
	<=0.002
	0.001
	<=0.002
	<=0.003
	<=0.003
	0.001
	#DIV/0!
	/

	B
	0.021
	0.04
	0.026
	0.013
	0.012
	0.014
	0.021
	0.011
	51

	F
	16.577
	15.084
	11.124
	11.504
	11.493
	10.074
	12.6
	2.568
	20

	Na
	0.058
	0.027
	0.058
	0.065
	0.04
	0.036
	0.047
	0.015
	32

	Mg
	0.013
	0.013
	0.009
	0.007
	0.003
	0.003
	0.008
	0.005
	56

	Al
	0.478
	0.914
	0.689
	1.116
	0.738
	0.628
	0.76
	0.225
	30

	Si
	0.04
	0.379
	0.212
	0.165
	0.108
	0.102
	0.17
	0.119
	71

	P
	0.003
	0.018
	0.005
	0.011
	0.004
	0.004
	0.008
	0.006
	79

	S
	0.065
	0.044
	0.028
	0.023
	0.009
	0.008
	0.030
	0.022
	74

	Cl
	0.615
	3.288
	2.54
	1.907
	1.558
	1.367
	1.9
	0.937
	50

	K
	2.217
	2.05
	2.701
	2.168
	2.102
	1.71
	2.2
	0.321
	15

	Ca
	0.229
	0.252
	0.218
	0.176
	0.131
	0.092
	0.18
	0.062
	34

	Sc
	0.002
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0
	0.001
	0.001
	63

	Ti
	0.526
	0.228
	0.165
	0.115
	0.093
	0.074
	0.20
	0.169
	84

	V
	0.001
	0.01
	0.008
	0.006
	0.003
	0.003
	0.005
	0.003
	66

	Cr
	1.355
	2.944
	2.21
	2.731
	2.877
	2.306
	2.4
	0.595
	25

	Mn
	0.007
	0.075
	0.051
	0.042
	0.033
	0.02
	0.038
	0.024
	63

	Fe
	1.701
	1.393
	1.826
	1.269
	1.221
	1.151
	1.4
	0.275
	19

	Ni
	1.539
	1.203
	1.818
	1.793
	1.558
	1.276
	1.5
	0.255
	17

	Co
	1.348
	1.795
	1.797
	2.105
	1.596
	1.498
	1.7
	0.267
	16

	Cu
	2.861
	2.968
	2.141
	2.815
	2.523
	2.387
	2.6
	0.319
	12

	Zn
	0.253
	0.257
	0.254
	0.284
	0.216
	0.245
	0.25
	0.022
	9

	Ga
	0.008
	0.009
	0.01
	0.003
	0
	0
	0.005
	0.005
	91

	Ge
	0.028
	0.038
	0.023
	0
	0
	0.011
	0.017
	0.016
	93

	As
	0
	0.001
	0
	0.001
	0
	0.001
	0.001
	0.001
	110

	Br
	0.029
	0.07
	0.053
	0.045
	0.038
	0.037
	＜0.05
	0.015
	/

	Se
	0.067
	0.051
	0.049
	0
	0.038
	0.059
	＜0.05
	0.024
	/

	Rb
	0.001
	0.001
	0
	0
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	77

	Sr
	0.001
	0
	0.001
	0.001
	0
	0
	0.001
	0.001
	110

	Y
	0.001
	0.001
	0.001
	0
	0.001
	0
	0.001
	0.001
	77

	Zr
	0.432
	0.196
	0.144
	0.099
	0.074
	0.07
	0.17
	0.137
	81

	Nb
	0.037
	0.601
	0.493
	0.345
	0.23
	0.214
	0.32
	0.204
	64

	Mo
	1.332
	1.708
	1.567
	1.825
	1.324
	1.155
	1.5
	0.257
	17

	Ru
	0
	0.016
	0.015
	0.03
	0.011
	0.013
	0.014
	0.010
	68

	Rh
	0.004
	0.041
	0.034
	0.021
	0.021
	0.016
	0.023
	0.013
	58

	Pd
	0.016
	0.091
	0.062
	0.063
	0.026
	0.023
	0.047
	0.030
	63

	Ag
	4.985
	13.315
	11.839
	9.86
	8.666
	8.734
	9.6
	2.891
	30

	Cd
	0.058
	0.796
	0.429
	0.205
	0.194
	0.203
	0.31
	0.264
	84

	In
	0.146
	0.077
	0.075
	0.044
	0.035
	0.034
	0.069
	0.043
	62

	Sn
	0
	0
	0.001
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.000
	/

	Sb
	0
	0.001
	0.001
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.001
	/

	I
	0.002
	0.003
	0.003
	0
	0.001
	0
	＜0.05
	0.001
	/

	Te
	0.014
	0.079
	0.056
	0.053
	0.038
	0.034
	0.046
	0.022
	49

	Cs
	0
	0.004
	0.001
	0.001
	0.002
	0.001
	0.002
	0.001
	92

	Ba
	0.017
	0.007
	0.009
	0.005
	0.006
	0.008
	0.009
	0.004
	50

	La
	0.001
	0.018
	0.016
	0.011
	0.005
	0.009
	0.010
	0.006
	64

	Ce
	0.001
	0
	0.001
	0.001
	0
	0
	0.001
	0.001
	110

	Pr
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.000
	/

	Nd
	0.008
	0.014
	0.012
	0.003
	0.003
	0.007
	0.008
	0.005
	58

	Sm
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.000
	/

	Eu
	0.001
	0
	0.001
	0.001
	0
	0
	0.001
	0.001
	110

	Gd
	0.012
	0.019
	0.014
	0.008
	0.006
	0.006
	0.011
	0.005
	48

	Tb
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.000
	/

	Dy
	0.004
	0.001
	0.001
	<=0.007
	0.003
	0.001
	0.002
	0.001
	71

	Ho
	0.002
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0
	0.001
	0.001
	63

	Er
	0.001
	0
	0.001
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.001
	/

	Tm
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.000
	/

	Yb
	0
	0.003
	0.004
	0
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	87

	Lu
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.000
	/

	Hf
	0.231
	0.109
	0.098
	0.101
	0.056
	0.066
	0.11
	0.063
	57

	Ta
	0.217
	0.36
	0.262
	0.253
	0.202
	0.18
	0.25
	0.064
	26

	W
	1.087
	1.108
	1.09
	1.046
	0.887
	0.724
	1.0
	0.154
	16

	Re
	0.164
	0.069
	0.059
	0.058
	0.042
	0.035
	0.071
	0.047
	66

	Os
	0.002
	0.001
	0.002
	0.007
	0
	0.003
	0.003
	0.002
	97

	Ir
	0.024
	0.01
	0.009
	0.007
	0.008
	0.01
	0.011
	0.006
	56

	Pt
	0.064
	0.038
	0.038
	0.053
	0.023
	0.016
	0.039
	0.018
	46

	Au
	0.75
	0.165
	0.144
	0.187
	0.162
	0.151
	0.26
	0.241
	93

	Hg
	0.319
	0.215
	0.214
	0.183
	0.155
	0.145
	0.21
	0.063
	31

	Tl
	0.101
	0.098
	0.092
	0.095
	0.122
	0.113
	0.10
	0.012
	11

	Pb
	2.572
	2.535
	2.536
	2.276
	2.03
	2.227
	2.36
	0.219
	9

	Bi
	1000000
	1000000
	1000000
	1000000
	1000000
	1000000
	1000000
	0.000
	0

	Th
	0.001
	0.001
	0
	0.001
	0
	0
	0.001
	0.001
	110

	U
	0.001
	0
	0.001
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.001
	/


表3.3 3#高纯铋精密度检测结果
	元素
	测定次数/ug/g
	平均值/ug/g

/ug/g /ug/g
	标准偏差
	相对标准偏差

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	AVG
	STDEV
	RSD/%

	Li
	0.001
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.0004
	/

	Be
	<=0.002
	<=0.003
	<=0.005
	<=0.007
	<=0.008
	<=0.011
	＜0.001
	/
	/

	B
	0
	0.001
	0.002
	0
	0
	0.003
	0.001
	0.0013
	126

	F
	2.307
	2.576
	2.555
	2.229
	1.838
	2.137
	2.3
	0.2765
	12

	Na
	0.186
	0.248
	0.222
	0.16
	0.141
	0.166
	0.19
	0.0406
	22

	Mg
	0.003
	0
	0.003
	0.002
	0
	0
	＜0.005
	0.0015
	/

	Al
	0.313
	0.275
	0.285
	0.229
	0.189
	0.23
	0.25
	0.0454
	18

	Si
	0.173
	0.157
	0.172
	0.118
	0.1
	0.116
	0.14
	0.0318
	23

	P
	0
	0.002
	0
	0.002
	0
	0
	＜0.005
	0.0010
	/

	S
	0.008
	0.013
	0.01
	0.004
	0.011
	0.035
	＜0.05
	0.0110
	/

	Cl
	13.924
	16.472
	17.76
	16.795
	17.924
	19.003
	17
	1.7449
	10

	K
	0.557
	0.57
	0.632
	0.599
	0.543
	0.522
	0.57
	0.0397
	7

	Ca
	0.079
	0.085
	0.135
	0.101
	0.085
	0.11
	0.10
	0.0210
	21

	Sc
	0.001
	0
	0.002
	0.001
	0.001
	0
	0.001
	0.0008
	90

	Ti
	0.025
	0.026
	0.03
	0.022
	0.023
	0.022
	0.025
	0.0031
	12

	V
	0.001
	0
	0.001
	0.001
	0.001
	0
	0.001
	0.0005
	77

	Cr
	1.546
	1.426
	1.304
	1.223
	1.211
	1.233
	1.3
	0.1352
	10

	Mn
	0.018
	0.019
	0.026
	0.011
	0.025
	0.021
	0.020
	0.0054
	27

	Fe
	0.483
	0.503
	0.43
	0.366
	0.399
	0.446
	0.44
	0.0512
	12

	Ni
	2.604
	2.585
	2.329
	2.054
	2.491
	2.41
	2.4
	0.2040
	8

	Co
	1.18
	1.07
	0.974
	0.855
	0.783
	0.836
	0.95
	0.1535
	16

	Cu
	1.012
	1.023
	1.16
	1.225
	1.2
	1.098
	1.1
	0.0901
	8

	Zn
	1.227
	0.874
	0.664
	0.483
	0.544
	0.452
	0.71
	0.2973
	42

	Ga
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.005
	0.0000
	/

	Ge
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.005
	0.0000
	/

	As
	0.003
	0.003
	0
	0
	0.005
	0.006
	＜0.05
	0.0025
	/

	Br
	0.025
	0.017
	0.025
	0.027
	0.034
	0.02
	＜0.05
	0.0059
	/

	Se
	0.355
	0.47
	0.312
	0.385
	0.278
	0.358
	0.36
	0.0660
	18

	Rb
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.0000
	/

	Sr
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.0000
	/

	Y
	0.002
	0.003
	0.002
	0.004
	0.004
	0.002
	0.003
	0.0010
	35

	Zr
	0.023
	0.017
	0.017
	0.015
	0.023
	0.028
	0.021
	0.0050
	24

	Nb
	0.139
	0.132
	0.143
	0.114
	0.138
	0.125
	0.13
	0.0108
	8

	Mo
	0.345
	0.374
	0.282
	0.298
	0.244
	0.304
	0.31
	0.0461
	15

	Ru
	0.007
	0.011
	0.006
	0.011
	0.014
	0.006
	0.009
	0.0033
	36

	Rh
	0.005
	0.013
	0.007
	0.007
	0.007
	0.008
	0.008
	0.0027
	35

	Pd
	0.066
	0.05
	0.047
	0.042
	0.011
	0.014
	0.038
	0.0216
	56

	Ag
	16.507
	17.108
	17.118
	16.686
	17.497
	18.221
	17
	0.6148
	4

	Cd
	0.093
	0.038
	0
	0
	0.114
	0.046
	0.049
	0.0471
	97

	In
	0.177
	0.159
	0.168
	0.197
	0.102
	0.131
	0.16
	0.0341
	22

	Sn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.0000
	/

	Sb
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.0000
	/

	I
	0.001
	0.001
	0
	0.002
	0
	0.002
	＜0.05
	0.0009
	/

	Te
	0.15
	0.168
	0.13
	0.099
	0.158
	0.163
	0.14
	0.0260
	18

	Cs
	0.001
	0.001
	0.002
	0.001
	0
	0.002
	0.001
	0.0008
	65

	Ba
	0.001
	0.003
	0.005
	0.002
	0.005
	0
	0.003
	0.0021
	77

	La
	0
	0
	0.001
	0.001
	0
	0.001
	0.001
	0.0005
	110

	Ce
	0
	0
	0
	0
	0.001
	0.001
	＜0.001
	0.0005
	/

	Pr
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.0000
	/

	Nd
	0.002
	0.002
	0
	0
	0.002
	0
	0.001
	0.0011
	110

	Sm
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.0000
	/

	Eu
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.0000
	/

	Gd
	0.001
	0
	0.003
	0.003
	0.002
	0
	0.002
	0.0014
	92

	Tb
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.0000
	/

	Dy
	<=0.006
	<=0.003
	<=0.006
	<=0.008
	<=0.010
	<=0.012
	＜0.001
	#DIV/0!
	/

	Ho
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.0000
	/

	Er
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.0000
	/

	Tm
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.0000
	/

	Yb
	0.003
	0.002
	0
	0
	0
	0.001
	0.001
	0.0013
	126

	Lu
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.0000
	/

	Hf
	0.021
	0.022
	0.028
	0.009
	0.016
	0.035
	0.022
	0.0091
	42

	Ta
	0.085
	0.1
	0.081
	0.124
	0.132
	0.109
	0.11
	0.0205
	20

	W
	0.387
	0.376
	0.301
	0.398
	0.387
	0.355
	0.37
	0.0356
	10

	Re
	0.014
	0.013
	0.004
	0.01
	0.006
	0.004
	0.009
	0.0045
	52

	Os
	0.002
	0.003
	0.002
	0.003
	0
	0
	0.002
	0.0014
	82

	Ir
	0.004
	0.002
	0.004
	0.005
	0
	0
	0.003
	0.0022
	87

	Pt
	0.012
	0.004
	0.007
	0.009
	0
	0
	0.005
	0.0049
	92

	Au
	0.133
	0.14
	0.159
	0.211
	0.211
	0.272
	0.19
	0.0534
	28

	Hg
	0.125
	0.067
	0.224
	0.199
	0.101
	0.065
	0.13
	0.0673
	52

	Tl
	0.132
	0.137
	0.117
	0.06
	0.043
	0.112
	0.10
	0.0392
	39

	Pb
	7.858
	8.268
	8.041
	8.221
	8.866
	8.409
	8.28
	0.3461
	4

	Bi
	1000000
	1000000
	1000000
	1000000
	1000000
	1000000
	1000000.00
	0.0000
	0

	Th
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0.002
	0.001
	0.001
	0.0004
	35

	U
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	＜0.001
	0.0000
	/


表3.4 4#高纯铋精密度检测结果
	元素
	测定次数/ug/g
	平均值/ug/g

/ug/g /ug/g
	标准偏差
	相对标准偏差

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	AVG
	STDEV
	RSD/%

	Li
	<=0.000
	<=0.000
	<=0.000
	0
	<=0.000
	0
	0.000
	0.000
	/

	Be
	0
	0
	<=0.000
	<=0.000
	0
	0
	0.000
	0.000
	/

	B
	0
	<=0.000
	<=0.000
	<=0.000
	<=0.000
	0
	0.000
	0.000
	/

	F
	2.691
	0
	0
	0
	0
	2.243
	0.822
	1.282
	156

	Na
	0.01
	0.012
	0.011
	0.01
	0.011
	0.01
	0.011
	0.001
	8

	Mg
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	/

	Al
	0.088
	0.081
	0.089
	0.092
	0.097
	0.103
	0.092
	0.008
	8

	Si
	0.003
	0.001
	0.001
	0.001
	0.002
	0.001
	0.002
	0.001
	56

	P
	0.001
	0.001
	0
	0.001
	0
	0
	0.001
	0.001
	110

	S
	0.32
	0.327
	0.299
	0.278
	0.291
	0.285
	0.300
	0.020
	7

	Cl
	3.586
	3.597
	3.685
	3.678
	3.719
	3.565
	3.638
	0.063
	2

	K
	0.046
	0.043
	0.061
	0.063
	0.074
	0.076
	0.061
	0.014
	23

	Ca
	0.005
	0.003
	0.007
	0.002
	0.007
	0.004
	0.005
	0.002
	44

	Sc
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	/

	Ti
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	/

	V
	0
	0
	0
	0
	<=0.000
	0
	0.000
	0.000
	/

	Cr
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0.000
	0

	Mn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	/

	Fe
	0.025
	0.025
	0.024
	0.028
	0.026
	0.028
	0.026
	0.002
	6

	Ni
	0.121
	0.153
	0.117
	0.133
	0.153
	0.141
	0.136
	0.015
	11

	Co
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	/

	Cu
	0.259
	0.26
	0.275
	0.289
	0.286
	0.278
	0.275
	0.013
	5

	Zn
	0.01
	0.01
	0.008
	0.01
	0.013
	0.01
	0.010
	0.002
	16

	Ga
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	/

	Ge
	0
	<=0.005
	<=0.015
	0.002
	<=0.015
	<=0.016
	0.001
	0.001
	141

	As
	0.007
	0.008
	0.007
	0.007
	0.007
	0.007
	0.007
	0.000
	6

	Br
	0.001
	0.002
	0.001
	0.001
	0.002
	0.001
	0.001
	0.001
	39

	Se
	0.006
	0.008
	0.012
	0.004
	0.011
	0.008
	0.008
	0.003
	37

	Rb
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	/

	Sr
	0
	0
	0
	0.001
	0
	0
	0.000
	0.000
	245

	Y
	0
	0
	0
	0
	0.003
	0
	0.001
	0.001
	245

	Zr
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	/

	Nb
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	/

	Mo
	0.003
	0.003
	0.005
	0.003
	0.004
	0.004
	0.004
	0.001
	22

	Ru
	0.001
	0
	0.001
	0
	0
	0
	0.000
	0.001
	155

	Rh
	0.001
	0.001
	0.002
	0.001
	0.001
	0.002
	0.001
	0.001
	39

	Pd
	0.001
	0.002
	0.002
	0.002
	0.003
	0.002
	0.002
	0.001
	32

	Ag
	10.768
	10.041
	10.894
	10.518
	11.11
	10.239
	10.595
	0.406
	4

	Cd
	0.005
	0.002
	0.01
	0.007
	0.003
	0.008
	0.006
	0.003
	52

	In
	0.017
	0.015
	0.018
	0.017
	0.023
	0.015
	0.018
	0.003
	17

	Sn
	0
	0
	0
	0
	0
	0.001
	0.000
	0.000
	245

	Sb
	0.004
	0.002
	0.005
	0.004
	0.004
	0.004
	0.004
	0.001
	26

	I
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	/

	Te
	0.064
	0.069
	0.061
	0.051
	0.05
	0.05
	0.058
	0.008
	14

	Cs
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	/

	Ba
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	/

	La
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	/

	Ce
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	/

	Pr
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	/

	Nd
	0
	0.001
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	245

	Sm
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	/

	Eu
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	/

	Gd
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	/

	Tb
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	/

	Dy
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	/

	Ho
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	/

	Er
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	/

	Tm
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	/

	Yb
	0.001
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	245

	Lu
	0
	0.003
	0
	0
	0
	0
	0.001
	0.001
	245

	Hf
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	/

	Ta
	0.011
	0.009
	0.01
	0.011
	0.011
	0.012
	0.011
	0.001
	10

	W
	0
	0
	0
	0.003
	0
	0
	0.001
	0.001
	245

	Re
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	/

	Os
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	/

	Ir
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	/

	Pt
	0
	0.001
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	245

	Au
	0.009
	0.01
	0.01
	0.009
	0.01
	0.009
	0.010
	0.001
	6

	Hg
	0.022
	0.025
	0.026
	0.017
	0.02
	0.029
	0.023
	0.004
	19

	Tl
	0.014
	0.013
	0.013
	0.013
	0.014
	0.01
	0.013
	0.001
	11

	Pb
	0.654
	0.733
	0.759
	0.766
	0.764
	0.749
	0.738
	0.043
	6

	Bi
	1000000
	1000000
	1000000
	1000000
	1000000
	1000000
	##########
	0.000
	0

	Th
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	/

	U
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000
	0.000
	/



2.5 修订前后技术内容的对比
本文件代替YS/T 923.2-2013《高纯铋化学分析方法 第2部分：痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法》，与YS/T 923.2-2013相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
a）更改了测定范围，从5.0ug/kg~5000ug/kg修改为0.001ug/g~50ug/g。（见第1章，2013年版的第1章）；
b)...增加了规范性引用文件，见第2章；
c）增加了术语与定义，见第3章；
d）增加了试验条件，见第5章；
e）增加了干扰因素，见第6章；
f）增加了检测器校正样品，见7.9节；
g）增加了质量校正样品，见7.10节；
h）去掉2013版第4章表1中各元素分辨率模式的规定，改为在第8章8.1节中仪器分辨率不低于3000.
3、 试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益
1、项目的必要性
铋是一种稀有金属,由于具有优良的物理化学性能，被广泛应用于医药、电子、冶金、化工、半导体、超导体、电子陶瓷等领域，铋中的杂质元素的含量影响其纯度，进而影响纯铋的应用。随着技术的进步，下游应用市场的快速发展，对高纯金属铋的要求也越来越高。因此对铋材料中杂质元素含量快速、准确测定是高纯铋质量控制的重要环节。
2、可行性

作为公认的对固体材料直接进行痕量及超痕量元素分析最有效的分析手段之一，GDMS的应用主要在于高纯度材料的杂质元素分析，目前已成为国际上高纯金属材料、高纯合金材料、稀贵金属、溅射靶材等材料中杂质元素分析的重要方法。例如，高纯Al、Ti、Cu等材料的GDMS法杂质元素定量分析已被收入美国ASTM标准。因此制定高纯锡的辉光放电质谱法测定杂质元素标准分析方法有可靠的技术支撑。

3、要解决的主要问题
现行高纯铋标准分析方法是2013版的YS/T 923-2014《高纯铋化学分析方法》，随着科技的发展，产品生产工艺水平和检测能力都有了大幅进步，现行的检测方法已不再满足分析的需求， GB/T 1.1《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》已修订为2020版，其中编制规则、术语表达等都有了调整，因此，为适应技术发展和新版标准化工作导则的要求，需要对2013版《高纯铋化学分析方法 第2部分： 痕量杂质的测定 辉光放电质谱法》进行修订。

4、社会效益
本标准采用先进的高分辨辉光放电质谱检测技术，实现了高纯铋检测需求，解决了高纯铋产品在分析测试中对环境洁净度高、试剂纯度、仪器灵敏度高要求等突出问题。提高了产品合格率，降低了生产成本，缩短检测周期，经济效益指标得到大幅提升。产品质量达到国际市场水平，为我国产品分级判定、出口创汇提供了数据支撑。是我国高纯铋行业整体技术水平得到全面提升。

4、 
5、 与有关法律、行政法规及相关标准的关系
本标准完全满足现行法律、法规等的要求，
标准格式规范。
6、 重大分歧意见的处理经过和依据

无
7、 标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

8、 实施国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议
建议本标准作为推荐性行业标准发布实施，主要目的是规范和统一硅材料中氢含量测定分析的相关技术要求。本标准达到了国内先进水平。
【补充】
9、 代替或废止现行有关标准的建议

本标准实施时YS/T 923-2013《高纯铋化学分析方法 第2部分： 痕量杂质的测定 辉光放电质谱法》废止。

10、 其他
   无。
标准编制组

  2023年07
请按照《国家标准管理办法》（2023.3.1实施）中的要求分10章撰写编制说明，或者按以前12章的结构。目前缺少内容。


简要说明其他单位工作以及人员分工


具体写清楚。


这一段一般就粘贴标准第一段即可


�是否一定要具体到尺寸？


目前编制说明过于简单，建议将条件实验、数据结果等从实验数据中摘取总结放在编制说明中，特别是验证单位的一些意见建议


补充与本系列其他部分配套、产品标准配套关系。





