附件3:     

符合本次申报优秀奖时间内完成鉴定的标样项目统计

	序号
	项目名称（标样名称）
	主要负责研制单位

	1
	氧化钇成分标准样品
	包头稀土研究院

	2
	镧铈氧化物成分标准样品（REO38%）
	北矿检测技术股份有限公司

	3
	镨钕氧化物成分标准样品（REO29%）
	北矿检测技术股份有限公司

	4
	铝合金356Z.1铸态成分系列标准样品（块状）
	抚顺铝业有限公司

	5
	镧、铈、钪、钇等16种无机元素混合溶液标准样品（100mg/L）
	国标（北京）检验认证有限公司

	6
	硒、锌、锰、铜、钡、钠、锂、钾不同浓度混合溶液标准样品
	国标（北京）检验认证有限公司

	7
	钡、铜、铬、锰、镍、锌混合溶液系列标准样品
	国标（北京）检验认证有限公司

	8
	铜溶液系列标准样品
	国标（北京）检验认证有限公司

	9
	溴酸根溶液标准样品（1000mg/L）
	国标（北京）检验认证有限公司

	10
	碘酸根溶液标准样品（1000mg/L）
	国标（北京）检验认证有限公司

	11
	氯酸根溶液标准样品（1000mg/L）
	国标（北京）检验认证有限公司

	12
	钙、钾、镁、钠混合溶液标准样品（100 mg/L）
	国标（北京）检验认证有限公司

	13
	钙、钾、锂、镁、钠、铵混合溶液标准样品（1000 mg/L）
	国标（北京）检验认证有限公司

	14
	锇溶液标准样品（1000 mg/L）
	国标（北京）检验认证有限公司

	15
	核级锆及锆合金中碳、氧、氮标准样品（块状）
	国核锆铪理化检测有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、西安汉唐分析检测有限公司

	16
	铸造铝合金380Y.2铸态成分标准样品（块状）
	河北新立中有色金属集团有限公司

	
	铸造铝合金413Z.4铸态成分标准样品（块状）
	

	17
	铪中锆成分标准样品（屑状）
	西北有色金属研究院、西安诺博尔稀贵金属股份有限公司

	18
	锆合金（608低锡低铌）成分标准样品（屑状）
	西北有色金属研究院、西部新锆核材料科技有限公司

	19
	铝合金5754成分标准样品（块状）
	西南铝业（集团）有限责任公司

	
	铝合金7136成分标准样品（块状）
	

	
	铝合金8021成分标准样品（块状）
	

	20
	铝合金5383成分标准样品（块状）
	西南铝业（集团）有限责任公司

	
	铝合金7022成分标准样品（块状）
	

	
	铝合金3A21成分标准样品（块状）
	

	
	铝合金5A02成分标准样品（块状）
	

	21
	铂-钯-钴合金成分系列标准样品（片状）
	珠宝玉石首饰国检集团深圳研究所有限公司


