附表：

延长有效期的有色金属行业标准样品项目

	序
	项目名称
	标准样品编号
	研制单位
	有效期

延长至
	备注

原标准样品名称

	
	矾土成分标准样品（Al2O3 46%）
	YSS 064-2013
	山东省冶金科学研究院有限公司
	2033年6月
	矾土（Al2O3-46）标准样品

	
	矾土成分标准样品（Al2O3 60%）
	YSS 065-2013
	山东省冶金科学研究院有限公司
	2033年6月
	矾土（Al2O3-60）标准样品

	
	矾土成分标准样品（Al2O3 70%）
	YSS 066-2013
	山东省冶金科学研究院有限公司
	2033年6月
	矾土（Al2O3-70）标准样品

	
	矾土成分标准样品（Al2O3 83%）
	YSS 067-2013
	山东省冶金科学研究院有限公司
	2033年6月
	矾土（Al2O3-83）标准样品

	
	矾土成分标准样品（Al2O3 88%）
	YSS 068-2013
	山东省冶金科学研究院有限公司
	2033年6月
	矾土（Al2O3-88）标准样品

	
	铝合金6061成分标准样品（块状）
	YSS 070-2015
	西南铝业（集团）有限责任公司熔铸厂
	2033年6月
	铝合金6061光谱单点标准样品

	
	铝合金6082成分标准样品（块状）
	YSS 071-2015
	西南铝业（集团）有限责任公司熔铸厂
	2033年6月
	铝合金6082光谱单点标准样品



