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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1 
	4.1
	产品分类表1中铜带产品状态仅有半硬态，建议分为半硬态和硬态
	江西广信
新材料股份有限公司
	不采纳
	

	2 
	5.2.1
	表2中厚度公差定为±0.05，建议提升要求，正常现在拉制工艺按厚度在2-5公差为±0.02，厚度5-10公差为±0.03；

表三中宽度公差定为±0.15，建议提升要求，宽度15-60公差为±0.05，宽度60-130公差为±0.1；


	
	部分采纳
	

	3 
	5.3
	力学性能中是否可以根据硬态和半硬态分类，提出抗拉延伸要求；
	
	不采纳
	

	4 
	5.4
	电性能表8中应该根据牌号不同对导电率进行分类，例TU00要求导电率大于101，TUO要求导电率大于100；参考国标要求确定或提升。
	
	已修改
	

	5 
	
	无回函
	浙江花园铜业有限公司
	已修改
	

	6 
	
	无回函
	绍兴市天龙锡材有限公司
	已修改
	

	7 
	
	无回函
	宁波金田铜业(集团)股份有限公司
	已修改
	

	8 
	
	无回函
	芜湖恒鑫铜业集团有限公司
	已修改
	

	9 
	
	无回函
	江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂
	
	未回函单位

	10 
	
	无回函
	金川集团铜业有限公司
	
	

	11 
	
	无回函
	宁波兴业盛泰集团有限公司
	
	

	12 
	
	无回函
	山西太钢不锈钢股份有限公司
	
	

	13 
	
	无回函
	深圳市万泽中南研究院有限公司
	
	

	14 
	
	无回函
	深圳市中金岭南有色金属股份有限

公司
	
	

	15 
	
	无回函
	沈阳有色金属加工有限公司
	
	

	16 
	
	无回函
	中铝洛阳铜加工有限公司
	
	

	17 
	
	无回函
	紫金铜业有限公司
	
	

	18 
	
	无回函
	水口山有色金属有限责任公司
	
	

	19 
	
	无回函
	铜陵有色金属集团控股有限公司检测研究中心
	
	

	20 
	
	无回函
	云南云铜锌业股份有限公司
	
	

	21 
	
	无回函
	中国检验认证集团广东有限公司黄

埔分公司
	
	

	22 
	
	无回函
	白银有色西北铜加工有限公司
	
	

	20
	
	
	
	
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：19 个；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：1 个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：1个；
（4）没有回函的单位数：18个。



