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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1 
	2
	增加 GB/T 8651  金属板材超声板波探伤方法
	武汉新芯集成电路制造有限公司
广州先导科技有限公司
	采纳
	

	2 
	2
	增加 引用文件 GB/T 39159规定的术语和定义
	福建阿石创新材料股份有限公司
	采纳
	

	3 
	2
	删除 YS/T 1012-2014  高纯镍化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法中的年份“-2014”
	浙江微通催化新材料有限公司
	采纳
	

	4 
	3
	增加引用文件 GB/T 39159集成电路用高纯铜合金靶材中规定的术语和定义
	贵研铂业股份有限公司
	采纳
	

	5 
	4.2
	修改化学成分分为HP-4N、HP-4N5、HP-5N
	宁波创润新材料有限公司
	采纳
	

	6 
	5.1.1
	删除“镍靶材产品的主成分含量要求应不小于 99.99%”;
	中芯国际北京集成电路制造有限公司
	采纳
	

	7 
	5.1.2
	表2 杂质含量 修改为“表1 化学成分”
	西安汉唐分析检测有限公司
	采纳
	

	8 
	5.1.2
	表3 气体杂质含量 修改为“表2 气体杂质含量”
	西安瑞鑫科金属材料有限责任公司
	采纳
	

	9 
	5.2
	晶粒平均值 修改为“晶粒尺寸”，删除“并且晶粒大小应分布均匀”
	甬矽电子(宁波)股份有限公司
	采纳
	

	10 
	6.2
	“晶粒度检验” 修改为“晶粒尺寸检验”
	西部金属材料股份有限公司
	采纳
	

	11 
	6.3
	修改为“产品的内部质量检验按照GB/T8651的规定进行。”
	广州先导科技有限公司
	采纳
	

	12 
	6.5
	尺寸检验中的“测定精度为0.001mm”建议删除。
	西部超导材料科技股份有限公司
	采纳
	

	13 
	
	回函无意见
	中国科学院宁波材料所
	
	

	14 
	
	回函无意见
	南京工业大学
	
	

	15 
	
	回函无意见
	上海复旦大学
	
	

	16 
	
	回函无意见
	重庆大学
	
	

	17 
	
	回函无意见
	陕西瑞科新材料股份有限公司
	
	

	18 
	
	回函无意见
	云南省科学技术院
	
	

	19 
	
	回函无意见
	西北稀有金属研究院
	
	

	20 
	
	回函无意见
	宁波创致超纯新材料有限公司
	
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：20个；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：20个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：12个；
（4）没有回函的单位数：0个。


