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2024年 4 月 12 日 填写

	序号
	标准章

条编号
	意见内容
	提出单位
	处理

意见
	备注

	1
	封面
	“中国标准文献分类号”建议完整书写为“CCS H 65”。
	江西南方稀土高技术股份有限公司
	采纳
	

	2
	前言
	主要技术变化：建议按照一定的顺序“例如：更改了...、删除了...、增加了...。”
	江西南方稀土高技术股份有限公司
	采纳
	

	3
	前言
	增加本次为第几次修订，并将历次版本列出；“本文件及所代替或废止的文件的历次版本发布情况为：—2015年首次发布为GB/T 31968-2015；—本次为第1次修订。”此部分内容表述统一过，直接按“本文件于2015年首次发布，本次为第一次修订。”便可以。
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、江西南方稀土高技术股份有限公司
	采纳
	

	4
	1 范围
	“本标准”修改为“本文件”，“规定了稀土复合钇锆陶瓷粉的要求、试验方法、......。”中“要求”建议用“技术要求”。

“用于化学法、物理法制得......”中“用于”建议用“适用于”。


	包头市宏博特科技有限责任公司、江西南方稀土高技术股份有限公司
	采纳
	

	5
	2 规范性引用文件
	建议不以国、行标分类，应按标准编号数字大小排列。
	江西南方稀土高技术股份有限公司
	不采纳
	GB/T1.1按国行标分类，再按标准号数字从小到大排列。

	6
	4.1
	产品分类中45个牌号，没有具体牌号表
	包头市宏博特科技有限责任公司
	部分采纳
	对产品牌号进行调整，已列出24个牌号。

	7
	4.2
	“第一层次表示构成该产品的主元素符号”的表达不准确，主元素符号应为“YZr”非“YZ”。牌号表示方法层次太多，建议第三四层次合并，用字母QS、QG、ZS、ZG区分。牌号表示方法中第一层次直接写为“YZ”，且宜增加牌号示例。
	四川省乐山锐丰冶金有限公司、赣州晨光稀土新材料有限公司
	不采纳
	产品牌号表示方法按GB/T17803的规定进行了调整，已删除4.2。 

	8
	4
	应该增加产品牌号及表示方法
	中稀天马新材料科技术股份有限公司
	不采纳
	产品牌号表示方法按GB/T17803的规定进行调整

	9
	4.2
	建议增加牌号示例，会更加清晰
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、包头市宏博特科技有限责任公司
	不采纳
	产品牌号表示方法按GB/T17803的规定进行调整，已删除4.2

	10
	4.2
	第一层次主元素符号请进行定义。后续章节中“产品牌号中的YZ是什么。”避免约定俗成或者业内都觉得这是“钇”、“锆”元素。

	山东国瓷功能材料股份有限公司
	不采纳
	产品牌号表示方法按GB/T17803的规定进行调整，已删除4.2。

	11
	4.2
	第三层次生产工艺请进行定义。后续章节“产品牌号”中的：“QL”表示何种工艺；“ZL”表示何种工艺。
	
	不采纳
	产品牌号表示方法按GB/T17803的规定进行调整，已删除4.2。

	12
	5.1
	编辑性修订：对表1标题行设置“在各页顶端以标题形式重复出现”便于阅读；文本中其它有隔页的表格同样建议。
	中稀（凉山）稀土有限公司
	采纳
	

	13
	5
	表1、表2、表3 中牌号写法不一致。
	四川省乐山锐丰冶金有限公司
	采纳
	

	14
	5.1 5.2 5.3
	表格边框按模板修改
	包头市宏博特科技有限
	采纳
	

	15
	5.2
	建议表2中格式，将Y2O3的成分相同的进行合并、表2 中牌号“YZ7.2QL -A”中的Y2O3含量有误。
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、四川省乐山锐丰冶金有限公司
	部分采纳
	已合并，YZ7.2QL -A牌号已删除

	16
	5.2 表2
	表中的注用于解释5.4%、8.8%、13.7%的数据来源，不应在此处，宜放在编制说明里。
	四川省乐山锐丰冶金有限公司
	不采纳
	行业内会有两种牌号使用方式，放在标准文本里面便于上下游客户对照

	17
	5.2化学成分
	YZ-8.8行， Fe2O3及后续列，表格格式问题（是否需要与YZ-5.4行合并单元格，或者，界定其标准范围）
	山东国瓷功能材料股份有限公司
	采纳
	

	18
	5.2和5.3
	5.2和5.3“产品牌号”的表示方法，违背4.2的要求。主元素符号、钇的质量分数、产品的生产工艺三者符号之间，缺少分隔符“-”。

	山东国瓷功能材料股份有限公司、赣州晨光稀土新材料有限公司
	不采纳
	已删除4.2，产品牌号表示方法按GB/T17803的规定进行。

	19
	5.3物理性能
	中心粒径与比表面积的对应性需要考量。
如“YZ-13.7QLA 在0.1≤D[V,50]＜0.4中心粒径下，其比表面积3≤BET≤18” 
通常情况下，比表面积不会下探到3㎡/g。
5.3物理性能中各规格的对性均应考量。
	山东国瓷功能材料股份有限公司
	采纳
	

	20
	5.3
	编辑性修订：文本中中文、西文、符号及数字的字体应统一。
	中稀（凉山）稀土有限公司
	采纳
	

	23
	6.1.1~6.1.7
	每一条宽后逗号变为句号
	包头市宏博特科技有限责任公司
	采纳
	

	24
	6.1
	编辑性修订：是否有空格应统一，如6.1.1标准号后无空格，6.1.2标准号后有空格；空几个空格应统一，如5.4.2后无空格，6.1.1后为一个空格，6.2.1后面有两个空格；章条编号应统一，有些为手动格式，有些为自动编号。
	中稀（凉山）稀土有限公司
	采纳
	

	25
	6.1
	SiO2与Cl-量的测定能否按照GB/T 12690的规定进行？若样品的前处理部分不同，宜增加附件。
	四川省乐山锐丰冶金有限公司
	采纳
	

	26
	6.1
	样品的氧化锆、氧化钇和氧化铪含量的测定方法，已经有国合通用测试评价认证股份公司与虔东稀土集团股份有限公司牵头起草的《稀土复合钇锆陶瓷材料化学分析方法 氧化锆、氧化钇和氧化铪含量的测定》，发布时间应在本标准之前，应采用。
	
	采纳
	

	27
	6.1
	6.1.4与6.1.8可以合并描述为：氧化钇（Y2O3）、氧化锆+氧化铪（ZrO2+HfO2）量的分析方法按 XB/T 631的规定进行。
	四川省乐山锐丰冶金有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司
	采纳
	

	28
	6.3
	内容空2格，后面加句号
	包头市宏博特科技有限责任公司
	采纳
	

	29
	7.1
	标准中的本标准改为本文件
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、包头市宏博特科技有限责任公司
	采纳
	

	30
	7.4
	“仲裁取样数量”修改为“取样件数”
	包头市宏博特科技有限责任公司
	采纳
	

	31
	7.4
	关于取样建议画个示意图，因为在平时取样时，大家的操作是不同的，有些是竖向取样，即从口袋上方开口以中心点及周围等距离处三点向下取；有些是横向取样，即从口袋侧面以中心点及上下等距离处横向破袋取的。粉末类产品粒度不同、品位可能会存在差异，在包装时不同粒度产品会分布在不同区域，取样方式的不同就会导致样品代表性可能存在很大差异，从而导致质量争议。
竖向取样及横向取样示意图：
[image: image1.png]



	中稀（凉山）稀土有限公司
	不采纳
	待统一制定取样标准

	32
	7.5.1
	“仲裁分析结果与本标准规定不符时”修改为“分析结果与本文件规定不符时”
	包头市宏博特科技有限责任公司
	采纳
	

	33
	7.5.2
	“本标准”修改为“本文件” 
	
	采纳
	

	
	8
	建议参照“GB/T20892-2020镨钕金属标准6 标准、包装、运输、贮存及质量证明书”写的详细点。
	山东南稀金石新材料有限公司、
	不采纳
	引用GB 39176，强标于2020年发布。

	34
	B．3.4
	加入2mL硝酸（B.1.2），

应该写成2.00ml
	中稀天马新材料科技术股份有限公司
	采纳
	

	35
	
	回函无意见
	赣州有色冶金研究所有限公司、江阴加华新材料资源有限公司
	
	

	36
	
	未回函
	中国稀土集团有限公司
	
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：13 个；

    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：12个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：10个；

（4）没有回函的单位数：1个。
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