附件3:     

符合本次申报优秀奖时间内完成鉴定的标准样品项目

	序号
	项目名称（标准样品名称）
	主要负责研制单位

	1
	钛合金TA19成分标准样品（屑状）
	宝鸡钛业股份有限公司

	
	钛合金TA15成分标准样品（屑状）
	

	
	钛合金TA33成分标准样品（屑状）
	

	
	钛合金TC6成分标准样品（屑状）
	

	2
	钛合金TC18成分标准样品（屑状）
	宝鸡钛业股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司

	3
	铅金精矿成分标准样品
	北矿检测技术股份有限公司

	
	铜金精矿成分标准样品
	

	
	锑金精矿成分标准样品
	

	4
	铝合金7XXX系铸态成分系列标准样品（块状）
	东北轻合金有限责任公司

	
	铝合金7XXX系铸态成分系列标准样品（屑状）
	

	5
	铝合金2A11铸态成分标准样品（块状）
	东北轻合金有限责任公司

	
	铝合金2A11成分标准样品（屑状）
	

	
	铝合金2024铸态成分标准样品（块状）
	

	
	铝合金2024成分标准样品（屑状）
	

	6
	铝合金355Z.1成分系列标准样品（块状）
	抚顺铝业有限公司

	7
	铝合金板材拉伸标准样品(Rm430MPa)
	钢研纳克检测技术股份有限公司

	8
	银、铯、镓、铟等24种无机元素混合溶液标准样品（100mg/L）
	国标（北京）检验认证有限公司

	9
	金、铱、铂、铑等10种无机元素混合溶液标准样品（100mg/L）
	国标（北京）检验认证有限公司

	10
	硼、锗、钼、铌、磷、铼、钛、钨、锆混合溶液标准样品（100mg/L）
	国标（北京）检验认证有限公司

	11
	砷、汞、铅、锌等33种无机元素混合溶液标准样品（100mg/L）
	国标（北京）检验认证有限公司

	12
	铝、铍、钴、锰等32种无机元素混合溶液标准样品（100mg/L）
	国标（北京）检验认证有限公司

	13
	镁合金AE62成分标准样品（屑状）
	国标（北京）检验认证有限公司

	14
	镁合金AX62成分标准样品（屑状）
	国标（北京）检验认证有限公司

	15
	镁合金EZ30Z成分标准样品（屑状）
	国标（北京）检验认证有限公司

	16
	纯铪10种元素成分标准样品（块状）
	国核锆铪理化检测有限公司、国标（北京）检验认证有限公司

	17
	铸造铝合金411Z.2铸态成分标准样品（块状）
	河北新立中有色金属集团有限公司

	
	铸造铝合金413Y.2铸态成分标准样品（块状）
	

	18
	金属钼中氧成分系列标准样品（丝状）
	金堆城钼业股份有限公司

	19
	锌精矿成分标准样品（Zn50%）
	辽宁连石检验检测有限公司

	20
	锌冶炼用氧化锌富集物ZnO50成分标准样品
	南宁海关技术中心、深圳双易达检测技术有限公司

	
	锌冶炼用氧化锌富集物ZnO60成分标准样品
	

	
	锌冶炼用氧化锌富集物ZnO70成分标准样品
	

	21
	铂饰品成分系列标准样品（片状）
	沈阳聚准科技有限公司

	22
	锌合金ZnAl8Cu1成分标准样品（块状）
	深圳双易达检测技术有限公司

	23
	铪中锆成分标准样品（屑状）
	西北有色金属研究院、西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

	24
	锆合金（608低锡低铌）成分标准样品（屑状）
	西北有色金属研究院、西安西部新锆科技股份有限公司

	25
	铝合金3104成分系列标准样品（块状）
	西南铝业（集团）有限责任公司

	26
	铝合金6A02成分系列标准样品（块状）
	西南铝业（集团）有限责任公司

	27
	镁合金AZ31B成分标准样品（块状）
	西南铝业（集团）有限责任公司

	
	镁合金AZ40M成分标准样品（块状）
	

	28
	铝合金6013成分标准样品（块状）
	西南铝业（集团）有限责任公司

	
	铝合金Y430成分标准样品（块状）
	

	29
	粗锡成分标准样品(Sn90%，粒状)
	云南锡业矿冶检测中心有限公司

	30
	锡铅焊料30A成分标准样品（粒状）
	云南锡业矿冶检测中心有限公司

	
	锡铅焊料40A成分标准样品（粒状）
	

	
	锡铅焊料50A成分标准样品（粒状）
	

	
	锡铅焊料63A成分标准样品（粒状）
	

	31
	镁合金AM60成分系列标准样品
	中铝检测科技（郑州）有限公司

	32
	镁合金AZ31成分系列标准样品
	中铝检测科技（郑州）有限公司

	33
	硬质合金用复式碳化物粉K32总碳标准样品
	株洲硬质合金集团有限公司


