附表：

延长有效期的有色金属标准样品项目

	序号
	项目名称
	标准样品编号
	研制单位
	有效期

延长至
	原标准样品名称
	评审时间

	
	稀土铝合金成分系列标准样品（块状）
	GSB H60001-88
	包头铝业有限公司
	2034年5月
	稀土铝合金光谱标准样品
	2024年6月18日～21日，在甘肃省嘉峪关市召开的2024年度有色金属标准样品鉴定会上通过专家评审。

	
	火试金用铅箔中金银成分标准样品
	YSS 045-2009
	沈阳聚准科技有限公司
	2039年5月
	火试金用铅箔标准样品
	

	
	铝合金7A52成分标准样品（块状）
	YSS 082-2016
	西南铝业（集团）有限责任公司
	2034年5月
	铝合金7A52光谱单点标准样品
	

	
	铝合金3104成分标准样品（块状）
	YSS 083-2016
	西南铝业（集团）有限责任公司
	2034年5月
	铝合金3104光谱单点标准样品
	

	
	铸造铝合金383成分标准样品（块状）
	YSS 084-2016
	西南铝业（集团）有限责任公司
	2034年5月
	铸造铝合金383光谱单点标准样品
	


	序号
	项目名称
	标准样品编号
	研制单位
	有效期

延长至
	原标准样品名称
	评审时间
	备注

	
	普通黄铜成分系列标准样品（块状）
	GSB H62011-96
	中铝洛阳铜业检测技术有限公司
	2038年2月
	普通黄铜X射线荧光光谱标准样品
	2023年3月14日～3月17日，在云南省大理市召开有色标样分委会成立三十周年纪念大会暨2022年度年会及有色金属标准样品鉴定会上通过专家评审。
	针对编号为“GSB+字母”的标准样品，格式与现行国标编号“GSB+数字”不一致，国标委平台系统无法导入相关项目信息，此前多次申报协调未果。现全国标准样品技术委员会明确无法推进“GSB+字母”编号标准样品的延期申报。为确保标准样品的有效性和有效期内的正常使用，此次分委会一并发布。

	
	铜合金H68成分标准样品（屑状）
	GSB H62012-96
	中铝洛阳铜业检测技术有限公司
	2038年2月
	H68铜化学标准样品
	
	

	
	铜合金H68成分系列标准样品（块状）
	GSB H62013-96
	中铝洛阳铜业检测技术有限公司
	2038年2月
	H68铜光谱标样
	
	

	
	铜合金H62成分系列标准样品（块状）
	GSB H62014-96
	中铝洛阳铜业检测技术有限公司
	2038年2月
	H62铜光谱标样
	
	

	
	氧化镉成分标准样品（Pb0.001%）
	GSB A68033-89
	辽宁连石检验检测有限公司
	2033年10月
	氧化镉光谱标准样品1
	2023年11月15日～11月18日在浙江省温州市召开的2023年度全国标准样品技术委员会有色金属分技术委员会年会暨有色金属标准样品鉴定会上通过专家评审。
	

	
	氧化镉成分标准样品（Pb0.002%）
	GSB A68034-89
	辽宁连石检验检测有限公司
	2033年10月
	氧化镉光谱标准样品2
	
	

	
	氧化镉成分标准样品（Pb0.004%）
	GSB A68035-89
	辽宁连石检验检测有限公司
	2033年10月
	氧化镉光谱标准样品3
	
	

	
	氧化镉成分标准样品（Pb0.008%）
	GSB A68036-89
	辽宁连石检验检测有限公司
	2033年10月
	氧化镉光谱标准样品4
	
	

	
	氧化镉成分标准样品（Pb0.02%）
	GSB A68037-89
	辽宁连石检验检测有限公司
	2033年10月
	氧化镉光谱标准样品5
	
	



