附表：

申请延长有效期的有色金属标准样品（行标）项目
	序号
	标准样品名称
	标准样品编号
	研制单位
	有效期

延长至
	原标准样品名称

	
	铝合金7075铸态成分标准样品（块状）
	YSS 072-2015
	东北轻合金有限责任公司
	2034年10月
	铝合金7075铸态单点光谱标准样品

	
	铝合金7A04铸态成分标准样品（块状）
	YSS 073-2015
	东北轻合金有限责任公司
	2034年10月
	铝合金7A04铸态单点光谱标准样品

	
	铝合金7A10铸态成分标准样品（块状）
	YSS 074-2015
	东北轻合金有限责任公司
	2034年10月
	铝合金7A10铸态单点光谱标准样品

	
	铝合金7A55铸态成分标准样品（块状）
	YSS 075-2015
	东北轻合金有限责任公司
	2034年10月
	铝合金7A55铸态单点光谱标准样品

	
	铝合金7B04铸态成分标准样品（块状）
	YSS 076-2015
	东北轻合金有限责任公司
	2034年10月
	铝合金7B04铸态单点光谱标准样品

	
	铝合金7B05铸态成分标准样品（块状）
	YSS 077-2015
	东北轻合金有限责任公司
	2034年10月
	铝合金7B05铸态单点光谱标准样品

	
	铝合金LF2成分标准样品（屑状）
	BY2121-1
	东北轻合金有限责任公司
	2029年10月
	铝合金LF2化学标准样品

	
	铝合金LF5成分标准样品（屑状）
	BY2123-1
	东北轻合金有限责任公司
	2029年10月
	铝合金LF5化学标准样品

	
	铝合金LF12成分标准样品（屑状）
	BY2125-1
	东北轻合金有限责任公司
	2029年10月
	铝合金LF12化学标准样品

	
	铝合金LY12成分标准样品（屑状）
	BY2132-1
	东北轻合金有限责任公司
	2029年10月
	铝合金LY12化学标准样品

	
	铝合金LY16成分标准样品（屑状）
	BY2133-1
	东北轻合金有限责任公司
	2029年10月
	铝合金LY16化学标准样品

	
	铝合金LY11成分标准样品（屑状）
	BY2134-1
	东北轻合金有限责任公司
	2029年10月
	铝合金LY11化学标准样品

	
	铝合金LD2成分标准样品（屑状）
	BY2140-1
	东北轻合金有限责任公司
	2029年10月
	铝合金LD2化学标准样品

	
	铝合金LD8成分标准样品（屑状）
	BY2142-1
	东北轻合金有限责任公司
	2029年10月
	铝合金LD8化学标准样品

	
	铝合金LD9成分标准样品（屑状）
	BY2143-1
	东北轻合金有限责任公司
	2029年10月
	铝合金LD9化学标准样品

	
	铝合金LC4成分标准样品（屑状）
	BY2160-1
	东北轻合金有限责任公司
	2029年10月
	铝合金LC4化学标准样品

	
	铝合金LT1成分标准样品（屑状）
	BY2170-1
	东北轻合金有限责任公司
	2029年10月
	铝合金LT1化学标准样品

	
	铝合金LT2成分标准样品（屑状）
	BY2171-1
	东北轻合金有限责任公司
	2029年10月
	铝合金LT2化学标准样品

	
	铝合金LT43成分标准样品（屑状）
	BY2172-1
	东北轻合金有限责任公司
	2029年10月
	铝合金LT43化学标准样品



