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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	
	原标准“8 安全防护”（2016版）
	“安全防护”内容作为标准条款不符合标准格式相关要求，建议删除2016版（前一版）中第8章节的“安全防护”内容。
	鑫盛源金属材料有限公司
	已采纳
	

	
	“5.1化学成分”
	表格中的元素放在文字之后，不符合标准格式相关要求，建议将新增的Mn含量要求放在化学成分表中的盐酸不溶物项目之前。
	甘肃精普科技检测有限公司
	已采纳
	

	
	“8 标志、包装、运输、贮存及随行文件”
	原文件第8章描述不清晰，建议删除草案中第8章关于“产品标志、包装、运输、贮存和随行文件的GB/T191标准引用”的描述，需用具体的文字描述清楚。
	金川集团检测中心
	已采纳
	

	
	8.2.1  包装
	8.2.1包装，满足不同客户对产品包装的需求，建议描述改为“除了客户有要求外，应采用塑料袋密封后置于塑料桶（或铁桶）中包装”。
	兰州金川科技园有限公司
	已采纳
	

	
	7.5 检验结果的判定
	检验结果判定，原结构不规范，建议将草案中“6.2外观质量”判定项放在“7.5.3”内容描述中。
	金昌中圣基新材料有限公司
	已采纳
	

	
	附录A

附录B
	附录原表述不符合标准文件格式要求，附录中公式的英文字母使用有重叠、重复引用，应按照使用顺序依次添加下标序号表述。
	杭州申柯新材料有限公司
	已采纳
	

	
	附录A
	附录A原表述不符合标准文件格式要求，建议将附录A的结构应按照新发布的相关标准格式进行调整。
	湖南大手金属科技有限公司
	已采纳
	

	
	5.3粒度
	原文件中指标调整的理由不充分，建议补充筛余物指标的统计资料，说明该指标调整的理由。
	岐山晨光化工有限公司
	已采纳
	

	
	5.1化学成分
	原文件中新增产品牌号的理由不充分，建议草案增加的NiO780牌号,需要对大量历史数据统计分析，有多少批数能达到NiO780标准，做图示说明。
	宁波互邦新材料有限公司
	已采纳
	

	
	5.1化学成分
	原文件中指标调整的理由不充分，草案加严了NiO770牌号Fe的控制，要有大量数据支持，做图示说明。
	什邡金化钴制品有限公司
	已采纳
	

	
	5.1化学成分
	原文件中指标调整的理由不充分，对旧版Ca、Mg、Na合量分解成Ca、Mg、Na单独指标控制要以数据、图示说明确定的理由。
	金川粉体材料有限公司
	已采纳
	

	
	附录A.2 试剂
	原文件描述不符合标准文件格式，“A.2 试剂”描述中，添加“除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水”。
	湖北兴镍新材料有限公司
	已采纳
	

	
	4 产品分类
	标准文件内容需满足市场实际需求，NiO750牌号了解一下，市场上是否有此类产品，若没有厂家生产或使用该牌号产品，标准规格中可以考虑删除。
	穗晔（上海）电子应用材料有限公司
	已采纳
	

	
	
	无意见（建议）
	金川镍钴研究设计院先进金属材料研究所
	/
	

	
	
	无意见（建议）
	长沙金驰能源材料有限公司
	/
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：20 个；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：20 个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：9个；
（4）没有回函的单位数：0 个。



