附件3:     
符合本次申报优秀奖时间内完成鉴定的标准样品项目
	序号
	项目名称（标准样品名称）
	主要负责研制单位

	1
	氧化镧成分标准样品
	包头稀土研究院、北矿检测技术股份有限公司

	2
	氧化镨成分标准样品
	包头稀土研究院、北矿检测技术股份有限公司

	3
	氧化钆成分标准样品
	包头稀土研究院、北矿检测技术股份有限公司

	4
	氧化镱成分标准样品
	包头稀土研究院、北矿检测技术股份有限公司

	5
	钨钼铋锡多金属矿成分标准样品
	北矿检测技术股份有限公司

	6
	钨细泥成分标准样品（WO3 30%）
	北矿检测技术股份有限公司

	7
	钨细泥成分标准样品（WO3 39%）
	北矿检测技术股份有限公司

	8
	锗精矿成分标准样品（Ge 1%）
	北矿检测技术股份有限公司、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

	9
	锗精矿成分标准样品（Ge 31%）
	北矿检测技术股份有限公司、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

	10
	锗精矿成分标准样品（Ge 50%）
	北矿检测技术股份有限公司、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

	11
	磷酸铁锂正极材料成分标准样品（Li 4.1%）
	北矿检测技术股份有限公司、北京安科慧生科技有限公司

	
	磷酸铁锂正极材料成分标准样品（Li 4.3%）
	

	
	磷酸铁锂正极材料成分标准样品（Li 4.5%）
	

	12
	镓精矿成分标准样品
	北矿检测技术股份有限公司

	13
	锌冶炼工艺中锗镓富集物成分标准样品
	北矿检测技术股份有限公司

	14
	纯铝1050铸态成分标准样品（块状）
	东北轻合金有限责任公司

	
	纯铝1050成分标准样品（屑状）
	

	
	纯铝1060铸态成分标准样品（块状）
	

	
	纯铝1060成分标准样品（屑状）
	

	
	纯铝1080铸态成分标准样品（块状）
	

	
	纯铝1080成分标准样品（屑状）
	

	
	纯铝1100铸态成分标准样品（块状）
	

	
	纯铝1100成分标准样品（屑状）
	

	15
	纯铝铸态成分系列标准样品（块状）
	抚顺铝业有限公司、抚顺华晟铝标准样品研发有限公司

	16
	镍合金GH4169成分标准样品（块状和屑状）
	甘肃精普检测科技有限公司、金川集团股份有限公司

	17
	镍合金GH3625成分标准样品（块状和屑状）
	甘肃精普检测科技有限公司、金川集团股份有限公司

	18
	金属镍中碳、硫成分标准样品（粒状）
	甘肃精普检测科技有限公司、金川集团股份有限公司

	19
	镍钴锰酸锂（622型）成分标准样品
	国标（北京）检验认证有限公司

	20
	镍基合金CMSX-4痕量元素成分标准样品（粉状）
	国标（北京）检验认证有限公司

	21
	铝、砷、硼、钡等27种无机元素混合溶液标准样品（100 mg/L）
	国标（北京）检验认证有限公司

	22
	甲酸根溶液标准样品(1000 mg/L)
	国标（北京）检验认证有限公司

	23
	乙酸根溶液标准样品（1000 mg/L）
	国标（北京）检验认证有限公司

	24
	纯锆8种元素成分标准样品（块状）
	国核锆铪理化检测有限公司、国标（北京）检验认证有限公司

	25
	含锑铸造铝合金354Z.1铸态成分标准样品（块状）
	河北新立中有色金属集团有限公司

	
	铸造铝合金356Z.6铸态成分标准样品（块状）
	

	
	铝合金6061铸态成分标准样品（块状）
	

	
	铸造铝合金YZAlSi7MnMg铸态成分标准样品（块状）
	

	26
	含铌、钽、铍锂矿石成分系列标准样品
	济南众标科技有限公司、山东众标企信检测科技有限公司

	27
	金属镍中氧、氮成分标准样品（粒状）
	金川集团股份有限公司、甘肃精普检测科技有限公司、金川镍钴研究设计院有限责任公司

	28
	锌成分系列标准样品（块状）
	辽宁连石检验检测有限公司

	29
	银饰品成分系列标准样品（片状）
	沈阳聚准科技有限公司

	30
	锆合金C7成分标准样品（粒状）
	西安西部新锆科技股份有限公司、西安汉唐分析检测有限公司

	31
	钛合金TB18成分标准样品（屑状）
	西部超导材料科技股份有限公司、西安西部新锆科技股份有限公司

	32
	镁合金ZK61M成分标准样品（块状）
	西南铝业（集团）有限责任公司

	33
	铝合金7050成分系列标准样品（块状，3个点）
	西南铝业（集团）有限责任公司

	34
	食品包装用铝成分系列标准样品（块状）
	西南铝业（集团）有限责任公司

	35
	铝合金3104成分标准样品（块状）
	西南铝业（集团）有限责任公司

	
	铝合金4045成分标准样品（块状）
	

	
	铝合金7175成分标准样品（块状）
	

	
	铝合金7072成分标准样品（块状）
	

	
	铝合金8079成分标准样品（块状）
	

	36
	重熔用铝锭成分系列标准样品（块状）
	中铝检测科技（郑州）有限公司

	37
	铝用炭素微量元素成分系列标准样品（粉状）
	中铝检测科技（郑州）有限公司

	38
	石墨化阴极炭块灰分标准样品（粉状）
	中铝检测科技（郑州）有限公司

	39
	石墨质阴极炭块灰分标准样品（粉状）
	中铝检测科技（郑州）有限公司

	40
	预焙阳极灰分标准样品（粉状）
	中铝检测科技（郑州）有限公司

	41
	碳氮化钛粉末FTiCN55中氮成分标准样品
	株洲硬质合金集团有限公司

	42
	铂矿石铂成分系列标准样品
	紫金矿业集团股份有限公司
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