附件1：
轻金属分标委会审定、讨论和任务落实的标准项目
	序号
	标准项目名称
	计划文号及计划编号
	起草单位及相关单位
	备注

	第一组

	1
	铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜 镜面反射率和镜面光泽度的测定
	国标委发〔2024〕44号20242969-T-610
	国标（北京）检验认证有限公司、广东兴发铝业有限公司、福建省闽发铝业股份有限公司、广铝集团有限公司、固美金属股份有限公司、山东华建铝业集团有限公司、敏实集团有限公司、广东豪美新材股份有限公司、天津新艾隆科技有限公司、广东四方英特宝新材料科技有限公司、广东华江粉末科技有限公司、广东德福生新材料科技有限公司、广东伟业铝厂集团有限公司、广东坚美铝型材厂（集团）有限公司、中铝瑞闽股份有限公司、四川三星新材料科技股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、福建省南平铝业股份有限公司、江阴恒兴涂料有限公司、广东新合铝业有限公司、中铝材料应用研究院有限公司、赣州立幸邦新材料有限公司、辽宁忠旺集团有限公司、永臻科技股份有限公司、中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司、佛山市质量计量监督检测中心、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、山东南山铝业股份有限公司等
	审定

	2
	铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜 影像清晰度测定
	国标委发〔2024〕44号20243030-T-610
	
	审定

	3
	铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜 表面反射特性的测定 积分球法
	国标委发〔2025〕47号
20254767-T-610
	
	讨论

	4
	铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜 表面反射特性的测定 遮光角度仪或角度仪法
	国标委发〔2025〕47号
20254768-T-610
	
	讨论

	5
	铝及铝合金阳极氧化膜封孔质量的评定方法 第1部分：酸浸蚀失重法
	待下达计划
	
	讨论

	6
	铝及铝合金阳极氧化膜封孔质量的评定方法 第3部分: 导纳法
	待下达计划
	
	讨论

	7
	铝及铝合金阳极氧化膜封孔质量的评定方法 第4部分：酸处理后的染色斑点法
	待下达计划
	
	讨论

	8
	铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜 膜层连续性的测定
	待下达计划
	
	讨论

	第二组

	9
	铝土矿石化学分析方法 第2部分：二氧化硅含量的测定
	工信厅科函〔2024〕463号
2024-1827T-YS
	中铝检测科技（郑州）有限公司、湖南有色金属研究院有限责任公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂、大冶有色设计研究院有限公司、国电投（山西）铝业有限公司、中铝（郑州）铝业有限公司、中铝山西新材料有限公司等
	审定

	10
	铝土矿化学分析方法 第8部分：氧化镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	工信厅科函〔2024〕463号
2024-1826T-YS
	中铝检测科技（郑州）有限公司、贵州省分析测试研究院、岛津企业管理（中国）有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂大冶有色设计研究院有限公司、国电投（山西）铝业有限公司、中铝山西新材料有限公司、昆明冶金研究院有限公司等
	审定

	11
	拟薄水铝石
	工信厅科函〔2024〕503号2024-1923T-YS
	中铝山东新材料有限公司、中铝山东有限公司、扬州中天利新材料股份有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、中铝郑州有色金属研究院有限公司、山东南山铝业股份有限公司等
	审定

	12
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第1部分：取样和制样
	待上报计划
	中铝检测科技（郑州）有限公司等
	任务落实

	13
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第2部分：水分和灼烧减量的测定 重量法
	待上报计划
	云南文山铝业有限公司等
	任务落实

	14
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第3部分：pH值和附碱含量的测定
	待上报计划
	云南文山铝业有限公司等
	任务落实

	15
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第4部分：氧化铝含量的测定 EDTA滴定法
	待上报计划
	中铝检测科技（郑州）有限公司等
	任务落实

	16
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第5部分：三氧化二铁含量的测定 重铬酸钾滴定法
	待上报计划
	中铝检测科技（郑州）有限公司等
	任务落实

	17
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第6部分：二氧化硅含量的测定 
	待上报计划
	中铝检测科技（郑州）有限公司等
	任务落实

	18
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第7部分：可溶性砷、汞含量的测定 原子荧光光谱法
	待上报计划
	中铝检测科技（郑州）有限公司等
	任务落实

	19
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第8部分：物相鉴定 X-射线衍射法
	待上报计划
	中铝检测科技（郑州）有限公司等
	任务落实

	20
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第9部分：耐火度的测定
	待上报计划
	中铝检测科技（郑州）有限公司等
	任务落实

	21
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第10部分：氟、氯、硫酸根含量的测定 离子色谱法  
	待上报计划
	中铝检测科技（郑州）有限公司等
	任务落实

	22
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第11部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	待上报计划
	中铝检测科技（郑州）有限公司等
	任务落实

	23
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第12部分：氧化钠、氧化钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	待上报计划
	中铝检测科技（郑州）有限公司等
	任务落实

	24
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第13部分：氧化钙含量的测定 
	待上报计划
	中铝检测科技（郑州）有限公司等
	任务落实

	25
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第14部分：氧化镁、氧化锌、氧化锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	待上报计划
	中铝检测科技（郑州）有限公司等
	任务落实

	26
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第15部分：比表面积的测定 氮吸附法
	待上报计划
	中铝检测科技（郑州）有限公司等
	任务落实

	27
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第16部分：稀土元素含量的测定
	待上报计划
	中铝检测科技（郑州）有限公司等
	任务落实

	28
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第17部分：二氧化钛、五氧化二磷含量的测定 分光光度法 
	待上报计划
	中铝检测科技（郑州）有限公司等
	任务落实

	29
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第18部分：铬含量的测定 
	待上报计划
	中铝检测科技（郑州）有限公司等
	任务落实

	30
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第19部分：碳、硫和有机碳含量的测定 红外吸收法
	待上报计划
	中铝检测科技（郑州）有限公司等
	任务落实

	31
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第20部分：酸溶硅、酸溶钛含量的测定 分光光度法
	待上报计划
	中铝检测科技（郑州）有限公司等
	任务落实

	32
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第21部分：粒度分布的测定 筛分法
	待上报计划
	中铝检测科技（郑州）有限公司等
	任务落实

	第三组

	33
	铝粉  第1部分：空气雾化铝粉
	国标委发〔2024〕44号20242972-T-610
	西北铝业有限责任公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、陇西西北铝九鼎粉材有限公司、河南省远洋粉体科技股份有限公司、鞍钢实业微细铝粉有限公司、东北轻合金有限责任公司、营口恒大实业有限公司、内蒙古金辉粉体科技有限公司等
	审定

	34
	镁及镁合金粉
	国标委发〔2024〕44号20242845-T-610
	有色金属技术经济研究院有限责任公司、唐山威豪镁粉有限公司、山西富亨迪新材料股份有限公司、山西银光华盛镁业股份有限公司、山西富盛镁业有限公司、营口恒大实业有限公司、山西瑞格金属新材料有限公司、陇西西北铝九鼎粉材有限公司等
	审定
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