附件4：
粉末冶金分标委会审定、讨论和任务落实的标准项目
	序号
	标准项目名称
	计划文号及项目编号
	起草单位及相关单位
	备注

	第一组

	1
	金属基封严复合粉末中聚苯酯含量的测定 重量法
	工信厅科函〔2024〕503号2024-2120T-YS
	北矿新材科技有限公司、矿冶科技集团有限公司、北矿检测技术有限公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司
	审定

	2
	带圆角沉孔固定的硬质合金可转位刀片 尺寸
	国标委发〔2024〕44号20242966-T-610
	株洲钻石切削刀具股份有限公司、株洲硬质合金集团有限公司、厦门金鹭特种合金有限公司、崇义章源钨业股份有限公司、赣州澳克泰工具技术有限公司、浙江力锋精密工具有限公司
	审定

	3
	硬质合金 维氏硬度试验方法
	国标委发〔2024〕44号20243019-T-610
	国家钨材料工程技术研究中心、厦门金鹭特种合金有限公司、成都美奢锐新材料有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、钢铁研究总院有限公司、南昌硬质合金有限责任公司、中南大学、江西国创院新材料有限公司
	审定

	4
	硬质合金化学分析方法 总碳量的测定 重量法和气体容量法
	国标委发〔2024〕44号20243000-T-610
	株洲硬质合金集团有限公司、自贡硬质合金有限责任公司、南昌硬质合金有限责任公司、湖北绿钨资源循环有限公司、力锋精密工具（浙江）有限公司、赣州海盛钨业股份有限公司
	审定

	5
	硬质合金化学分析方法 不溶（游离）碳量的测定 重量法和气体容量法
	国标委发〔2024〕44号20242966-T-610
	株洲硬质合金集团有限公司、自贡硬质合金有限责任公司、南昌硬质合金有限责任公司、厦门金鹭特种合金有限公司、力锋精密工具（浙江）有限公司、赣州海盛钨业股份有限公司
	审定

	6
	硬质合金直线往复磨损试验方法
	工信厅科函〔2024〕503号2024-2123T-YS
	株洲硬质合金集团有限公司、国合通用测试评价认证股份公司、成都美奢锐新材料有限公司、浙江德威硬质合金制造有限公司、中南大学、天津铸金科技开发股份有限公司等
	审定

	7
	钨粉
	国标委发〔2024〕44号20242992-T-610
	株洲硬质合金集团有限公司、自贡硬质合金有限责任公司、南昌硬质合金有限责任公司、崇义章源钨业股份有限公司、湖北绿钨资源循环有限公司、厦门金鹭特种合金有限公司、赣州海盛钨业股份有限公司、江西国创院新材料有限公司
	审定

	8
	氧化钨中氧原子数的测定  硫代硫酸钠滴定法
	工信厅科函〔2024〕503号2024-2122T-YS
	崇义章源钨业股份有限公司、南昌硬质合金有限责任公司、中南大学、广东省科学院工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司、格林美股份有限公司、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、安泰天龙钨钼科技有限公司、厦门钨业股份有限公司、江西省钨与稀土产品质量监督检验中心、赣州有色冶金研究所有限公司、湖北绿钨资源循环有限公司等
	审定

	第二组

	9
	粉末粒度分布的测定 声波筛分法和X射线小角散射法
	国标委发〔2024〕44号20242991-T-610
	钢铁研究总院有限公司、北京钢研高纳科技股份有限公司、安泰天龙钨钼科技有限公司、西安欧中科技材料有限公司
	审定

	10
	泡沫镍
	国标委发〔2024〕44号20242988-T-610
	常德力元新材料有限责任公司、先进储能材料国家工程研究中心、江西省倍特力新能源有限责任公司、北京钢研高纳科技股份有限公司、格林美股份有限公司
	审定

	11
	镍基合金粉化学分析方法  第 10 部分：痕量杂质元素含量的测定  电感耦合等离子体质谱法
	工信厅科函〔2024〕503号2024-2121T-YS
	国标（北京）检验认证有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、有研亿金新材料有限公司、西部超导材料科技股份有限公司、中铝材料应用研究院有限公司、安捷伦科技（中国）有限公司
	审定

	12
	金属粉末 还原法测定氧含量 第1部分：总则
	国标委发〔2025〕43号
20253775-T-610
	广东省科学院新材料研究所、钢铁研究总院有限公司、钢研昊普科技有限公司、广东省科学院工业分析检测中心等
	讨论

	13
	气体吸附BET法测定固态物质比表面积
	国标委发〔2025〕43号
20253846-T-610
	广东省科学院新材料研究所、北矿新材科技有限公司等
	讨论

	14
	硬质合金再生混合料
	国标委发〔2025〕43号
20253780-T-610
	湖北绿钨资源循环有限公司、格林美股份有限公司、自贡硬质合金有限责任公司、浙江德威硬质合金制造有限公司
	任务
落实

	15
	金属粉末 松装密度的测定 第1部分：漏斗法
	国标委发〔2025〕43号
20253791-T-610
	北京钢研高纳科技股份有限公司、钢铁研究总院有限公司、矿冶科技集团有限公司
	任务
落实

	16
	烧结金属材料（不包括硬质合金）无切口冲击试样
	国标委发〔2025〕43号
20253845-T-610
	钢铁研究总院有限公司、北京钢研高纳科技股份有限公司、钢研昊普科技有限公司等
	任务
落实

	17
	可渗透性烧结金属材料 流体渗透性的测定
	国标委发〔2025〕43号
20253617-T-610
	西部宝德科技股份有限公司、西北有色金属研究院、钢铁研究总院有限公司等
	任务
落实

	18
	烧结金属过滤元件
	国标委发〔2025〕43号
20253847-T-610
	西部宝德科技股份有限公司、西北有色金属研究院、钢铁研究总院有限公司
	任务
落实

	19
	烧结金属材料（不包括硬质合金） 拉伸试样
	国标委发〔2025〕43号
20253694-T-610
	西部宝德科技股份有限公司、西北有色金属研究院、钢铁研究总院、
	任务
落实

	20
	金属粉末生坯强度的测定 矩形压坯横向断裂法
	国标委发〔2025〕47号20254772-T-610
	钢铁研究总院有限公司、钢研昊普科技有限公司、中南大学、国合通用（青岛）测试评价有限公司、河北建筑工程学院、深圳注成科技股份有限公司、西北有色金属研究院、西安欧中材料科技有限公司、广东省工业分析检测中心等 
	任务
落实

	21
	烧结金属材料（不包括硬质合金）碳含量测定用化学分析样品的制备
	国标委发〔2025〕47号20254764-T-610
	钢铁研究总院有限公司、安泰天龙钨钼科技有限公司、西部宝德科技股份有限公司、格林美股份有限公司、钢研昊普科技有限公司等  
	任务
落实

	22
	粉末冶金术语
	待下计划
	中南大学等
	任务
落实

	23
	硬质合金牌号 第1部分：切削工具用硬质合金牌号
	待下计划
	株洲硬质合金集团有限公司等
	任务
落实

	24
	粉末冶金热等静压制品 氩含量的测定 气相色谱法和质谱法
	待下计划
	钢研昊普科技有限公司、钢铁研究总院有限公司等
	任务
落实

	25
	烧结金属布气元件
	待下计划
	西部宝德科技股份有限公司等
	任务
落实

	26
	粉末冶金制品 表面粗糙度 参数及其数值
	待下计划
	北京钢研高纳科技股份有限公司、钢铁研究总院有限公司等
	任务
落实

	27
	纳米镍粉
	待下计划
	钢铁研究总院有限公司等
	任务
落实

	28
	增材制造 金属粉末 电极感应气雾化制粉通则
	待下计划
	国营芜湖机械厂等
	任务
落实

	29
	TiC-Fe基硬质合金
	待下计划
	株洲硬质合金集团有限公司等
	任务
落实

	30
	超细氧化钨粉
	待下计划
	崇义章源钨业股份有限公司、赣州澳克泰工具技术有限公司等
	任务
落实

	31
	等离子体旋转电极制粉通用要求
	待下计划
	西安赛隆增材技术股份有限公司
	任务
落实

	32
	低黏结相耐蚀硬质合金棒材
	待下计划
	株洲硬质合金集团有限公司等
	任务
落实

	33
	硬质合金高温氧化性能试验方法
	待下计划
	株洲硬质合金集团有限公司等
	任务
落实

	34
	热等静压钛铝金属间化合物制件
	待下计划
	西安欧中材料科技股份有限公司等
	任务
落实

	[bookmark: _GoBack]35
	硬质涂层织构系数的测定 X射线衍射法
	待下计划
	赣州澳克泰工具技术有限公司、崇义章源钨业股份有限公司等
	任务
落实





