附件3：                      
稀有金属分标委会讨论的标准项目
	序号
	标准项目名称
	项目计划编号
	起草单位及相关单位
	备注

	1 
	海绵钛、钛及钛合金化学分析方法  第10部分：铬含量的测定  硫酸亚铁铵滴定法
	待下计划
	西安汉唐分析检测有限公司、宝钛集团有限公司
	讨论

	2 
	海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第22部分：铌含量的测定 5-Br-PADAP 分光光度法
	国标委发〔2025〕43号
20253827-T-610
	西安汉唐分析检测有限公司、宝钛集团有限公司、国标（北京）检验认证有限公司
	讨论

	3 
	海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第23部分：钯含量的测定 氯化亚锡-碘化钾分光光度法
	国标委发〔2025〕43号20253832-T-610
	西安汉唐分析检测有限公司、宝钛集团有限公司、国标（北京）检验认证有限公司
	讨论

	4 
	海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第25部分：氯含量的测定 氯化银分光光度法
	国标委发〔2025〕43号
20253831-T-610
	西安汉唐分析检测有限公司、宝钛集团有限公司、西部超导材料科技股份有限公司
	讨论

	5 
	海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第27部分：合金及杂质元素含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法
	国标委发〔2025〕43号
20253828-T-610
	宝鸡钛业股份有限公司、宝钛集团有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、攀钢集团研究院有限公司、宝鸡钛谷新材料检测技术中心有限公司、承德天大钒业有限责任公司、国核锆铪理化检测有限公司、新疆湘润新材料科技有限公司
	讨论

	6 
	钼化学分析方法  第1部分：铅、铋、锡、锑、砷含量的测定  原子荧光光谱法
	国标委发〔2025〕58号
20255624-T-610
	金堆城钼业股份有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、国标（北京）检验认证有限公司等
	讨论

	7 
	钼化学分析方法  第2部分：镉、钴、镍、铜、钙、镁、锰、钠和钾含量的测定  火焰原子吸收光谱法
	国标委发〔2025〕58号
20255620-T-610
	金堆城钼业股份有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、国标（北京）检验认证有限公司等
	讨论

	8 
	钼化学分析方法 第12部分：杂质元素含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法
	国标委发〔2025〕43号20253597-T-610
	金堆城钼业股份有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心
	讨论

	9 
	锆及锆合金化学分析方法  第13部分：铅、铀和镉含量的测定  极谱法
	待下计划
	西安汉唐分析检测有限公司、西部新锆核材料科技有限公司、国核锆铪理化检测有限公司
	讨论

	10 
	锆及锆合金化学分析方法  第21部分：氢含量的测定  惰气熔融红外吸收法/热导法
	国标委发〔2025〕43号
20253833-T-610
	西安汉唐分析检测有限公司、西部新锆核材料科技有限公司、西北有色金属研究院、国核锆铪理化检测有限公司
	讨论

	11 
	钛镍形状记忆合金化学分析方法　第1部分：镍含量的测定　丁二酮肟沉淀分离-EDTA络合-氯化锌返滴定法
	国标委发〔2025〕43号
20253837-T-610
	国标（北京）检验认证有限公司、有研医疗器械（北京）有限公司、西安赛特思迈钛业有限公司、西安思维金属材料有限公司
	讨论

	12 
	钛镍形状记忆合金化学分析方法　第2部分：钴、铜、铬、铁、铌、钒含量的测定　电感耦合等离子体原子发射光谱法
	国标委发〔2025〕43号
20253836-T-610
	国标（北京）检验认证有限公司、有研医疗器械（北京）有限公司、西安赛特思迈钛业有限公司、西安思维金属材料有限公司 
	讨论
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