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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	4
	“方法提要”改为“原理”
	深圳铸成科技有限公司
	采纳
	

	2
	5
	将水的说明改为“5.1 水：符合GB/T 6682二级及以上”
	北京钢研高纳科技股份有限公司
	采纳
	

	3
	5.3
	将“c(NaOH)≈0.1 mol/L”改为“c(NaOH)≤0.1 mol/L”
	洛阳金鹭硬质合金工具有限公司
	
	

	4
	5.4
	甘露醇后增加“分析纯”
	西北有色金属研究院
	采纳
	

	5
	6.3
	pH后增加“精确至0.1”
	西部超导材料科技股份有限公司
	
	

	6
	8.1
	“样品”改为“试料”
	厦门钨业股份有限公司
	采纳
	

	7
	8.2
	“平行做两份试验”后加“取其平均值”
	西部宝德科技股份有限公司
	采纳
	

	8
	8.3
	空白试验顺序调整至“平行试验”后
	重庆有研重冶新材料有限公司
	采纳
	

	9
	8.4.2
	将“保持搅拌状态”改为“上述温度下保持搅拌状态”
	中南大学
	采纳
	

	10
	9
	“分析结果的计算”改为“试验数据处理”
	有色金属技术经济研究院
	采纳
	

	11
	9
	“保留两位小数”改为“表示至小数点后两位”
	广东省科学院新材料研究所
	采纳
	

	12
	10.1
	增加“精密度原始实验数据见附录A”一句话
	自贡硬质合金有限责任公司
	采纳
	

	13
	10.2
	将表2中“W”改为“w”
	有研亿金新材料有限公司
	采纳
	

	14
	—
	—
	有研粉末新材料（合肥）有限公司
	
	无意见


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：14个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：14 个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：14个；

    （4）没有回函的单位数： 0个。 

