附件4：                      
粉末冶金分标委会讨论的标准项目
	序号
	标准项目名称
	项目编号
	起草单位及相关单位
	备注

	1 
	烧结金属材料（不包括硬质合金）无切口冲击试样
	国标委发〔2025〕43号
20253845-T-610
	钢铁研究总院有限公司、北京钢研高纳科技股份有限公司、钢研昊普科技有限公司、深圳艾利佳材料科技有限公司、西部宝德科技股份有限公司等
	讨论

	2 
	可渗透性烧结金属材料 流体渗透性的测定
	国标委发〔2025〕43号
20253617-T-610
	西部宝德科技股份有限公司、西北有色金属研究院、钢铁研究总院有限公司等
	讨论

	3 
	硬质合金 压缩试验方法
	国标委发〔2025〕43号
20253848-T-610
	株洲硬质合金集团有限公司、深圳市金洲精工科技股份有限公司、自贡硬质合金有限责任公司等
	讨论

	4 
	烧结金属材料（不包括硬质合金） 拉伸试样
	国标委发〔2025〕43号
20253694-T-610
	西部宝德科技股份有限公司、西北有色金属研究院、钢铁研究总院有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司等
	讨论

	5 
	金属粉末 松装密度的测定 第1部分：漏斗法
	国标委发〔2025〕43号
20253791-T-610
	北京钢研高纳科技股份有限公司、钢铁研究总院有限公司、矿冶科技集团有限公司、西北有色金属研究院、安泰天龙钨钼科技有限公司、西安欧中材料科技有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、格林美股份有限公司、厦门金鹭特种合金有限公司、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司、西部宝德科技股份有限公司、深圳艾利佳材料科技有限公司、宁波众远新材料科技有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、成都先进金属材料产业技术研究院股份有限公司等
	讨论

	6 
	烧结金属材料（不包括硬质合金）碳含量测定用化学分析样品的制备
	国标委发〔2025〕47号20254764-T-610
	钢铁研究总院有限公司、安泰天龙钨钼科技有限公司、西部宝德科技股份有限公司、格林美股份有限公司、钢研昊普科技有限公司、深圳艾利佳材料科技有限公司等
	讨论

	7 
	金属粉末生坯强度的测定 矩形压坯横向断裂法
	国标委发〔2025〕47号20254772-T-610
	钢铁研究总院有限公司、钢研昊普科技有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、河北建筑工程学院、西北有色金属研究院、西安欧中材料科技有限公司、安泰天龙钨钼科技有限公司、深圳艾利佳材料科技有限公司等
	讨论

	8 
	粉末冶金热等静压制品 氩含量的测定 气相色谱法和质谱法
	国标委发〔2025〕58号20255616-T-610
	钢研昊普科技有限公司、钢铁研究总院有限公司、钢研纳克检测技术股份有限公司等
	讨论
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