2026年有色金属标准工作会议预安排（按项目顺序排列）
	序号
	标准名称
	计划文号及编号
	任务落实会
（讨论会）月份
	预审会
月份
	审定会
月份
	应报批时间

	TC243/SC1(轻金属)

	1. 
	铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜 表面反射特性的测定 积分球法
	国标委发〔2025〕47号20254767-T-610
	-
	4
	7
	2026.9.5

	2. 
	铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜 表面反射特性的测定 遮光角度仪或角度仪法
	国标委发〔2025〕47号20254768-T-610
	-
	4
	7
	2026.9.5

	3. 
	铝及铝合金阳极氧化膜封孔质量的评定方法 第1部分：酸浸蚀失重法
	国标委发〔2025〕58号20256227-T-610
	-
	4
	7
	2026.10.31

	4. 
	铝及铝合金阳极氧化膜封孔质量的评定方法 第3部分： 导纳法
	国标委发〔2025〕58号20256226-T-610
	-
	4
	7
	2026.10.31

	5. 
	铝及铝合金阳极氧化膜封孔质量的评定方法 第4部分：酸处理后的染色斑点法
	国标委发〔2025〕58号20256225-T-610
	-
	4
	7
	2026.10.31

	6. 
	铝箔试验方法 第4部分：表面润湿张力的测定
	国标委发〔2025〕52号20255117-T-610
	-
	-
	5（1）
	2027.2.5

	7. 
	软包装用铝及铝合金箔
	国标委发〔2025〕43号20253840-T-610
	-
	-
	5（1）
	2026.12.6

	8. 
	变形铝及铝合金铸锭及加工产品缺陷 第4部分：铝箔缺陷
	国标委发〔2026〕10号20260477-T-610
	5（1）
	10
	-
	2027.5.28

	9. 
	电子、电力电容器用铝箔
	待下达计划
	5（1）
	10
	-
	-

	10. 
	电解电容器用铝箔数字化车间技术要求
	待下达计划
	5（1）
	10
	-
	-

	11. 
	电解电容器用铝箔
	国标委发〔2026〕10号20260483-T-610
	5（1）
	10
	-
	2027.5.28

	12. 
	铝及铝合金铸轧带材
	国标委发〔2026〕10号20260481-T-610
	5（1）
	10
	-
	2027.5.28

	13. 
	计算机排版印刷版基用铝板、带、箔材
	国标委发〔2026〕10号20260458-T-610
	5（1）
	10
	-
	2027.5.28

	14. 
	锂离子电池用涂碳铝箔
	待下达计划
	5（1）
	10
	-
	-

	15. 
	铝箔试验方法  第8部分：织构含量的测定
	预研计划
	5（1）
	10
	-
	-

	16. 
	铝及铝合金箔
	预研计划
	5（1）
	10
	-
	-

	17. 
	泡罩包装用铝及铝合金箔
	预研计划
	5（1）
	10
	-
	-

	18. 
	铝箔试验方法 第12部分：铝箔缺陷的在线检测与评定方法
	预研计划
	5（1）
	10
	-
	-

	19. 
	铝箔表面缺陷在线检测方法
	中色协科字〔2021〕88号2021-007-T/CNIA
	5（1）
	10
	-
	延期

	20. 
	铝及铝合金在线针孔及孔洞检测方法
	中色协科字〔2025〕23号2025-011-T/CNIA
	5（1）
	10
	-
	2026.9.28

	21. 
	铝合金板、带材表面粗糙度测试方法
	预研计划
	-
	-
	-
	-

	22. 
	铸造铝合金锭
	预研计划
	9
	-
	-
	-

	23. 
	再生铸造铝合金锭
	国标委发〔2025〕58号20255635-T-610
	-
	5（2）
	9
	2027.4.30

	24. 
	再生变形铝合金铸锭
	国标委发〔2026〕10号20260450-T-610
	-
	5（2）
	9
	2027.7.28

	25. 
	铸造铝合金锭清洁度检测方法
	中色协科字〔2025〕23号2025-005-T/CNIA
	-
	5（2）
	9
	2026.9.28

	26. 
	铸造铝合金孔隙度评定方法 减压凝固法
	中色协科字〔2025〕23号2025-006-T/CNIA
	-
	5（2）
	9
	2026.9.28

	27. 
	铝及铝合金显微组织第二相的鉴别、分析与评价方法 第1部分：6XXX系铝合金
	中色协科字〔2025〕23号2025-008-T/CNIA
	-
	5（2）
	9
	2026.9.28

	28. 
	铝及铝合金薄壁管材涡流探伤方法
	国标委发〔2026〕10号20260452-T-610
	3
	-
	-
	2027.5.28

	29. 
	铝及铝合金多孔微通道扁管型材
	国标委发〔2025〕58号20255652-T-610
	3
	-
	10
	2027.2.28

	30. 
	铝产品耐盐雾性能评价方法
	预研计划
	3
	-
	-
	-

	31. 
	汽车用铝及铝合金挤压型材
	预研计划
	3
	-
	-
	-

	32. 
	变形铝合金产品轴向力循环疲劳试验方法
	预研计划
	3
	-
	-
	-

	33. 
	航空用铝合金折弯型材 第2部分：Al-Zn-Mg-Cu系型材
	工信厅科函〔2025〕528号
2025-1732T-YS
	-
	6
	8
	2026.12.12

	34. 
	铝及铝合金挤压棒材
	预研计划
	6
	8
	-
	-

	35. 
	精铝丝
	预研计划
	6
	8
	-
	-

	36. 
	太阳能电池框架用铝合金型材
	待下达计划
	6
	8
	-
	-

	37. 
	船载低温储罐焊接用铝合金线棒材
	预研计划
	6
	8
	-
	-

	38. 
	铝及铝合金挤压数字化车间通用技术要求
	国标委发〔2025〕58号20255613-T-610
	-
	4
	6
	2027.4.30

	39. 
	有色金属力学熔点测试方法
	国标委发〔2025〕58号20255632-T-610
	-
	6
	10
	2027.2.28

	40. 
	轨道交通车辆用铝合金腐蚀疲劳试验方法
	工信厅科函〔2025〕528号
2025-1334T-YS
	-
	6
	10
	2026.12.12

	41. 
	变形铝合金铸锭显微疏松测定方法
	国标委发〔2026〕12号20260761-T-610
	-
	-
	3
	-

	42. 
	铝及铝合金铸锭显微疏松测定方法 CT法
	中色协科字〔2024〕17号2024-001-T/CNIA
	-
	-
	3
	延期

	43. 
	汽车用铝合金板、带材铆接适用性测试方法
	中色协科字〔2025〕23号2025-003-T/CNIA
	-
	-
	3
	2026.9.28

	44. 
	汽车用铝合金板、带材焊接适用性测试方法
	中色协科字〔2025〕23号2025-004-T/CNIA
	-
	-
	3
	2026.9.28

	45. 
	6XXX系铝合金时效析出相的形貌与电子衍射图谱
	中色协科字〔2022〕85号2022-042-T/CNIA
	-
	5（2）
	-
	延期

	46. 
	铝合金腐蚀电位测量方法
	中色协科字〔2025〕23号2025-007-T/CNIA
	3
	6
	8
	2026.9.28

	47. 
	铝及铝合金化学成分分析取、制样方法
	国标委发〔2025〕43号20253721-T-610
	5（2）
	7
	10
	2026.12.6

	48. 
	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞、砷、铅含量的测定
	预研计划
	5（2）
	7
	9
	-

	49. 
	铝及铝合金化学分析方法  第6部分：镉、锶、钙含量的测定
	预研计划
	5（2）
	7
	9
	-

	50. 
	铝及铝合金化学分析方法 第9部分：锂、钴、钾、钠、银含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	预研计划
	5（2）
	7
	9
	-

	51. 
	铝及铝合金化学分析方法 第10部分：锡、钒、锆、锑、铋含量的测定
	预研计划
	5（2）
	7
	9
	-

	52. 
	铝及铝合金化学分析方法 第20部分：镓、铍、钼、磷、钨含量的测定
	预研计划
	5（2）
	7
	9
	-

	53. 
	铝及铝合金化学分析方法 第25部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	预研计划
	5（2）
	7
	9
	-

	54. 
	铝中间合金
	国标委发〔2026〕10号20260479-T-610
	8
	-
	-
	2027.5.28

	55. 
	变形铝及铝合金圆铸锭
	预研计划
	8
	-
	-
	-

	56. 
	变形铝及铝合金扁铸锭
	预研计划
	8
	-
	-
	-

	57. 
	氟钛酸钾、氟硼酸钾、氟锆酸钾
	国标委发〔2025〕43号20253839-T-610
	-
	-
	6
	2026.12.6

	58. 
	氟钛酸钾、氟硼酸钾、氟锆酸钾化学分析方法 第2部分: 湿存水含量的测定 重量法
	国标委发〔2025〕43号20253844-T-610
	-
	-
	6
	2026.12.6

	59. 
	氟钛酸钾、氟硼酸钾、氟锆酸钾化学分析方法 第3部分：氟硼酸钾含量的测定 氢氧化钠容量法
	预研计划
	5（2）
	8
	-
	-

	60. 
	氟钛酸钾、氟硼酸钾、氟锆酸钾化学分析方法 第4部分：镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	国标委发〔2025〕43号20253842-T-610
	-
	-
	6
	2026.12.6

	61. 
	氟钛酸钾、氟硼酸钾、氟锆酸钾化学分析方法 第5部分：钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	国标委发〔2026〕10号20260459-T-610
	3
	5（2）
	8
	2027.5.28

	62. 
	氟钛酸钾、氟硼酸钾、氟锆酸钾化学分析方法 第6部分：硅含量的测定 钼蓝分光光度法
	国标委发〔2025〕43号20253841-T-610
	-
	-
	6
	2026.12.6

	63. 
	氟钛酸钾、氟硼酸钾、氟锆酸钾 化学分析方法 第7部分:钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	国标委发〔2025〕43号20253843-T-610
	-
	-
	6
	2026.12.6

	64. 
	氟钛酸钾、氟硼酸钾、氟锆酸钾化学分析方法 第8部分：游离硼酸含量的测定 氢氧化钠容量法
	国标委发〔2026〕10号20260460-T-610
	3
	5（2）
	8
	2027.5.28

	65. 
	氟钛酸钾、氟硼酸钾、氟锆酸钾化学分析方法 第9部分：氯含量的测定 硝酸汞容量法或离子色谱法
	预研计划
	5（2）
	8
	-
	-

	66. 
	氟钛酸钾、氟硼酸钾、氟锆酸钾化学分析方法 第10部分：五氧化二磷含量的测定 钼蓝分光光度法
	预研计划
	5（2）
	8
	-
	-

	67. 
	氟钛酸钾、氟硼酸钾、氟锆酸钾化学分析方法 第11部分：铁含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	国标委发〔2026〕10号20260482-T-610
	3
	5（2）
	8
	2027.5.28

	68. 
	氟钛酸钾、氟硼酸钾、氟锆酸钾化学分析方法 第12部分：铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	预研计划
	5（2）
	8
	-
	-

	69. 
	氟钛酸钾、氟硼酸钾、氟锆酸钾化学分析方法 第13部分：氟钛酸钾含量的测定硫酸高铁铵容量法
	预研计划
	5（2）
	8
	-
	-

	70. 
	氟钛酸钾、氟硼酸钾、氟锆酸钾化学分析方法 第14部分：氟锆酸钾含量的测定 EDTA容量法
	待下达计划
	3
	5（2）
	8
	-

	71. 
	氟钛酸钾、氟硼酸钾、氟锆酸钾化学分析方法 第15部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法
	待下达计划
	3
	5（2）
	8
	-

	72. 
	氟化铝
	预研计划
	6
	9
	-
	-

	73. 
	冰晶石
	预研计划
	6
	9
	-
	

	74. 
	氟化锂
	预研计划
	6
	9
	-
	-

	75. 
	氟化锂、氟化镁化学分析方法 第1部分：试样的制备和贮存
	预研计划
	6
	9
	-
	-

	76. 
	氟化锂、氟化镁化学分析方法 第2部分：湿存水含量的测定 重量法
	预研计划
	6
	9
	-
	-

	77. 
	氟化锂、氟化镁化学分析方法 第3部分：氟含量的测定 蒸馏-硝酸钍容量法
	预研计划
	6
	9
	-
	-

	78. 
	氟化锂、氟化镁化学分析方法 第4部分：镁含量的测定
	预研计划
	9
	12
	-
	-

	79. 
	氟化锂、氟化镁化学分析方法 第5部分：钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	预研计划
	9
	12
	-
	-

	80. 
	氟化锂、氟化镁化学分析方法 第6部分：二氧化硅含量的测定 钼蓝分光光度法
	预研计划
	9
	12
	-
	-

	81. 
	氟化锂、氟化镁化学分析方法 第7部分：三氧化二铁含量的测定 邻二氮菲分光光度法
	预研计划
	9
	12
	-
	-

	82. 
	氟化锂、氟化镁化学分析方法 第8部分：硫酸根含量的测定 硫酸钡重量法
	预研计划
	9
	12
	-
	-

	83. 
	氟化锂、氟化镁化学分析方法 第 9 部分：钠、镁、钾、钙、铁和铜含量的测定 电感耦合 等离子体发射光谱法
	预研计划
	9
	12
	-
	-

	84. 
	氟化锂、氟化镁化学分析方法 第10部分： 电感耦合等离子体质谱法
	预研计划
	9
	12
	-
	-

	85. 
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第17部分：流动时间的测定
	工信厅科函〔2025〕528号
2025-1333T-YS
	-
	3
	5（2）
	2026.12.12

	86. 
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第7部分：三氧化二铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法
	工信厅科函〔2025〕528号
2025-1332T-YS
	-
	3
	5（2）
	2026.12.12

	87. 
	电解铝数字化车间通用技术要求
	预研计划
	10
	-
	-
	-

	88. 
	基于项目的温室气体减排量评估技术规范 铝灰渣资源化利用
	预研计划
	4
	7
	-
	-

	89. 
	基于项目的温室气体减排量评估技术规范 赤泥资源化利用
	预研计划
	4
	7
	-
	-

	90. 
	基于项目的温室气体减排量评估技术规范 再生铝原料替代项目
	预研计划
	4
	7
	-
	-

	91. 
	氢氧化铝
	预研计划
	9
	12
	-
	-

	92. 
	镁及镁合金术语
	国标委发〔2026〕10号20260449-T-610
	4
	6
	-
	2027.7.28

	93. 
	变形镁及镁合金状态代号
	预研计划
	4
	6
	-
	-

	94. 
	镁中间合金
	预研计划
	8
	-
	-
	-

	95. 
	镁锂合金板、带材
	待下达计划
	3
	6
	-
	-

	96. 
	镁合金铸件X射线实时成像检测方法
	待下达计划
	3
	6
	-
	-

	97. 
	镁及镁合金微弧氧化膜
	国标委发〔2026〕10号20260445-T-610
	4
	7
	-
	2027.7.28

	98. 
	镁及镁合金化学分析方法 第25部分：碳含量的测定 红外吸收法
	国标委发〔2025〕58号20255640-T-610
	4
	6
	9
	2027.4.30

	99. 
	镁及镁合金化学分析方法 第26部分：砷含量和汞含量的测定 原子荧光光谱法
	国标委发〔2025〕58号20255638-T-610
	4
	6
	9
	2027.4.30

	100. 
	镁及镁合金化学分析方法 第27部分：铬含量的测定
	国标委发〔2025〕58号20255642-T-610
	4
	6
	9
	2027.4.30

	101. 
	赤泥综合利用通用技术规范
	预研计划
	5（2）
	10
	-
	-

	102. 
	赤泥钙料
	待下达计划
	5（2）
	10
	-
	-

	103. 
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第1部分：取样和制样
	预研计划
	5（1）
	7
	-
	-

	104. 
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第2部分：水分和灼烧减量的测定 重量法
	预研计划
	5（1）
	7
	-
	-

	105. 
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第3部分：pH值和附碱含量的测定
	预研计划
	5（1）
	7
	-
	-

	106. 
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第4部分：氧化铝含量的测定 EDTA滴定法
	预研计划
	5（1）
	7
	-
	-

	107. 
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第5部分：三氧化二铁含量的测定 重铬酸钾滴定法
	预研计划
	5（1）
	7
	-
	-

	108. 
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第6部分：二氧化硅含量的测定
	预研计划
	5（1）
	7
	-
	-

	109. 
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第7部分：可溶性砷、汞含量的测定 原子荧光光谱法
	预研计划
	5（1）
	7
	-
	-

	110. 
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第8部分：物相鉴定 X-射线衍射法
	预研计划
	5（1）
	7
	-
	-

	111. 
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第9部分：耐火度的测定
	预研计划
	5（1）
	7
	-
	-

	112. 
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第10部分：氟、氯、硫酸根含量的测定 离子色谱法  
	预研计划
	5（1）
	7
	-
	-

	113. 
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第11部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	预研计划
	5（1）
	7
	-
	-

	114. 
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第12部分：氧化钠、氧化钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	预研计划
	5（1）
	7
	-
	-

	115. 
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第13部分：氧化钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法
	预研计划
	5（1）
	7
	-
	-

	116. 
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第14部分：氧化镁、氧化锌、氧化锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	预研计划
	5（1）
	7
	-
	-

	117. 
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第15部分：比表面积的测定 氮吸附法
	预研计划
	5（1）
	7
	-
	-

	118. 
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第16部分：稀土元素含量的测定
	预研计划
	5（1）
	7
	-
	-

	119. 
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第17部分：二氧化钛、五氧化二磷含量的测定 分光光度法
	预研计划
	5（1）
	7
	-
	-

	120. 
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第18部分：铬含量的测定
	预研计划
	5（1）
	7
	-
	-

	121. 
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第19部分：总碳、有机碳和硫含量的测定 红外吸收法
	预研计划
	5（1）
	7
	-
	-

	122. 
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第20部分：酸溶硅、酸溶钛含量的测定 分光光度法
	预研计划
	5（1）
	7
	-
	-

	123. 
	赤泥化学分析方法和物理性能测定方法 第21部分：粒度分布的测定 筛分法
	预研计划
	5（1）
	7
	-
	-

	124. 
	氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第29部分：吸附指数的测定
	预研计划
	5（2）
	10
	-
	-

	125. 
	氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第32部分：α-三氧化二铝含量的测定 X-射线衍射法
	国标委发〔2025〕43号20253838-T-610
	-
	3
	5（2）
	2026.8.6

	126. 
	氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第33部分：磨损指数的测定
	待下达计划
	3
	5（2）
	10
	-

	127. 
	氧化铝企业节能诊断技术规范
	待下达计划
	3
	5（2）
	10
	

	128. 
	氢氧化铝化学分析方法  第6部分：微量元素含量的测定  波长色散X射线荧光光谱法
	工信厅科函〔2025〕528号
2025-1335T-YS
	3
	5（2）
	10
	2026.12.12

	129. 
	石灰石化学分析方法  元素含量的测定  波长色散X射线荧光光谱法
	预研计划
	5（2）
	10
	-
	-

	130. 
	铝土矿石
	预研计划
	10
	12
	-
	-

	131. 
	铝土矿石化学分析方法 第24部分：碳和硫含量的测定
	预研计划
	10
	12
	-
	-

	132. 
	石墨化阴极炭块用煅后石油焦
	预研计划
	5（2）
	8
	-
	-

	133. 
	铝电解用阴极糊
	预研计划
	5（2）
	8
	-
	-

	134. 
	预焙阳极用煅后石油焦
	预研计划
	5（2）
	8
	-
	-

	135. 
	铝用炭素材料检测方法  第22部分：焙烧程度的测定 等效温度法
	预研计划
	5（2）
	8
	-
	-

	136. 
	炭阳极用煅后石油焦检测方法  第6部分：粉末电阻率的测定
	预研计划
	5（2）
	8
	-
	-

	137. 
	罐式炉智能一体化生产管控系统技术规范
	预研计划
	7
	10
	-
	-

	138. 
	铝用炭素行业粉料生产在线监控系统技术要求
	待下达计划
	4
	7
	10
	-

	139. 
	铝电解阳极导电爪
	中色协科字〔2025〕23号2025-009-T/CNIA
	-
	-
	3
	2026.9.28

	140. 
	温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 铝及铝合金铸轧带材
	中色协科字〔2025〕23号2025-010-T/CNIA
	-
	6
	10
	2026.9.28

	141. 
	温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 汽车用铝合金压铸件
	中色协科字〔2025〕162号2025-038-T/CNIA
	-
	6
	10
	2026.12.1

	142. 
	温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电动汽车用铝合金电池包下壳体
	中色协科字〔2025〕162号2025-039-T/CNIA
	-
	6
	10
	2026.12.1

	143. 
	铝用预焙阳极安全生产规范
	预研计划
	7
	10
	-
	

	144. 
	铝用阴极炭块安全生产规范
	预研计划
	7
	10
	-
	

	145. 
	原铝液贮透安全技术规范
	预研计划
	7
	10
	-
	

	146. 
	工业硅安全生产规范
	预研计划
	7
	10
	-
	

	147. 
	除氟用铝-稀土复合剂
	预研计划
	10
	-
	-
	

	148. 
	温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 铝加工产品（外文版）
	国标委发〔2025〕69号W20256724
	-
	-
	10
	与中文版同步

	149. 
	再生铸造铝合金锭（外文版）
	国标委发〔2025〕58号W20256613
	-
	-
	10
	与中文版同步

	150. 
	镁及镁合金化学分析方法 第26部分：砷含量和汞含量的测定 原子荧光光谱法（外文版）
	国标委发〔2025〕58号W20256585
	-
	-
	12
	与中文版同步

	151. 
	镁及镁合金化学分析方法 第27部分：铬含量的测定（外文版）
	国标委发〔2025〕58号W20256581
	-
	-
	12
	与中文版同步

	152. 
	镁及镁合金化学分析方法 第25部分：碳含量的测定 红外吸收法（外文版）
	国标委发〔2025〕58号W20256583
	-
	-
	12
	与中文版同步

	153. 
	铝及铝合金多孔微通道扁管型材（外文版）
	国标委发〔2025〕58号W20256626
	-
	-
	10
	与中文版同步

	154. 
	变形铝及铝合金化学成分分析取样方法（外文版）
	国标委发〔2025〕43号W20255983
	-
	-
	12
	与中文版同步

	155. 
	软包装用铝及铝合金箔（外文版）
	国标委发〔2025〕43号W20255903
	-
	-
	6
	与中文版同步

	156. 
	变形镁及镁合金牌号和化学成分（外文版）
	国标委发〔2024〕44号W20244808
	-
	-
	6
	与中文版同步

	TC243/SC2(重金属)

	1. 
	铜及铜合金术语
	国标委发〔2025〕43号20253709-T-610
	—
	3
	4
	2026.8.6

	2. 
	铜及铜合金软化温度的测定方法
	国标委发〔2026〕10号20260488-T-610
	4
	11
	2027.3
	2027.5.28

	3. 
	铜及铜合金熔铸冷却水零排放和循环利用规范
	国标委发〔2026〕10号20260476-T-610
	4
	11
	2027.3
	2027.5.28

	4. 
	引线框架用铜及铜合金带箔材
	国标委发〔2025〕43号20253604-T-610
	—
	4
	9
	2026.12.6

	5. 
	耐蚀铜合金板、带材
	国标委发〔2025〕43号20253781-T-610
	—
	4
	9
	2026.12.6

	6. 
	覆合用铜及铜合金带材
	国标委发〔2025〕43号20253777-T-610
	—
	4
	9
	2026.12.6

	7. 
	散热器冷却管专用黄铜带
	国标委发〔2025〕43号20253643-T-610
	—
	4
	9
	2026.12.6

	8. 
	继电器用铜及铜合金带
	国标委发〔2025〕58号20255615-T-610
	—
	6
	10
	2027.2.28

	9. 
	无油轴承用铜合金板带材
	国标委发〔2025〕58号20255675-T-610
	—
	6
	10
	2027.2.28

	10. 
	铜及铜合金连铸带
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1359T-YS
	4
	8
	10
	2026.12.12

	11. 
	储能设备连接器用铜及铜合金带箔材
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1733T-YS
	4
	8
	10
	2026.12.12

	12. 
	光伏组件用V型铜带
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1734T-YS
	4
	8
	10
	2026.12.12

	13. 
	加工铜及铜合金板带材 外形尺寸及允许偏差
	国标委发〔2025〕43号20253797-T-610
	—
	4
	8
	2026.12.6

	14. 
	电解铜箔单位产品能源消耗限额
	国标委发〔2025〕77号
20256775-Q-469
	—
	9
	27.1
	2027.10.31

	15. 
	电解铜箔产品缺陷术语及图谱
	国标委发〔2025〕58号20255681-T-610
	—
	9
	27.1
	2027.4.30

	16. 
	锂离子电池用铜箔 试验方法
	国标委发〔2025〕58号20255617-T-610
	—
	9
	27.1
	2027.4.30

	17. 
	热交换器用铜及铜合金无缝翅片管
	国标委发〔2025〕43号20253699-T-610
	—
	3
	6
	2026.12.6

	18. 
	易切削铜合金线材
	国标委发〔2025〕43号20253790-T-610
	—
	3
	6
	2026.12.6

	19. 
	铍青铜圆形棒材
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1356T-YS
	3
	7
	10
	2026.12.12

	20. 
	电极材料用铜合金棒材
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1342T-YS
	3
	7
	10
	2026.12.12

	21. 
	新能源汽车散热器基板用无氧铜型材
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1735T-YS
	3
	7
	10
	2026.12.12

	22. 
	阳极磷铜材
	国标委发〔2025〕43号20253741-T-610
	—
	3
	7
	2026.12.6

	23. 
	阳极纯铜粒
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1364T-YS
	3
	7
	10
	2026.12.12

	24. 
	铸造铜合金锭
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1365T-YS
	3
	7
	10
	2026.12.12

	25. 
	镍及镍合金锻件
	国标委发〔2025〕43号20253799-T-610
	—
	3
	6
	2026.8.6

	26. 
	硫化镉靶材
	国标委发〔2025〕58号20255673-T-610
	—
	5
	8
	2027.4.30

	27. 
	氧化铟锡蒸发料
	国标委发〔2025〕58号20255678-T-610
	—
	5
	8
	2027.4.30

	28. 
	锡及锡合金蒸发料
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1360T-YS
	5
	6
	10
	2026.12.12

	29. 
	铜及铜合金化学分析方法 第1部分：铜含量的测定
	国标委发〔2025〕43号20253825-T-610
	—
	5
	7
	2026.8.6

	30. 
	铜及铜合金化学分析方法 第3部分：铅含量的测定
	国标委发〔2025〕43号20253826-T-610
	—
	8
	10
	2026.12.6

	31. 
	铜及铜合金化学分析方法 第5部分：镍含量的测定
	国标委发〔2025〕43号20253817-T-610
	—
	5
	7
	2026.8.6

	32. 
	铜及铜合金化学分析方法 第11部分：锌含量的测定
	国标委发〔2025〕43号20253598-T-610
	—
	8
	10
	2026.12.6

	33. 
	铜及铜合金化学分析方法 第12部分：锑含量的测定
	国标委发〔2025〕43号20253818-T-610
	—
	5
	7
	2026.8.6

	34. 
	铜及铜合金化学分析方法 第13部分：铝含量的测定
	国标委发〔2025〕43号20253819-T-610
	—
	8
	10
	2026.12.6

	35. 
		
铜及铜合金化学分析方法 第14部分：锰含量的测定
	国标委发〔2025〕43号20253824-T-610
	—
	8
	10
	2026.12.6

	36. 
	铜及铜合金化学分析方法 第17部分：铍含量的测定
	国标委发〔2025〕43号20253823-T-610
	—
	8
	10
	2026.12.6

	37. 
	铜及铜合金化学分析方法 第20部分：锆含量的测定
	国标委发〔2025〕43号20253820-T-610
	—
	8
	10
	2026.12.6

	38. 
		
铜及铜合金化学分析方法 第22部分：镉含量的测定
	国标委发〔2025〕43号20253821-T-610
	—
	5
	7
	2026.8.6

	39. 
		
铜及铜合金化学分析方法 第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法
	国标委发〔2025〕43号20253822-T-610
	—
	8
	10
	2026.12.6

	40. 
	镍及镍合金加工产品超声波检测方法
	国标委发〔2025〕58号20255683-T-610
	3
	6
	9
	2027.4.30

	41. 
	镍合金显微组织检验方法  原子力显微镜法
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1353T-YS
	3
	6
	9
	2026.12.12

	42. 
	铅冶炼安全生产规范
	国标委发〔2025〕43号20253718-T-610
	—
	5
	8
	2026.12.6

	43. 
	电缆护套用铅合金锭
	国标委发〔2025〕43号20253778-T-610
	—
	5
	8
	2026.12.6

	44. 
	铅阳极泥回收利用技术规范
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1201T-YS
	3
	5
	8
	2026.12.12

	45. 
	粗铅
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1339T-YS
	3
	5
	8
	2026.12.12

	46. 
	锌及锌合金术语
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1362T-YS
	3
	5
	8
	2026.12.12

	47. 
	锌冶炼企业废水循环利用技术规范
	国标委发〔2025〕43号20253776-T-610
	—
	5
	8
	2026.12.6

	48. 
	氧压浸出炼锌熔硫副产品硫锌富集物
	中色协科字〔2025〕23号2025-014-T/CNIA
	—
	—
	3
	2026.9.28

	49. 
	湿法炼锌系统锌浮渣回收技术要求
	中色协科字〔2025〕23 号2025-16-T/CNIA
	—
	—
	3
	2026.9.28

	50. 
	火法炼铅系统氧化锌烟尘回收技术要求
	中色协科字〔2025〕23号2025-017-T/CNIA
	—
	—
	3
	2026.9.28

	51. 
	再生锌行业污染控制技术要求

	中色协科字〔2025〕23 号2025-019-T/CNIA
	—
	—
	3
	2026.9.28

	52. 
	氧化锌精矿
	中色协科字〔2025〕162号2025-040-T/CNIA
	3
	5
	8
	2026-12-2

	53. 
	选矿药剂 铜萃取剂
	中色协科字〔2025〕23号2025-018-T/CNIA
	—
	—
	3
	2026.9.28

	54. 
	选矿药剂  巯基乙酸钠
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1363T-YS
	3
	5
	8
	2026.12.12

	55. 
	电解用阴极板绝缘密封夹边条
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1343T-YS
	3
	5
	8
	2026.12.12

	56. 
	有色金属地下矿山排水系统远程集中控制技术要求
	中色协科字〔2025〕23号2025-028-T/CNIA
	—
	4
	7
	2026.9.28

	57. 
	有色金属锌冶炼锌焙砂智能卸料技术要求
	中色协科字〔2025〕23 号2025-029-T/CNIA
	—
	4
	7
	2026.9.28

	58. 
	阳极铜智能取样系统技术要求
	中色协科字〔2025〕23号2025-030-T/CNIA
	—
	—
	4
	2026.9.28

	59. 
	尾矿坝工程数值分析（仿真）技术规范
	中色协科字〔2025〕23号2025-031-T/CNIA
	—
	4
	7
	2026.9.28

	60. 
	有色金属采选智能工厂数据采集技术要求
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1174T-YS
	—
	4
	10
	2026.12.12

	61. 
	有色金属行业工业互联网平台技术要求
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1175T-YS
	—
	4
	10
	2026.12.12

	62. 
	有色金属行业工业数据分类分级指南
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1176T-YS
	—
	4
	10
	2026.12.12

	63. 
	有色金属行业尾矿库数字孪生技术规范
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1177T-YS
	—
	4
	10
	2026.12.12

	64. 
	散装重有色金属浮选精矿取样、制样方法
	国标委发〔2025〕43号20253595-T-610
	—
	4
	6
	2026.8.6

	65. 
	硫化铜、铅、锌和镍精矿 试样中湿存水分的测定 重量法
	国标委发〔2025〕43号20253773-T-610
	—
	3
	6
	2026.8.6

	66. 
	硫化铜、硫化铅、硫化锌和硫化镍精矿 批料中金属质量的测定
	国标委发〔2025〕43号20253759-T-610
	—
	3
	6
	2026.8.6

	67. 
	硫化铜、铅和锌精矿 适运水分极限的测定 流盘法
	国标委发〔2025〕58号20255682-T-610
	—
	6
	8
	2026.10.31

	68. 
	重有色金属精矿产品中有害元素的限量规范
	待下达计划
	—
	4
	8
	2026.12.31

	69. 
	铜选矿厂废水回收利用技术规范
	国标委发〔2025〕43号20253754-T-610
	—
	4
	10
	2026.12.6

	70. 
	铜矿山低品位矿石可采选效益计算方法
	国标委发〔2025〕43号20253755-T-610
	—
	4
	10
	2026.12.6

	71. 
	硫化铜浮选尾矿中金属铜回收技术要求
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1200T-YS
	4
	6
	10
	2026.12.12

	72. 
	阴极铜
	待下达计划
	—
	8
	2027年
	预计2027.6

	73. 
	充电电池废料废件
	国标委发〔2025〕43号20253769-T-610
	—
	4
	10
	2026.12.6

	74. 
	电池废料的标志、包装、运输和贮存
	国标委发〔2025〕43号20253768-T-610
	—
	4
	10
	2026.12.6

	75. 
	精炼镍取样方法
	国标委发〔2025〕43号20253800-T-610
	—
	3
	6
	2026.8.6

	76. 
	重有色冶金炉窑热平衡测定与计算方法（镍顶吹熔炼炉）
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1202T-YS
	4
	6
	10
	2026.12.12

	77. 
	再生钴及钴合金原料
	待下达计划
	—
	—
	6
	预计2026.12

	78. 
	再生镍及镍合金原料
	待下达计划
	—
	—
	6
	预计2026.12

	79. 
	镍精矿
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1354T-YS
	3
	6
	8
	2026.12.12

	80. 
	粗氢氧化镍
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1340T-YS
	3
	6
	8
	2026.12.12

	81. 
	回收锡及锡合金原料
	国标委发〔2025〕52号20255120-T-610
	—
	4
	10
	2027.2.5

	82. 
	锡精矿
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1361T-YS
	3
	6
	8
	2026.12.12

	83. 
	粗锡
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1341T-YS
	3
	6
	8
	2026.12.12

	84. 
	回收铋原料
	国标委发〔2025〕58号20255906-T-610
	—
	5
	8
	2027.2.5

	85. 
	铋精矿
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1336T-YS
	3
	5
	8
	2026.12.12

	86. 
	高纯铋
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1344T-YS
	3
	5
	8
	2026.12.12

	87. 
	有色金属行业低碳企业评价指南
	国标委发〔2025〕69号20256497-T-610
	4
	10
	2027.4
	2027.6.2

	88. 
	基于项目的温室气体减排量评估技术规范 有色金属冶炼行业余能利用
	国标委发〔2025〕69号20256500-T-610
	4
	10
	2027.4
	2027.6.2

	89. 
	基于项目的温室气体减排量评估技术规范 铜铅锌渣资源化利用
	国标委发〔2025〕69号20256498-T-610
	4
	10
	2027.4
	2027.6.2

	90. 
	铜精矿化学分析方法 第5部分：氟含量的测定 离子选择电极法
	待下达计划
	—
	7
	9
	预计2026.12

	91. 
	铜精矿化学分析方法 第11部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法和固体进样直接法
	国标委发〔2025〕52号20255140-T-610
	—
	—
	4
	2027.2.5

	92. 
	铜精矿化学分析方法 第17部分：三氧化二铝含量的测定 铬天青S胶束增溶光度法和沉淀分离-氟盐置换-Na2EDTA滴定法
	国标委发〔2025〕58号20255618-T-610
	—
	7
	9
	2027.2.28

	93. 
	冰铜化学分析方法  第4部分：铋、铅、锌、镍、钴、镉、氧化镁和锑含量的测定  火焰原子吸收光谱法
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1337T-YS
	—
	7
	9
	2026.12.12

	94. 
	冰铜化学分析方法  第6部分：铅和锌含量的测定  Na2EDTA滴定法
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1338T-YS
	—
	7
	9
	2026.12.12

	95. 
	铜磁铁矿化学分析方法  第4部分：硫含量的测定  高频燃烧红外线吸收法和电感耦合等离子体原子发射光谱法
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1357T-YS
	—
	7
	9
	2026.12.12

	96. 
	铜磁铁矿化学分析方法  第10部分：亚铁含量和磁性铁含量的测定  重铬酸钾滴定法
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1358T-YS
	—
	7
	9
	2026.12.12

	97. 
	铅精矿化学分析方法 第7部分：铜、镉、氧化镁、氧化钙、可溶性铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	国标委发〔2025〕52号20255128-T-610
	—
	—
	4
	2027.2.5

	98. 
	铅精矿化学分析方法 第18部分：钡含量的测定 硫酸钡重量法
	国标委发〔2025〕58号20255901-T-610
	—
	9
	2027.1
	2027.4.30

	99. 
	铅精矿化学分析方法 第19部分：硫酸根含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	国标委发〔2025〕58号20255670-T-610
	—
	9
	2027.1
	2027.4.30

	100. 
	铅精矿化学分析方法 第X部分：氟含量的测定 离子选择电极法
	预研计划
	—
	6
	9
	预计2026.12

	101. 
	混合铅锌精矿化学分析方法  第3部分：硫含量的测定  燃烧中和滴定法和高频燃烧红外吸收法
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1352T-YS
	—
	6
	9
	2026.12.12

	102. 
	铅及铅合金化学分析方法 第11部分：锌、镉、镍含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	国标委发〔2026〕10号20260472-T-610
	3
	2027.11
	2027.3
	2027.5.28

	103. 
	铅及铅合金化学分析方法 第16部分：铜、银、铋、砷、锑、锡、锌、镉和镍含量的测定 光电直读发射光谱法
	国标委发〔2025〕43号20253816-T-610
	—
	6
	9
	2026.12.6

	104. 
	铅及铅合金化学分析方法 第19部分：铜、银、铋、砷、锑、锡、锌、镍、镉、钠、镁、钙、铝、铁、硒和碲含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	国标委发〔2025〕52号20255009-T-610
	—
	9
	2027.1
	2027.4.5

	105. 
	锌精矿化学分析方法 第5部分：铅、铜、镉、钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	国标委发〔2025〕52号20255129-T-610
	—
	—
	4
	2027.2.5

	106. 
	锌精矿化学分析方法 第10部分：锡、锑含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法
	国标委发〔2026〕10号20260462-T-610
	3
	2027.11
	2027.3
	2027.5.28

	107. 
	锌精矿化学分析方法 第12部分：银和镍含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	国标委发〔2026〕10号20260469-T-610
	3
	2027.11
	2027.3
	2027.5.28

	108. 
	锌精矿化学分析方法 第15部分：汞含量的测定 原子荧光光谱法、冷原子吸收光谱法和固体进样直接法
	国标委发〔2025〕52号20255132-T-610
	—
	—
	4
	2027.2.5

	109. 
	锌精矿化学分析方法 第27部分：镓含量的测定 丁基罗丹明B分光光度法
	国标委发〔2025〕58号20255668-T-610
	—
	9
	2027.1
	2027.4.30

	110. 
	直接法氧化锌化学分析方法 第2部分：氧化铅、氧化铜、氧化镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	国标委发〔2025〕43号20253596-T-610
	—
	6
	9
	2026.12.6

	111. 
	锌及锌合金化学分析方法 第1部分：铝含量的测定 铬天青S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴化十六烷基吡啶分光光度法、CAS分光光度法和EDTA滴定法
	国标委发〔2025〕58号20255658-T-610
	—
	6
	9
	2026.10.31

	112. 
	锌及锌合金化学分析方法 第2部分：砷含量的测定 原子荧光光谱法
	国标委发〔2025〕52号20255131-T-610
	—
	6
	9
	2027.2.5

	113. 
	锌及锌合金化学分析方法 第3部分：镉、铅和镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	国标委发〔2025〕47号20254765-T-610
	—
	4
	6
	2026.9.5

	114. 
	锌及锌合金化学分析方法 第4部分：铜含量的测定 二乙基二硫代氨基甲酸铅分光光度法和火焰原子吸收光谱法
	国标委发〔2026〕10号20260486-T-610
	3
	2027.11
	2027.3
	2027.5.28

	115. 
	锌及锌合金化学分析方法 第9部分：锑含量的测定 原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法
	国标委发〔2025〕52号20255130-T-610
	—
	6
	9
	2027.2.5

	116. 
	锌及锌合金化学分析方法 第11部分：镧、铈合量的测定 偶氮氯膦分光光度法
	国标委发〔2026〕10号20260468-T-610
	
	2027.11
	2027.3
	2027.5.28

	117. 
	锌及锌合金化学分析方法 第12部分：铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈、镍、锶、锰、铋、铬和钛含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	国标委发〔2025〕52号20255135-T-610
	—
	6
	9
	2027.2.5

	118. 
	锌及锌合金化学分析方法 第13部分：锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法和火焰原子吸收光谱法
	国标委发〔2025〕58号20255674-T-610
	—
	9
	2027.1
	2027.4.30

	119. 
	锌及锌合金化学分析方法 第14部分：钛含量的测定 过氧化氢分光光度法
	国标委发〔2025〕58号20255671-T-610
	—
	9
	2027.1
	2027.4.30

	120. 
	硫酸镍中镍含量的测定 光度络合滴定法
	中色协科字〔2025〕23 号2025-015-T/CNIA
	—
	—
	5
	2026.9.28

	121. 
	镍精矿化学分析方法  第10部分：砷和汞含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1355T-YS
	—
	5
	7
	2026.12.12

	122. 
	镍化学分析方法 第2部分：铝、砷、锑、铋、锡、铅含量的测定 电热原子吸收光谱法
	国标委发〔2025〕43号20254778-T-610
	—
	—
	7
	2026.9.5

	123. 
	镍化学分析方法 第5部分：镁、镉、钴、铜、锰、铅和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	国标委发〔2025〕43号20254762-T-610
	—
	5
	7
	2026.9.5

	124. 
	镍化学分析方法 第8部分：碳、硫含量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法
	国标委发〔2025〕52号20255138-T-610
	—
	5
	7
	2027.2.5

	125. 
	镍化学分析方法 第12部分：铜、钴、锰、锌、镁、铝、镉、铁、硅、磷、钙含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	国标委发〔2025〕52号20255003-T-610
	—
	10
	2027.1
	2027.4.5

	126. 
	镍合金化学分析方法 第12部分：钽含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	国标委发〔2025〕52号20255004-T-610
	—
	4
	7
	2026.10.5

	127. 
	镍合金化学分析方法 第13部分：氧、氮和氢含量的测定 惰性气体熔融-热导法/红外吸收法
	国标委发〔2025〕52号20255005-T-610
	—
	10
	2027.1
	2027.4.5

	128. 
	钴精矿化学分析方法  第3部分：锰、铅、镉和铬含量的测定  火焰原子吸收光谱法
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1350T-YS
	—
	5
	7
	2026.12.12

	129. 
	钴精矿化学分析方法  第5部分：砷和汞含量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1351T-YS
	—
	5
	7
	2026.12.12

	130. 
	钴化学分析方法  第7部分：锌、镉、铅、镍、铜和锰含量的测定  火焰原子吸收光谱法
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1346T-YS
	—
	7
	9
	2026.12.12

	131. 
	钴化学分析方法  第6部分：镁和钠含量的测定  火焰原子吸收光谱法
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1347T-YS
	—
	7
	9
	2026.12.12

	132. 
	钴化学分析方法  第13部分：碳和硫含量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1348T-YS
	—
	7
	9
	2026.12.12

	133. 
	钴化学分析方法  第17部分：铝、锰、镍、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋、砷、磷和铁含量的测定  电感耦合等离子体质谱法
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1349T-YS
	—
	7
	9
	2026.12.12

	134. 
	锡精矿化学分析方法 第2部分：锡含量的测定 碘酸钾滴定法
	国标委发〔2025〕52号20255142-T-610
	—
	—
	5
	2027.2.5

	135. 
	锡精矿化学分析方法 第6部分：锑和汞含量的测定 原子荧光光谱法
	国标委发〔2025〕52号20255141-T-610
	—
	—
	5
	2027.2.5

	136. 
	锡精矿化学分析方法 第7部分：锑、铋、锌、铜和银含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	国标委发〔2025〕52号20255136-T-610
	—
	—
	5
	2027.2.5

	137. 
	锡铅焊料化学分析方法 第4部分：铁、铜和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	国标委发〔2025〕52号20255137-T-610
	—
	—
	5
	2027.2.5

	138. 
	锑及三氧化二锑化学分析方法 第1部分：砷含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法
	国标委发〔2025〕52号20255133-T-610
	—
	—
	4
	2027.2.5

	139. 
	锑及三氧化二锑化学分析方法 第3部分：铅、铜、镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	国标委发〔2025〕52号20255134-T-610
	—
	—
	4
	2027.2.5

	140. 
	锑及三氧化二锑化学分析方法 第7部分：铋含量的测定 原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法
	国标委发〔2025〕43号20253599-T-610
	—
	6
	9
	2026.12.6

	141. 
	锑及三氧化二锑化学分析方法 第12部分：砷、铁、铅、铜、硒、铋、镉、汞、镍和碲含量的测定 电感耦合等离子体质谱法
	国标委发〔2025〕52号20255011-T-610
	—
	6
	9
	2027.4.5

	142. 
	高纯硒化学分析方法  痕量元素含量的测定  辉光放电质谱法
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1345T-YS
	—
	6
	9
	2026.12.12

	143. 
	镍合金化学分析方法 第10部分：痕量元素含量的测定 辉光放电质谱法(外文版）
	国标委发〔2023〕63号W20233648
	—
	—
	4
	中文版标准发布后90天

	144. 
	镍合金化学分析方法 第11部分：硅、锰、磷、铬、镍、铜、钼、钴、铁、铝、钒、钛、钨和铌含量的测定 X射线荧光光谱法（常规法） （外文版）
	国标委发〔2024〕32号W20244517
	—
	—
	4
	中文版标准发布后90天

	145. 
	锡球、粒（外文版） 
	工信厅科函〔2024〕463号2024-W019-YS
	—
	—
	4
	中文版标准发布后90天

	146. 
	有色金属企业环境、社会及治理（ESG）信息披 露指南(英文版）
	中色协科字〔2025〕23号2025-034-T/CNIA
	—
	—
	4
	2026.9.28

	147. 
	铜及铜合金化学分析方法 第6部分：铋含量的测定外文版（外文版）
	国标委发〔2025〕52号W20256261
	—
	—
	12
	2027.2.5

	148. 
	铜及铜合金化学分析方法 第10部分：锡含量的测定外文版（外文版）
	国标委发〔2025〕52号W20256259
	—
	—
	12
	2027.2.5

	149. 
	铜及铜合金化学分析方法 第18部分：镁含量的测定外文版（外文版）
	国标委发〔2025〕52号W20256260
	—
	—
	12
	2027.2.5

	150. 
	铜及铜合金化学分析方法 第21部分：钛含量的测定外文版（外文版）
	国标委发〔2025〕52号W20256263
	—
	—
	12
	2027.2.5

	151. 
	铜及铜合金化学分析方法 第11部分：锌含量的测定（外文版）
	国标委发〔2025〕43号W20255981
	—
	—
	12
	2026.12.6

	152. 
	铜及铜合金化学分析方法 第17部分：铍含量的测定（外文版）
	国标委发〔2025〕43号W20255990
	—
	—
	12
	2026.12.6

	153. 
	铜及铜合金化学分析方法 第20部分：锆含量的测定（外文版）
	国标委发〔2025〕43号W20255985
	—
	—
	12
	2026.12.6

	154. 
	铜及铜合金化学分析方法 第22部分：镉含量的测定（外文版）
	国标委发〔2025〕43号W20255986
	—
	—
	12
	2026.12.6

	155. 
	覆合用铜及铜合金带材（外文版）
	国标委发〔2025〕43号W20255906
	—
	—
	11
	2026.12.6

	156. 
	散热器冷却管专用黄铜带（外文版）
	国标委发〔2025〕43号W20255994
	—
	—
	11
	2026.12.6

	157. 
	引线框架用铜及铜合金带箔材（外文版）
	国标委发〔2025〕43号W20255908
	—
	—
	11
	2026.12.6

	158. 
	耐蚀铜合金板、带材（外文版）
	国标委发〔2025〕43号W20255907
	—
	—
	11
	2026.12.6

	159. 
	易切削铜合金线材（外文版）
	国标委发〔2025〕43号W20255998
	—
	—
	11
	2026.12.6

	160. 
	加工铜及铜合金板带材 外形尺寸及允许偏差（外文版）
	国标委发〔2025〕43号W20255993
	—
	—
	11
	2026.12.6

	161. 
	锂离子电池用铜箔 试验方法（外文版）
	国标委发〔2025〕58号W20256579
	—
	—
	2027.4
	2027.4.30

	162. 
	电解铜箔产品缺陷术语及图谱（外文版）
	国标委发〔2025〕58号W20256653
	—
	—
	2027.4
	2027.4.30

	163. 
	热交换器用铜及铜合金无缝翅片管（外文版）
	国标委发〔2025〕43号W20255905
	—
	—
	11
	2026.12.6

	164. 
	阳极磷铜材（外文版）
	国标委发〔2025〕43号W20255902
	—
	—
	11
	2026.12.6

	165. 
	铜精矿（外文版）
	工信厅科函〔2025〕528号2025-W020-YS
	—
	—
	6
	2026.12.12

	166. 
	铅锭（外文版）
	国标委发〔2025〕55号W20256328
	—
	—
	6
	2026.10.17

	167. 
	回收铅及铅合金原料（外文版）
	国标委发〔2024〕44号W20244804
	—
	—
	6
	2026.1.29

	168. 
	回收锌及锌合金原料（外文版）
	国标委发〔2024〕44号W20244805
	—
	—
	6
	2026.1.29

	169. 
	回收镍及镍合金原料（外文版）
	国标委发〔2024〕44号W20244806
	—
	—
	6
	2026.1.29

	170. 
	回收钴及钴合金原料（外文版）
	国标委发〔2025〕43号W20255989
	—
	—
	6
	2026.12.6

	171. 
	镍锍（外文版）
	工信厅科函〔2025〕528号2025-W021-YS
	—
	—
	6
	中文版标准发布后90天

	172. 
	掺杂型四氧化三钴（外文版）
	工信厅科函〔2025〕528号2025-W018-YS
	—
	—
	6
	2026.12.12

	173. 
	铜精矿化学分析方法 第11部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法和固体进样直接法（外文版）
	国标委发〔2025〕52号W20256232
	—
	—
	6
	2027.2.5

	174. 
	铜精矿化学分析方法 第21部分：铜、硫、铅、锌、铁、铝、钙、镁、锰量的测定 波长色散X射线荧光光谱法（塞尔维亚语）
	国标委发〔2025〕55号W20256329
	—
	—
	6
	2026.10.17

	175. 
	铅精矿化学分析方法 第7部分：铜、镉、氧化镁、氧化钙、可溶性铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法（外文版）
	国标委发〔2025〕52号W20256276
	—
	—
	6
	2027.2.5

	176. 
	铅及铅合金化学分析方法 第19部分：铜、银、铋、砷、锑、锡、锌、镍、镉、钠、镁、钙、铝、铁、硒和碲含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法（外文版）
	国标委发〔2025〕52号W20256193
	—
	—
	2027.3
	2027.4.5

	177. 
	锌精矿化学分析方法 第5部分：铅、铜、镉、钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法（外文版）
	国标委发〔2025〕52号W20256268
	—
	—
	6
	2027.2.5

	178. 
	锌精矿化学分析方法 第15部分：汞含量的测定 原子荧光光谱法、冷原子吸收光谱法和固体进样直接法（外文版）
	国标委发〔2025〕52号W20256273
	—
	—
	6
	2027.2.5

	179. 
	锌精矿化学分析方法 第27部分：镓含量的测定 丁基罗丹明B分光光度法（外文版）
	国标委发〔2025〕58号W20256590
	—
	—
	2027.3
	2027.4.30

	180. 
	锌及锌合金化学分析方法 第2部分：砷含量的测定 原子荧光光谱法（外文版）
	国标委发〔2025〕52号W20256274
	—
	—
	12
	2027.2.5

	181. 
	锌及锌合金化学分析方法 第9部分：锑含量的测定 原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法（外文版）
	国标委发〔2025〕52号W20256271
	—
	—
	12
	2027.2.5

	182. 
	锌及锌合金化学分析方法 第12部分：铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈、镍、锶、锰、铋、铬和钛含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法（外文版）
	国标委发〔2025〕52号W20256269
	—
	—
	12
	2027.2.5

	183. 
	镍化学分析方法 第8部分：碳、硫含量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法（外文版）
	国标委发〔2025〕52号W20256262
	—
	—
	2027.1
	2027.2.5

	184. 
	锡精矿化学分析方法 第2部分：锡含量的测定 碘酸钾滴定法（外文版）
	国标委发〔2025〕52号W20256272
	—
	—
	11
	2027.2.5

	185. 
	锡精矿化学分析方法 第6部分：锑和汞含量的测定 原子荧光光谱法（外文版）
	国标委发〔2025〕52号W20256266
	—
	—
	11
	2027.2.5

	186. 
	锡精矿化学分析方法 第7部分：锑、铋、锌、铜和银含量的测定 火焰原子吸收光谱法（外文版）
	国标委发〔2025〕52号W20256264
	—
	—
	11
	2027.2.5

	187. 
	锡铅焊料化学分析方法 第4部分：铁、铜和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法（外文版）
	国标委发〔2025〕52号W20256265
	—
	—
	11
	2027.2.5

	188. 
	锡化学分析方法 第11部分：铜、铁、铋、铅、锑、砷、铝、锌、镉、银、镍和钴含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	国标委发〔2025〕55号W20256330
	—
	—
	6
	2026.10.17

	189. 
	锡化学分析方法 第1部分：铜、铅、锌、镉、银、镍和钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	国标委发〔2025〕55号W20256327
	—
	—
	6
	2026.10.17

	190. 
	锑及三氧化二锑化学分析方法 第1部分：砷含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法（外文版）
	国标委发〔2025〕52号W20256270
	—
	—
	12
	2027.2.5

	191. 
	锑及三氧化二锑化学分析方法 第3部分：铅、铜、镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法（外文版）
	国标委发〔2025〕52号W20256267
	—
	—
	12
	2027.2.5

	192. 
	锑及三氧化二锑化学分析方法 第12部分：砷、铁、铅、铜、硒、铋、镉、汞、镍和碲含量的测定 电感耦合等离子体质谱法（外文版）
	国标委发〔2025〕52号W20256192
	—
	—
	12
	2027.4.5

	193. 
	铜及铜合金软化温度的测定方法（外文版）
	国标委发〔2026〕10号W20260163
	—
	—
	2027.4
	2027.5.28

	194. 
	重有色金属精矿产品中有害元素的限量规范（外文版）
	国标委发〔2026〕9号W20260198
	—
	—
	11
	2027.5.27

	TC243/SC3(稀有金属)

	1. 
	钛及钛合金厚板
	国标委发〔2025〕43号20253738-T-610
	3
	6
	9
	2026.12.6

	2. 
	钛及钛合金焊接管
	国标委发〔2025〕43号20253787-T-610
	3
	6
	9
	2026.12.6

	3. 
	钛及钛合金饼和环
	国标委发〔2025〕43号20253710-T-610
	3
	6
	9
	2026.12.6

	4. 
	焙烧钼精矿
	国标委发〔2025〕43号20253834-T-610
	-
	5
	8
	2026.12.6

	5. 
	钼酸铵
	国标委发〔2025〕43号20253830-T-610
	-
	5
	8
	2026.12.6

	6. 
	钼丝
	国标委发〔2025〕43号20253829-T-610
	-
	5
	8
	2026.12.6

	7. 
	回收钼原料
	国标委发〔2025〕43号20253772-T-610
	-
	5
	8
	2026.12.6

	8. 
	钛及钛合金棒、丝材涡流检测方法
	国标委发〔2025〕43号20253835-T-610
	3
	6
	9
	2026.12.6

	9. 
	钛及钛合金管材超声检测方法
	国标委发〔2025〕52号20255121-T-610
	3
	6
	9
	2027.2.5

	10. 
	海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第22部分：铌含量的测定 5-Br-PADAP 分光光度法
	国标委发〔2025〕43号20253827-T-610
	-
	3
	7
	2026.12.6

	11. 
	海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第23部分：钯含量的测定 氯化亚锡-碘化钾分光光度法
	国标委发〔2025〕43号20253832-T-610
	-
	3
	7
	2026.12.6

	12. 
	海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第25部分：氯含量的测定 氯化银分光光度法
	国标委发〔2025〕43号20253831-T-610
	-
	3
	7
	2026.12.6

	13. 
	海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第27部分：合金及杂质元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	国标委发〔2025〕43号20253828-T-610
	-
	3
	7
	2026.12.6

	14. 
	钛镍形状记忆合金化学分析方法　第1部分：镍含量的测定　丁二酮肟沉淀分离-EDTA络合-氯化锌返滴定法
	国标委发〔2025〕43号20253837-T-610
	-
	4
	7
	2026.12.6

	15. 
	钛镍形状记忆合金化学分析方法　第2部分：钴、铜、铬、铁、铌、钒含量的测定　电感耦合等离子体原子发射光谱法
	国标委发〔2025〕43号20253836-T-610
	-
	4
	7
	2026.12.6

	16. 
	锆及锆合金化学分析方法 第21部分：氢含量的测定 惰气熔融红外吸收法/热导法
	国标委发〔2025〕43号20253833-T-610
	-
	4
	7
	2026.12.6

	17. 
	钼化学分析方法 第12部分：杂质元素含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法
	国标委发〔2025〕43号20253597-T-610
	-
	4
	8
	2026.12.6

	18. 
	钼化学分析方法  第1部分：铅、铋、锡、锑、砷含量的测定  原子荧光光谱法
	国标委发〔2025〕58号
20255624-T-610
	-
	4
	8
	2027.2.28

	19. 
	钼化学分析方法  第2部分：镉、钴、镍、铜、钙、镁、锰、钠和钾含量的测定  火焰原子吸收光谱法
	国标委发〔2025〕58号
20255620-T-610
	-
	4
	8
	2027.2.28

	20. 
	高纯四氯化铪
	中色协科字〔2025〕23号2025-032-T/CNIA
	-
	-
	3
	2026.9.28

	21. 
	钨合金切割丝
	国标委发〔2025〕52号20255006-T-610
	-
	5
	8
	2027.4.5

	22. 
	钛中间合金 第1部分：二元合金
	国标委发〔2025〕52号
20255008-T-610
	3
	6
	11
	2027.4.5

	23. 
	钛中间合金 第2部分：三元合金
	国标委发〔2025〕58号
20255626-T-610
	3
	6
	11
	2027.4.30

	24. 
	换热器及冷凝器用钛及钛合金管
	国标委发〔2025〕52号20255118-T-610
	3
	6
	9
	2027.2.5

	25. 
	钨丝绳
	国标委发〔2025〕52号20255001-T-610
	-
	5
	8
	2027.4.5

	26. 
	钛及钛合金板材尺寸、外形、重量及允许偏差
	国标委发〔2025〕58号
20255619-T-610
	3
	6
	9
	2027.4.30

	27. 
	钽铌化学分析方法 第6部分：钽中杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	国标委发〔2025〕58号
20255622-T-610
	4
	7
	10
	2027.2.28

	28. 
	钽铌化学分析方法 第10部分：铌中多元素含量的测定 直流电弧原子发射光谱法
	国标委发〔2025〕58号
20255627-T-610
	4
	7
	10
	2027.2.28

	29. 
	钛中间合金化学分析方法 第1部分：氧、氮、氢含量的测定 惰气熔融红外吸收法/热导法
	国标委发〔2025〕58号
20255621-T-610
	4
	7
	10
	2027.4.30

	30. 
	锂带
	国标委发〔2025〕43号20253693-T-610
	3
	6
	9
	2026.12.6

	31. 
	锂化学分析方法 第1部分：钾、钠、钙、镍、铜、镁、铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	国标委发〔2025〕52号20255125-T-610
	3
	6
	9
	2027.2.5

	32. 
	锂粒
	国标委发〔2025〕58号
20255614-T-610
	3、6
	9
	12
	2027.4.30

	33. 
	电动汽车级硫化锂
	国标委发〔2025〕58号
20255677-T-610
	3、6
	9
	12
	2027.4.30

	34. 
	TZM钼合金棒材
	工信厅科函〔2025〕528号
2025-1366T-YS
	3
	5
	8
	2026.12.12

	35. 
	粗氢氧化镓
	工信厅科函〔2025〕528号
2025-1367T-YS
	3
	5
	8
	2026.12.12

	36. 
	锂辉石、锂云母精矿化学分析方法
第 8 部分：杂质元素含量的测定 电
感耦合等离子体原子发射光谱法
	工信厅科函〔2025〕528号
2025-1368T-YS
	3
	6
	9
	2026.12.12

	37. 
	钼酸
	工信厅科函〔2025〕528号
2025-1369T-YS
	3
	5
	8
	2026.12.12

	38. 
	铍片
	工信厅科函〔2025〕528号
2025-1370T-YS
	3
	5
	8
	2026.12.12

	39. 
	偏钒酸铵
	工信厅科函〔2025〕528号
2025-1371T-YS
	3
	5
	8
	2026.12.12

	40. 
	四氯化钛
	工信厅科函〔2025〕528号
2025-1372T-YS
	3
	6
	9
	2026.12.12

	41. 
	钛及钛合金轧制型材
	工信厅科函〔2025〕528号
2025-1373T-YS
	3
	6
	9
	2026.12.12

	42. 
	超导用铌钛合金饼和环
	工信厅科函〔2025〕528号
2025-1736T-YS
	3
	6
	9
	2026.12.12

	43. 
	低硬度海绵钛
	工信厅科函〔2025〕528号
2025-1737T-YS
	3
	6
	9
	2026.12.12

	44. 
	电池级磷酸锂
	工信厅科函〔2025〕528号
2025-1738T-YS
	3
	6
	9
	2026.12.12

	45. 
	高纯仲钨酸铵
	工信厅科函〔2025〕528号
2025-1739T-YS
	3
	5
	8
	2026.12.12

	46. 
	锂及锂合金负极材料
	工信厅科函〔2025〕528号
2025-1740T-YS
	3
	6
	9
	2026.12.12

	47. 
	钛基二氧化铅复合阳极板
	工信厅科函〔2025〕528号
2025-1741T-YS
	3
	6
	9
	2026.12.12

	48. 
	钼箔
	国标委发〔2026〕12号20260456-T-610
	5
	8
	11
	2027.5.28

	49. 
	回收钨原料
	国标委发〔2026〕12号20260457-T-610
	5
	8
	11
	2027.5.28

	50. 
	仲钨酸铵
	国标委发〔2026〕12号20260470-T-610
	5
	8
	11
	2027.5.28

	51. 
	钨板
	国标委发〔2026〕12号20260475-T-610
	5
	8
	11
	2027.5.28

	52. 
	铌及铌合金无缝管
	国标委发〔2026〕12号20260467-T-610
	5
	8
	11
	2027.5.28

	53. 
	钛及钛合金挤压管
	国标委发〔2026〕12号20260464-T-610
	3
	6
	9
	2027.5.28

	54. 
	钛及钛合金管材涡流检测方法
	国标委发〔2026〕12号20260451-T-610
	3
	6
	9
	2027.5.28

	55. 
	温室气体  产品碳足迹量化要求  海绵钛
	待下达计划
	-
	6
	9
	-

	56. 
	温室气体  产品碳足迹量化要求  锂盐产品
	待下达计划
	-
	-
	6
	-

	57. 
	温室气体排放核算与报告要求  锂盐生产企业 
	待下达计划
	-
	-
	6
	-

	58. 
	海绵钛、钛及钛合金化学分析方法  第10部分：铬含量的测定  硫酸亚铁铵滴定法
	国标委发〔2026〕12号20260463-T-610
	-
	3
	7
	2027.5.28

	59. 
	锆及锆合金化学分析方法  第13部分：铅、铀和镉含量的测定  极谱法
	国标委发〔2026〕12号20260461-T-610
	-
	4
	7
	2027.5.28

	60. 
	钛中间合金化学分析方法 第2部分：碳、硫含量的测定 高频燃烧红外法
	国标委发〔2026〕12号20260423-T-610
	4
	7
	10
	2027.7.28

	61. 
	锆及锆合金术语和金相图谱
	国标委发〔2026〕12号20260439-T-610
	4、6
	9
	12
	2027.7.28

	62. 
	钨化学分析方法  第1部分：铅、镍、镉、铜、镁、钠、钾含量的测定  火焰原子吸收光谱法
	国标委发〔2026〕12号20260471-T-610
	4、8
	11
	-
	2027.5.28

	63. 
	钨化学分析方法  第7部分：杂质元素含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法
	国标委发〔2026〕12号20260480-T-610
	4、8
	11
	-
	2027.5.28

	64. 
	钨化学分析方法  第23部分：碳和硫含量的测定  高频燃烧红外吸收法
	国标委发〔2026〕12号20260474-T-610
	4、8
	11
	-
	2027.5.28

	65. 
	钨化学分析方法  第25部分：氧和氮含量的测定  惰气熔融红外吸收/热导法
	国标委发〔2026〕12号20260485-T-610
	4、8
	11
	-
	2027.5.28

	66. 
	钽铌化学分析方法  第1部分：铌中杂质元素含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法
	国标委发〔2026〕12号20260465-T-610
	4
	7
	10
	2027.5.28

	67. 
	钽铌化学分析方法  第3部分：铜、钠和钾含量的测定  火焰原子吸收光谱法
	国标委发〔2026〕12号20260478-T-610
	4
	7
	10
	2027.5.28

	68. 
	高纯氢氧化铟、高纯氧化铟化学分析方法  第1部分：砷和锑含量的测定  原子荧光光谱法
	国标委发〔2026〕12号20260453-T-610
	4、8
	11
	-
	2027.5.28

	69. 
	全钒液流电池用电解液化学分析方法  第5部分:亚硫酸根含量的测定  碘氧化分光光度法
	待下达计划
	7
	10
	-
	-

	70. 
	全钒液流电池用电解液化学分析方法  第6部分:杂质元素含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法
	待下达计划
	7
	10
	-
	-

	71. 
	再生锂原料化学分析方法 第1部分：锂含量的测定
	国标委发〔2026〕12号20260411-T-610
	3、6
	9
	12
	2027.7.28

	72. 
	再生锂原料化学分析方法  第2部分：杂质元素含量的测定
	预研计划
	3、6
	9
	12
	-

	73. 
	冶炼副产品  锂质叶蜡石
	待下达计划
	-
	-
	3
	-

	74. 
	碳酸锂、氢氧化锂绿色工厂建设指南
	预研计划
	6
	9
	-
	-

	75. 
	锂盐单位产品能源消耗限额
	预研计划
	3
	6
	9
	-

	TC243/SC4(粉末冶金)

	1. 
	烧结金属材料（不包括硬质合金）无切口冲击试样
	国标委发〔2025〕43号20253845-T-610
	—
	4
	5
	2026.8.6

	2. 
	可渗透性烧结金属材料 流体渗透性的测定
	国标委发〔2025〕43号20253617-T-610
	—
	4
	5
	2026.8.6

	3. 
	硬质合金 压缩试验方法
	国标委发〔2025〕43号20253848-T-610
	—
	4
	5
	2026.8.6

	4. 
	烧结金属材料（不包括硬质合金） 拉伸试样
	国标委发〔2025〕43号20253694-T-610
	—
	4
	5
	2026.8.6

	5. 
	金属粉末 松装密度的测定 第1部分：漏斗法
	国标委发〔2025〕43号20253791-T-610
	—
	4
	5
	2026.8.6

	6. 
	烧结金属材料（不包括硬质合金）碳含量测定用化学分析样品的制备
	国标委发〔2025〕47号20254764-T-610
	—
	4
	5
	2026.9.5

	7. 
	金属粉末生坯强度的测定 矩形压坯横向断裂法
	国标委发〔2025〕47号20254772-T-610
	—
	4
	5
	2026.9.5

	8. 
	金属粉末 还原法测定氧含量 第1部分：总则
	国标委发〔2025〕43号20253775-T-610
	—
	3
	5
	2026.8.6

	9. 
	气体吸附BET法测定固态物质比表面积
	国标委发〔2025〕43号20253846-T-610
	—
	3
	5
	2026.8.6

	10. 
	粉末冶金术语
	国标委发〔2025〕69号20256531-T-610
	3
	6
	8
	2026.12.2

	11. 
	粉末冶金热等静压制品 氩含量的测定 气相色谱法和质谱法
	国标委发〔2025〕58号20255616-T-610
	1
	6
	8
	2026.10.31

	12. 
	牙轮钻头用硬质合金齿
	国标委发〔2025〕43号20253849-T-610
	3
	6
	8
	2026.12.6

	13. 
	烧结金属过滤元件
	国标委发〔2025〕43号20253847-T-610
	3
	6
	8
	2026.12.6

	14. 
	钴酸锂（外文版）
	国标委发〔2025〕43号W20255901
	—
	—
	8
	2026.12.6

	15. 
	钴酸锂
	国标委发〔2025〕43号20253751-T-610
	3
	6
	8
	2026.12.6

	16. 
	硬质合金再生混合料（外文版）
	国标委发〔2025〕43号W20255991
	—
	—
	8
	2026.12.6

	17. 
	硬质合金再生混合料
	国标委发〔2025〕43号20253780-T-610
	3
	5
	8
	2026.12.6

	18. 
	硬质合金牌号 第1部分：切削工具用硬质合金牌号
	国标委发〔2025〕52 号20255122-T-610
	6
	9
	12
	2027.2.5

	19. 
	粉末冶金制品 表面粗糙度 参数及其数值
	国标委发〔2025〕52 号20255002-T-610
	6
	9
	12
	2027.2.5

	20. 
	锂、钠离子电池正极材料检测方法 残余碱含量的测定
	国标委发〔2025〕58号20255612-T-610
	4
	8
	12
	2027.2.28

	21. 
	纳米镍粉
	国标委发〔2025〕58号20255910-T-610
	6
	9
	12
	2027.2.28

	22. 
	烧结金属布气元件
	国标委发〔2025〕43号20255007-T-610
	6
	9
	11
	2027.4.5

	23. 
	硬质合金高温氧化性能试验方法
	国标委发〔2025〕58号20255679-T-610
	5
	11
	2027.3
	2027.4.30

	24. 
	硬质涂层织构系数的测定 X射线衍射法
	国标委发〔2025〕58号20255629-T-610
	5
	11
	2027.3
	2027.4.30

	25. 
	再生磷酸铁锂
	国标委发〔2025〕58号20255570-T-610
	3
	11
	2027.3
	2027.4.30

	26. 
	增材制造 金属粉末 电极感应气雾化制粉通则
	国标委发〔2025〕58号20255907-T-610
	7
	9
	12
	2027.4.30

	27. 
	超细氧化钨粉
	国标委发〔2025〕58号20255905-T-610
	7
	9
	12
	2027.4.30

	28. 
	热等静压钛铝金属间化合物制件
	国标委发〔2025〕58号20255669-T-610
	7
	9
	12
	2027.4.30

	29. 
	等离子体旋转电极制粉通用要求
	国标委发〔2025〕58号20255623-T-610
	7
	9
	12
	2027.4.30

	30. 
	TiC-Fe基硬质合金
	国标委发〔2025〕58号20255908-T-610
	7
	9
	12
	2027.4.30

	31. 
	磷酸钛铝锂
	国标委发〔2025〕58号20255611-T-610
	4
	8
	2027.3
	2027.4.30

	32. 
	低黏结相耐蚀硬质合金棒材
	国标委发〔2025〕58号20255625-T-610
	7
	9
	12
	2027.4.30

	33. 
	锂离子电池正极材料检测方法 金属异物含量的测定
	国标委发〔2025〕58号20255610-T-610
	4
	8
	2027.3
	2027.4.30

	34. 
	磷酸锰铁锂化学分析方法 第1部分：锰含量的测定 电位滴定法
	国标委发〔2025〕69号20256516-T-610
	4
	8
	2027.4
	2027.6.2

	35. 
	温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 锂离子电池正极材料
	国标委发〔2025〕69号20256533-T-610
	—
	8
	2027.4
	2027.6.2

	36. 
	磷酸锰铁锂化学分析方法 第2部分：锰铁比的测定
	国标委发〔2025〕69号20256517-T-610
	4
	8
	2027.4
	2027.6.2

	37. 
	磷酸锰铁锂化学分析方法 第3部分：碳和硫含量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法
	国标委发〔2025〕69号20256514-T-610
	4
	8
	2027.4
	2027.6.2

	38. 
	超高电压钴酸锂
	中色协科字〔2025〕162号2025-041-T/CNIA
	4
	8
	12
	2026.12.2

	39. 
	锂离子电池正极材料检测方法 热稳定性的测定
	国标委发〔2025〕69号20256515-T-610
	4
	8
	2027.4
	2027.6.2

	40. 
	含锂电解质片柔韧性的测定
	工信厅科函〔2024〕191
2024-0831T-YS
	—
	—
	3
	2026.5.24

	41. 
	锂离子电池正极材料比热容的测定
	工信厅科函〔2024〕191
2024-0832T-YS
	—
	—
	3
	2026.5.24

	42. 
	锂离子电池正极材料电化学性能测试交流阻抗测试方法
	工信厅科函〔2024〕191
2024-0833T-YS
	—
	—
	3
	2026.5.24

	43. 
	磷酸铁锂化学分析方法第6部分：单质铁含量的测定电感耦合等离子体发射光谱法
	工信厅科函〔2024〕191
2024-0834T-YS
	—
	—
	3
	2026.5.24

	44. 
	金属陶瓷热挤压模胚
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1374T-YS
	3
	6
	9
	2026.12.12

	45. 
	镍丸、珠
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1375T-YS
	3
	6
	9
	2026.12.12

	46. 
	硬质合金冷压延辊
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1742T-YS
	3
	6
	9
	2026.12.12

	47. 
	硬质合金轴套
	工信厅科函〔2025〕528号2025-1743T-YS
	3
	6
	9
	2026.12.12

	TC243/SC5(贵金属)

	1. 
	金条（修订GB/T 26021-2010）
	国标委发〔2025〕43号
20253779-T-610
	5
	7
	9
	2026.11.6

	2. 
	贵金属热电偶丝材的热电动势测量方法（修订GB/T 18036-2008）
	国标委发〔2025〕52 号
20255119-T-610
	5
	7
	9
	2027.1.5

	3. 
	贵金属及其合金对铂、对铜热电动势的测量方法 （修订GB/T 19198-2008）
	国标委发〔2025〕52 号
20255127-T-610
	5
	7
	9
	2027.1.5

	4. 
	[bookmark: _GoBack]真空断路器用银及其合金钎料环（YS/T 1070-2024外文版）
	工信厅科函〔2025〕528号
2025-W019-YS
	5
	7
	9
	2026.11.12

	5. 
	贵金属器皿通用要求
	国标委发〔2025〕58号
20255639-T-610
	8
	11
	2027.1
	2027.3.30

	6. 
	首饰用贵金属加工材
	国标委发〔2025〕58号
20255641-T-610
	8
	11
	2027.1
	2027.3.30

	7. 
	贵金属材料状态表示方法
	国标委发〔2025〕58号
20255941-T-610
	8
	11
	2027.1
	2027.3.30

	8. 
	首饰用贵金属加工材（英文版）
	国标委发〔2025〕58号
W20256588
	—
	12
	2027.1
	2027.3.30

	9. 
	贵金属器皿通用要求（英文版）
	国标委发〔2025〕58号
W20256614
	—
	12
	2027.1
	2027.3.30

	10. 
	粗铂
	工信厅科函〔2025〕528号
2025-1376T-YS
	3
	6
	9
	2026.11.12

	11. 
	粗铑
	工信厅科函〔2025〕528号
2025-1377T-YS
	3
	6
	9
	2026.11.12

	12. 
	太阳能电池用浆料
	工信厅科函〔2025〕528号
2025-1378T-YS
	3
	6
	9
	2026.11.12

	13. 
	光伏异质结电池浆料用导电银粉
	工信厅科函〔2025〕528号
2025-1745T-YS
	3
	6
	9
	2026.11.12

	14. 
	铂铁合金靶材
	工信厅科函〔2025〕528号
2025-1744T-YS
	3
	6
	9
	2026.11.12

	15. 
	钌铬合金靶材
	工信厅科函〔2025〕528号
2025-1746T-YS
	3
	6
	9
	2026.11.12



