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行业标准《粗锡》编制说明（讨论稿）
一、工作简况
1.1任务来源
根据工业和信息化部办公厅下发文件《工业和信息化部办公厅关于印发2025年第五批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2025]528号），行业标准《粗锡》制定项目由全国有色金属标准化技术委员会归口，计划编号：2025-1341T-YS，项目周期：12个月，项目完成时间为2026年12月，项目牵头单位为云南锡业股份有限公司锡业分公司，主管部门为原材料工业司。
1.2立项目的和意义
1.2.1立项目的​
1.2.1.1填补标准空白，完善产业链标准体系​
    针对当前锡行业仅存终端产品（锡锭）和单一检测方法标准，缺乏粗锡中间产品完整规范的现状，通过制定统一标准，明确粗锡分类分级、技术指标、检验规则等核心内容，实现 “锡精矿-粗锡- 精锡” 产业链标准的闭环衔接，解决上下游标准配套脱节问题，响应《“十四五” 原材料工业发展规划》中“加强中间产品质量控制标准研制”的专项要求。​
1.2.1.2规范市场秩序，化解贸易结算争议​
    聚焦行业内粗锡产品质量判定无据可依、企业间指标差异大导致的贸易纠纷频发问题，通过统一锡含量分级、有害元素限量、外观及锭形要求，为供需双方提供公平公正的质量评价基准，降低交易成本，提高贸易结算效率，保障市场公平竞争。​
1.2.1.3强化环保管控，推动产业绿色转型​
    紧扣国家碳达峰碳中和战略及环保政策要求，将《锡行业准入条件》《排污许可证申请与核发技术规范》中的废气、废水排放限值直接纳入标准，明确铅、砷、汞、镉等有害元素在产品及生产过程中的双重控制要求，引导企业升级“三废”处理设施，提升资源循环利用率，助力行业绿色低碳发展。​
1.2.1.4提供监管依据，提升行业治理效能​
    为市场监管、环保等部门提供科学统一的执法依据，解决以往因缺乏专项标准导致的监管缺位问题，确保《锡行业准入条件》中生产规模、能耗、环保等要求落地执行，推动行业淘汰落后产能，实现高质量发展。​
1.2.1.5适配国际需求，支撑产业国际化发展​
    响应国家标准化发展纲要中“积极参与国际标准制定”的导向，参考 2025 年第七批国家标准外文版计划要求，在技术指标设定和文本表述上兼顾国际通用性，为后续标准英文版本转化预留空间，助力我国粗锡产品参与国际竞争。​
1.2.2立项意义​
1.2.2.1引领行业高质量发展，夯实产业链安全基础​
    通过规范粗锡质量，稳定下游精炼锡、锡合金加工企业的原料供应质量，避免因原料波动导致的终端产品质量问题，支撑电子、机械、化工等下游产业稳定发展。引导企业采用先进冶炼工艺，减少资源浪费，契合国家资源循环利用战略。​
1.2.2.2降低运营成本，增强市场竞争力​
    统一的质量标准和检验方法可大幅降低企业间质量争议、仲裁检测等隐性成本，据行业调研数据，预计可使行业整体贸易纠纷率下降 60% 以上。标准明确的技术指标和工艺要求为企业提供清晰的生产指引，助力企业优化工艺参数、提升产品质量稳定性，增强市场议价能力。将环保排放、安全生产等要求融入标准，帮助企业明确合规边界，避免因政策解读偏差导致的违规处罚，降低运营风险。​
1.2.2.3监管层面：规范执法行为，提升治理效能​
    标准明确的化学成分限值、环保排放指标、检验方法等内容，为监管部门提供可量化、可操作的执法基准，避免执法随意性。标准化的质量证明书、环保台账等要求，便于监管部门开展常态化检查和数据核查，提升监管精准性和效率。通过标准实施，推动不符合准入条件的企业逐步退出市场，实现“优胜劣汰”，净化行业生态。​
1.2.2.4保障生态安全，促进可持续发展​
    标准严格限定粗锡产品中铅、砷、汞、镉等有害元素含量及生产过程中“三废”排放限值，可有效减少重金属污染，保护生态环境和公众健康。引导企业采用氧气顶吹炉、大型反射炉等先进工艺及余热利用、烟气治理系统，降低单位产品能耗，助力“双碳”目标实现。
1.2.2.5提升国际话语权，助力产业“走出去”​
    制定与国际接轨的行业标准，可减少我国粗锡产品出口过程中的技术壁垒，提升国际市场认可度。通过推广符合我国产业实际的标准，逐步提升我国在全球锡行业标准制定中的话语权，为产业国际化发展奠定基础。
1.3主要参加单位和工作成员所作的工作
1.3.1主编单位：云南锡业股份有限公司锡业分公司
云南锡业股份有限公司锡业分公司前身可追溯到清光绪九年（1883年），迄今为止历经140余年的建设，拥有最悠久的锡文化、最完整的锡产业链、最丰富的资源、最多的产品品种和最高的全球市场占有率，是世界最大的锡生产、加工企业，所生产“YT”锡锭占世界锡行业1/4，中国锡产量的1/2，锡金属产销量自2005年以来一直稳居世界第一。是国内锡行业唯一上市公司。在2024-2025年度全国有色金属产品质量品牌培育活动中，公司生产的“YT”牌锡锭产品获评“卓越品牌”称号。公司累计授权专利超120余项，主导或参与国家、行业标准140余项，将科研实力转化为品牌核心竞争力。“YT”牌锡锭产品以过硬的质量曾荣获“中国名牌”、“国家免检产品”、“云南省名牌”、“有色金属产品实物质量金杯奖”等多项荣誉，在行业享有“世界锡业看中国，中国锡业看云锡”的美誉。
在标准的编制过程中，云南锡业股份有限公司锡业分公司提出标准立项工作，能积极主动收集国内外的粗锡需求，对一些具体代表性的企业进行调研并收集数据，根据了解到现场实际情况，编制评估报告、编制数据统计表，云南锡业股份有限公司锡业分公司能够带领编制组成员单位认真细致编制标准文本，征求多家企业的修改意见，完成标准的编制工作。
1.3.2参编单位
广西华锡有色金属股份有限公司，是广西唯一国有控股有色金属上市公司，国内锡锑锌铟多金属全产业链龙头企业，由广西北部湾国际港务集团控股，是国内第二大锡、锑生产商，是世界十大锡冶炼商之一。拥有亚洲最大锡多金属选矿基地、国家首批矿产资源综合利用示范基地，是国内唯一拥有铟锡资源高效利用国家工程实验室的企业，拥有高峰、铜坑等世界级高品位锡多金属矿山，锡矿自给率约85%，锡平均品位1.62%，显著高于行业平均，锡、锑、锌、铅、银、铟等战略资源储量居全球前列，高峰锡矿为世界级高品位伴生矿，综合回收率行业领先。
有色金属技术经济研究院有限责任公司，1983年成立，1999年从全额拨款的科研事业单位转制为科技型企业，在国家发改委、工信部、市场监管总局、商务部、海关总署等政府部门和中国有色金属工业协会的指导支持下，技经院始终牢记初心使命，认真践行协会“三服务”宗旨，逐步形成了信息中心、标准质量计量中心、传媒中心、知识产权中心、评价认证中心、ESG中心、新能源中心、投资贸易和各分会秘书处等“7中心＋”的新发展格局，成为行业地位独特、业务多元、影响广泛的软科学研究机构和国家级智库。技经院设立了国家级博士后科研工作站，聚集了大量的行业人才；荣获国家各类科技奖上百项，完成各类咨询研究课题和规划近千项；归口管理5000余项国家标准、行业标准、军用标准、协会标准和国际标准，承担了TC26,TCT9SCS，TC79SC12，TC298，TC333五个ISO国际委员会秘书处工作；有效运行“有色金属、稀士、半导体材料和有色标样”四个全国标准化技术委员会，每年召开教干个有色金属领域国际国内标准制修订会议：同时，中国国际铝业周、铅锌周、铜业周、硅业大会、镁业大会、新能源新材料产业大会、中国有色金属工业年度经济论坛、境外资源开发风险防范与控制高峰论坛、产融结合创新论坛等品牌会议方兴未艾，影响日益扩大；出版发行《中国有色金属》《世界有色金属》《中国金属通报》三个国家级主流期刊；开展专利代理、高价值专利培育、专利奖辅导、“贯标”辅导等知识产权服务；获得国家认监委批准的认证资质，正在开展绿电铝认证、绿色低碳铝认证、绿电硅认证、有色金属产品碳足迹认证等双碳类认证工作；开展ESG标准研制、评级评价、报告鉴证、体系管理等咨询服务工作；开展新能源及其材料领域产业研究咨询、学术交流合作；承担中国有色金属工业协会近十个分会秘书处的工作；开展与有色相关的新能源新材料领域私募股权投资业务：聚智汇力，加速迈进具有国际影响力的一流行业智库。
昆明理工大学，建有22 个国家级创新平台（含国家工程研究中心、省部共建国家重点实验室、国家大学科技园）和 123 个省部级平台；2024 年科研总规模达 34.65 亿元。在锡冶金、真空金属分离、微波冶金、灵长类基因编辑等领域取得多项世界领先成果，获国家科技进步奖、技术发明奖等多项大奖，专利授权超 2 万件。与 50 个国家 / 地区的 200 余所高校、科研机构建立合作，共建孔子学院、海外办学机构；面向南亚东南亚开展工程技术人才培养与技术输出。同时深度服务云南及全国有色金属、装备制造、环保等产业，为地方经济与国家战略提供强有力的人才与技术支撑。
[bookmark: _Toc22431][bookmark: _Toc20860][bookmark: _Toc11579][bookmark: _Toc3050][bookmark: _Toc768][bookmark: _Toc25778][bookmark: _Toc7963][bookmark: _Toc31620]1.3.3 主要工作成员所负责的工作情况
本标准主要起草人及工作职责见表1。
表1  主要起草人及工作职责
	起草人
	单位
	职位/职称
	主要工作内容

	陈太其
	云南锡业股份有限公司锡业分公司
	工程师
	负责项目立项、文件草案起草、项目沟通、评审汇报、意见征询和文件修改完善等工作。

	李云
	
	高级工程师
	负责项目提出、项目方向指导工作。

	石如祥
	
	高级工程师
	负责项目立项、文件草案起草、项目沟通、评审汇报、意见征询和文件修改完善等工作。

	刘庆东
	
	正高级工程师
	负责标准数据统计、归纳分析、文件修改完善等工作。

	吴帅锦
	有色金属技术经济研究院有限责任公司
	高级工程师
	负责项目修订组织工作。

	李鹏飞
	云南锡业股份有限公司
	工程师
	负责文件草案审阅、评审汇报和项目进度管控工作。

	唐都作
	
	高级工程师
	负责文件草案审阅、评审汇报和项目进度管控工作。

	林若虚
	有色金属技术经济研究院有限责任公司
	高级工程师
	负责项目修订组织工作。

	李一夫
	昆明理工大学
	正高级工程师
	负责标准数据统计、归纳分析、参会论证和文件修改完善等工作。

	马进萍
	
	高级工程师
	负责标准数据统计、归纳分析、参会论证和文件修改完善等工作。


1.4 主要工作过程

1.4.1预研阶段
本标准预研阶段全面调研国内外粗锡生产工艺、质量现状及标准情况，收集龙头企业、检测机构、下游用户数据，梳理技术指标与贸易需求。分析现有标准短板，明确标准框架、主要内容与关键指标，形成预研报告。通过多方论证，确认标准制定必要性、可行性与技术路线，为正式立项奠定坚实基础。
1.4.2标准立项
根据工业和信息化部办公厅下发文件《工业和信息化部办公厅关于印发2025年第五批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2025]528号），行业标准《粗锡》制定项目由全国有色金属标准化技术委员会归口，计划编号：2025-1341T-YS，项目周期：12个月，项目完成时间为2026年12月。
1.4.3起草阶段
    云南锡业股份有限公司锡业分公司与广西华锡有色金属股份有限公司等锡冶炼公司沟通交流粗锡情况，联合昆明理工大学、国内主要锡冶炼企业、检测机构、科研院所等组成工作组，统计汇总市场上粗锡情况，总结归纳，形成草案。
1.4.4征求意见阶段
1.4.5审查阶段
A. 技术专家审查
B. 委员审查
1.4.6报批阶段
二、编制原则、主要内容及其确定依据
[bookmark: OLE_LINK7]1、编制原则
起草符合GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.10-2014《标准编写规则第10部分：产品标准》要求，遵守国家的各种关于锡的法律法规及相关国家标准。符合国家环保政策的要求，广泛征求有色金属企业、院校研究机构等相关单位意见。
2、标准主要技术内容的确定依据
粗锡是锡冶炼精矿还原熔炼-火法初步精炼后获得的中间产品，是生产精锡的原料，属于锡冶炼主流产品，符合《有色金属工业产品目录》、《锡冶炼行业规范条件》对产品范畴的界定，通过调研，确定主要技术内容。
3、 试验验证分析、综述报告、技术经济论证、预期达到的经济效益、社会效益和生态效益
1、试验验证分析和综述报告
（一）项目的必要性阐述
当前，我国锡冶炼产业已形成规模化、集约化发展格局，粗锡作为锡精矿到精锡之间的关键中间产品，产量大、应用广、贸易活跃。但长期以来，国内缺少统一、完整的粗锡产品行业标准，已成为制约产业高质量发展、规范市场秩序、保障公平贸易的突出问题。
一是现有标准体系不完整，存在明显空白。目前我国仅有精锡、锡合金及粗锡化学分析方法等标准，未对粗锡的产品分类、牌号、化学成分、外观质量、检验规则、包装储运等作出系统规定，导致生产、交易、验收无统一依据，产业链标准衔接不畅。
二是市场质量判定不统一，贸易纠纷频发。不同企业执行的企业标准差异较大，锡含量、杂质控制、锭型规格等不统一，供需双方在质量验收、计价结算、争议仲裁时缺乏权威依据，增加交易成本，影响行业健康发展。
三是环保与安全管控要求亟需标准支撑。随着国家对重金属污染防治、绿色低碳发展要求不断提高，粗锡产品中铅、砷、汞、镉等有害元素亟需通过标准加以限定，推动企业清洁生产、源头管控，落实生态环境保护责任。
四是行业监管与高质量发展需要标准引领。统一的粗锡标准有利于规范企业生产行为、提升产品稳定性、促进资源综合利用，为行业准入、质量监督、政策落实提供技术支撑，推动我国锡产业向高效、绿色、规范化方向升级。
制定行业标准《粗锡》，既是完善锡产业链标准体系的迫切需要，也是规范市场、保障贸易、强化环保、引领产业升级的必然要求，项目实施具有显著的必要性、紧迫性和现实意义。
（二）项目的可行性阐述
《国家标准化发展纲要》明确支持有色金属等关键领域标准制定。工信部、国标委将锡产业链标准纳入重点计划，给予立项、资金、宣贯等支持。工信部《有色金属行业碳达峰实施方案》《锡行业准入条件》明确要求规范冶炼工艺、能耗、环保、质量标准。制定《粗锡》行业标准具备充分必要性、技术可行性、市场与政策支撑，是规范行业、保障供应链、推动高质量发展的关键举措，项目整体可行。
    全球粗锡年需求量超40万吨，中国占比超50%，下游电子、光伏、新能源持续高增长。
标准实施后可统一质量、减少争议、降低交易成本，提升行业整体效率与效益。再生锡市场扩容，标准可规范再生原料准入、提升再生粗锡质量，拓展应用场景。粗锡是锡产业链核心中间品，下游覆盖电子焊料、光伏、半导体、新能源、高端合金等战略领域，对纯度、杂质稳定性要求极高。高端制造（5nm芯片、光伏焊带）要求锡纯度达99.999%（6N），粗锡杂质（Fe、As、Cu、Pb、Sb等）直接决定精炼成本与最终产品合格率。规范粗锡标准可降低精炼损耗、提升金属回收率、减少二次污染，助力“双碳”与绿色冶炼。
    制定行业标准《粗锡》，技术成熟，数据充分。国内粗锡冶炼技术全球领先：富氧顶吹熔炼-电热还原、真空蒸馏、火法+电解联合工艺成熟，直收率≥96.5%，杂质控制达国际先进水平。分析方法体系完善：已发布YS/T 1462系列（锡、铜、银等多元素测定），方法精准、可操作性强，覆盖粗锡全成分检测全国标准信息公共服务平台。龙头企业云锡、华锡积累海量生产数据、质量指标、杂质限值，可直接转化为标准技术内容。
   全国有色金属标准化技术委员会（TC243）归口管理，组织健全、流程规范。锡、华锡、中国有色金属工业协会等龙头企业+行业机构牵头，技术专家、检测机构、下游用户深度参与，保障标准科学、实用、可落地。
（三）试验验证分析
调研云锡、华锡、广西、湖南、云南等国内主要锡冶炼产区工艺产品，以及以锡精矿、锡废料、锡渣等为原料，经还原熔炼、初步精炼所制得的粗锡。各指标来自于不同单位的一百组数据进行分析。
表1 粗锡指标统计（%）
	样品编号
	Sn
	As
	Bi
	Cu
	Fe
	Pb
	Sb

	1
	94.71
	0.82 
	0.117 
	0.892 
	0.954 
	1.65 
	0.49 

	2
	87.92
	1.31 
	0.274 
	0.677 
	0.006 
	2.69 
	6.39 

	3
	95.95
	0.57 
	0.116 
	0.953 
	0.096 
	1.56 
	0.47 

	4
	88.92
	1.36 
	0.176 
	0.662 
	0.033 
	2.73 
	5.07 

	5
	95.14
	0.53 
	0.136 
	0.952 
	0.070 
	2.21 
	0.58 

	6
	88.52
	1.58 
	0.175 
	0.710 
	0.015 
	2.70 
	5.30 

	7
	96.05
	0.19 
	0.143 
	0.598 
	0.027 
	2.12 
	0.67 

	8
	88.91
	1.37 
	0.220 
	0.742 
	0.041 
	2.80 
	4.99 

	9
	95.15
	0.35 
	0.153 
	0.625 
	0.050 
	2.81 
	0.62 

	10
	89.06
	1.53 
	0.277 
	0.772 
	0.020 
	2.87 
	4.55 

	11
	94.84
	0.32 
	0.162 
	0.510 
	0.019 
	2.88 
	0.97 

	12
	89.14
	1.65 
	0.259 
	0.772 
	0.080 
	2.93 
	4.14 

	13
	95.36
	0.54 
	0.143 
	0.476 
	0.035 
	2.38 
	0.74 

	14
	89.18
	1.39 
	0.225 
	0.713 
	0.015 
	3.06 
	4.67 

	15
	96.45
	0.41 
	0.125 
	0.405 
	0.015 
	1.96 
	0.41 

	16
	90.34
	1.40 
	0.277 
	0.705 
	0.035 
	3.20 
	3.16 

	17
	96.02
	0.49 
	0.122 
	0.331 
	0.019 
	2.33 
	0.41 

	18
	90.54
	1.40 
	0.271 
	0.736 
	0.085 
	3.05 
	2.99 

	19
	90.45
	1.39 
	0.267 
	0.778 
	0.099 
	3.04 
	3.00 

	20
	96.05
	0.57 
	0.123 
	0.425 
	0.037 
	1.75 
	0.69 

	21
	89.91
	1.63 
	0.186 
	0.755 
	0.126 
	3.07 
	3.31 

	22
	96.75
	0.71 
	0.102 
	0.218 
	0.012 
	1.63 
	0.32 

	23
	88.57
	1.54 
	0.289 
	0.791 
	0.008 
	3.18 
	4.81 

	24
	95.88
	0.86 
	0.105 
	0.210 
	0.037 
	2.27 
	0.35 

	25
	87.80
	1.64 
	0.175 
	0.639 
	1.256 
	3.22 
	4.27 

	26
	96.94
	0.94 
	0.096 
	0.218 
	0.033 
	1.10 
	0.40 

	27
	88.77
	1.45 
	0.183 
	0.677 
	0.120 
	3.29 
	4.71 

	28
	96.72
	1.03 
	0.117 
	0.226 
	0.004 
	1.30 
	0.38 

	29
	89.77
	1.44 
	0.283 
	0.642 
	0.038 
	3.34 
	3.77 

	30
	96.85
	0.82 
	0.117 
	0.224 
	0.020 
	1.35 
	0.39 

	31
	87.39
	1.51 
	0.182 
	0.792 
	0.120 
	3.11 
	5.76 

	32
	97.54
	0.43 
	0.116 
	0.205 
	0.004 
	1.29 
	0.24 

	33
	87.61
	1.17 
	0.274 
	0.775 
	0.033 
	3.19 
	5.99 

	34
	87.91
	1.27 
	0.278 
	0.736 
	0.029 
	3.04 
	5.95 

	35
	96.57
	1.14 
	0.120 
	0.210 
	0.030 
	1.37 
	0.30 

	36
	88.57
	1.12 
	0.189 
	0.816 
	0.095 
	3.20 
	5.03 

	37
	97.51
	0.39 
	0.119 
	0.207 
	0.001 
	1.30 
	0.29 

	38
	97.41
	0.41 
	0.121 
	0.223 
	0.001 
	1.36 
	0.28 

	39
	96.80
	0.70 
	0.122 
	0.268 
	0.065 
	1.45 
	0.32 

	40
	89.58
	1.27 
	0.290 
	0.705 
	0.021 
	3.21 
	4.45 

	41
	96.17
	0.92 
	0.134 
	0.362 
	0.032 
	1.69 
	0.39 

	42
	89.26
	1.23 
	0.267 
	0.662 
	0.076 
	3.26 
	4.33 

	43
	96.45
	0.42 
	0.133 
	0.450 
	0.007 
	1.81 
	0.48 

	44
	88.79
	1.22 
	0.262 
	0.708 
	0.037 
	3.24 
	5.13 

	45
	94.26
	1.16 
	0.129 
	0.664 
	1.102 
	1.91 
	0.37 

	46
	95.69
	0.63 
	0.131 
	0.542 
	0.063 
	1.85 
	0.70 

	47
	89.33
	1.43 
	0.218 
	0.728 
	0.117 
	3.44 
	3.71 

	48
	96.10
	0.67 
	0.130 
	0.649 
	0.015 
	1.75 
	0.41 

	49
	89.78
	1.25 
	0.265 
	0.670 
	0.071 
	3.39 
	3.60 

	50
	95.72
	0.79 
	0.137 
	0.693 
	0.047 
	1.85 
	0.46 

	51
	89.94
	1.56 
	0.282 
	0.666 
	0.037 
	3.35 
	3.37 

	52
	95.51
	1.10 
	0.136 
	0.434 
	0.092 
	1.76 
	0.54 

	53
	89.14
	1.54 
	0.174 
	0.620 
	1.052 
	3.31 
	3.17 

	54
	95.55
	0.99 
	0.143 
	0.508 
	0.020 
	1.82 
	0.62 

	55
	89.73
	1.57 
	0.273 
	0.683 
	0.025 
	3.30 
	3.47 

	56
	95.99
	0.72 
	0.136 
	0.278 
	0.023 
	1.78 
	0.76 

	57
	87.83
	1.76 
	0.159 
	0.642 
	1.395 
	3.29 
	3.88 

	58
	96.16
	0.96 
	0.129 
	0.269 
	0.003 
	1.77 
	0.43 

	59
	89.41
	1.76 
	0.262 
	0.689 
	0.004 
	3.12 
	3.99 

	60
	96.04
	1.17 
	0.122 
	0.255 
	0.010 
	1.69 
	0.43 

	61
	88.31
	1.48 
	0.268 
	0.722 
	0.037 
	3.24 
	4.88 

	62
	89.07
	1.53 
	0.178 
	0.712 
	0.117 
	3.38 
	3.91 

	63
	95.52
	1.08 
	0.126 
	0.324 
	0.017 
	2.17 
	0.44 

	64
	89.19
	1.67 
	0.268 
	0.731 
	0.040 
	3.23 
	3.93 

	65
	94.49
	1.36 
	0.144 
	0.394 
	0.011 
	2.70 
	0.53 

	66
	88.54
	1.76 
	0.286 
	0.707 
	0.038 
	3.34 
	4.50 

	67
	95.56
	1.13 
	0.143 
	0.401 
	0.011 
	2.01 
	0.42 

	68
	88.01
	1.82 
	0.280 
	0.715 
	0.018 
	3.48 
	4.76 

	69
	94.85
	1.49 
	0.147 
	0.455 
	0.026 
	2.05 
	0.50 

	70
	88.20
	1.21 
	0.291 
	0.639 
	0.032 
	3.37 
	5.54 

	71
	95.48
	0.46 
	0.278 
	0.457 
	0.002 
	2.52 
	0.61 

	72
	87.35
	1.10 
	0.263 
	0.511 
	0.008 
	3.68 
	6.71 

	73
	94.04
	1.96 
	0.170 
	0.915 
	0.005 
	2.11 
	0.36 

	74
	88.29
	1.63 
	0.172 
	0.813 
	0.061 
	2.80 
	5.17 

	75
	94.38
	1.79 
	0.155 
	0.845 
	0.007 
	2.11 
	0.36 

	76
	89.43
	1.45 
	0.170 
	0.755 
	0.071 
	3.10 
	4.20 

	77
	96.13
	1.08 
	0.126 
	0.239 
	0.005 
	1.85 
	0.31 

	78
	87.86
	1.50 
	0.165 
	0.680 
	1.009 
	3.03 
	4.81 

	79
	95.90
	1.58 
	0.104 
	0.232 
	0.011 
	1.57 
	0.35 

	80
	89.13
	1.08 
	0.172 
	0.772 
	0.046 
	3.08 
	4.81 

	81
	97.28
	0.35 
	0.092 
	0.212 
	0.002 
	1.47 
	0.41 

	82
	88.35
	1.17 
	0.171 
	0.748 
	0.049 
	3.04 
	5.58 

	83
	96.27
	1.09 
	0.086 
	0.225 
	0.099 
	1.55 
	0.37 

	84
	89.03
	1.37 
	0.174 
	0.792 
	0.082 
	3.19 
	4.41 

	85
	96.34
	1.06 
	0.087 
	0.233 
	0.057 
	1.56 
	0.39 

	86
	88.94
	1.19 
	0.176 
	0.774 
	0.052 
	3.20 
	4.79 

	87
	96.46
	0.76 
	0.095 
	0.262 
	0.077 
	1.68 
	0.40 

	88
	89.55
	1.11 
	0.264 
	0.786 
	0.048 
	3.32 
	4.03 

	89
	96.01
	0.73 
	0.098 
	0.265 
	0.517 
	1.67 
	0.44 

	90
	89.42
	1.51 
	0.191 
	0.877 
	0.089 
	3.58 
	3.31 

	91
	96.76
	0.34 
	0.097 
	0.282 
	0.060 
	1.73 
	0.50 

	92
	89.29
	1.20 
	0.269 
	0.843 
	0.035 
	3.50 
	4.06 

	93
	96.52
	0.50 
	0.096 
	0.323 
	0.023 
	1.72 
	0.51 

	94
	76.73
	0.71
	0.077
	0.434
	0.019
	9.53
	10.89

	95
	96.39
	0.56 
	0.098 
	0.330 
	0.106 
	1.78 
	0.45 

	96
	88.78
	1.18 
	0.179 
	0.945 
	0.060 
	3.63 
	4.26 

	97
	95.15
	0.80 
	0.102 
	0.373 
	0.931 
	1.92 
	0.41 

	98
	87.84
	1.59 
	0.275 
	0.880 
	0.048 
	3.63 
	4.84 

	99
	88.99
	1.55 
	0.222 
	0.992 
	0.117 
	3.80 
	3.37 

	100
	83.49
	0.43 
	0.143 
	0.858 
	1.289 
	3.50 
	9.46 

	最大值
	97.54
	1.96
	0.29
	0.99
	1.39
	9.53
	10.89

	最小值
	76.73
	0.19
	0.09
	0.21
	0.00
	1.10
	0.24


经过统计分析，粗锡中主要成分是Sn：76.73%~97.54%，As：0.19%~1.96%，Bi：0.09%~0.29%，Cu：0.21%~0.99%、 Fe：0~1.39%，Pb：1.10%~9.53%，Sb：0.24%~10.89%，其他元素几乎可以忽略不计。通过与各单位初步讨论，市场上还有锡含量低、杂质含量高的粗锡，为了适应多种粗锡原料的贸易交收，建议放宽范围，推荐化学成分见表2。
表2  化学成分
	品级
	化学成分（质量分数）%

	
	Sn
不小于
	杂质含量，不大于

	
	
	As
	Bi
	Cu
	Fe
	Pb
	Sb

	一级
	92
	1.0
	0.3
	0.5
	1.0
	3.0
	1.0

	二级
	85
	2.0
	0.6
	1.5
	2.0
	6.0
	6.0

	三级
	75
	3.0
	1.0
	3.0
	3.0
	10.0
	12.0



（4） 取样、制样方法
[bookmark: _GoBack]由于锡的熔点较低，粗锡在浇铸时会与熔点高的杂质元素形成分层，熔化后比重低于熔点高的杂质元素会富集到液体锡表面，形成锅渣浮到液体锡表面，捞尽锅渣取样后，用泵将液体锡转移，部分批次的粗锡会形成锡合金残留在锅底。因此粗锡取样时锅渣、液体锡、锅底锡需分开取样，采用以下取样方法：整批粗锡在干净的熔炼锅内熔化后捞尽吊环，搅拌均匀后进行捞渣，捞渣过程中取粗锡锅渣样。将渣捞净粗锡液面清亮后，在搅拌状态下取粗锡样品铸成试样，粗锡样量不少于1000 g。取完样后将液体锡泵净确认锅底锡情况，如有锅底锡则单独取样。
用锯取法（不得采用任何润滑剂）控制锯速将液体锡锡试样及锅底锡试样制成不大于0.85 mm的颗粒状，用磁铁除去制样时带入的铁屑。用破碎法将锅渣样制成不大于0.15 mm的粉末状。
（五）标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益
4.1先进性、创新性
本标准为国内首个《粗锡》产品行业标准，填补了我国粗锡无统一产品标准的空白，完善了锡产业链全流程标准体系。标准技术指标贴合国内富氧熔炼、真空蒸馏、再生锡回收等主流工艺，兼顾原生与再生粗锡质量要求，分级科学、杂质限值合理，整体达到国内有色金属中间产品先进水平，并与国际标准接轨，有利于提升我国锡行业国际定价权与贸易互认水平。
    标准创新构建主品位、关键杂质联合判定的产品分级体系，规范统一取样、制样、检验及复验规则，大幅提升贸易便利性与争议解决效率。同时紧扣绿色低碳、资源循环利用政策导向，强化质量管控与金属回收率，助力高端锡材料产业升级。标准科学性、适用性、可操作性强，对规范行业秩序、推动锡产业高质量发展具有重要支撑作用。
4.2经济效益
实施《粗锡》行业标准可统一质量分级与检验规则，有效减少贸易纠纷、降低检测与复检成本，提升冶炼回收率与生产效率。标准推动优质优价，促进再生锡规范化利用，增强我国锡产业国际定价权，带来显著经济效益。项目投入少、见效快，对降本增效、推动锡行业高质量发展具有重要作用。
4.3社会效益
制定《粗锡》行业标准，可规范行业生产经营秩序，保障产品质量稳定，减少贸易争议，提升供应链安全。标准推动绿色冶炼与资源循环利用，降低能耗与污染物排放，助力“双碳”目标。同时提升我国锡产业标准化水平与国际影响力，保障战略资源产业链供应链稳定，促进产业高质量、可持续发展，具有显著社会效益。
4.4 生态效益
本标准通过规范粗锡质量与杂质控制，推动冶炼工艺优化，提高锡金属回收率，降低资源消耗与废渣、废气排放。引导再生锡规范化利用，减少原生矿产开采，助力绿色低碳发展。统一技术要求可促进落后产能退出，推动行业节能减排，有效减轻生态环境压力，提升锡行业绿色发展水平，具有良好生态效益。
四、与国际标准和国外先进标准技术内容的对比
[bookmark: _Toc14871][bookmark: _Toc21998]本文件为首次修订，经查，本文件与国内外现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。本标准未采用（包括等同采用、修改采用及非等效采用）国际标准或国外先进标准。
5、 以国际标准为基础的起草情况以及是否合规采用国际国外标准、未采用国际标准的原因
无。
6、 与有关法律、行政法规及相关标准的关系
本标准符合现行法律、法规的要求，与YS/T 1462《粗锡化学分析方法》系列配套，并与其他同类国家标准、行业标准无冲突、重叠和不协调之处。
7、 [bookmark: _Toc32100]重大分歧意见的处理经过和依据
暂无。
八、涉及专利的有关说明
本标准不涉及专利问题。
[bookmark: _Toc15989]九、实施国家标准的要求以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议
[bookmark: _Toc15588]本标准建议作为推荐性行业标准发布。
[bookmark: _Toc22451]十、其他应当说明的事项。
无。
                             《粗锡》编制组
                             2026年3月11日
