附件1：
2026年第二批有色金属国家标准项目计划表

	序号
	计划编号
	项目名称
	标准性质
	制修订
	代替标准号
	采标情况
	完成时间
	所属分标委会
	起草单位

	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]国标委发〔2026〕17号《国家标准委关于下达2026年第三批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》

	1. 
	20261788-T-610
	粉末振荡热压真空烧结成型通用要求
	推荐
	制定
	
	
	2027-09-30
	全国有色金属标准化技术委员会粉末冶金分技术委员会
	北京钢研高纳科技股份有限公司、中国航发湖南动力机械研究所、株洲万融新材科技有限公司、清华大学、中南大学、四川钢研高纳锻造有限责任公司、北京三航极材精细制造技术研究院有限公司

	国标委发〔2026〕28号《国家标准委关于下达2026年第四批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》

	2. 
	20262076-T-610
	平面显示用银合金靶材
	推荐
	制定
	
	
	2027-07-28
	全国有色金属标准化技术委员会贵金属分技术委员会
	福建阿石创新材料股份有限公司、有研亿金新材料有限公司、合肥维信诺科技有限公司、丰联科光电（洛阳）有限公司、中山智隆新材料科技有限公司、郑州大学、福建理工大学

	3. 
	20262077-T-610
	靶材用带水道铜背板
	推荐
	制定
	
	
	2027-07-28
	全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会
	宁波江丰电子材料股份有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、中色奥博特铜铝业有限公司、合肥江丰电子材料有限公司、有研亿金新材料有限公司、中铜华中铜业有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、汕头华兴冶金设备股份有限公司、宁波微泰真空技术有限公司、上海同创普润新材料股份有限公司等

	4. 
	20262078-T-610
	有色金属冶炼 智能配料技术要求
	推荐
	制定
	
	
	2027-04-28
	全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、中国联合网络通信有限公司广东省分公司、湖南天桥嘉成智能科技有限公司、中际山河科技有限责任公司

	5. 
	20262079-T-610
	加工铜及铜合金圆铸锭
	推荐
	制定
	
	
	2027-07-28
	全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会
	宁波长振铜业有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、浙江天宁合金材料有限公司、沈阳有色金属加工有限公司

	6. 
	20262080-T-610
	硬质合金近净成型铣刀坯
	推荐
	制定
	
	
	2027-07-28
	全国有色金属标准化技术委员会粉末冶金分技术委员会
	厦门金鹭硬质合金有限公司、昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司、深圳市海洲数控机械刀具有限公司

	7. 
	20262081-T-610
	铜及铜合金中平均晶粒度与再结晶分数的测定  电子背散射衍射法
	推荐
	制定
	
	
	2027-07-28
	全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会
	厦门双瑞材料研究院有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、中色创新研究院（天津）有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、有研亿金新材料有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、有研亿金新材料（山东）有限公司、绍兴市特种设备检测院、宁波江丰电子材料股份有限公司、山西北铜新材料科技有限公司、中色正锐（山东）铜业有限公司等

	8. 
	20262082-T-610
	硬质合金直孔棒材
	推荐
	制定
	
	
	2027-05-28
	全国有色金属标准化技术委员会粉末冶金分技术委员会
	厦门金鹭硬质合金有限公司、苏州新锐合金工具股份有限公司、株洲硬质合金集团有限公司、苏州阿诺精密切削技术有限公司

	9. 
	20262083-T-610
	有色金属采选 矿浆浓度在线分析技术要求
	推荐
	制定
	
	
	2027-04-28
	全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会
	江西铜业股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、云南铜业股份有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、金川集团股份有限公司

	10. 
	20262084-T-610
	低温轧制用硬质合金轧辊
	推荐
	制定
	
	
	2027-07-28
	全国有色金属标准化技术委员会粉末冶金分技术委员会
	株洲硬质合金集团有限公司、株洲长江硬质合金工具有限公司、自贡硬质合金有限责任公司

	11. 
	20262085-T-610
	铜及铜合金箔及其镀层微观结构分析 透射电子显微镜法
	推荐
	制定
	
	
	2027-07-28
	全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会
	江西铜业技术研究院有限公司、江西铜业股份有限公司、江西省江铜铜箔科技股份有限公司、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、广东嘉元科技股份有限公司、诺德新材料股份有限公司、九江德福科技股份有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、中铜华中铜业有限公司

	12. 
	20262086-T-610
	3D打印电路用固化银浆
	推荐
	制定
	
	
	2027-07-28
	全国有色金属标准化技术委员会贵金属分技术委员会
	西北大学、贵研电子科技有限公司、北京科技大学、京东方科技集团股份有限公司、北京京东方创元科技有限公司、芯体素（杭州）科技发展有限公司、西安宏星电子浆料有限责任公司、中国有研科技集团有限公司、西北有色金属研究院、西安振博蓝桥科技有限公司、陕西科技大学、桐柏泓鑫新材料有限公司、宁夏中色新材料有限公司、北京中科纳通电子技术有限公司

	13. 
	20262087-T-610
	硬质涂层结合性能试验方法  维氏压痕法
	推荐
	制定
	
	
	2027-07-28
	全国有色金属标准化技术委员会粉末冶金分技术委员会
	赣州澳克泰工具技术有限公司、崇义章源钨业股份有限公司、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司、成都美奢锐新材料有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、鹰潭市检验检测认证院、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司

	14. 
	20262089-T-610
	铜及铜合金室温往复摩擦磨损试验方法
	推荐
	制定
	
	
	2027-07-28
	全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会
	宁波博威合金材料股份有限公司、绍兴市质量技术监督检测院、绍兴市特种设备检测院、武汉泛洲中越合金有限公司

	15. 
	20262090-T-610
	铜及铜合金显微织构的测定  电子背散射衍射法
	推荐
	制定
	
	
	2027-07-28
	全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会
	厦门双瑞材料研究院有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、中国科学院金属研究所、国合通用（青岛）测试评价有限公司、绍兴市特种设备检测院、西北稀有金属材料研究院

	16. 
	20262092-T-610
	金属溅射靶材内部缺陷的检测  水浸式超声波法
	推荐
	制定
	
	
	2027-07-28
	全国有色金属标准化技术委员会贵金属分技术委员会
	云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司、有研亿金新材料有限公司、贵研先进新材料（上海）有限公司、云南贵金属实验室有限公司

	17. 
	20262093-T-610
	激光熔覆用铜及铜合金粉
	推荐
	制定
	
	
	2027-07-28
	全国有色金属标准化技术委员会粉末冶金分技术委员会
	有研增材技术有限公司、钢研国际新材料创新中心（深圳）有限公司、北矿新材科技有限公司 

	18. 
	20262095-T-610
	铜及铜合金电阻率测试 四探针法
	推荐
	制定
	
	
	2027-07-28
	全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会
	鹰潭市检验检测认证院、中铝洛阳铜加工有限公司、江西华创新材有限公司、中铜华中铜业有限公司

	19. 
	20262098-T-610
	氟钛酸钾、氟硼酸钾、氟锆酸钾化学分析方法  第14部分：氟锆酸钾含量的测定  EDTA容量法
	推荐
	制定
	
	
	2027-07-28
	全国有色金属标准化技术委员会轻金属分技术委员会
	福建省漳平市九鼎氟化工有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、德兴市九邦化工有限责任公司、龙岩市新材料新能源产业研究院、云南氟业环保科技股份有限公司等

	20. 
	20262104-T-610
	铜、铅、锌和镍精矿  自动化取样系统检查指南
	推荐
	制定
	
	ISO 11790:2017，修改采用
	2027-02-28
	全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会
	江西铜业股份有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、大冶有色金属有限责任公司、河南豫光金铅股份有限公司、金川集团股份有限公司、葫芦岛锌业股份有限公司

	21. 
	20262110-T-610
	镍化学分析方法  第12部分：氧、氮、氢含量的测定  脉冲惰性气体熔融-热导法/红外法
	推荐
	制定
	
	
	2027-07-28
	全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会
	金川集团股份有限公司、甘肃精普检测科技有限公司、钢研纳克检测技术股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、河北河钢材料技术研究院有限公司、广州海关技术中心

	22. 
	20262142-T-610
	氟化锂、氟化镁化学分析方法  第10部分：电感耦合等离子体质谱法
	推荐
	制定
	
	
	2027-07-28
	全国有色金属标准化技术委员会轻金属分技术委员会
	国标（北京）检验认证有限公司、中铝检测科技（郑州）有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、贵州省分析测试研究院、福建省漳平市九鼎氟化工有限公司、厦门大学、龙岩市新材料新能源产业研究院、德兴市九邦化工有限责任公司、立中四通轻合金集团股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、衡阳市东氟新材料股份有限公司、多氟多新材料股份有限公司等

	23. 
	20262143-T-610
	钛及钛合金管材尺寸、外形、重量及允许偏差
	推荐
	制定
	
	
	2027-07-28
	全国有色金属标准化技术委员会稀有金属分技术委员会
	宝鸡钛业股份有限公司、湖南湘投金天新材料有限公司、西部钛业有限责任公司、南京宝色股份公司、宝钛集团有限公司

	24. 
	20262144-T-610
	氟钛酸钾、氟硼酸钾、氟锆酸钾化学分析方法  第15部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法
	推荐
	制定
	
	
	2027-07-28
	全国有色金属标准化技术委员会轻金属分技术委员会
	国标（北京）检验认证有限公司、中铝检测科技（郑州）有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、贵州省分析测试研究院、福建省漳平市九鼎氟化工有限公司、厦门大学、龙岩市新材料新能源产业研究院、德兴市九邦化工有限责任公司、立中四通轻合金集团股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、衡阳市东氟新材料股份有限公司、多氟多新材料股份有限公司等

	25. 
	20262145-T-610
	银化学分析方法 铜、铋、铁、铅、锑、钯、硒、碲、铂、镉、镍、锡、锌、砷量的测定 火花原子发射光谱法
	推荐
	制定
	
	
	2027-07-28
	全国有色金属标准化技术委员会贵金属分技术委员会
	紫金矿业集团股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、有研亿金新材料（山东）有限公司、甘肃精普检测科技有限公司

	26. 
	20262146-T-610
	热等静压钢-镍/铜双金属合金制件
	推荐
	制定
	
	
	2027-07-28
	全国有色金属标准化技术委员会粉末冶金分技术委员会
	西安欧中材料科技股份有限公司、西北有色金属研究院、广东省科学院新材料研究所

	27. 
	20262147-T-610
	热等静压镍基合金件通用技术规范
	推荐
	制定
	
	
	2027-07-28
	全国有色金属标准化技术委员会粉末冶金分技术委员会
	[bookmark: _GoBack]北京钢研高纳科技股份有限公司、西安欧中材料科技股份有限公司、西北有色金属研究院

	28. 
	20262159-T-610
	铜及铜合金波导管
	推荐
	修订
	GB/T 8894-2014
	
	2027-04-28
	全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会
	沈阳有色金属研究所有限公司、浙江省冶金研究院有限公司、沈阳有色金属加工有限公司

	29. 
	20262161-T-610
	电工用铜线坯
	推荐
	修订
	GB/T 3952-2016
	
	2027-04-28
	全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会
	江西铜业股份有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所、宁波金田铜业（集团）股份有限公司、广州江铜铜材有限公司、云南铜业股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、江苏江润铜业有限公司、山东祥瑞铜材有限公司、山东亨圆铜业有限公司、赣州江钨新型合金材料有限公司

	30. 
	20262162-T-610
	阴极铜
	推荐
	修订
	GB/T 467-2010
	
	2027-04-28
	全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会
	江西铜业股份有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、云南铜业股份有限公司、金川集团股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、阳谷祥光铜业有限公司、北方铜业股份有限公司、大冶有色金属有限责任公司 

	31. 
	20262163-T-610
	无缝铜水管和铜气管
	推荐
	修订
	GB/T 18033-2017
	
	2027-04-28
	全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会
	浙江海亮股份有限公司、浙江耐乐铜业有限公司、青岛宏泰铜业有限公司、山东享圆铜业有限公司、上虞金鹰铜业有限公司、常熟中佳新材料有限公司、金龙精密铜管集团股份有限公司、宁波金田铜业(集团)股份有限公司、金龙铜管集团广东龙丰精密铜管有限公司、江西铜业股份有限公司、重庆龙煜精密铜管有限公司

	32. 
	20262164-T-610
	钽铌化学分析方法  第16部分：钽中痕量元素含量的测定  电感耦合等离子体质谱法
	推荐
	修订
	GB/T 15076.16-2008
	
	2027-04-28
	全国有色金属标准化技术委员会稀有金属分技术委员会
	国标（北京）检验认证有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、金川集团股份有限公司、宝钛集团有限公司

	33. 
	20262165-T-610
	信号传输用单晶圆铜线及线坯
	推荐
	修订
	GB/T 26044-2010
	
	2027-04-28
	全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会
	河南森格材料科技有限公司、河南省科学院材料研究所、兰州理工大学、河南科技大学、深圳市晖耀电子有限公司、河南理工大学、有色金属技术经济研究院有限责任公司

	34. 
	20262166-T-610
	导电用无缝铜管
	推荐
	修订
	GB/T 19850-2013
	
	2027-04-28
	全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会
	金龙精密铜管集团股份有限公司、江苏仓环铜业股份有限公司、无锡隆达金属材料有限公司、山东中佳新材料科技有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、浙江海亮股份有限公司

	35. 
	20262168-T-610
	镍化学分析方法 第7部分：砷、锑、铋和硒含量的测定 氢化物发生—原子荧光光谱法
	推荐
	修订
	GB/T 8647.7-2006
	
	2027-04-28
	全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会
	金川集团股份有限公司、北矿检测技术股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、荆门市格林美新材料有限公司

	36. 
	20262169-T-610
	铅精矿化学分析方法  第1部分：铅量的测定  酸溶解-EDTA滴定法
	推荐
	修订
	GB/T 8152.1-2006
GB/T 8152.2-2006
	ISO 13545:2000，非等效
	2027-02-28
	全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会
	株洲冶炼集团股份有限公司、水口山有色金属有限责任公司、北矿检测技术股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、江西铜业铅锌金属有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、陕西东岭冶炼有限公司、中国检验认证集团广西有限公司

	37. 
	20262258-T-610
	贵金属合金化学分析方法  第25部分：铜、锰、锑、镍含量的测定  原子吸收光谱法
	推荐
	制定
	
	
	2027-07-28
	全国有色金属标准化技术委员会贵金属分技术委员会
	贵研检测科技（云南）有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、云南贵金属实验室有限公司

	38. 
	20262259-T-610
	液态金属物理性能测定方法  第4部分：导热系数和热扩散系数的测定
	推荐
	制定
	
	
	2027-07-28
	全国有色金属标准化技术委员会稀有金属分技术委员会
	云南科威液态金属谷研发有限公司、中国科学院理化技术研究所、云南中宣液态金属科技有限公司、深圳市鸿富诚新材料股份有限公司、昆明理工大学、北京市科学技术研究院分析测试研究所（北京市理化分析测试中心）、西安夏溪电子科技有限公司、耐驰科学仪器（上海）有限公司、凯戈纳斯仪器商贸（上海）有限公司、云南省科学技术院

	39. 
	20262260-T-610
	贵金属合金化学分析方法  第21部分：钌含量的测定
	推荐
	制定
	
	
	2027-07-28
	全国有色金属标准化技术委员会贵金属分技术委员会
	贵研检测科技（云南）有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、云南贵金属实验室有限公司

	40. 
	20262261-T-610
	贵金属合金化学分析方法  第22部分：锰含量的测定
	推荐
	制定
	
	
	2027-07-28
	全国有色金属标准化技术委员会贵金属分技术委员会
	贵研检测科技（云南）有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、云南贵金属实验室有限公司

	41. 
	20262262-T-610
	贵金属合金化学分析方法  第24部分：锡含量的测定
	推荐
	制定
	
	
	2026-07-28
	全国有色金属标准化技术委员会贵金属分技术委员会
	贵研检测科技（云南）有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、云南贵金属实验室有限公司

	42. 
	20262264-T-610
	贵金属合金化学分析方法 第23部分：钴含量的测定
	推荐
	制定
	
	
	2027-07-28
	全国有色金属标准化技术委员会贵金属分技术委员会
	贵研检测科技（云南）有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、云南贵金属实验室有限公司

	43. 
	20262442-T-610
	钨化学分析方法  第11部分：杂质元素含量的测定  直流电弧原子发射光谱法
	推荐
	修订
	GB/T 4324.11-2012
GB/T 4324.13-2008
	
	2027-04-28
	全国有色金属标准化技术委员会稀有金属分技术委员会
	崇义章源钨业股份有限公司、株洲硬质合金集团有限公司、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、郴州钨制品分公司、厦门虹鹭钨钼工业有限公司、自贡硬质合金有限责任公司、赣州虹飞钨钼材料有限公司、江西省钨与稀土产品质量监督检验中心（江西省钨与稀土研究院）、赣州冶研所检测技术服务有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司

	44. 
	20262443-T-610
	碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法  第4部分：钾、钠、钙、镁含量的测定  火焰原子吸收光谱法
	推荐
	修订
	GB/T 11064.4-2013
GB/T 11064.5-2013
GB/T 11064.6-2013
	
	2027-04-28
	全国有色金属标准化技术委员会稀有金属分技术委员会
	新疆有色金属研究所有限公司、江西赣锋锂业集团股份有限公司、天齐锂业股份有限公司、新疆昆仑蓝钻矿业开发有限责任公司

	45. 
	20262444-T-610
	铜冶炼安全生产规范
	推荐
	修订
	GB/T 29520-2013
	
	2027-04-28
	全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会
	云南铜业股份有限公司、江西铜业股份有限公司、阳谷祥光铜业有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、大冶有色金属有限责任公司

	46. 
	20262445-T-610
	硬质合金化学分析方法  第6部分：杂质元素的测定  火焰原子吸收光谱法
	推荐
	修订
	GB/T 20255.1-2006
GB/T 20255.2-2006
GB/T 20255.3-2006
GB/T 20255.4-2006
GB/T 20255.5-2006
GB/T 20255.6-2008
	
	2027-04-28
	全国有色金属标准化技术委员会粉末冶金分技术委员会
	株洲硬质合金集团有限公司、自贡硬质合金有限责任公司、崇义章源钨业股份有限公司

	47. 
	20262446-T-610
	钨化学分析方法  第20部分：痕量元素含量的测定  电感耦合等离子体质谱法
	推荐
	修订
	GB/T 4324.20-2012
GB/T 4324.21-2012
	
	2027-04-28
	全国有色金属标准化技术委员会稀有金属分技术委员会
	国标（北京）检验认证有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、金川集团股份有限公司、宝钛集团有限公司、安泰天龙钨钼科技有限公司

	48. 
	20262447-T-610
	镁合金铸件X射线实时成像检测方法
	推荐
	修订
	GB/T 23600-2009
	
	2027-04-28
	全国有色金属标准化技术委员会轻金属分技术委员会
	重庆博奥镁铝金属制造有限公司、重庆大学、重庆日联科技有限公司、宁波星源卓镁技术股份有限公司、万丰镁瑞丁新材料科技有限公司、重庆镁业科技股份有限公司、山西银光华盛镁业股份有限公司、山西八达镁业有限公司、国标（北京）检验认证有限公司

	49. 
	20262448-T-610
	换向器用银无氧铜线坯
	推荐
	修订
	GB/T 33882-2017
	
	2027-04-28
	全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会
	浙江力博实业股份有限公司、浙江省冶金研究院有限公司、绍兴市质量技术监督检测院、中色创新研究院（天津）有限公司、绍兴市特种设备检测院

	50. 
	20262449-T-610
	海绵钛、钛及钛合金化学分析方法  第28部分：痕量元素含量的测定  电感耦合等离子体质谱法
	推荐
	修订
	GB/T 4698.28-2017
	
	2027-04-28
	全国有色金属标准化技术委员会稀有金属分技术委员会
	国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、金川集团股份有限公司、宝鸡钛业股份有限公司

	51. 
	20262450-T-610
	钼化学分析方法  第26部分：痕量元素含量的测定  电感耦合等离子体质谱法
	推荐
	修订
	GB/T 4325.26-2013
	
	2027-04-28
	全国有色金属标准化技术委员会稀有金属分技术委员会
	国标（北京）检验认证有限公司、宝钛集团有限公司、安泰天龙钨钼科技有限公司

	52. 
	20262451-T-610
	氟化锂、氟化镁化学分析方法  第7部分：三氧化二铁含量的测定  邻二氮菲分光光度法
	推荐
	修订
	GB/T 22660.7-2008
GB/T 21994.7-2008
	
	2027-04-28
	全国有色金属标准化技术委员会轻金属分技术委员会
	中铝检测科技（郑州）有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、贵州省分析测试研究院、福建省漳平市九鼎氟化工有限公司、厦门大学、龙岩市新材料新能源产业研究院、德兴市九邦化工有限责任公司、立中四通轻合金集团股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、衡阳市东氟新材料股份有限公司、多氟多新材料股份有限公司

	53. 
	20262452-T-610
	氟化锂、氟化镁化学分析方法  第3部分：氟含量的测定  蒸馏-硝酸钍容量法
	推荐
	修订
	GB/T 22660.3-2008
GB/T 21994.3-2008
	
	2027-04-28
	全国有色金属标准化技术委员会轻金属分技术委员会
	中铝检测科技（郑州）有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、贵州省分析测试研究院、福建省漳平市九鼎氟化工有限公司、厦门大学、龙岩市新材料新能源产业研究院、德兴市九邦化工有限责任公司、立中四通轻合金集团股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、衡阳市东氟新材料股份有限公司、多氟多新材料股份有限公司

	54. 
	20262453-T-610
	高纯氢氧化铟、高纯氧化铟化学分析方法  第2部分：锡含量的测定  苯基荧光酮分光光度法
	推荐
	修订
	GB/T 23364.2-2009
GB/T 23362.2-2009
	
	2027-04-28
	全国有色金属标准化技术委员会稀有金属分技术委员会
	株洲科能新材料股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广西壮族自治区冶金产品质量监督检验站、广东省科学院工业分析检测中心

	55. 
	20262454-T-610
	高纯氢氧化铟、高纯氧化铟化学分析方法  第6部分：灼减量的测定  称量法
	推荐
	修订
	GB/T 23364.6-2009
GB/T 23362.6-2009
	
	2027-04-28
	全国有色金属标准化技术委员会稀有金属分技术委员会
	株洲科能新材料股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广西壮族自治区冶金产品质量监督检验站、广东省科学院工业分析检测中心

	56. 
	20262455-T-610
	镁锂合金板、带材
	推荐
	修订
	GB/T 38063-2019
	
	2027-04-28
	全国有色金属标准化技术委员会轻金属分技术委员会
	郑州轻研合金科技有限公司、河南空天新材料研究院有限公司、中铝检测科技（郑州）有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、东北轻合金有限责任公司、中铝洛阳铜加工有限公司、河南大学、郑州大学、西安四方超轻材料有限公司、西北有色金属研究院、中国电子科技集团公司第十研究所

	57. 
	20262456-T-610
	铝及铝合金挤压棒材
	推荐
	修订
	GB/T 3191-2019
	
	2027-04-28
	全国有色金属标准化技术委员会轻金属分技术委员会
	西北铝业有限责任公司、广西南南铝加工有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司、山东南山铝业股份有限公司、辽宁象屿铝业有限公司、福建祥鑫股份有限公司、山东华建铝业集团有限公司、福建省南平铝业股份有限公司、郑州明泰交通新材料有限公司、江苏爱诺金属材料有限公司、广东伟业铝厂集团有限公司、广东凤铝铝业有限公司、福建省闽发铝业股份有限公司、广东广铝铝型材有限公司、山西瑞格金属新材料有限公司、核兴航材（天津）科技有限公司、广东兴发铝业有限公司、广东豪美新材股份有限公司

	58. 
	20262457-T-610
	高纯氢氧化铟、高纯氧化铟化学分析方法  第4部分：痕量元素含量的测定  电感耦合等离子体质谱法
	推荐
	修订
	GB/T 23364.4-2009
GB/T 23362.4-2009
	
	2027-04-28
	全国有色金属标准化技术委员会稀有金属分技术委员会
	株洲科能新材料股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广西壮族自治区冶金产品质量监督检验站、广东省科学院工业分析检测中心

	59. 
	20262458-T-610
	氟钛酸钾、氟硼酸钾、氟锆酸钾化学分析方法  第10部分：五氧化二磷含量的测定  钼蓝分光光度法
	推荐
	修订
	GB/T 22661.10-2008
GB/T 22662.9-2008
	
	2027-04-28
	全国有色金属标准化技术委员会轻金属分技术委员会
	国标（北京）检验认证有限公司、多氟多新材料股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心等

	60. 
	20262461-T-610
	电子、电力电容器用铝箔
	推荐
	修订
	GB/T 22642-2008
	
	2027-04-28
	全国有色金属标准化技术委员会轻金属分技术委员会
	中铝铝箔（云南）有限公司、昆明理工大学、有色金属技术经济研究院有限责任公司、中铝材料应用研究院有限公司、中铝铝箔（陇西）有限公司、厦门厦顺铝箔有限公司

	61. 
	20262490-T-610
	铜精矿化学分析方法  第5部分：氟含量的测定  离子选择电极法
	推荐
	修订
	GB/T 3884.5-2012
	
	2027-04-28
	全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会
	江西铜业股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、葫芦岛锌业股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、江西铜业技术研究院有限公司、鹰潭市检验检测认证院



