附表1

稀土标委会秘书处推荐2003~2004制、修订国家标准项目计划
	序号
	标准项目名称
	标准类别
	制定或修订
	起止年限
	主要起草单位
	备注

	1 1        
	离子型稀土矿混合稀土氧化物
	国标
	制定
	2003~2004
	江西南方高技术股份有限公司
	 

	2 2        
	钕铁硼快淬永磁粉
	国标
	制定
	2003~2004
	中国核动力研究设计院
	 

	3 3        
	氧化钇
	国标
	修订
	2003~2004
	上海跃龙新材料股份有限公司
	GB/T 3503-1993

	4 4        
	氧化铕
	国标
	修订
	2003~2004
	上海跃龙有色金属有限公司
	GB/T 3504-1992

	5 5        
	氧化镧
	国标
	修订
	2003~2004
	上海跃龙有色金属有限公司
	GB/T 4154-1993

	6 6        
	氧化镨
	国标
	修订
	2003~2004
	上海跃龙有色金属有限公司
	GB/T 5239-1993

	7 7        
	氧化钕
	国标
	修订
	2003~2004
	上海跃龙有色金属有限公司
	GB/T 5240-1992

	8 8        
	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  钙量的测定
	国标
	修订
	 
	北京有色金属研究总院
	GB/T 12690.28-2000

	9 9        
	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  钛量的测定
	国标
	制定
	 
	包头稀土研究院
	 

	10 10    
	铝钪合金
	国标
	制定
	2003~2004
	湖南稀土新材料科研生产中心
	 

	11 11    
	金属钪及氧化钪化学分析方法
	国标
	制定
	2003~2004
	湖南稀土新材料科研生产中心
	 


 

