445项国家标准调整为行业标准的编号及名称（有色金属行业部分）

	序号
	行业标准编号
	标  准  名  称
	原国家标准编号

	
	有色金属行业 
	　
	　

	     146             
	YS/T 455.7-2006 
	铝箔试验方法　第7部分：铝箔厚度的测定  称量法 
	GB/T 6608-1999 

	     147             
	YS/T 500-2006 
	钨铈合金中铈的测定  氧化还原容量法 
	GB/T 3311-1982 

	     148             
	YS/T 501-2006 
	钨钍合金中二氧化钍的测定  重量法 
	GB/T 3312-1982 

	     149             
	YS/T 502-2006 
	钨铼合金中铼的测定  丁二酮肟比色法 
	GB/T 3313-1982 

	     150             
	YS/T 503-2006 
	硬质合金顶锤与压缸 
	GB/T 3456-1982 

	     151             
	YS/T 504-2006 
	胶印锌板 
	GB/T 3496-1983 

	     152             
	YS/T 507-2006 
	湿法朱砂技术条件 
	GB/T 3631-1983 

	     153             
	YS/T 508-2006 
	钨钼合金化学分析方法  EDTA容量法测定钼量 
	GB/T 3825-1983 

	     154             
	YS/T 509.1-2006 
	锂辉石、锂云母精矿化学分析方法  原子吸收分光光度法测定氧化锂、氧化钠和氧化钾量 
	GB/T 3885.1-1983 

	     155             
	YS/T 509.2-2006 
	锂辉石、锂云母精矿化学分析方法  原子吸收分光光度法测定氧化铷和氧化铯量 
	GB/T 3885.2-1983 

	     156             
	YS/T 509.3-2006 
	锂辉石、锂云母精矿化学分析方法  重量-钼蓝光度法测定二氧化硅量 
	GB/T 3885.3-1983 

	     157             
	YS/T 509.4-2006 
	锂辉石、锂云母精矿化学分析方法  EDTA容量法测定三氧化二铝量 
	GB/T 3885.4-1983 

	     158             
	YS/T 509.5-2006 
	锂辉石、锂云母精矿化学分析方法  EDTA容量法测定三氧化二铁量 
	GB/T 3885.5-1983 

	     159             
	YS/T 509.6-2006 
	锂辉石、锂云母精矿化学分析方法  邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁量 
	GB/T 3885.6-1983 

	     160             
	YS/T 509.7-2006 
	锂辉石、锂云母精矿化学分析方法  钼蓝光度法测定五氧化二磷量 
	GB/T 3885.7-1983 

	     161             
	YS/T 509.8-2006 
	锂辉石、锂云母精矿化学分析方法  铬天青S-CTMAB 光度法测定氧化铍量 
	GB/T 3885.8-1983 

	     162             
	YS/T 509.9-2006 
	锂辉石、锂云母精矿化学分析方法  原子吸收分光光度法测定氧化钙、氧化镁量 
	GB/T 3885.9-1983 

	     163             
	YS/T 509.10-2006 
	锂辉石、锂云母精矿化学分析方法  离子选择电极法测定锂云母中氟量 
	GB/T 3885.10-1983 

	     164             
	YS/T 509.11-2006 
	锂辉石、锂云母精矿化学分析方法  过硫酸盐氧化光度法测定一氧化锰量 
	GB/T 3885.11-1983 

	     165             
	YS/T 509.12-2006 
	锂辉石、锂云母精矿化学分析方法  重量法测定烧失量 
	GB/T 3885.12-1983 

	     166             
	YS/T 510-2006 
	镍包氧化铝复合粉 
	GB/T 3990-1983 

	     167             
	YS/T 511-2006 
	钴包碳化钨复合粉 
	GB/T 3991-1983 

	     168             
	YS/T 512-2006 
	镍包铬复合粉 
	GB/T 3992-1983 

	     169             
	YS/T 513-2006 
	镍包铜复合粉 
	GB/T 3993-1983 

	     170             
	YS/T 514.1-2006 
	高钛渣、金红石化学分析方法  硫酸铁铵容量法测定二氧化钛量 
	GB/T 4102.1-1983 

	     171             
	YS/T 514.2-2006 
	高钛渣、金红石化学分析方法  重铬酸钾容量法测定全铁量 
	GB/T 4102.2-1983 

	     172             
	YS/T 514.3-2006 
	高钛渣、金红石化学分析方法  萃取钼蓝光度法测定磷量 
	GB/T 4102.3-1983 

	     173             
	YS/T 514.4-2006 
	高钛渣、金红石化学分析方法  燃烧-库仑法测定碳量 
	GB/T 4102.4-1983 

	     174             
	YS/T 514.5-2006 
	高钛渣、金红石化学分析方法  燃烧-碘量法测定硫量 
	GB/T 4102.5-1983 

	     175             
	YS/T 514.6-2006 
	高钛渣、金红石化学分析方法  硫酸钡重量法测定硫量 
	GB/T 4102.6-1983 

	     176             
	YS/T 514.7-2006 
	高钛渣、金红石化学分析方法  重量法测定二氧化硅量 
	GB/T 4102.7-1983 

	     177             
	YS/T 514.8-2006 
	高钛渣、金红石化学分析方法  EDTA容量法测定氧化铝量 
	GB/T 4102.8-1983 

	     178             
	YS/T 514.9-2006 
	高钛渣、金红石化学分析方法  过硫酸盐-亚砷酸盐容量法测定一氧化锰量 
	GB/T 4102.9-1983 

	     179             
	YS/T 514.10-2006 
	高钛渣、金红石化学分析方法  二苯基碳酰二肼光度法测定三氧化二铬量 
	GB/T 4102.10-1983 

	     180             
	YS/T 514.11-2006 
	高钛渣、金红石化学分析方法  苯甲酰苯胲萃取光度法测定五氧化二钒量 
	GB/T 4102.11-1983 

	     181             
	YS/T 514.12-2006 
	高钛渣、金红石化学分析方法  EGTA 和 CyDTA容量法测定氧化钙和氧化镁量 
	GB/T 4102.12-1983 

	     182             
	YS/T 515-2006 
	钨丝下垂试验方法 
	GB/T 4105-1983 

	     183             
	YS/T 516-2006 
	钨丝二次再结晶温度测量方法 
	GB/T 4106-1983 

	     184             
	YS/T 517-2006 
	氟化钠 
	GB/T 4293-1984 

	     185             
	YS/T 518-2006 
	金属陶瓷热挤压模坯 
	GB/T 4308-1984 

	     186             
	YS/T 519.1-2006 
	砷化学分析方法  溴酸钾容量法测定砷量 
	GB/T 4373.1-1984 

	     187             
	YS/T 519.2-2006 
	砷化学分析方法  孔雀绿光度法测定锑量 
	GB/T 4373.2-1984 

	     188             
	YS/T 519.3-2006 
	砷化学分析方法  硫酸钡重量法测定硫量 
	GB/T 4373.3-1984 

	     189             
	YS/T 519.4-2006 
	砷化学分析方法  二硫代二安替比林基甲烷光度法测定铋量 
	GB/T 4373.4-1984 

	     190             
	YS/T 520.1-2006 
	镓化学分析方法  2,9-二甲基-4,7-二苯基-1,10-二氮杂菲光度法测定铜量 
	GB/T 4375.1-1984 

	     191             
	YS/T 520.2-2006 
	镓化学分析方法  4-(2-吡啶偶氮)-间苯二酚光度法测定铅量 
	GB/T 4375.2-1984 

	     192             
	YS/T 520.3-2006 
	镓化学分析方法  铬天青S-溴化十四烷基吡啶光度法测定铝量 
	GB/T 4375.3-1984 

	     193             
	YS/T 520.4-2006 
	镓化学分析方法  4,7-二苯基-1,10-二氮杂菲光度法测定铁量 
	GB/T 4375.4-1984 

	     194             
	YS/T 520.5-2006 
	镓化学分析方法   一氧化二氮-乙炔火焰原子吸收分光光度法测定钙量 
	GB/T 4375.5-1984 

	     195             
	YS/T 520.6-2006 
	镓化学分析方法   水杨基荧光酮-溴化十六烷基三甲基铵光度法测定锡量 
	GB/T 4375.6-1984 

	     196             
	YS/T 520.7-2006 
	镓化学分析方法  钼蓝光度法测定硅量 
	GB/T 4375.7-1984 

	     197             
	YS/T 520.8-2006 
	镓化学分析方法  乙基紫光度法测定铟量 
	GB/T 4375.8-1984 

	     198             
	YS/T 520.9-2006 
	镓化学分析方法   苯基荧光酮-聚乙二醇辛基苯基醚光度法测定锗量 
	GB/T 4375.9-1984 

	     199             
	YS/T 520.10-2006 
	镓化学分析方法  原子吸收分光光度法测定锌量 
	GB/T 4375.10-1984 

	     200             
	YS/T 520.11-2006 
	镓化学分析方法  冷原子吸收分光光度法测定汞量 
	GB/T 4375.11-1984 

	     201             
	YS/T 520.12-2006 
	镓化学分析方法  化学光谱法测定铅、铜、镍、铝、铟和锌量 
	GB/T 4375.12-1984 

	     202             
	YS/T 521.1-2006 
	粗铜化学分析方法  铜量的测定 
	GB/T 5120.1-1995 

	     203             
	YS/T 521.2-2006 
	粗铜化学分析方法  砷量的测定 
	GB/T 5120.2-1995 

	     204             
	YS/T 521.3-2006 
	粗铜化学分析方法  金和银量的测定 
	GB/T 5120.3-1995 

	     205             
	YS/T 521.4-2006 
	粗铜化学分析方法  铅、铋、锑量的测定 
	GB/T 5120.4-1995 

	     206             
	YS/T 522-2006 
	镍及白铜箔 
	GB/T 5190-1985 

	     207             
	YS/T 523-2006 
	锡、铅及其合金箔和锌箔 
	GB/T 5191-1985 

	     208             
	YS/T 524-2006 
	合成白钨技术条件 
	GB/T 5192-1985 

	     209             
	YS/T 525-2006 
	三硫化二锑 
	GB/T 5236-1985 

	     210             
	YS/T 526-2006 
	Ni-B-Si系自熔合金粉 
	GB/T 5315-1985 

	     211             
	YS/T 527-2006 
	Ni-Cr-B-Si系自熔合金粉 
	GB/T 5316-1985 

	     212             
	YS/T 528-2006 
	铝包镍复合粉 
	GB/T 5774-1986 

	     213             
	YS/T 529-2006 
	吸气用锆铝合金粉 
	GB/T 6452-1986 

	     214             
	YS/T 530-2006 
	吸气用锆铝合金复合带材 
	GB/T 6453-1986 

	     215             
	YS/T 531-2006 
	吸气用锆铝合金环件和片件 
	GB/T 6454-1986 

	     216             
	YS/T 532-2006 
	释汞吸气用复合带材 
	GB/T 6455-1986 

	     217             
	YS/T 533-2006 
	自熔合金粉末固-液相线温度区间的测定方法 
	GB/T 6526-1986 

	     218             
	YS/T 534.1-2006 
	氢氧化铝化学分析方法 重量法测定水分 
	GB/T 6610.1-2003 

	     219             
	YS/T 534.2-2006 
	氢氧化铝化学分析方法 重量法测定灼烧失量 
	GB/T 6610.2-2003 

	     220             
	YS/T 534.3-2006 
	氢氧化铝化学分析方法 钼蓝光度法测定二氧化硅含量 
	GB/T 6610.3-2003 

	     221             
	YS/T 534.4-2006 
	氢氧化铝化学分析方法 邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁含量 
	GB/T 6610.4-2003 

	     222             
	YS/T 534.5-2006 
	氢氧化铝化学分析方法 氧化钠含量的测定 
	GB/T 6610.5-2003 

	     223             
	YS/T 535.1-2006 
	氟化钠化学分析方法  重量法测定湿存水量 
	GB/T 8158.1-1987 

	     224             
	YS/T 535.2-2006 
	氟化钠化学分析方法  蒸馏-硝酸钍容量法测定氟量 
	GB/T 8158.2-1987 

	     225             
	YS/T 535.3-2006 
	氟化钠化学分析方法  钼蓝光度法测定硅量 
	GB/T 8158.3-1987 

	     226             
	YS/T 535.4-2006 
	氟化钠化学分析方法  邻二氮杂菲光度法测定铁量 
	GB/T 8158.4-1987 

	     227             
	YS/T 535.5-2006 
	氟化钠化学分析方法  浊度法测定可溶性硫酸盐量 
	GB/T 8158.5-1987 

	     228             
	YS/T 535.6-2006 
	氟化钠化学分析方法  重量法测定碳酸盐量 
	GB/T 8158.6-1987 

	     229             
	YS/T 535.7-2006 
	氟化钠化学分析方法  中和法测定酸度 
	GB/T 8158.7-1987 

	     230             
	YS/T 535.8-2006 
	氟化钠化学分析方法  重量法测定水不溶物量 
	GB/T 8158.8-1987 

	     231             
	YS/T 535.9-2006 
	氟化钠化学分析方法  浊度法测定氯量 
	GB/T 8158.9-1987 

	     232             
	YS/T 535.10-2006 
	氟化钠试样的制备与贮存 
	GB/T 8157-1987 

	     233             
	YS/T 536.1-2006 
	铋化学分析方法  双乙醛草酰二腙分光光度法测定铜量 
	GB/T 8220.1-1998 

	     234             
	YS/T 536.2-2006 
	铋化学分析方法  1,10-二氮杂菲分光光度法测定铁量 
	GB/T 8220.2-1998 

	     235             
	YS/T 536.3-2006 
	铋化学分析方法  孔雀绿分光光度法测定锑量 
	GB/T 8220.3-1998 

	     236             
	YS/T 536.4-2006 
	铋化学分析方法  火焰原子吸收光谱法测定银量 
	GB/T 8220.4-1998 

	     237             
	YS/T 536.5-2006 
	铋化学分析方法  固液萃取分离-火焰原子吸收光谱法测定锌量 
	GB/T 8220.5-1998 

	     238             
	YS/T 536.6-2006 
	铋化学分析方法  电热原子吸收光谱法测定铅量 
	GB/T 8220.6-1998 

	     239             
	YS/T 536.7-2006 
	铋化学分析方法  离子交换分离-氢化物发生-火焰原子吸收光谱法测定砷量 
	GB/T 8220.7-1998 

	     240             
	YS/T 536.8-2006 
	铋化学分析方法  蒸馏-硫氰酸汞分光光度法测定氯量 
	GB/T 8220.8-1998 

	     241             
	YS/T 536.9-2006 
	铋化学分析方法  砷共沉淀-示波极谱法测定碲量 
	GB/T 8220.9-1998 

	     242             
	YS/T 536.10-2006 
	铋化学分析方法  铍共沉淀-分光光度法测定锡量 
	GB/T 8220.10-1998 

	     243             
	YS/T 536.11-2006 
	铋化学分析方法  冷蒸气原子吸收光谱法测定汞量 
	GB/T 8220.11-1998 

	     244             
	YS/T 536.12-2006 
	铋化学分析方法  电热原子吸收光谱法测定镍量 
	GB/T 8220.12-1998 

	     245             
	YS/T 536.13-2006 
	铋化学分析方法  电热原子吸收光谱法测定银、镉量 
	GB/T 8220.13-1998 

	     246             
	YS/T 537-2006 
	镍基喷涂合金粉 
	GB/T 8548-1987 

	     247             
	YS/T 538-2006 
	Fe-Cr-B-Si系自熔合金粉 
	GB/T 8549-1987 

	     248             
	YS/T 539.1-2006 
	镍基合金粉化学分析方法  中和滴定法测定硼量 
	GB/T 8638.1-1988 

	     249             
	YS/T 539.2-2006 
	镍基合金粉化学分析方法  铬天青 S分光光度法测定铝量 
	GB/T 8638.2-1988 

	     250             
	YS/T 539.3-2006 
	镍基合金粉化学分析方法  高氯酸脱水重量法测定硅量 
	GB/T 8638.3-1988 

	     251             
	YS/T 539.4-2006 
	镍基合金粉化学分析方法  过硫酸铵氧化滴定法测定铬量 
	GB/T 8638.4-1988 

	     252             
	YS/T 539.5-2006 
	镍基合金粉化学分析方法  高碘酸钠(钾)氧化分光光度法测定锰量 
	GB/T 8638.5-1988 

	     253             
	YS/T 539.6-2006 
	镍基合金粉化学分析方法  三氯化钛-重铬酸钾滴定法测定铁量 
	GB/T 8638.6-1988 

	     254             
	YS/T 539.7-2006 
	镍基合金粉化学分析方法  亚硝基R 盐分光光度法测定钴量 
	GB/T 8638.7-1988 

	     255             
	YS/T 539.8-2006 
	镍基合金粉化学分析方法  新亚铜灵-三氯甲烷萃取分光光度法测定铜量 
	GB/T 8638.8-1988 

	     256             
	YS/T 539.9-2006 
	镍基合金粉化学分析方法  硫代硫酸钠-碘量法测定铜量 
	GB/T 8638.9-1988 

	     257             
	YS/T 539.10-2006 
	镍基合金粉化学分析方法  硫氰酸盐分光光度法测定钼量 
	GB/T 8638.10-1988 

	     258             
	YS/T 539.11-2006 
	镍基合金粉化学分析方法  辛可宁重量法测定钨量 
	GB/T 8638.11-1988 

	     259             
	YS/T 539.12-2006 
	镍基合金粉化学分析方法  正丁醇-三氯甲烷萃取分光光度法测定磷量 
	GB/T 8638.12-1988 

	     260             
	YS/T 539.13-2006 
	镍基合金粉化学分析方法  脉冲加热惰性气熔融库仑滴定法测定氧量 
	GB/T 8638.13-1988 

	     261             
	YS/T 540.1-2006 
	钒化学分析方法  高锰酸钾-硫酸亚铁铵滴定法测定钒量 
	GB/T 8639.1-1988 

	     262             
	YS/T 540.2-2006 
	钒化学分析方法  二苯基碳酰二肼光度法测定铬量 
	GB/T 8639.2-1988 

	     263             
	YS/T 540.3-2006 
	钒化学分析方法  CAS-TPC光度法测定铝量 
	GB/T 8639.3-1988 

	     264             
	YS/T 540.4-2006 
	钒化学分析方法  邻菲啉光度法测定铁量 
	GB/T 8639.4-1988 

	     265             
	YS/T 540.5-2006 
	钒化学分析方法  异戊醇萃取光度法测定铁量 
	GB/T 8639.5-1988 

	     266             
	YS/T 540.6-2006 
	钒化学分析方法  正丁醇萃取光度法测定硅量 
	GB/T 8639.6-1988 

	     267             
	YS/T 540.7-2006 
	钒化学分析方法  脉冲熔融-气相色谱法测定氧量 
	GB/T 8639.7-1988 

	     268             
	YS/T 541-2006 
	金属热喷涂层表面洛氏硬度试验方法 
	GB/T 8640-1988 

	     269             
	YS/T 542-2006 
	热喷涂层抗拉强度的测定 
	GB/T 8641-1988 

	     270             
	YS/T 543-2006 
	半导体键合铝-1%硅细丝 
	GB/T 8646-1998 

	     271             
	YS/T 544-2006 
	铸造黄铜锭 
	GB/T 8737-1988 

	     272             
	YS/T 545-2006 
	铸造青铜锭 
	GB/T 8739-1988 

	     273             
	YS/T 546-2006 
	高纯碳酸锂 
	GB/T 10576-1989 

	     274             
	YS/T 547-2006 
	高纯五氧化二钽 
	GB/T 10577-1989 

	     275             
	YS/T 548-2006 
	高纯五氧化二铌 
	GB/T 10578-2003 

	     276             
	YS/T 549-2006 
	鼓风烧结机 
	GB/T 12762-1991 

	     277             
	YS/T 550-2006 
	金属热喷涂层剪切强度的测定 
	GB/T 13222-1991 

	     278             
	YS/T 551-2006 
	黄铜磨光棒 
	GB/T 13812-1992 

	     279             
	YS/T 552-2006 
	硬质合金旋转锉毛坯 
	GB/T 14266-1993 

	     280             
	YS/T 553-2006 
	重型刀具用硬质合金刀片毛坯 
	GB/T 14446-1993 

	     281             
	YS/T 554-2006 
	铌酸锂单晶 
	GB/T 14843-1993 

	     282             
	YS/T 555.1-2006 
	钼精矿化学分析方法  钼量的测定 
	GB/T 15079.1-1994 

	     283             
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