附件3：

有色稀有金属产品能耗标准工作会议纪要
本组会议由遵义钛业股份有限公司、抚顺钛业有限公司、宝钛集团有限公司、宝钢特殊钢分公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所等单位的7位代表参加，对《海绵钛企业产品能耗》和《钛锭产品能耗》两个标准起草的有关事项进行了认真的讨论，会议最后达成以下意见：
（一）、《海绵钛生产能耗》

1.目前全国已有和在建的海绵钛生产企业有十多家，每个单位的生产工艺没有完全一致的，但遵义钛业股份有限公司和抚顺钛业有限公司的工艺比较完善，代表着国内的先进水平。由这两家单位负责起草《海绵钛生产能耗》标准。

2.2007年上半年由全国有色金属标准化技术委员会秘书处联系，组织国内主要生产单位的专家对国内的相关生产企业进行调研、走访，收集海绵钛生产每段工序的能耗，在遵义钛业已编制出的《海绵钛生产能耗》国家标准草案的基础上制定出标准的征求意见稿，发放给相关单位征集意见。
3.一个月后进行意见汇总处理，提交标准的预审稿，召开预审会。

4.预审会后一个月提交标准的送审稿，年底前召开标准审定会，组织标准的报批。

（二）、《钛锭产品能耗》

1.由宝鸡钛业有限公司负责《钛锭产品能耗》标准的起草，宝钢特殊钢分公司参与标准的起草。根据各自单位的实际情况先起草标准草案。

2.2007年由全国有色金属标准化技术委员会秘书处联系，组织国内主要生产单位走访国内钛锭生产企业，收集相关能耗数据，和相关单位的技术人员讨论标准的草案。
3.根据收集的资料修改标准草案，提出合理的指标。

4.年底前拿出标准的征求意见稿，征求钛锭生产单位的意见。

5.年底报2008年国家标准或行业标准。2008年上半年完成预审和审定。
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