银  材  标  准
（征求意见稿）编制说明

1、任务来源

该规范是根据中色协综字[2007]237号《关于下达2007年第二批有色金属国家标准制（修）订项目计划的通知》进行制订，计划编号：20079158-T-610，由中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司负责制订，要求在2009年4月完成标准审定。

2、进度要求、编写格式及参与人员

2007年我公司接到中国有色金属工业协会下达的编制计划后，公司领导十分重视，立即成立了标准编制小组进行银材国家标准的制订工作。在编制银材国家标准时，编制小组对引用的《银化学分析方法》、《金属材料室温拉伸试验方法》和《〈金属维硬度试验方法〉等标准的版本有效性和检验试验条款的符合性进行了认真分析讨论，并结合我单位银外壳等银质零部件的实际加工情况，于2008年7月完成了征求意见稿的编制，计划于2008年8月中旬呈送给全国有色金属标准化技术委员会、北京有色金属研究总院测试所、有研亿金新材料有限公司、贵研铂业股份有限公司等单位征求修改意见。编写格式按GB/T1.1-2000标准编制工作导则规定进行编写。

该标准的主要起草人：

王安玖：中国振华（集团）新云电子元器件有限公司（国营第四三二六厂）副总工程师，负责进度协调；

蒋春强：中国振华（集团）新云电子元器件有限公司（国营第四三二六厂）技术部副部长，主要负责技术参数、检验项目和检验方法的确定、标准的审核与修订；

梁正书：中国振华（集团）新云电子元器件有限公司（国营第四三二六厂）技术部技术员，主要负责标准的拟制、参数确定、标准的报批；

朱  强：中国振华（集团）新云电子元器件有限公司（国营第四三二六厂）技术部技术员，协助技术参数的确定；

马  强：中国振华（集团）新云电子元器件有限公司（国营第四三二六厂）
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质量部技术员，负责检验项目及检验方法的确定；

肖  毅：中国振华（集团）新云电子元器件有限公司（国营第四三二六厂）车间技术员，负责技术参数的确定。
3、标准编制的依据、主要技术参数和试验方法的确定

 该国家标准是依据有色金属工业协会下达的任务进行编写的，其编写格式符合GB/T1.1-2000标准编制工作导则的要求。
3.1主要技术参数确定

银棒、银管及银带的化学成分、尺寸要求、硬度等技术参数是依据我公司在实际加工银外壳、银管等银质零部件过程中积累的数据以及与供应商签订的技术协议的基础上进行确定，与现有的生产、加工要求相符。

3.2检验项目和检验方法的确定

检验项目、检验方法和质量保证规定是依据材料本身的性能要求和银质零部件的加工要求进行确定，并根据实际情况对《银化学分析方法》、《金属材料室温拉伸试验方法》和《〈金属维硬度试验方法〉的检验试验方法进行补充。
4、主要试验分析、标准水平及经济效益

该标准在编制时充分考虑了银材生产厂家生产状况和广大用户的实际使用要求，具有国内先进水平，满足用户的使用需求。该标准制定后，可以满足银外壳、银管等银质零部件的加工要求，亦将产生较好的经济效益和较大的社会效益。

5、其它说明事项

（1）该标准是推荐性标准。

（2）该标准一经发布即可采用执行。

（3）该标准与现行法律法规无抵触。

（4）该标准不涉及技术专利。

                            中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）
银材标准编制小组

                                           2008年8月6日
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