标准讨论稿意见汇总处理表
国家标准名称：《再生铜及铜合金棒》      承办人：洪燮平       

负责起草单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司       电话：0574-87574166  

2009年9月20日填写

	序 号
	标准章条编号
	意   见   内   容
	提出
单位
	处理

意见
	备注

	1
	标准名称
	“黄铜拉花棒”改为“铅黄铜拉花棒”
	讨论会
	采纳
	

	2
	封面
	缺少对应的英文名称补上
	讨论会
	采纳
	

	3
	前言
	部分的格式上要“字头对齐”
	讨论会
	采纳
	

	4
	前言
	第一项“增加了HPb58-3等三个牌号，并增加了相应的技术要求；其中HPb58-3的化学成分参考了JIS H 3250：2006”，调整为“增加了HPb58-3、HPb59-2、HPb59-3三个牌号，并增加了相应的技术要求；”
	讨论会
	采纳
	

	5
	前言
	第四项“产品的状态由Y2调整为Z和Y2两个状态。”调整为“产品的状态增加了一个铸态（Z）”；
	宁波长振
	采纳
	

	6
	第一章首段
	缺少“合同（或订货单）”
	讨论会
	采纳
	

	7
	第一章第二段
	由适用范围调整为“适用于五金器件、建筑装饰等用铅黄铜拉花棒”；
	厦门路达
	采纳
	

	8
	表1
	a、增加牌号“HPb59-2、HPb59-3”两个牌号
b、产品的直径范围由“3～40”mm调整为“ 3～45”mm

C、删除注1“HPb58-3参考了日本牌号C3605”；
	中铝上海铜棒
	
	

	9
	无章节
	所有表格中的项目名称和单位均分行处理
	绍兴力博
	有选择采纳
	

	10
	
	图1的图标题“拉花棒截面尺寸参数图示”更改为“拉花棒材截面齿形示意图”
	中铝上海铜棒
	采纳
	

	11
	
	网纹增加一个示意图
	博威等
	采纳
	

	12
	
	示意图中的内圈为虚线、同时建议采用局部图即可；
	博威等
	采纳
	

	13
	4.3.3
	“每一段锯切量为5mm”调整为“每一段锯切量最大为5mm”；
	博威等
	采纳
	

	14
	表4
	中的3-6mm的齿数由“15-30”调整为“15-60”
	宁波长振
	部分采纳
	

	15
	表4
	注2改为图注
	博威等
	不采纳
	删除


标准讨论稿意见汇总处理表
	16
	表5
	 “较高级”更改为 “高级”；
	博威等
	采纳
	

	17
	4.4
	“棒材应进行消除残余应力的工艺处理”改为“棒材应进行消除残余应力处理”
	海亮
	采纳
	

	18
	第6章
	“逐批检验”更改为 “出厂检验”
	海亮
	采纳
	

	19
	第8章
	增加“规格、齿型”
	讨论会
	采纳
	

	
	
	“标准编写说明”参照其他文本重新编写，把市场情况（含国外该产品的情况）、本标准编出台后对行业的影响、标准水平等写进去
	
	
	


