	序 号
	标准章条编号
	意   见   内   容
	提出
单位
	处理

意见
	备注

	1
	前言
	“参考”改为“参照”、“余姚长振”改为“宁波长振”
	宁波长振
	采纳
	

	2
	第1章
	范围中增加“合同（或定货单）”
	讨论会
	采纳
	

	3
	术语和定义
	增加术语和定义一章，对“再生铜及铜合金”进行定义（加上英文单词）
	讨论会
	采纳
	

	4
	表1
	表1的“LZ”改为“Z”，并取消该表的“注1”；
	有色标委
	采纳
	

	5
	3.1.2
	本条的内容放到表1当中
	讨论会
	未采纳（参照GB/T4473）
	

	6
	3.1.3
	本条的内容放到4.2.2条内
	讨论会
	采纳
	

	7
	表2
	去掉名称一列，杂质总和改为“其他杂质总和”，并明确包含内容，单个数字要加上“≤”或“≥”；
	博威等
	采纳
	

	8
	表2
	统一在牌号前面加一个标记
	海亮、博威
	采纳
	

	9
	3．2
	标记示例参照GB/T 4423执行
	力博
	采纳
	

	10
	4．2．3
	不圆度统一改为圆度
	博威
	采纳
	

	11
	4．2．5
	扭拧度改为以角度为判据
	宁波长振
	采纳
	

	12
	4.2.6
	“端面要求”删除
	博威
	采纳
	

	13
	表7
	状态统一改为铸态（ Z）和半硬态(Y)
	海亮、博威
	采纳
	

	14
	表8
	“垂直于加工方向”和“平行于加工方向”分别改为“横向”和“纵向”
	中铝上海铜棒
	采纳
	

	15
	6.2
	本条去除“同一班组在一个工作单位时间内生产的”，同时把批重量由10t调整为5000kg；
	博威
	采纳
	

	16
	6.3.1
	本条改为“棒材的力学性能、残余应力、耐脱锌腐蚀性能的检验按用户协议
	中铝洛铜
	采纳
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