附录D：

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：        镍及镍合金锻件                   承办人：王  晶
标准项目起草单位：    中铝沈阳有色金属加工有限公司     电  话：89165307

2009年8月20日填写

	序号
	标准章

条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	3.1.1
	牌号
	宝钛集团
	采用ISO的元素符号牌号，同时将对应的ISO数字合金牌号和ASTM的UNS牌号一并列出,又增加了我国常用的一些镍合金牌号


	

	2
	3.1.1
	状态代号
	中国有色金属标准化技术委员会
	固溶和沉淀处理状态代号采用ISO有色金属加工产品状态代号表示法TF、热加工和沉淀处理采用TE
	

	3
	5.4.3
	试样在锻件上的位置
	中铝洛铜
	将ASTM B637-03 11条款中的有关试样在锻件上的位置规定补充进来


	

	4
	3.1.1
	ISO6.1和6.2中只有供货状态有差异，而美国标准B637-03，只规定了以可沉淀硬化合金以固溶态交货
	中国有色金属标准化技术委员会
	供货状态规定在本标准的3.1.1中
	

	5
	表1
	增加表1注解
	湖北金阳股份有限公司


	将锻件应以热加工、退火、固溶处理或固溶和沉淀处理状态交货，以热加工状态（或固溶状态）交货的可沉淀硬化合金锻件供方应按表6进行试验样品热处理，并保证锻件具有满足表4规定要求的能力
	


说明：（1）发送《征求意见稿》的单位数：8个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：8个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6个；

（4）没有回函的单位数：0个。

