国家标准《稀土术语》编制说明

1   任务来源

1.1任务背景

《稀土术语》标准(GB/T15676-1995)于1995年颁布实施至今已有17年来历史、近年来，全球稀土产业得到了快速发展，稀土的应用领域不断扩大，形成了多种稀土新材料、新技术。该《稀土术语》标准已不能充分满足我国稀土产业及其应用的需求，因此急需修订。

2010年全国稀土标准化委员会提出修订《稀土术语》标准并列入工作计划，决定成立由包头稀土研究院牵头多家单位参加的《稀土术语》修订小组，该标准计划2013年完成。

1.2任务来源

全国稀土标准化技术委员会（以下简称稀土标委会）于2011年初转发了国家标准委2010年稀土国家标准制修订计划（国标委综合[2010]87号）,下达了《稀土术语》国家标准修订计划，计划编号为20101492-T-469，计划完成年限为2013年，负责起草单位为包头稀土研究院、国家稀土产品质量监督检验中心、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司。全国稀土标准化技术委员会2010年11月在广西南宁召开的稀土标准工作年会上进行了任务落实，确定了标准编制计划。

1.3起草单位情况

包头稀土研究院是一个以稀土资源的综合利用为宗旨，以稀土冶金、环境保护、新型稀土功能材料及专用设备、稀土在传统产业中的应用为研究重点的、全国最大的稀土科研开发机构，是国家242个改制院所之一。建院以来共承担国家科技攻关、“863”项目、省部级以及为企业服务的各类课题1700多项，获省部级重大科技成果和专利300多项，在稀土选矿、稀土冶金、环境保护、稀土功能材料及专用设备、稀土应用等领域的一大批成果，已在生产中得到了成功的应用，为中国稀土工业做出了重大贡献。
2   本标准编制计划
1) 2011年01月～2011年07月：调研、查阅资料，了解国内外稀土术语的生产动态及应用领域的变化，编写标准初稿、编制说明。
2) 2011年08月～2011年12月：组织相关人员对标准初稿及编制说明进行讨论，并对标准初稿进行完善。
3) 2012年01月～2012年04月：完成并发出标准的征求意见稿，根据反馈回来的意见和建议完善标准的征求意见稿，预审会进行讨论。
4）2012年05月～2012年10月：继续完善征求意见稿，召集专家对征求意见稿进行补充、完善，形成预审稿；

5）2012年11月～2012年12月：稀标委组织专家召开标准预审会；

6）2013年01月～2013年03月通过对各单位以及与会专家的意见和建议进行归纳整理，完成《稀土术语》标准的送审稿。

5）2013年04月：稀标委召集专家对送审稿进行审定。
3   编制原则与标准的主要内容及工作过程
3.1 编制原则和依据

(1) 本标准根据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则》的规定编写；
(2) 充分满足市场并有利于创新发展的原则； 
（3）本着通用性的原则，使得标准既要满足现有大多数用户的需要，同时充分考虑国内外相关技术发展趋势，使得本标准具有技术先进性的要求。 

3.2 标准的主要内容及工作过程
3.2.1标准的主要内容
根据调研时科研院所、生产厂家和用户建议，本标准主要以稀土矿物、湿法冶金、火法冶金，材料、应用等进行分类， 本标准的内容涉及了稀土行业的主要领域，有助于规范稀土行业用语。
3.2.2工作过程
任务下达后，《稀土术语》国家标准编制小组按照标准的编制程序和计划，查阅了国内外与稀土术语相关的国际、国家标准、企业标准和技术资料。
2011年5月牵头单位组织部分专家在四川进行了调研，走访了四川成都新生力源股份公司、成都光明光电股份公司、四川中自尾气净化有限公司、四川江铜稀土公司、四川方兴稀土分离厂、中国电子科技集团九所、四川大学。2012年4月由全国稀土标准化委员会组织高兰秘书长带队，部分专家在江西赣州进行了调研，走访了江西赣州虔东稀土公司、赣县红金稀土厂、江西依路玛稀土发光材料有限公司、赣州晨光稀土公司等单位，就稀土标准的应用及需要解决的问题得到了很多有价值的信息，四川大学增加了磁制冷材料的术语，成都光明光电补充了稀土变色玻璃的定义，氧化铈的用途等。
在反复认真地分析研究基础上，根据近年来国内稀土术语在实际生产、销售和应用的情况，编制了《稀土术语》国家标准修订草案，经过多次讨论及征求意见，最终形成了《稀土术语》的征求意见稿。根据所征求意见单位反馈回来的建议和意见，对征求意见稿进行修改，形成《稀土术语》的预审稿。

2012年7月，稀土标委会在哈尔滨组织召开了标准讨论会，会上对《稀土术语》标准进行了讨论，专家意见汇总如下:

（1）分类方法
1）稀土矿产品和富集物

2）湿法冶金

3）火法冶金 

4) 稀土功能材料
5) 稀土应用产品
6) 稀土其它材料
7) 稀土农用产品
8) 稀土生产工艺
9) 分析检测
10) 能源与环保
11) 其它

（2）增加应用领域的稀土术语标准
2012年10月，稀土标委会在北京组织有关专家及几所大学教授召开了标准讨论会，对《稀土术语》标准进行了讨论。钢铁研究总院功能材料所朱教授对磁性材料章节进行了补充，完善，北京化工大学何教授对发光领导给予了指点及把关，北京工业大学经济研究院的吴教授在稀土阴极发射材料章节新增了镧钨阴极发射材料、钪钨阴极发射材料、镧钼阴极发射材料。在能源与环保部分增加稀土产品废料、钕铁硼废料、稀土荧光粉废料、稀土催化剂废料、再生稀土材料。厦门通士达对发光材料部分新增了许多术语。同时给我们提供意见回复的还有稀土标委会、有研稀土新材料股份有限公司、广东珠江稀土有限公司、湖南稀土金属材料研究院、内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、宜兴新威利成稀土有限公司、昆明贵研催化剂有限责任公司、钢铁研究总院、长春应用化学研究所、北京工业大学循环经济研究院、北京化工大学、四川省锐丰稀土公司、成都光明光电、四川大学材料科学与工程学院。专家建议分类方法如下:

1）稀土矿产品和富集物

2）稀土金属及其化合物

3）稀土中间合金 

4) 稀土功能材料
5) 稀土应用产品
6) 稀土生产工艺
7) 能源与环保
8) 其它

2012年11月，稀土标委会在深圳组织召开了第一次标准预审会，会上对《稀土术语》预审稿进行了初预审，专家意见汇总如下:

1）3.10  混合稀土金属定义为：由两种或两种以上稀土金属组成的物质的总称。

2）3.14去掉稀土盐类化合物中的盐类；

3） 将3.15-3.23改为3.14.1-3.14.9，其中氢氧化稀土的化学式为：RE(OH)y。硫酸稀土：REx(SO4)y，硝酸稀土：RE(NO3)y，碳酸稀土：REx(CO3)y，草酸稀土：REx(C2O4)y，磷酸稀土：REx(PO4)y，醋酸稀土：REx(C2H4O2)y。
4）去掉3.23，3.24经化学或物理方法富集改为经化学或物理方法提浓。

5）3.31稀土氧化物改为稀土化合物。

6）3.33在一定的酸度条件下，改为在规定条件下。

7）去掉3.35,将3.36中由稀土与其它元素组成的具有金属特性的物质，根据组成元素的数目，可分为一元合金、二元合金和多元合金，改为由稀土与其他元素组成的合金，具有金属特性的物质。
8）3.42中混合稀土平均分子量
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改为
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。

9）增加3.43稀土超细粉。

10）3.14后面增加稀土富渣。

11）删除稀土金属及其化合物中的其，增加金属铕宣言：采用镧热还原法制得，银白色金属，主要用作荧光材料。

12）5.2.1镨钕合金改为镨钕金属。
13) 5.2.7氧化钇铕改为钇铕氧化物。

14）5.3.4中增加氟化镧、氟化钆、氟化钬、氟化铒。

15）5.3.7中增加醋酸镧、醋酸铈

16）6.10中增加铜基稀土合金、铈铜稀土合金，6.18中增加钆铁合金、钬铁合金。

17）将7.33-7.37及7.3.40-7.3.45放到一般术语中。

18）补充稀土激光材料定义。

19）删除7.8.1YBCO薄膜  YBCO thin film

20）8.4改为稀土颜料。

21）删除9.3钙热还原法。

22）将9.23-9.25改为9.23离子吸附型开采工艺，下面细分9.23.1-9.23.3。

此次会议由于时间紧，对《稀土术语》预审稿进行了初步预审，还有专业术
语需要补充完善，
4   国家标准作为强制或推荐性国家标准的建议
此次修订的《稀土术语》国家标准建议为推荐性国家标准。
5   参考的相关标准和资料

1） 稀土常用辞典

2） 中国冶金百科全书
3） 稀土金属材料

4） 稀土（上、中、下）

5） 稀土浅说

6） 稀土材料学

7） GB/T 13560-2009 烧结钕铁硼永磁材料
8） GB/T 3217-1992 永磁（硬磁）材料磁性测量方法
9） GB 9637-1988 磁学基本术语和定义
10） GJB 2453-95 稀土永磁体总规范

11） JIS C202-1989 永磁材料
12） GB 4180-2000 稀土钴永磁材料
13） 德国VAC公司；日本住友特殊金属公司、TDK、日立、信越化学等公司的产品目录；国内部分厂家的产品目录。
14） GB 18113-2010 铬酸镧高温电热元件
15） 补充荧光粉术语
6  致谢
本标准在起草过程中得到了全国稀土标准技术委员会秘书处的指导与帮助，同时对提供过数据、信息和建议的所有单位表示感谢！

                                 包头稀土研究院
                                二〇一三年四月八日
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