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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	封面
	标准名称英文翻译“Sputtering tantalum target”不合适。
	有色标准所、宁波江丰电子材料股份有限公司、有研亿金新材料有限公司
	采纳，改为“Tantalum sputtering targets

”
	

	2
	标准第二页
	本标准参与起草单位“有研亿金新材料股份有限公司”，公司名称不对
	有研亿金新材料有限公司
	采纳，改为“有研亿金新材料有限公司”
	

	3
	2
	引用C,S,O,N,H检测标准名称不正确
	有色标准所
	采纳，已修改
	

	4
	3.2
	表1格式不对
	有色标准所
	采纳，已修改
	

	5
	3.2
	去掉注1、注2
	有色标准所
	采纳，已修改
	

	6
	3.3.1.1
	表2格式不对
	有色标准所
	采纳，已修改
	

	7
	3.3.1.2
	表3格式、内容不对
	有色标准所，有研亿金新材料有限公司
	采纳，已修改
	

	8
	3.4.1
	描述不清楚
	有色标准所
	采纳，已修改
	

	9
	3.4.2
	表4格式不对
	有色标准所
	采纳，已修改
	

	10
	3.4.3
	硬度描述不合理
	有研亿金新材料有限公司
	部分采纳，已修改
	

	11
	4.1.1
	描述不合理
	有色标准所、宁波江丰电子材料股份有限公司、有研亿金新材料有限公司
	采纳，已修改
	

	12
	6.1.2
	项目设置不合理
	有色标准所、宁波江丰电子材料股份有限公司、有研亿金新材料有限公司
	采纳，已修改
	

	13
	6.1.2
	项目设置不合理
	有色标准所、宁波江丰电子材料股份有限公司、有研亿金新材料有限公司
	采纳，已修改
	

	14
	6.2.1
	没有对洁净室级别做出规定
	宁波江丰电子材料股份有限公司
	采纳，已修改
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：15个；
（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：15个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：3个；
（4）没有回函的单位数：0个。
