附件1：                

已超过有效期的有色金属标准样品目录
	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	定值元素
	研制单位

	1. 
	GBW 02101
	铁黄铜成分分析标准样品
	Cu、Fe、Mn、Al、Sn、Pb、Sb、Bi、P
	沈阳有色金属加工厂

	2. 
	GBW 02102
	铝青铜成分分析标准样品
	Fe、Mn、Al、Sn、Pb、Sb、P、Zn、Ni、Si、As
	沈阳有色金属加工厂

	3. 
	GBW 02103
	锰青铜成分分析标准样品
	Cu、Fe、Mn、Al、Sn、Pb、Sb、P
	沈阳有色金属加工厂

	4. 
	GBW 02104~02109
	锌白铜成分分析标准样品
	Fe、Mn、Pb、Sb、Bi、P、Zn、Ni、Si、As、Mg
	沈阳有色金属加工厂

	5. 
	GBW 02110
	铝黄铜成分分析标准样品
	Cu、Fe、Al、Sn、Pb、Sb
	沈阳有色金属加工厂

	6. 
	GBW 02111~02115
	纯铜光谱标准样品
	Bi、Zn、Ni、As、Fe、Sn、Pb、Sb
	沈阳有色金属加工厂

	7. 
	GBW 02116
	铅黄铜成分分析标准样品
	Cu、Fe、Al、Sn、Pb、Sb
	沈阳有色金属加工厂

	8. 
	GBW 02117~02126
	铝青铜成分分析标准样品
	Al、Mn、Fe、Ni、Pb、Si、Sn、Zn、P
	沈阳有色金属加工厂

	9. 
	GBW 02201~02203
	变形铝合金成分分析标准样品
	Cu、Mg、Mn、Fe、Si、Zn、Ti、Ni、Be等
	东北轻合金有限责任公司

	10. 
	GBW 02204
	铸造铝合金
	Cu、Fe、Mg、Si、Ti、V、Zr、Cd、B
	东北轻合金有限责任公司

	11. 
	GBW 02220
	铝合金LD8
	Si、Fe、Cu、Ni、Mg、Zn、Mn、Ti
	东北轻合金有限责任公司

	12. 
	GBW 02221
	铝合金LY12
	Si、Fe、Cu、Ni、Mg、Zn、Mn、Ti
	东北轻合金有限责任公司

	13. 
	GBW 02223~02227
	铸造铝合金光谱分析标准物质
	Cu、Mg、Mn、Fe、Si、Zn、Ti、Ni、Pb、Sn
	西南铝业（集团）有限责任公司

	14. 
	GBW 02228~02237
	铝合金光谱分析标准样品
	Ti、Ni、V、Pb、Sn、Gd、Cd、Ce、Ca、Sb、Na、B
	西南铝业（集团）有限责任公司

	15. 
	GBW 02501~02502
	钛合金
	Si、Mn、Ni、Cu、Al、Fe
	抚顺钢厂研究所

	16. 
	GBW 02901
	氧化钇成分分析标准样品
	CeO2、Pr2O11、Tb4O7、Dy2O3、CaO、CuO、Fe2O3、NiO、PbO、SiO2
	北京有色金属研究院

	17. 
	GBW 02902
	氧化铕成分分析标准样品
	La2O3、CeO2、Pr2O11、Na2O3、Sm2O3、GdO3、Tb4O7、Dy2O3、Ho2O3、Er2O3、Tm2O3、Xb2O3、Lu2O3、Y2O3、Nd2O、NiO、CuO、ZnO、PbO、SiO2（酸溶）、碱溶、CaO、Fe2O3
	北京有色金属研究院

	18. 
	GBW 04-1054-1999
	工业高纯铝光谱标准样品
	Cu、Mg、Mn、Fe、Si、Zn、Ti、Ni、Cr、Ga、Zr
	西南铝业集团有限责任公司

	19. 
	GBW 07231~07232
	锡精矿
	Sn、Pb、Fe、As、Bi、Zn、S、Ag、Cu、Si、WO3
	云南锡业公司研究设计院

	20. 
	GSB 04-1055-1999
	锌（棒状）光谱标准样品
	Pb、Cd、Fe、Cu、Sn 、Zn余量
	葫芦岛锌厂

	21. 
	GSB 04-1307-2000
	锌（棒状）光谱标准样品
	Al
	葫芦岛锌厂

	22. 
	GSB 04-1308-2000
	锌（圆柱状）标准样品
	Al
	葫芦岛锌厂

	23. 
	GSB 04-1430-2001
	化学分析用TP2二号磷脱氧铜
	Cu、P、Ag、Fe、Ni、Sn、Pb、As、Sb、Bi
	洛阳铜加工集团有限责任公司

	24. 
	GSB 04-1518-2002
	氧化铝化学成分系列标准样品
	SiO2、Fe2O3、Na2O、TiO2、V2O5、P2O5、ZnO
	广西平果铝业公司

	25. 
	GSB 04-1521-2002
	轨道列车用铝型材（6005、7005）光谱标准样品
	Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Cr、Zn、Ti、Ni、Zr
	西南铝业集团有限责任公司

	26. 
	GSB 04-1706-2004
	反应堆用铝材光谱标准样品
	Ca、Li、Cd、B、Co、Mg
	西南铝业集团有限责任公司

	27. 
	GSB 04-1707-2004
	含Ag2195铝合金光谱标准样品
	Ag、Cu、Mg、Li、Ti、Zr
	西南铝业集团有限责任公司

	28. 
	GSB 04-1708-2004
	含Pb3003铝合金光谱标准样品
	Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Zn、Ti、Ni、Pb
	西南铝业集团有限责任公司

	29. 
	GSB 04-1709~1711-2004
	氧化钇铕标准样品
	Eu2O3
	江阴加华新材料资源有限公司

	30. 
	GSB 04-1712~1763-2004
	ICP分析用标准溶液1~52（单元素）
	Ag；Al；As；Au；B；Ba；Be；Bi；Ca；Cd；Co；Cr；Cs；Cu；Fe；Ga；Ge；Hg；Hf；In；Ir；K；Li；Mg；Mn；Mo；Na；Nb；Ni；P；Pb；Pd；Pt；Re；Rh；Ru；Sb；Sb；Sc；Se；Si；Sn；Sr；Ta；Te；Ti；Tl；V；W；Zn；Zr；
	国家有色金属及电子材料分析测试中心

	31. 
	GSB 04-1764-2004
	ICP分析用标准溶液53~58（多元素混合）
	As、La、Li、Mn、Mo、Ni、Sc、Na、K、 S 、P
	国家有色金属及电子材料分析测试中心

	32. 
	GSB 04-1765~69-2004
	ICP分析用标准溶液54~58（多元素混合）
	As、Sb、Bi、Pb、Sn、Cd；
Al、As、Ba、Be、Bi、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、Mg、Mn、Ni、Sb、Sn、Ti、V、Zn、Zr；
Al、As、B、Ba、Be、Bi、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、Ga、Li、Mg、Mn、Ni、Pb、Sb、Sn、Sr、Ti、Tl、V、Zn；
Zr、Hf、W、Mo、Ta、Nb、Ti；
Au、 Pd、 Pt、 Ir、 Ru
	国家有色金属及电子材料分析测试中心

	33. 
	GSB 04-1770～1788-2004
	稀土分析用标准溶液1～19（阴离子）
	Cl-；F-；NO3-；SO42-；La；Ce；Pr；Nd；Sm；Eu；Gd；Tb；Dy；Ho；Er；Tm；Yb；Lu；Y
	国家有色金属及电子材料分析测试中心

	34. 
	GSB 04-1789-2004
	稀土分析用标准溶液20 （多元素混合）
	La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Y
	国家有色金属及电子材料分析测试中心

	35. 
	GSB 04-2006-2006
	原生镁锭（纯镁）光谱标准样品
	Si、Fe、Cu、Mn、Ni、Zn、Al、Pb、Ti
	西南铝业集团有限责任公司

	36. 
	GSB 04-2014-2006
	炭块电阻率标准样品
	电阻率
	中国铝业股份有限公司郑州研究院

	37. 
	GSB 04-2015-2006
	炭块电阻率标准样品
	电阻率
	中国铝业股份有限公司郑州研究院

	38. 
	GSB 04-2070～2081-2007
	阴离子标准溶液
	 NO3-（1000μg/ml）；
 NO3-（100μg/ml）；
F-（1000μg/ml）；
F-（100μg/ml）；
SO42-（1000μg/ml）；
SO42-（100μg/ml）；
Cl-（1000μg/ml）；
Cl-（100μg/ml）；
Br-（1000μg/ml）；
Br-（100μg/ml）；
I-（1000μg/ml）；
I-（100μg/ml）
	钢铁研究总院、北京纳克分析仪器 有限公司

	39. 
	GSB 04-2189-2008
	7系铝合金化学标准样品
	Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Cr、Ni、Zn、Ti、Be、Zr
	东北轻合金有限责任公司

	40. 
	GSB A64026-89
	ZLD202铸造铝合金
	Si、Fe、Cu、Mn、Zn、Ni
	本溪合金厂

	41. 
	GSB A64027-89
	H68黄铜
	　
	沈阳有色金属加工厂

	42. 
	GSB A68024~68028-89
	ZLD104铸造铝合金
	　
	本溪合金厂

	43. 
	GSB A68029~68032-89
	68黄铜
	Cu、Pb、Fe、Bi、Sb、As、P
	沈阳有色金属加工厂

	44. 
	GSB A68033~37-89
	氧化镉光谱标准样品
	Cu、Fe、Ti、Pb、Zn、As、Sb、Sn
	葫芦岛锌厂

	45. 
	GSB A68038~68044-89
	纯铝
	Si、Fe、Cu、Mg、Zn、Ti、Ni、Mn
	西南铝业集团有限责任公司

	46. 
	GSB A68045~68049-89
	LY12铝合金
	Si、Fe、Cu、Mg、Zn、Ti、Ni、Mn
	西南铝业集团有限责任公司

	47. 
	GSB H60001-88
	稀土铝合金光谱标样（5点）
	　
	包头铝冶炼厂

	48. 
	GSB H60002-88
	62黄铜光谱标样（5点）
	　
	沈阳有色金属加工厂

	49. 
	GSB H60002-88
	黄铜H62
	P、Cu、Pb、Fe、Sb、Bi
	沈阳有色金属加工厂

	50. 
	GSB H60003
	锡黄铜HSn70-1
	Sn、P、Cu、Pb、Fe、Sb、Bi
	沈阳有色金属加工厂

	51. 
	GSB H60003-88
	70－1锡黄铜化学标样
	　
	沈阳有色金属加工厂

	52. 
	GSB H60005~60007-91
	铜中氧标准样品
	O
	北京有色金属研究院

	53. 
	GSB H60008~60009-91
	铜中硫标准样品
	S
	北京有色金属研究院

	54. 
	GSB H61001-96
	防锈铝合金LF3
	　
	西南铝业集团有限责任公司

	55. 
	GSB H68001-97
	银饰品标准样品
	Ag、Cu、Zn、Ni
	北京有色金属研究院、沈阳冶炼厂

	56. 
	GSB H68002-98
	铂饰品标准样品
	Pt、Pd
	沈阳冶炼厂

	57. 
	BYG 22,ADC12-     1,181~185
	ADC系列
	Cu、Mg、Mn、Fe、Si、Zn、Sn、Ni
	本溪 合金厂

	58. 
	BY 2202-1
	铸造铝合金
	Si、Fe、Cu、Ni、Mg、Zn、Mn
	本溪合金厂

	59. 
	BY 2207-1
	铸造铝合金ZL12
	Si、Fe、Cu、Mg、Zn、Mn
	本溪合金厂

	60. 
	BY 2210-1
	铸造铝合金ZL15
	Si、Fe、Cu、Mg、Zn、Mn
	本溪合金厂

	61. 
	BYG 22101-3
	ZLD101铸造铝合金
	Si、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、Sn、Pb、Al余量
	本溪合金厂

	62. 
	BYG 22102-2
	ZLD102铸造铝合金
	Si、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、Ti、Al余量
	本溪合金厂

	63. 
	BYG 22104-2
	ZLD104
	Si、Mg、Fe、Cu、Zn、Sn、Pb
	本溪合金厂

	64. 
	BYG 22105-2
	ZLD105
	Si、Mg、Fe、Cu、Zn、Sn、Pb
	本溪合金厂

	65. 
	BYG 22108-1
	ZLD108
	Si、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、Al余量
	本溪合金厂

	66. 
	BYG 22108-2
	ZLD108铸造铝合金
	Si、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、Sn、Pb、Ti、Ni
	本溪合金厂

	67. 
	BYG 22110-2
	ZLD110铸造铝合金
	Si、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、Sn、Pb、Ni
	本溪合金厂

	68. 
	BYG 22202-1
	铸铝（ZLD202）
	Cu、Mn、Fe、Si、Zn、Ni
	本溪合金厂

	69. 
	BYG 22203-1
	ZLD203
	Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Zn、Sn、Pb、Al余量
	本溪合金厂

	70. 
	BYG 22210-1
	ZL10
	Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Zn、Sn、Ti、Al余量
	本溪合金厂

	71. 
	BYG 22302-1
	铸铝（ZLD302）
	Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Zn
	本溪合金厂

	72. 
	BYG 22401
	ZLD401
	Cu、Mg、Mn、Fe、Si、Zn
	本溪合金厂

	73. 
	BY 0609，1～5
	纯铝
	Si、Cu、Mg、Mn、Zn、Ti、Ca、Fe
	抚顺铝厂标准样品研究所

	74. 
	BYG 0403,3-1~5
	三类锌光谱标准样品
	Pb、Cd、Fe、Cu、As、Sb、Sn
	葫芦岛锌厂

	75. 
	YSS 005-1998
	钴光谱标准样品
	Al、Sb、Bi、Cd、Cu、Fe、Ni、Pb、Zn、Sn、Al、Mg、Mn、Si
	金川镍钴研究设计院

	76. 
	BY 1902
	纯铜TuMn
	Cu、P、Mn、As、Pb、Ni、Sb、Zn、Fe、Sn、Bi
	洛阳铜加工集团有限责任公司

	77. 
	BY 1905-1
	青铜QA15、QA17
	Al、Pb、Ni、Mn、Fe、Sb、P、Si、As、Zn、Sn
	洛阳铜加工集团有限责任公司

	78. 
	BY 1908-1
	HSn62-1锡黄铜
	Cu、Fe、Bi、Sb、P、Sn、Ni
	洛阳铜加工集团有限责任公司

	79. 
	BY 1908-2
	HSn62-1锡黄铜
	Cu、Sn
	洛阳铜加工集团有限责任公司

	80. 
	BY 1941-1
	青铜QSn4-3
	Pb、Fe、Bi、Sb、P、Si、As、Zn、Sn
	洛阳铜加工集团有限责任公司

	81. 
	BY 1942-1
	青铜QSn4-4-4
	Pb、Fe、Bi、Sb、P、Si、Zn、Sn
	洛阳铜加工集团有限责任公司

	82. 
	BY 1946-1
	铝青铜QAl10-3-1.5
	Al、Pb、Ni、Mn、Fe、Sb、P、Si、As、Zn、Sn
	洛阳铜加工集团有限责任公司

	83. 
	BY 1946-2
	铝青铜QAl10-3-1.5
	Al、Pb、Ni、Mn、Fe、Sb、P、Si、As、Zn、Sn
	洛阳铜加工集团有限责任公司

	84. 
	BY 1946-3
	QAl10-3-1.5铝青铜
	Al、Mn、Fe
	洛阳铜加工集团有限责任公司

	85. 
	BY 1952-1
	QSi1-3硅青铜
	Al、Pb、Ni、Mn、Fe、P、Si、Zn、Sn
	洛阳铜加工集团有限责任公司

	86. 
	BY 1953-1
	QSi3-1硅青铜
	Pb、Ni、Mn、Fe、Sb、P、Si、As、Zn、Sn
	洛阳铜加工集团有限责任公司

	87. 
	BY 1953-2
	QSi3-1硅青铜
	Mn、Si
	洛阳铜加工集团有限责任公司

	88. 
	BYG 19-1
	QAl5、QAl7(20×20×60mm)
	Sn、Pb、Si、Zn、Ni、Sb、As、Al、Fe、Mn、P
	洛阳铜加工集团有限责任公司

	89. 
	BYG 1916-1，0~9
	铝青铜QAl10-3-1.5
	Al、Fe、Mn、Zn、Sn、Ni、Pb、Si、As、Sb、P
	洛阳铜加工集团有限责任公司

	90. 
	BYG 19-2
	QAl9-2(20×20×60mm)
	Al、Mn
	洛阳铜加工集团有限责任公司

	91. 
	BYG 19-2
	QAl9-4(20×20×60mm)
	Pb、Zn、Mn、Si、Sn、Ni、As、Sb、Al、Fe
	洛阳铜加工集团有限责任公司

	92. 
	BYG 19-2
	QAl9-4(20×20×60mm)
	Al、Fe
	洛阳铜加工集团有限责任公司

	93. 
	BYG 19-2
	QAl10-4-4(22×22×75mm)
	Pb、Zn、Mn、Si、Sn、Ni、As、Sb、Al、Fe、P
	洛阳铜加工集团有限责任公司

	94. 
	BYG 19-2
	QAl10-4-4(22×20×75mm)
	Ni、Al、Fe
	洛阳铜加工集团有限责任公司

	95. 
	BYG 1941-1
	青铜QSn4-3
	Pb、Fe、Bi、Sb、P、Si、As、Zn、Sn
	洛阳铜加工集团有限责任公司

	96. 
	BYG 1941-1
	青铜QSn4-3（主成分）
	Sn、Zn
	洛阳铜加工集团有限责任公司

	97. 
	BYG 1942-1
	青铜QSn4-4-4
	Pb、Fe、Bi、Sb、P、Si、Zn、Sn
	洛阳铜加工集团有限责任公司

	98. 
	BYG 1952-1
	QSi1-3硅青铜
	Al、Pb、Ni、Mn、Fe、P、Si、Zn、Sn
	洛阳铜加工集团有限责任公司

	99. 
	BYG 1952-1
	QSi1-3硅青铜（主成分）
	Al、Pb、Ni、Mn、Fe、P、Si、Zn、Sn
	洛阳铜加工集团有限责任公司

	100. 
	BYG 02-4，1~5
	氧化铜
	As、Sb、Bi、Fe、Ni、Pb、Zn、Sn
	沈阳冶炼厂

	101. 
	BYG 03-7，1~5
	铅光谱标准样品
	Cu、Zn、Bi、Sn、Sb、Ag、As
	沈阳冶炼厂

	102. 
	BY 1903-1-1
	黄铜H68
	Cu
	沈阳有色金属加工厂

	103. 
	BY 1905-2
	HPb63-3铅黄铜
	Cu、Fe、Al、Sn、Pb、Sb、Bi
	沈阳有色金属加工厂

	104. 
	BY 1906-3-1
	HPb59-1铅黄铜
	Cu、Fe、Al、Pb、Sb、Bi、P
	沈阳有色金属加工厂

	105. 
	BY 1915-1-2
	HMn55-3-1锰黄铜
	Cu、Fe、Mn、Al、Sn
	沈阳有色金属加工厂

	106. 
	BY 1916-2
	HFe59-1-1铁黄铜
	Cu、Fe、Mn、Al、Sn、P
	沈阳有色金属加工厂

	107. 
	BY 1932-2-1
	QSn4-4-2.5锡青铜
	Zn、Sn、Pb
	沈阳有色金属加工厂

	108. 
	BY 1946-1-1
	QAl9-2铝青铜
	Fe、Mn、Al、Ni、Zn、Sn、Pb、P、Si
	沈阳有色金属加工厂

	109. 
	BY 1947-1-1
	QAl10-3-1.5铝青铜
	Fe、Mn、Al、Ni、Zn、Sn、Pb、As、Sb、P、Si
	沈阳有色金属加工厂

	110. 
	BY 1948-2
	铝青铜QAl-4
	Al、Fe
	沈阳有色金属加工厂

	111. 
	BY 1949-1-1
	QAl10-4-4铝青铜
	Fe、Mn、Al、Ni、Zn、Sn、Pb、As、Sb、P、Si
	沈阳有色金属加工厂

	112. 
	BY 1956-1
	QCd1.0镉青铜
	Cd
	沈阳有色金属加工厂

	113. 
	BYG 19051~19056
	铅黄铜HPb63-3
	Fe、Ni、Pb、Sb、Bi、P、Si
	沈阳有色金属加工厂

	114. 
	BYG 195021~195025
	铍青铜
	Fe、Al、Ni、Pb、Be、Bi、Si、Mg
	沈阳有色金属加工厂

	115. 
	YSS 046-2009
	等离子体质谱仪用系列标准溶液（多元素）
	Ce、Dy、Er、Eu、Gd、Ho、La、Lu、Nd、Pr、Sc、Sm、Tb、Th、Tm、Y、Yb；
Ag、Al、As、Ba、Be、Bi、Ca、Cd、Co、Cr、Cs、Cu、Fe、Ga、In、K、li、Mg、Mn、Na、Ni、Pb、Rb、Se、Sr、Tl、U、V、Zn；
Au、Al、 As、 Ba、 Be、 Bi、 Cd、 Co、Cr、 Cu、 Fe、 Mg、 Mn、 Ni、 Sb、Sn、 Ti、V、 Zn、 Zr；
Au、Hf、Ir、Pd、Pt、Rh、Ru、Sb、Sn、Te；
B、Ge、Mo、Nb、P、Re、S、Si、Ta、Ti、W、Zr；
Be、Bi、Ce、Co、In、Mg、Ni、Pb、U
	沈阳准源科技有限公司

	116. 
	YSS 047-2009
	等离子体质谱仪用系列标准溶液（单元素）
	Al；Sb；H3AsO4 • 1/2 H2O；BaCO3 ；Be4O(C2H3O2)6；Bi；Cd ；Ca(NO3)2；Cr(NO3)3 • 9 H2O；CoCO3；Cu ；(NH4)2GeF6；Au；In；Fe(NO3)3；Pb；Mg(NO3)2；Mn；Hg；Mo；Ni；KNO3；RhCl3 • 3 H2O；Sc2O3；Se；Ag；Na2CO3；Tb4O7；TlNO3；Th(NO3)4 • 4 H2O；Sn；(NH4)2TiF6；U3O8；NH4VO3；Y2O3；Zn
	沈阳准源科技有限公司

	117. 
	BY 0421-1～2
	胶印锌片
	　
	西北铜加工厂

	118. 
	BY 1901-1-1
	黄铜H96
	Cu
	西北铜加工厂

	119. 
	BY 1901-2
	黄铜H90
	P、Cu、Pb、Fe、Sb、Bi
	西北铜加工厂

	120. 
	BY 1902-2
	H68
	　
	西北铜加工厂

	121. 
	BY 1902-3
	H62
	　
	西北铜加工厂

	122. 
	BY 1902-4
	H62
	　
	西北铜加工厂

	123. 
	BY 1902-5
	H68
	　
	西北铜加工厂

	124. 
	BY 1903-1
	HPb63-0.1
	　
	西北铜加工厂

	125. 
	BY 1903-2\3
	H68、H68A黄铜
	Cu、Fe、Pb、Sb、Bi、P、As
	西北铜加工厂

	126. 
	BY 1906-1
	HPb59-1铅黄铜
	Cu、Fe、Pb、Sb、Bi、P、As
	西北铜加工厂

	127. 
	BY 1906-1\2
	HPb59-1
	Cu、Fe、Pb、Sb、Bi、P、As
	西北铜加工厂

	128. 
	BY 1911-1
	HAl60-1-1铝黄铜
	Cu、Al、Mn、Fe、Pb、Sb、Bi、P
	西北铜加工厂

	129. 
	BY 1912-1
	HAl59-3-2铝黄铜
	Al、Ni、Cu
	西北铜加工厂

	130. 
	BY 1913-1~2
	HAl66-6-3-2铝黄铜
	Sn、P、Cu、Pb、Fe、Mn、Al、Sb
	西北铜加工厂

	131. 
	BY 1914-1
	HMn57-3-1锰黄铜
	Cu、Al、Mn、Pb、Fe、Sb、Bi、P
	西北铜加工厂

	132. 
	BY 1914-2
	HMn58-2锰黄铜
	Cu、Fe、Pb、Fe、Sb、Bi、P
	西北铜加工厂

	133. 
	BY 1944-1
	QSn7-0.2锡青铜
	　
	西北铜加工厂

	134. 
	BY 1948-2
	QAl9-4铝青铜
	Al、Fe
	西北铜加工厂

	135. 
	BY 1955-1
	QMn-5锰青铜
	Pb、Fe、Sb、P、Ni、Zn、Si、Sn、As
	西北铜加工厂

	136. 
	BY 1957-1~2
	QCr0.5(QCr0.5-0.2-0.1)铬青铜
	Al、Cr、Ng
	西北铜加工厂

	137. 
	BY 1980
	HSi80-3硅黄铜
	Cu、Ni、Pb、Fe、Sb、Bi、P、Sn、Al
	西北铜加工厂

	138. 
	BY 1987-1
	白铜BFe30-1-1
	P、Pb、Mg、Fe、Mn、C、Sb、Bi、As、Ni、S
	西北铜加工厂

	139. 
	BY 1989-2-2
	BZn15-20锌白铜
	Ni、Zn
	西北铜加工厂

	140. 
	BY 8701
	HPb59-1
	　
	西北铜加工厂

	141. 
	BY 8702
	H96
	　
	西北铜加工厂

	142. 
	BY 8703
	HSn70-1+As
	　
	西北铜加工厂

	143. 
	BYG 0211-2，21~26
	纯铜T2
	Pb、Fe、Bi、Sb、P、Zn、Sn、As、Ni
	西北铜加工厂

	144. 
	BYG 1903-2，1~4
	黄铜H68
	Cu、Fe、Pb、Bi、Sb、As、P
	西北铜加工厂

	145. 
	BYG 1906-2，1~6
	铅黄铜HPb59-1
	Cu、Pb、Fe、Bi、Sb、Sn、Si、P、Ni
	西北铜加工厂

	146. 
	BYG 1906-3，1~5
	铅黄铜HPb59-1
	Fe、Al、Sn、Pb、Sb、Bi、P、Si
	西北铜加工厂

	147. 
	BYG 1911-1，1~5
	铝黄铜HAl60-1-1
	Cu、Fe、Mn、Al、Pb、Sb、Bi、P
	西北铜加工厂

	148. 
	BYG 1912-1，1～5
	铝黄铜HAl59-3-2
	Cu、Al、Ni、Pb、Fe、Bi、Sb、P
	西北铜加工厂

	149. 
	BYG 1914-2，1~5
	锰黄铜HMn58-2
	Cu、Pb、Fe、Bi、Sb、P
	西北铜加工厂

	150. 
	BYG 1919-1，1~6
	硅黄铜HSi80-3
	Cu、Pb、Fe、Bi、Sb、Mn、Sn、Al、Si、P
	西北铜加工厂

	151. 
	BYG 1921-1，1~5
	H96
	　
	西北铜加工厂

	152. 
	BYG 1923-1，1~5
	黄铜H75
	Cu、Pb、Fe、Bi、Sb、P、Zn
	西北铜加工厂

	153. 
	BYG 1924-1，1~6
	黄铜H46
	Cu、Pb、Fe、Bi、Sb、P、Sn、As、S
	西北铜加工厂

	154. 
	BYG 1925-1，1~6
	H37
	　
	西北铜加工厂

	155. 
	BYG 1948-1，1~5
	铝青铜QAl9-4
	Fe、Mn、Al、Ni、Zn、Sn、Pb、As、Sb、Si
	西北铜加工厂

	156. 
	YSS 007-2001
	Al-Si光谱标准样品
	Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Zn、Ti、Ni、Cr、Pb、、Sn
	西南铝业（集团）有限责任公司

	157. 
	YSS 008-2001
	Al-Mn光谱标准样品
	Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Zn、Ti、Ni、Cr、Pb、、Sn
	西南铝业（集团）有限责任公司

	158. 
	YSS 009-2001
	Al-Fe光谱标准样品
	Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Zn、Ni
	西南铝业（集团）有限责任公司

	159. 
	YSS 044-2009
	镁合金MgZnCu光谱标准样品
	Al、Si、Fe、Cu、Mn、Ni、Zn
	西南铝业（集团）有限责任公司熔铸厂

	160. 
	　
	LC4光谱标准样品
	Si、Fe 、Cu、Mn、Mg、Cr、Ni、Zn、Ti、Zr
	西南铝业（集团）有限责任公司熔铸厂

	161. 
	　
	LD2光谱标准样品
	Cu、Mg、Mn、Fe、Si、Zn、Ti、Ni、Cr�
	西南铝业（集团）有限责任公司熔铸厂

	162. 
	　
	LF2光谱标准样品
	Si、Fe 、Cu、Mn、Mg、Cr、Ni、Zn、Ti
	西南铝业（集团）有限责任公司熔铸厂

	163. 
	　
	LF6光谱标准样品
	Si、Fe 、Cu、Mn、Mg、Cr、Ni、Zn、Ti�、Be
	西南铝业（集团）有限责任公司熔铸厂


