附件1：

本次会议将要鉴定的有色金属标准样品项目
	序
	项目名称
	项目编号
	研、复制
	国、行标
	主要研制单位

	1. 
	铝合金3003（含Pb）光谱标准样品
	S2013036
	复制
	国标
	西南铝业（集团）有限责任公司熔铸厂

	2. 
	铝合金7075铸态单点光谱标准样品
	立项待批准
	研制
	行标
	东北轻合金有限责任公司

	3. 
	铝合金7A04铸态单点光谱标准样品
	立项待批准
	研制
	行标
	东北轻合金有限责任公司

	4. 
	铝合金7A10铸态单点光谱标准样品
	立项待批准
	研制
	行标
	东北轻合金有限责任公司

	5. 
	铝合金7A55铸态单点光谱标准样品
	立项待批准
	研制
	行标
	东北轻合金有限责任公司

	6. 
	铝合金7B04铸态单点光谱标准样品
	立项待批准
	研制
	行标
	东北轻合金有限责任公司

	7. 
	铝合金7B05铸态单点光谱标准样品
	立项待批准
	研制
	行标
	东北轻合金有限责任公司

	8. 
	无铅锡基焊料光谱标准样品
	S2012067
	研制
	国标
	云南锡业集团有限责任公司研究设计院

	9. 
	红土镍矿标准样品（复审）
	S2012071
	研制
	国标
	金川集团有限公司

	10. 
	玫瑰色金合金标准样品
	立项待批准
	研制
	国标
	国土资源部珠宝玉石首饰管理中心深圳珠宝研究所、中国铝业股份有限公司郑州研究院

	11. 
	足金-千足金标准样品
	立项待批准
	研制
	国标
	国土资源部珠宝玉石首饰管理中心深圳珠宝研究所、中国铝业股份有限公司郑州研究院

	12. 
	金光谱与化学标准样品
	立项待批准
	研制
	国标
	梦金园黄金珠宝集团有限公司、沈阳准源科技有限公司


本次会议重新确定有效期的有色金属标准样品项目
	序
	项目名称
	标准样品编号
	主要研制单位

	1. 
	ICP分析用标准溶液1~51（单元素）
	GSB 04-1712~1762-2004
	国家有色金属及电子材料分析测试中心

	2. 
	ICP分析用标准溶液52~58（多元素混合）
	GSB 04-1763~1769-2004
	

	3. 
	稀土分析用标准溶液1~4（阴离子）
	GSB 04-1770~1773-2004
	

	4. 
	稀土分析用标准溶液5~19（单元素）
	GSB 04-1774~1788-2004
	

	5. 
	稀土分析用标准溶液20（多元素混合）
	GSB 04-1789-2004
	

	6. 
	氧化镉光谱标准样品
	GSBA 68033~37-89
	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司


