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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1. 
	B.4.3
	建议在升温阶段清楚写明边通氢边升温，避免误解。


	徐州浩通新材料科技股份有限公司
	采纳。如此表述更合理。
	

	2. 
	/
	回函无意见
	上海久岭化工有限公司
	
	

	3. 
	/
	回函无意见
新标准已比较全面考虑当前生产企业生产工艺水平及产品质量提升状况、并能满足下游需求；标准适应性更广、更强，并能体现行业水平的持续进步。

因此对新标准编制说明、内容条款修改、删减、增加部分无其他意见。


	云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂
	
	

	4. 
	/
	回函：建议增加表中元素和含量，其余无意见。
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	巴斯夫金属（上海）有限公司
	产品中一般不含Se、Te元素。不采纳。
	

	5. 
	/
	回函无意见
	太原华贵金属有限公司
	
	

	6. 
	
	回函无意见
	田中贵金属（上海）有限公司
	
	

	7. 
	
	
	中国石化催化剂有限公司贵金属分公司
	
	

	8. 
	
	
	金川集团贵金属研究中心

	
	

	9. 
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：8个；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：6个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：2个；

    （4）没有回函的单位数：2个。

